if

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
CPRM

PROJET®O I RUT -BUTTIA

RELATORIO FINAL DE PESQUISA
BLOCO LEAO-ANTRACITO

INFORMACOES COMPLEMENTARES

16

SUREMI
avarEs | ()
CPRM |
1 827/77 ARQUIYO TECMNICO I
1.494/78 Rcla*mon quq
1.495/78

ML
013204
20t

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE PORTO ALEGRE - RS

dezembro/1981



>
}
i
)

CPRM
SUMARTIDO
pag.
APRESENTACﬂ.O ------ % & & & & B & 82 F B PSS & " = & & 52 " B_® -- ------- 1
1 * INTRODUCﬁO & & & B & » » * * & & & & & " P B S . " 8.8 B B 8 ® 8 88 B P 8PS 2
2. TRABALHOS DE PESQUISA EFETUADOS .. cceveecveesesse 4
3. GEOLOGIA E CAMADAS DE CARVAOD .cceeeeccccnnosses 7
3.1—GEOlOgia -t#tﬁti:-----.---------; ------- - 7
3.2 - Camadas de Carval .cecececcccancses ceeeees 8
3.2.1 -~ Camada "S5" .ttt vacccssnnssoe .o 0
3.2.2 = Camada "I" cceececosrons ceacanena 9
3.2.3 = Camada I: ecescscccsnsoscsses ce e 10
3-2.4 — Camada 13 ----- " & % & & % & & 8 5 s 8 5 8w A 10
3-2&5‘ — Camada II.} . " 9 o " B @ s & & o 8 & 4 & & % & & @ 10
3.2.6 = Outras Camadas e Ocorrencias ... 11
4., RESERVAS . .eeeeecasancsncsssennacesss ceeeen ceen 12
4-1 — I‘"léthO UtilizadO ----- * W % &% 8 8 5 % & & 4 & & & &5 & 8 » 12
4.2 - Espessuras Minimas e Caracteristicas do
Carvao CUbadD ------- * & & & &4 & B & * ® % & ® % 9 OB B B ® 12
4.3 - Trechos Mineraveis e Medias de Carvao
Recuperavel ..... T essesccesesumsnsasoenans 13
5. QUALIDADE DO CARVAOD .vveeeooacsse Gt e escsacanene 17
5.1 — Informacdes Disponiveis ......... Ceneeee 17
5.2—Rﬂ.ﬂk » & & & B & & & & & & F ¥ * * & & 2 8w - & B & B B @ *® & & B B B B - 19
5.3 - Graficos de Qualidade .ceececceeccces ceswe 20
5.4 - Grade e Lavabilidade das Varias |
Camradas l’ll".‘.l‘-l'li-‘ lllll % @ & & =5 =B i & & &» & & = il 23
5.5 = ENX0ofre ..ceeeeeceossoe e e e s s e e s st assbee e e 24
5.6 — Intrusoes de DiabaSiO .ceeececocscsses .o e 25
6. LAVRA, BENEFICIAMENTO E PERSPECTIVAS DE
APROVEITAMENTO ECONOMICO ..cceeoeaes c o o s e ame .+ o na 27
6.1 — Lavra e Beneficiamento ...... e esesenes . 27

11



O

CPRM
pag.
6.2 - Perspectivas de Aproveitamento
ECONOMiCO +.ceecevvevanaaces cesesernenos 28
) 7. CONCLUSOES +oceveovnacnaconcessa C e teceeaeanaens . 29"

QUADROS
I - Distribuicao dos Furos de Sondagem por

AYed ..ccecececcnccocossscnvos cseseacesceces 5
II - Resumo das Reservas Geoldgicas Jacentes

por Camada .ceccesecoenes ce s e s e e ce bt e oo e s e e e 14
TIT - Resumo das Reservas Geoldgicas Jacentes

POY Area ..ieeeeereccens cescevns ceseeaen .o 14
IV - Médias de Carvao ReCUDPETYAVEL ...vieeveeeenss 16
\Y - Reservas Geoldgicas de Carvao ROM ....ceve-. 16
VI -~ Quantidade de Amostras AnalisadasS ...ceeseee 19
FIGURAS
1 = Curvas de Lavabilidade ....¢cceeeocinecnvecs 21
2 - Curvas do Grafico de Mayer ....... cevecsasas 22
TABELAS
1 -~ Dados de Sondagem

2 - Analises Medias
3 ~ Reservas Geologicas Jacentes por Camada
4

- Reservas Geologicas Jacentes por Area

1113



IIT —
IV -
\Y —
Vi -
VII -

VIII-
IX -
X -
XI -
X1I1 -
XIII-

ANEXOS

O

CPRM

Mapa de Localizacao das Areas Pesguisadas e

Respectivas Reservas

Mapa de Contorno Estrutural da Lapa da Cama-

da 'IIII'I

Mapa
Mapa
Mapa
Mapa
Mapa

Mapa
Mapa
Mapa
Mapa
Mapa

de
de
de
de
de

de
de
de
de
de

IsOpacas
IsOpacas
IsOpacas
IsOopacas

Isopacas

Cubagem
Cubagem
Cubagem
Cubagem

Cubagem

do Carvao na Camada
do Carvao na Camada
do Carvao na Camada
do Carvao na Camada

do Carvao na Camada

da Camada "S,;"
da Camada "I"
da Camada I,
da Camada I,

da Camada I.

Boletins de Analise

XIV até XLVI - Perfis de Sondagem

Obs.:

"52 n
IIIII

1 - Os Bhexos XIV ate XXIX estac no Vol. II

2 — Os Anexos XXX ateé

XLVI estao no Vol. IIT

iv



S, S B

O

CPRM

APRESENTACAD

Em cumprimento ao estabelecido nos artigos 25, 26
e 27 do Regulamento do Codigo de Mineragao, a Companhia de
Pesgquisa de Recursos Minerais - CPRM - submeteu em 02/06/80
3 apreciacao do Departamento Nacional da Produgao Mineral -
DNPM - o Relatdrio Final de Pesquisa referente as areas ou-
torgadas a CPRM nos municipios de Butia e Rio Pardo, Estado
do Rio Grande do Sul, pelos Alvaras " 1.827/77, 1.49%4/78 e

1.495/78.

O presente trabalho visa fornecer informacoes com-
plementares ao Relatdrio de Pesgquisa acima citado, informa-
cOes essas obtidas através de trabalhos de sondagem execu-

tados ate meados do corrente ano.
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1. INTRODUCAQ

A pesquisa relatada em 02/06/80 delineou a forma
geral da jazida de carvao encontrada, permitindo cubar as
reservas e caracterizar os principais fatores condicionan-

tes que influem na viabilidade da lavra.

Tendo sido verificada a‘présenga de jazida econo-
mica, os objetivos governamentais sao de incentivar a ace-
leracdao das etapas preparativas da explotacgao, visando pPOS—
sibilitar o inicio da lavra ainda em meados da presente de-

cada.

Colaborando com esses objetivos, a CPRM, antes mes
mo de receber o decreto de lavra, prosseqguiu a pesquisa, a-
densandc as sondagens na porc¢ao central da jazida até a ma-
lha de 1 km de lado. Para isso foram executados mais 33 fu-
ros, somando 11.634,75 m sondados. O presente trabalho re-
lata os resultados dessa etapa, cujas tarefas de campo fo-

ram concluidas no inicio do 29 semestre do corrente ano.

As sondagens continuam, devendo ser terminados es-

te ano mais cerca de 15 localizadas nos centros das diago-.

nais, cujos resultados.ndo.puderam ser incluidosa tempo nas
atuails tabelas; mapas e cubagens.: Também nao puderam ser-in-
cluidas as conclusoes :dos trébélhdé dé geofisicade.alta re-
solucio, realizados nos-ﬁltimos meses, € gue detalﬁaram a

estrutura das camadas em parte da Jazida.

A Superintendéncia Regional de Porto Alegre exe-
cutou os trabalhos de sondagem, atraves dos Gédlogos Joseé
Leonardo Silva Andriotti e Irineu Capeletti, bem como a in-
tegqraciao de dados, calculos e mapas, através dos mesmos e do

Eng?® de Minas Telmo Stiffert. Foi Responsavel Tecnico o Eng@
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de Minas Jose Aloisio Paione, Chefe do Departamento de Pes-

quisas Proprias dessa Companhia.
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2. TRABALHOS DE PESQUISA EFETUADOS

A pesquisa baseocu-se na execucao de 33 furos de
sondagem verticais, totalizando 11.634,75 m perfurados, dis
tribuidos numa malha gquadrada de 1 km de lado. Foi executa-
da sob a supervisao técnica. da Superintendencia Regional de
porto Alegre. A distribuicao dos furos de sondagem por area

esta discriminada no OQuadro I.

Os trabalhos de sondagem, perfilagem, descricao de
testemunhos, elaboracdo de perfis compostos e analises fo-
ram executados de modo semelhante ao da etapa anterior, des
crita no Relatorio Final do Projeto, pas. 16 a 19, e resu-

midos abaixo:

— Sondagem por perfuratrizes rotativas a diaman-
te, com diametro final NW , salvo problemas tec
nicos excepcionais.

-~ Testemunhagem a partir da porcao basal da forma-
cio Palermo, atingindo, guando possivel, © em-
basamento pre-cambriano.

- Perfilagem gama, resistencia (R) e potencial es-
pontaneo (SP).

- Descricao dos testemunhos, com especial atencao
as camadas de carvao.

- Desenho de perfis compostos, em escala 1:200 e
1:100 com detalhes das camadas de carvao em es-
cala 1:20.

- 90 anadlises das camadas representativas, nos mes

mos moldes de trabalhos anteriores.



QUADRO I
DISTRIBUICAO DOS FUROS DE SONDAGEM POR AREA
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FUROS "LB" REALIZADOS NAS AREAS

AREA PESQUISADAS
QUANTIDADE SIGLA METRAGEM
E.q 7 IB—66-RS _|..349,90
LB—67-RS 277,00
| ,B—69—RS 433,80
I.B—70-RS 333,30
| LB—71-RS 272,30
LB—74—RS 393,60
l LB—75-RS 334,80
I_SUB-TOTAL 2.394,70
{ o I
19 14 LB—78—RS 347,30
I,B—79~RS 387,20 |
| LB-80-RS 368,80
1,B—83-RS 385,22
LB-84-RS 360,00
LB-86—RS 389,45
I.B—8 7—RS 395,70
LB—88-RS 395,78
LB-91-RS 358,37
I.B-92-RS | 362,00
LB—93-RS 360,60
LB-95-RS 329,67
1.B-96 —RS 357,30
| ILB-97-RS 368,30 J
SUB-TOTAL 5.165,69
B - ) ) - - Continﬁ;
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Conclusao
FUROS "LB" REALIZADOS NAS AREAS l
AREA PESQUISADAS :
QUANTIDADE SIGLA METRAGEM I
Eso 12 LB-100-RS 355,45
LB-101-RS 362,40
LB-104-RS 344,50
LB-105-RS 347,00
LB-106-RS 364,40
LB-112-RS 327,57
‘ LB-113-RS 312,80
LB-118-RS 342,44
LB-119-RS 317,50
LB-123-RS 333,70
L.B-124-RS 328,75
LB-125-RS 337,85
]
| SUB-TOTAL 4.074,36
TOTAL 33 11.634,75
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3. GEOLOGIA E CAMADAS DE CARVAD

3.1 - Geologia

As 33 sondagens executadas na "Ultima etapa nao
trouxeram alteracoes de wvulto nos conhecimentos das varias
formacdoes gonduanicas. O principal resultado foi o detalha-
mento da estrutura das camadas de carvao. Foi confirmada a
existéncia de um alto estrutural de sentido SE-NW, onde a
formacao Rio Bonito se reduz a poucos metros, com desapare-
cimento das camadas de carvao. Esse alto & marcadopelos fu-
ros LB-72-RS, LB-73-RS e 5CA-54-RS , localizados ao sul da
area E-18 e pelo furo 5CA-55-RS , localizado a WNW da mesma
area. Deve, provavelmente, ter continuidade por baixo da por
cao sudoeste da area E-~18 (trecho gque nao foi sondado devi-
do a extensos banhadais). No flanco nordeste desse alto as
camadas estao dispostas em declive relativamente acentuado,
de 4% a 8%, talvez associado a falhas de gravidade. O espa-

camento da malha nao permite localizar a posicao exata das

falhas, motivo pelo qual o Mapa Estrutural da Lapa da Cama-
da "I" , Anexo II , foi executado atribuindo todas as dife-
rencas de nivel a dobras. O flanco citado esta associado a
intrusdes de diabasio, que abrangem parte das -Areas E-18
(dentro do Bloco em estudo), A-2 e A-3. Na area E-18 essa

intrusdo prejudicou ou destruiu o carvao dos furos 1IB-37-RS
e LA-80-RS.

Foi executada, pela primeira vez no Brasil, uma
campanha experimental de geofisica de alta resolucao, na par
te nordeste da jazida do Leao. Nessa campanha, uma linha e
parte de outras duas situaram-se dentro do Bloco Leao-Antra
cito. Verificou-se que o método testado € util para definir
a estrutura das camadas desde gue seja executada uma malha
de linhas relativamente fechada, com espagamento maximo da
ordem de 0,5 km. A analise dos dados das linhas experimen-

tais detectou numerosas falhas de medio e pequeno porte, mas
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nao pode verificar sua continuidade espacial.

A pesguisa por sondagens continuou no 2¢ semestre
de 1981, devendo ser concluidos este ano mais cercade 15 fu

ros, situados nos centros dos quadrados da malha anterior.

3.2 - Camadas de Carvao

No Bloco Leao-Antracito ha numercsas camadas de
carvao que, no Relatdrio Final de Pesquisa receberam as se-
guintes denominagoes na ordem descendente: S; , S; ,.S; , I ,
I, , I; e I,.

As camadas de carvao situam-se no ter¢o superior
da formacao Rio Bonito e estao bastante proOximas entre si
no sentido vertical; cada uma delas compoe-se de nNUMErosos
leitos de carvao e siltito carbonoso intercalados, com con-
sideraveis variacOes laterais, dificultando a correlacgao. Por

esse motivo, o adensamento de sondagens retificouvarias cor

relacoes.

Em especial, houve dificuldade em estabelecer cri
térios nitidos de separacao entre as camadas S, , S; e I. En
quanto, no setor oeste da Jazida do Leao esses tres conjun-
tos de leitos sao bem diferenciados, raramente dandoc margem
a dividas na malha de 1 km, no Bloco Leao-Antracito os in-
tervalos estéreis que separam as trés camadas sao menores e
menos marcados. A presenca, no trecho intermediario, de um
alto estrutural associado a intrusdes ‘de diabasio causou di-

iy

ficuldades adicionais 3 interpretacao.

Observou-se gue as camadas S, e S; podem ser con-
sideradas como um unico cdnjunto economico, com espessura
total entre 3 m e 4,5 m, valor compativel com modernos me-
todos e equipamentos de mineracdo. A maior diluicao do pro-
duto vendavel no ROM é mais que compensada por tres fatores

8
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favoraveis:

- a menor metragem de galerias de desenvolvimento
necessarias,

- a maior taxa de recuperacao da jazida e,

— o0 aumento de reservas pela adigao de volumes em locais

onde ou S, cu S; sejam relativamente finas.

Os problemas de correlacao ja citados impedem tam
bém uma seguranca absoluta na afirmacao de que o0 intervalo
estéril gue separa as camadas S, e I no setor oeste da jazi

da do Leao seja o mesmo encontrado no nordeste.

Assim, por motivos operacionais & economicos, pre
feriu-se utilizar, em lugar das tres camadas S, , S; e I ,
dois conjuntos economicos de leitos de carvao gque, a fim de

nao criar novos termos, foram dencominados "S," e "I .

3.2.1 - Camada "S,"

| £ a mais elevada e mais importante das camadas e-
condmicas de carvao. Ha 35,10 km? acima da isoOpaca minima de
0,60 m de carviao na camada, abrangendo cerca de 6/7da super
ficie do Bloco, conforme o Mapa de Isopacas de Carxrvaona Ca-

mada "S," , Anexo III. A espessura maxima e de 2,59 mde car

vao em 4,53 m de camada total, no furo LB-93-RS.

3.2.2 - Camada "1I"

Estd, em geral, de 1T ma 1,5 m sob a lapa da ca-
mada "S.," . Ha 31,67 km?® acima da isopaca minima de 0,60 m
de carvao na camada, que compreende mais de 3/4 da superfi-
cie do Bloco, conforme o Mapa de Isbpacas do Carvaona Cama-

da "I". Anexo IV. A espessura maxima é de 1,83 m de carvao
em 3,40 m de camada total, no furo LA-93-RS.
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3.2.3 - Camada 1,

No Bloco em estudo essa camada oOcCoOorre apenas na
irea E-20, situada cerca de 2 m abaixoda . lapada camada "I".
£ constituida de apenas um banco continuo de carvao, sem in-
tercalacOes estéreis, e contendo numerosos leitos de carvao
brilhante e de vitrénio. Em consegtiencia, apresenta a melhor
qualidade entre todas as camadas, da jazida do Leao. }ﬁi9r13:
km? acima da isbpaca minima de 0,40 m de carvao na c¢camada,
conforme o Mapa de Isdpacas do Carvao na Camada I, , Anexo
V . A espessura maxima encontrada foi de 0,76 m decarvao na

camada, em dois furos: LB-123-RS e LB-125-RS.

3.2.4 - Camada I,

£ um conjunto de leitos e bancos de carvaoccombai
x0 grade, situado entre 6 m e 12 m abaixo da lapa da camada
T . O adensamento de sondagens executado confirmou sua pre-

senca, com mais de 0,80 m de carvao.na camada, em 24,44 km’ repre

sentando toda a3 metade leste do Bloco Ledo-Antracito. O valor maxi-

mo & de 2,48 m de carvao na camada, em 3,23 m de camada total, no fu-
ro LB-95-RS. A distribuicac espacial da camada-pode ser vistd no Mapa
de IsOpacas do Carvao na Camada I , Anexo VI.

3.2.5 - Camada 1,

£ uma camada de carvao de baixa qualidade, gue oO-
corre em alguns trechos da jazida, cerca de 4 m a 5 m sob a
lapa da camada I, . Ha mais de 0,80 m de carvao nacamada em
dois pequenos trechos da &rea E-19, somando 1,05 km?. O va-
lor maximo encontrado foi de 1,26 m de carvao em 2,24 m de
camada total, no furo LB-93~RS. A distribuigcao espacial da
camada pode ser vista no Mapa de Isdpacas do Carvao na Cama

da I, , Anexo VII.
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3.2.6 - Outras Camadas e Ocorrencias

No extremo nordeste da area E-18 e no sudeste da
aArea E-20 alguns furos encontraram, varios metros acima da
camada "S," , leitos de carvao, sem valor economico, corre-
lacionaveis com a camada S1 . A espessura maxima de carvao

encontrado foi 0,27 m , no furo LB-126-RS.

Varios furos encontraram, na metade inferior da
formagao Rio Bonito, e, em especial, perto de sua base, lei
tos ou finas camadas de carvao, em geral de baixa gqualidade
e reduzida continuidade lateral. Pela auséncia de interesse
economico nao houve maiores estudos sobre essas camadas, que
foram agrupadas na Tabela 1 sob a denominacao geral de "ca-

madas sem denominacao”.
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4., RESERVAS

4,1 - Metodo Utilizado

A cubagem das reservas foi executada com os mes-
mos métodos utilizados no Relatorio Final de Pesguisa do Blo
co Leado-Antracito, pgs. 25 a 29. Em principio, considerou-
se reservas medidas aquelas jacentes dentro de um raio de
400 m dos pontos de controle; indicadas aquelas alem de 400

m até 1.200 m e inferidas aquelas alémde 1.200mate 4.800m.

4.2 - Espessuras- Minimas e Caracteristicas do

Carvao Cubado

Foram utilizadas as mesmas espessuras minimas do

RelatOorio acima citado, com excecao da camada I, :

- Para as camadas "S," e "I" , considerou-se cu-'
bavel o carvao acima da isopaca minimade 0,60 m
de carviao na camada.

— Para a camada I, , de carvao com oOtima qualida-
de, cubou-se o carvao acima da isOpaca minima de
0,40 m de carvao na camada.

- Para as camadas I, e I, , de carvao com quali-
dade inferior, considerou-se cubavel © carvao
acima da isopaca minima de 0,80 m de carvao na

camada.

As reservas totais assim calculadas somam 195,15

miihoes de toneladas.

Para facilitar estudos de alternativas econOmicas

no planejamento da lavra, considerou-se a hipotese de que
exigéncias econdmicas possam obrigar ao descarte de trechos

pouco acima desses minimos. Foram efetuadas, assim, cubagens

12
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considerando as isoOpacas minimas de 0,80 m para as camadas
"g," e "I" , 0,60 m para a camada I, e 1,00 m para as cama-
das I, e I, . Nesses casos as reservas totais seriam redu-

zidas de 11%, atingindo apenas 173,64 milhoes de toneladas.

b

Conforme se vera no capltulo referente a qualida-
de, as caracteristicas estimadas para o carvao cubado sao as

seguintes:

- Para as camadas "S," , "I" e I, : Peso especil-
fico de 1,60 t/m® e teor em cinzas proximo de
36% .

-~ Para a camada I, . Peso especifico de 1,75 t/m’

e teor em cinzas proximo de 46% .

-~ Para a camada I, : Peso especifico de 1,75 t/m’

e teor em cinzas proximo de 50% .

4.3 - Trechos Mineraveis e Medias de Carvao Recuperave]

Nos Anexos IX ate XII estao os mapas de:cubagem das
cinco camadas. Nas tabelas 3 e 4 estao as reservas discrimi
nadas por area de pesquisa, por camada, por isOpaca minima
e por categoria (medida, indicada, inferida e total). Nos

quadros II e III estdo sinteses das mesmas informagoes.

13
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RESUMO DAS RESERVAS GEOLOGICAS JACENTES POR CAMADA
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6
g LIMITE RESERVAS (10°%t)
i INFERIOR | AREA — — -
A DE TOTAL ] -
0 ISsOPOCAS | (km?) | MEDIDA | INDICADA | INFERIDA
A (m) |
_ ! —_ ~
"g, " 0,60 35,10 45,08 | 30,21 0,57 75,86
nyw 0,60 31,67 | 34,48 | 22,25 _ 56,73
I, 0,40 | 9,13 4,83 | 3,58 - 8,41
I, | 0,80 (24,44 31,51 21,06 - 52,57
I, 0,80 | 0,94 1,05 0,53 - 1,58
-1 1 ——
TOTAL * 116,95 | 77,63 0,57 195,15

*) Ha superposicao de camadas.

Obs.: Para as reservas com limites inferiores (0,80 m e
1,00 m, vide tabela 3 e 4.
QUADRO ITT
RESUMO DAS RESERVAS GEOLOGICAS JACENTES POR AREA
Limites inferiores de isopacas: 0,40 m na camada I,; 0,60 m
nas camadas "S," e "I"™ 0,80 m nas camadas I; e Iy
- : — - —}
6
5 No DO ALVARK RESERVAS (10°t)
 rea _ DNPM —
MEDIDA | INDICADA | INFERIDA | TOTAL
Big | 1.827/77 | 16,63 | 11,39 0,57 | 28,59
E19 1.494 /78 54,42 32,83 - 87,25
E20 1.495/78 J 45,90 3,41 - 79,31
TOTAL | 116,95 77,63 l 0,57 |195,15
. - . | L .
Obs.: Para as reservas com limites inferijiores 0,80 m e 1,00

m, vide tabela 3 e 4.

1
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vé-se pelos mapas que ha carvao cubado sob a gqua-
Se totalidade do Bloco, com excecao do extremo oesteda area

E-18 e de alguns trechos afetados por instrusces.

Com o adensamento de sondagens realizado as reser
vas foram ampliadas de cerca de 50%. O aumento verificou-se
principalmente nas camadas "S;" e I; , onde em varios tre-
chos as reservas anteriores tinham sido subestimadas devido

a baixa recuperacao de alguns furos.

A nova cubagem aumentou o0 grau de seguranca do co-
nhecimento da jazida, pois a proporcdo de reserva medida pas
sou de 17,6% para 59,9% da reserva total e a comumente cha-
mada "reserva demonstrada"” (medida + indicada) passou de

70,1% para 99,7% da reserva total.

Foram recalculadas as "médias de carvao recupera-
vel por m?> de camada", conforme o Relatorio final de Pesqui

sa, pgs. 32 a 34. Os resultados estao no Quadro IV.

Se for desejada uma estimativa da quantidade de

carvio ROM existente no Bloco Ledo-Antracito, €& necessario
carvaoc na camada
camada total

sera detalhado no capitulo seguinte. Utilizando as propor-

considerar a proporcac estimada , conforme

coes médias, obtém-se os dados do Quadro V, Reservas Geolo-

gicas de Carvao ROM.
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QUADRO 1V
MEDIAS DE CARVAO RECUPERAVEL (t/m?*)

CAMADA | "8, " l "I" i, L I,
ESPESSURA |
mMiNIMA  (m) | 0 ®F 0,60 0,40 0,80 0,80
- . |
R [
2 |
% M A E-18 | 2,06 1,48 | - 1,69 —
P E R | .
E D l | ‘ 1
N E 1 g-19 | 2,72 2,15 | - | 2,3 1,68 |
C S | A
o |
S S | g-20 [1,67 | 1,67 | 0,02 | 2,06 | -
(t/m?) | l
LGERAL___ ]72!16 l 1!’79 0,92 2:15 3 1‘_,68
QUADRO V

RESERVAS GEOLOGICAS DE CARVAQ ROM

- — . .
(] | PROPORCEO EM PROPORCAG [RESERVAS (106 ¢)
CAMADA PESO I
carvao fcamada R.O0.M. /carvao CUBADO R O.M
na total cubado i
B I__pamadat_r__ L { _
"82" 42,1% 237,5% 75,86 l 180
nyn 41,8% | 239,2% 56,73 136
I, 100,0% 100,0% 8,41 8
I, 56,5% 177,0% 52,57 ( 93
I, 62,4% 160,3% 1,58 3
I
N RV _ - -
T O T A L 195,15 420
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QUALIDADE DO CARVAO

A gualidade do carva@o da jazida do Leao pode ser

estudada sob quatro aspectos:

- Rank, ou grau de carbonificacao, que representa

a posicao da matéria carbonosa na escala evolutiva

turfa-linhito—carvao betuminoso—-antracito-grafite.

Ghrade, que indica a melhor ou pior gualidade do

carvao de acordo com a menor ou mMaior pProporcac
de substancias estéreis ou nocivas (cinzas, en-
xofre, etc.) misturadas com a materia carbono-
sa. Dentro desse aspecto deve-se estudar em de-

talhe a lavabilidade, ou seja, a maiocr oOu menor

facilidade em desdobrar, processos gravime-
tricos, o carvao bruto em uma ou mais fracgoes
vendaveis (com girades diferentes) e esteril fran

CO.

Efeitos localizados de intrusoes de diabasio

gue, em alguns trechos da jazida, podem preju-

dicar a gualidade do carvao, ou mesmo destrui-

lo.

5.1 - Informacoes Disponiveis

Foram verificadas pequenas variacgoes espaciais das

varias propriedades do carvao da jazida do Leao. Em conse-

gqliencia, no estudo da qualidade a porcao da jazida gue so-

freu adensamento de sondagens foi dividida em dols setores:

- Setor oeste, compreendendo todo o Bloco Leao-Sa-

propelito, a metade oeste da area A-2 e as areas

A-1 e A7; as trés ultimas fazendo parte do Blo-

¥
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co Leao-Linhito.

- Setor leste, compreendendo todo o Bloco Leao-An-

tracito, a metade leste da area A-2 e as areas
A-3 , A-4 , A-5 , A-9 e A-10 ; as seis ultimas

fazendo parte do Bloco Leao-Linhito.

Julgou-se inconveniente repartir o estudo em maior
nimeroc de setores pois, nesse caso, a quantidade de anali-
ses por setor seria, em algumas camadas, multo pedqueno, su-
jeitando as médias a maiores oscilag¢oOes motivadas por even-

tuais resultados anomalos.

Quando da execucao do Relatorio Final de Pesguisa
do Bloco Leao-Antracito dispunha-se, no "setor oeste", dos
resultados de 27 testes de afunda-flutua. Coma execugao dos
furos da serie "LB" foram acrescentados mais 168 testes, con
forme indica o Quadro VI, Quantidade de Amostras Analisa-

das.

18



O

CPRM
QUADRO VI
QUANTIDADE DE AMOSTRAS ANALISADAS
LOCAIS DOS FUROS ]
- c 3 | ) rﬁfeas l :
ama4 4 Bloco A-2 leste, Total
Leao- A-3, A-4,
Antracito A-5, A-9 '
— — _ e A-10
"G, " 32 43 Z 75
"T" 29 25 54
I, 4 5 9
I, 22 25 477 L
T 1 . 6 7
llSz " + I'III'I' . 2 1 l 3
- l
[T O TAUL 90 105 . 195

5.2 - Rank

Como ja citado no Relatorio Final de Pesquisa do

Bloco Ledo-Antracito, o carvao da jazida em estudo esta no

. grupo "Betuminoso de Alto Volatil C , nao Aglomerante”, da
classificagéo ASTM. As determinacoes de Indice de Inchamen-

to Livre (Free-Swelling Index - FSI) executadas sobre fra-

coes flutuadas em densidade 1,50 deram os seguintes resul-

tados:

L il — - L

Valores de FSI|N?Q de Resultados

e — — -

0 73

0,5

1 2

1,5 L

2 11
Total 88

- - . . P —
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Treze dos quinze resultados diferentes de zero o-
correram em amostras coletadas proximo as intrusoes de dia-
basio, mostrando assim que o maior nank foi devido a efei-

tos termicos localizados.

Em virtude da pequena quantidade percentual da fra
cdo (- 1,50), dificilmente o carvdo da jazida do Leao tera
qualquer importdncia econdmica como fonte de carvao para fins

siderurgicos tradicionais em altos-fornos.

5.3 - Graficos de Qualidade

Os estudos executados com 0s resultados das nume-

rosas analises nao mostraram variacoes significativas nas
Cinzas Cinzas

Pesos Especificos € Poderes Calorificos” AS—

sim, os graficos das figuras 5 e 6 (pgs. 42 e 44) do Rela-

correlacoes

tério Final de Pesquisa do Bloco Leao-Antracitocontinuam va

lidos.

O estudo individual das varias camadas mostrou al
gumas alteracdes, embora nao radicais, nas curvas de lavabi
lidade e nas curvas do Grafico de Mayer. As novas analises
médias estao calculadas na Tabela 2 e as curvas nas figuras
1 e 2. Para que o calculo dessas médias fosse mais represen
tativo, foram excluidas 26 analises de resultados menos con
fidveis, seja devido a recuperacao de testemunho inferior a
75% , seja gquando o testemunho analisado corresponde a menos

de metade da camﬁda_intérpretada.
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5.4 - Grade e Lavabilidade das Varias Camadas

A partir das informac¢des das analises médias e dos
quatro graficos citados no item anterior podem ser defini-
dos os parametros de grade médio das reservas geologicas ja

centes cubadas.

O carvao cubado das varias camadas tem, no "setor
leste" da jazida do Leao, gque abrange a totalidade do Bloco

em estudo, as seguintes caracteristicas medias:

Camada "s,"| "1 I, | T, 'I T, 1
Recuperaciao em Peso (*) 42,1%(41,8%|100,0%|56,5%|62,4% |
Teor em Cinzas 31 | 27 ¢| 35 3| 46 %} 50 %
Peso Especifico (t/m®) (**)| 1,57( 1,53} 1,62 1,76] 1,81

Poder Calorifico Superior
em Base Seca (PCSBS) (cal/g) |4.900}5.30014.600{3.700]3.300

g

i

Obs.: (*) - Valores teoricos da recuperacao em pesoda "ca-
mada descrita e cubada" em relacao acamada to-
tal. No beneficiamento esses valores serao me-
nores devido as perdas de finos e as imperfei-
coes do processo industrial.

(**) - Devido a padronizacao e adogcao de pegueno coe-
ficiente de segurancga, as reservas foram cal-
culadas com os pesos especificos de 1,60 t/m’
para as trés camadas superiores e 1,75t/m* pa-

ra as duas- inferiores.

0 exame das curvas do Grafico de Mayer mostra que
nas camadas "S," , "I" e I, a fracao util contém boa propor
cao com 15% a 20% em cinzas, de elevado valor unitario e que
pode ser transportado economicamente a grandes distancias.
As curvas tem peqﬁeno trecho paralelo as radiais 0-40 e 0-50,
mostrando a presenca de pequena fracao de carvao energetico

de teor em cinzas relativamente elevado. Em toda a metade
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direita do grafico as curvas tem inclinag¢ao superior a ra-
dial 0-75 , mostrando a grande proporcao de estéril franco

com mais de 75% em cinzas.

A partir do grafico da figura 2 e descontando-se

a fracao de ultrafinos, pode-se estabelecer os rendimentos

tedricos das varias fracoes uteis, a partir do carvao cuba-

do. Considerando como fracdes vendaveis o CE,,de 5.900 cal/g
destinados a usos mails nobres e © CE52 de 3.100 cal/g des-
tinado a termeletricidade proximo a mina (de modo semelhan-
te 3s usinas de Candiota e Charqueadas) os rendimentos teo-

ricos das varias camadas sao:

RENDIMENTOS MEDIOS

CAMADA 1 po CARVAO CUBADO

S, 50% CE20 + 44% CE52
" 55% CE,, + 30% CE, |
- |

I, 53% CE,, + 47% CE.,
I, |19% CE,, + 81% CE., |

| .
Iy | 6% CE20 + 94% CE52 '

5.5 - Enxofre

- - Os teores .de -enxofre foram recalculados, tomando
em cada analise o acumulado ate a ultima densidade de corte
do ensaio (2,10 , 2,00 ou 1,85), a fim de obter valores que
correspondam o mais proximo possivel ao carvao cubado. As
médias obtidas para o setor leste da jazida do Leaoestao no

quadro a seguir:
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NGMERO DE MEDIA DESVIO

CAMADA AMOSTRAS ARITMETICA PADRAO
"G, " 4 nE" 3 0,76 0,69
"g, " 75 0,55 0,23
g 54 0,43 0,19
I, 9 0,60 0,24
I, 47 0,29 0,09
I, 7 0,24 0,11

Verifica-se gue esses valores sao inferioresas me
dias do setor oeste. As diferencas estao proximas de 0,20%
para as camadas "S," e "I" e proximas de 0,10% para as ca-

madas I, e I, destacam-se por teores muito baixos de enxo-

fre.

5.6 - Intrusoes de Diabasio

varios furos nas areas E-18 e E-19 atravessaram in
trusoes igneas, assim como outras sondagens realizadas pou-
co ao norte ou ao sul das mesmas areas. Parece tratar-se de
um unico evento, gque surgiu no contato Rio Bonito/Embasamen
to proximo ao centro da area E-19 , subiu até o nivel das
camadas de carvao no terco oeste da area E-19 e no terco les

te da E-18 e atingiu as formacgoes superiores mais a oeste.

“NDS furos 113437—HS , dentro do Bloco em estudo_e
no LB-72-RS , logo a sul, o diabdasio estd no nivel das prin-
cipais camadas, destruindo-as completamente. Nos furos LA-80-RS
e LA-83-RS , dentro do Bloco em estudo, bem como nos furos
proximos 5CA-54-RS , LB-76-RS e LB-81-RS (todos a sul) e

5CA-51-RS (a norte) a intrusao destruiu algumas das camadas

e afetou, por processos térmicos e mecanicos, as proprieda-

des das demais. Em outras sondagens proximas, a intrusao lo-

calizou-se a maior distancia do carvao, sem prejudicar-lhe
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sensivelmente as propriedades fisico-guimicas.

Sendo as intrusges de diabasio sabidamente irre-
gulares, a malha executada foi suficiente para delinear o
problema, indicando os contornos aproximados da area afeta-
da. Esses limites serdo definidos com maior precisao guando
for executada, na fase de pre-lavra, a malha de furos espa-
cados de 500 m.

Onde o diabasio se localizar sob as camadasde car

vao pode ocorrer fraturamento e enfraquecimento mecanico do

teto. Esse fendmeno sd pode ser avaliado apos iniciadaa la-

vra, mediante a abertura de galerias exploratorias.
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6. LAVRA, BENEFICIAMENTO E PERSPECTIVAS DE APROVEITAMENTO
ECONOMICO

6.1 - Lavra e Beneficiamento

A recente etapa de trabalhos confirmou as conclu-
soes do Relatdrio Final de Pesquisa do Bloco Leao-Antracito

referentes a lavra e ao beneficiamento.

O método de lavra mais adequado devera ser o de
paredes longas (Longwafl) sucessivo, minerando em orxdem des
cendente as camadas gquando superpostas. Alguns trechos es-
truturalmente mais acidentados poderao ser lavrados;ﬁﬂxn;ﬁé
todos menos mecanizados e mais flexiveis de paredes curtas

(shoritwall) ou de camaras e pilares.

segqundo acordo aprovado pelo Ministerio das Minas
e Energia, o carvao das areas E-18 e E-19 , juntamente com
o das Areas A-2 , A-3 , A-4 e A-7 , adjacentes, do Bloco
Ledo-Linhito, deverd ser lavrado pela Companhia Riogranden-
se de Mineracao — CRM . O carvao energetico ai produzido de-
vera contribuir para o esforco nacional de substituicao de

derivados de petroleo.

Como ja previsto, as curvas de lavabilidade das
camadas "S," , "I" e I, sdao boas, adequadas a obtencao de
duas fracdes vendaveis: uma com cerca de 20% em cinzas e uso
mais nobre e outra com 50%_a 55% em cinzas e uso local. E
viavel também, se a estrutura de ¢onsumo o solicitar, a pro-

ducao de um unico beneficiado com 30% a 35% em cinzas.

A camada I, , gue contem 26% da reserva total, tem

curva de lavabilidade menos favoravel, de aspecto semelhan-

te 3 lavabilidade da camada I,F em Charqueadas ou da camada

nl

Candiota em Candiota. Esse carvao & mais proprio a obtencao
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de um produto vendavel Gnico, utilizavel como carvao ener-

getico de alta cinza.

6.2 - Perspectivas de Aproveitamento Economico

Sob este aspecto, pouco ha a acrescentar ao Rela-

torio Final ora complementado.

O DNEF ja executou o projeto de reconstrugcao da
ferrovia Leao-Charqueadas, qué devera ser implantada a cur-
to prazo, com o objetivo de facilitar o escoamento do car-
vao das varias minas da jazida de Butia-Leaoc. A topografia
regional, suavemente ondulada, facilita o prolongamento da

ferrovia ate o Bloco ora estudado.

Os portos de -Chargueadas, Porto Alegree Rio Gran-
de estaoc sendo reaparelhados para servirem como entrepostos
de carvao e esta em execucao um plano de construcao de bar-
cagas carvoeiras. Com isso, o transporte fluvio-lacustre-
maritimo estara aparelhado para acompanhar harmonicamente o

desenvolvimento da mineracao e consumo desse bem mineral.

28

a =1



gy - w7’y T ey @ ¥

S TR T T JTTTT Ty TR T e ee——

O

CPRM

7. CONCLUSOES

As 33 sondagens executadas na etapa ora relatada

adensaram as pesquisas de quase todo o Bloco Leao-Antraci-

to até a malha de 1 km.

Verificou-se que as reservas totais sofreram con-
siderdvel ampliacao. A reserva total passou a ser de 195,15
milhdes de toneladas, das quais 99,7% sao medidas + indica-
das, 0 que permite boa seguranca no planejamento da lavra,

bheneficiamento e comercializacao.

A gualidade das varias camadas foil confirmada. Ve
rificou-se gue das camadas "S," , "I" e I, pode ser obtida
elevada proporcao de carvaoc energetico com 20% em cinzas
(CE,q) -

Foram confirmadas as condicoes estruturais favo-

raveis da jazida, ocorrendo na maior parte declividades gue

vao de 0% a 8%.

Ssubmetendo ao DNPM essas informagoes complementa-

res, a CPRM vem demonstrar seu esfor¢o visandoa rapida via-
bilizacdo da lavra do Bloco Ledao-Antracito, em consonancia

com os objetivos nacionais de desenvolvimento da produgac

carbonifera.

JOSE ALOISIO PAIONE
Eng® de Minas - CREA 10.393-D - 5% Regiao

Responsavel Tecnico

29



TABELA 1

£1. 1/4
DADOS DE SONDAGEM
. . . |
I'URQ: 5CA-06-RS l 5CA-4B6-RS | S5CA-49-RS | 5CA-51-RS i 1I1B-36-RS 1IB-37-RS 11B-40-RS | 1IB-42-RS | 1IB-44-RS | 1IB-46-RS | 1TB-47-RS LB-66-RS
e _ - i *-_l__. e e —— o W * e
i b N Xm f, f_,az. gon 6 684,240 6.690,000 6.684 000 ! 6.682,000 6.680,981 6.682,000 6.684,000 6. ﬁBf: , 000 6.682,000 6.680,902 6.683.000
COOFDENADAS UTM: £ | xm 391,000 395,220 391,000 387,000 | 387,000 389,037 393,000 389,034 392,949 395,175 . 397,967 | _ 3G4ee .
—————— e e s e Rt =T wr 43 46,97 10,48 | 10,93 24,58 | 33,24 32,06
[ sy * 39 55 | 19,17 18,32 | 17,93 | 47,14 15,43 | ’ :
YOO T Elb.sawatd ml - 280,95 - 275,83 - 313,48 - 279,69 | - 219,66 - 240 | = 267,53 |- 264,35 Pl oo e AR i SN ol e
COTAS 4; iR G pre—— e o 6. 55 | - 346,95 | ¥ - 323,73 | = 231,86 - 306,87 | <= 356,03 - 340,52 < - 348,02 | - 319,32 i - 294,76 - 313,34
aa N [ Fy " 2 i
c PN IDLDE m 397,90 | 367,80 | 376,32 343,81 281,65 326,00 403,00 352,50 ‘ 358,95 T 344,30 | 333,90 l 349,90
j b v S o e R e T T ey - 274,43 |
i _'; 1‘{ Hl.:.*-. .L.rip;r-' Im | 4 : | 0.12 Ne Ne Ne l Ne
| c . 'C:,,?'.*-.:*}"‘ TCTRL m NEE'.- I NEE. I Neg_ I NEE- ! Neg HEB. NEF. 0.08 E- ' E- E- I E-
' | CARVAO NA CAMADA m 1 | | | 2 ‘
| RECUPLRAGAO % | , o i J 1 il R i —
- MY TR e e e 2% ‘-__ _ b ' 1 A 292."3 l + 226 ‘68 ? § = 255.79 I 291 29 .- 56'53 o 301 165 = 27&'&6 §= 2&7'93 o :aﬁ '60
COTA LA LAPA " 293'23 293'3; | , ¥ O - 1m 4,36 2 3,08 2,00 1,53 1,77 2,0%
Ba | S SR . 0,48 ‘ 1,27 Neg. I < TRy > 0,87 B ¥R 1,15 0,76 1,09 0%91
* | CARVAO NA CRMADA m . -s 99 T . (Diab.) | - 81 8L 100 98 95
RECUPERACAO % 100 > | t & S Ry B b ok 5 -
B [ ‘ ' xS e | | | | |
COTA DA LAPA m | [
o4 CAMADA TOTAL m | | ' - |
™ . CARVAO NA CAMADA m : | l
% RECUPERAGAO % | ; | . | g | | e
Tk T A ‘n i | - 204 4] - 227,96 17 - 258,12 - 294,20 | - 289,26 - 304,12 - 278,32 - 251,03 - 279,78
- CAMADA TOTAL " *. 1,29 | 0,56 | yg ~ 2,22 | 1,59 | 0,95 3,13 1,68 Vo164
LA L | “Eg- D 3"’ o = - > 0 2 0 61
A 143 CLRVEO NR CAMED: m | e.52.N e R 20" 3 B | 18 957" 86"7 82
- RECUPERACAC % | | 7 : . | ' : | +
A - = N ISR R e — .
| | * | - 280,54 - 252,12
" |
COTEL DA LAPA m | | _ : | 0,25 0,71 Ne
D zM:DR TOTAL m Neg Neg. Neg e A—r il | — am - 0,25 0,71 b
F I: Cn'v”x'ﬁ( NL CLEMADA m - l ' 93 100
mcu;zmcho { 1 1 | v i W ¥ g~ s —~ _ .
e P . | - P B . - - 284 44
» ‘ - T - 300,02 | 1 302,39 294,55 311,40 310,62 259,25 .
. s -~ 308'29 301'33 . | 3 0,79 . b2 e 0,25 1,16 | 1,12 2,07 0,40
CAMRDA TOTAL - P ' Neg. 0.49 0 Neg. Disb. > 0,50 0,21 0,80 > 0,63 W e A
A | I+ | CARVAO NA CAMADA m 0,43 0,91 - 82 100 84 ~ 93 93 LY. - 90
E RECUPERACAO % 100 80 3 e et (N - 3 i g L “ .
v COTx DA LAPA m i ' | | | l - e
i CrM:.Dh TOTAL m Neg. Neg. | Neg Neg Neg. Diab. Neg Neg. | Neg Neg | eg. eg
. T« | carvAO NA CAMADA m | | | | -
C | RLOUPTFACAC % ‘ | 8" e ™ L~ M i - .
T W= o F N o e . s - - e M i S | i
' COT: DR LAPA m| -310,13 | - 386,83 | | | - 336,77 | | {
¢/p| CR::DR TOTAL ™ By . D28 ,' | g.ga i ‘
CHPVAD NA_ CAMADA m 0,31 | 0| 1 ,28 |
RECUPERAGAC ¥ | 100 & | | i . N . )
e B R aciici | oow Danentane =1 T 1 | - 338,30 |
. e 2] , 0,68 i
, , “ CrVADF 710 m : ; | 0,45 | |
 S/D | casvAO K CaMrD! ’ m | l i - |
| RECUTERAG v | . ' I s a R | v 1 — —- o
WL e i, 4 - e B e Ry | b 3E, 70 | > 6,00 > 1,55
ESPE rsum m A -t SR  ~ 29,47 |
fc | - - -

ver oLcervacoes no fim da tazbela.




TABELA 1 | £1. 2/4
DADOS DE SONDAGEM :

: l ' | !
FURO LB-67-RS ! LB-69-RS l LB-70-RS | LB-71-RS J_ LB-74-RS | LB=75-RS ;, LB-78-RS LB-79-RS LB-B80-RS I LB-83-RS | LB-B4-RS LB-86 -RS
. ] . ’
ST - - b in P SRR L L il SRS L —— - - PSS N R JReA |
T & e N | kxm 6.681,000 6.683,000 I 6.682,000 6.681,000 6.683,000 ' 6.682,000 | 6.683,000 | 6.681,989 6.681,000 6.683,000 | 6.681,000 | 6.683,000
—_ : E | km 387,000 388,000 | 387,985 | 388,000 389,000 | 389,000 | 390,000 | 390,037 390,000 391,000 | j91,000 392,000
_ - = — —_ - - . - _T ———— — - — - — ——— — - - _ e e et ——————et e —— _— —_— _—_ — - ——
30CA m 46,04 | 29,50 16,76 26,00 | 14,5 | 11,10 15,55 18,94 51,21 | 41,9 | 38,45 34,50
~oras { TOPO FM RIO SONITO mi|n -202,5 | - 287,93 - 247,24 - 210,90 - 277,19 - 273,66 - 276,06 - 270,59 v - 235 v = 271 v o= 242 | = 275,40
o BASE FM RIO BONITO n - 219,90 ‘ - 372,80 - 312,39 - 243,15 <- 379,06 | <= 323,70 |< - 329,85 - 360,46 - 306,90 - 342,30 | =~ 319,15 l - 344,50
me EMBASAMENTO m| - 219,90 - 401,50 - 312,39 - 243,15 | <= 379,04 | <- 323,70 < - 329,85 |< - 368,26 - 306.90 | < - 343,26 | ~-321,40 | - 351,92
39 = o Sy | - el T E
PROFUNDIDADE - 277,00 T 433,80 333,30 ' 272,30 | 393,60 | 334,80 347,30 | 387,20 l 168, 80 ‘ 385,22 ‘ 360,00 l 189,45
!
— N — - - - . " o _— - _-_— _i._
COTA DA LAPA m | - 292,14 | - 285,02 A ' __] |
CAMADCA TOTAL m 0,14 0,10 | N N - Neg. Neg. Neg.
>t | CARVAO NA CAMADA m " 0,14 oy i 0,09 | s o i | ——— v | ’
RECUPERACAO L} ‘ o | ' |
, s LIRS et Sl | | L W - e E % L
COTA DA LAPA -] -212.62 | -303,68 | -266,62 | - 225,79 T ~29734 | - 293:00 1" 298,21 - 290,58 | - 253,65 | - 290,46 i~ - 262,55 | - 299,05
CAMADA TOTAL - 0,93 ! 2,58 | 2,71 | 1,02 208 T e R SRR - R 6,40 | 3,87 Q. |2 AR | 2,87
| 2 | cARVAO NA CAMADA - 0,70 - % 1) (Ll 1,56 B W 197 | 2,08 2 048Q 2 3.9 4 91;.61
RECUPERACAO 3 6 v 92 | 78 . 87 % ; 100 - 30 | 96 | 35 26 : 88 7 |
e o : : B e et T S & # SARE. . Pree i LAY ", e ™
c o g ey oy | | - | * |
I COTA DA LAPA m | | | | | |
A 4 CAMADA TOTAL m | | ' * | '
M | ' | CARVAO NA CAMADA 7 =2 | : ' | |
. RECUPERACAD 3 1 I
3 COTA DA LAPA - 215,56 - 306,60 - 268,91 - 228,54 - 300,09 | -296,48 | = 296,99 y - 255,93 :
CAMADA TOTAL 1,96 | 1,87 1,88 1,32 2,00 | o R 1,55
A | & >ARVEO NA CAMADA 1.156 1,06 | ~ 1,1 ~ 0,8 0,93 | o . > lein 0,92 Q
S RECUPERACAO 94 ~ 85 82 72 94 | 98 92 95
A, W L - : Ve > TSN : il r "
i COTA DA LAPA ! i |
CAMADA TOTAL ' b
Neg. .. Neg. Neg. . Meg. . Neg. Neg. Neg.
e | T2 | CARVAO NA CAMADA ey S ey - s - °8 s
qrcupenacio | '
c COTA DA LAPA - 248 A} -274,27 | - 308994 -30492 | - 105,17 - 302,00 |
CAMADA TOTAL e 0,88 0,10 L 0,81 t. 2,24 | 2.35 2,55 { o
A | Is | carvRO NA CAMADA . 0,56 0,10 2 Oy 9,95 | 0,70 1,33
a RECUPERAGAO 98 - : 39 )8 %o ’” E
-~ - — _— — alm— e ——— _._.1 e —— SR T——— ————— - :-_.._ _._..,.: . s ._; I ——
v COTA DA LAPA o | ! mg.i; | 277,81
A | r CAMADA TOTAL o Neg. Neg. | Neg. Neg. . Neg. - Neg. Neg. | 0'13 : N.E. Diab Neg Neg
. “LRVI0 NA CAMADA n | | : a ' r Diab.
D 2ECUS24ACA0 3 | | | s
| Sora DA LaPA - T | | - 349,03 - 392,46 - 342, . - 306,90 - 288,74 *
e Y e TOTAL m i 0,22 & i3 0,19 | 0,22 0.20 | |
Tt/ ~RBLVAC '».ﬁ_h_-'r...' A DA m ; ’ | 0,22 2 ,15 0,19 . 0,15 i 0,13 Q E !
i AECUIEZC A0 3 | . ' > | 2 I ) , _ . :
" | . > -~ ol RlINY: = SR i 4 L ke B S
| . a o e I R T e S i d ‘- * . ‘ :
078 DA T.APA m | | | | | | ‘ |
- - +:“l. : _‘*:_, 5+ I * :
i TR TRUADA 2 ’ | | |
{ e 20AD % ! A _ L o ! | - ok ¥ T o S |
B e . 1 > 19,80 vl i RANE L ey | W T N 11,01 o N 10,45 |
i - - ‘ b | i . | ‘
NA LAPA - | | - 379,06 | | - 35860 } =272.853 .. 4~ 308,78 ! =189 |



TAPELA 1 £i. 3/4
DADCE DE SONDAGEM
' |
FURO: LB-B87-RS LB-B8-RS | LB-91-RS I LE-92-RS & LB-93-RS  LB-95-RS LBE-96-RS LB-97-RS _.LE-IUO-RS | LE-101-RS i L8-104-RE€ LE-105-RS
CONPOTRLYIAC U ”_._ . N km 6.6_32.012 6.681,000 § A 6.683, 000 E:.éﬂzl,t}ﬂﬂ 6.631.00[}*—:_ 6_633’000 ; b.ﬁa—z_‘ﬂao_F 6.681,000 T 6133—,-560 EGFI,OUO -—5.632.923 L E-BE&_-OGO
COORDEREDAS UTM: > | %m 392 . 000 192,047 393,000 393,000 393,000 | 394,000 | 394,000 394,000 395,000 396,000 396,000 | 396 .000
RS S . W e =0 e T 5 e o S siiva ) M - i
(2022 m | 49,89 | 58,51 T 20,94 l 28,70 49,17 19,66 30,18 60 ,67 l 14,34 48,97 9,9 | 26,08
~yrae d TOPC FV RIE BONITT mi{ - 255.1) | v = 251,5 In - 260,51 | - 263,20 - 258,9] - 267,36 . . - 260,86 o= 244 - 269,45 - 245,93 - 265,15 |~ - 248
©¥ 1EAST FM RIO BONITO | - 323,39 - 328,4¢ - 327,06 | - 321,1f < -=311,43 < - 310,01 |< - 327,12 - 303,58 - 335,11 - 312,03 - 332,60 - 315,87
L-—-C.p:, E AT R C AMENTO m, - 341,47 - 335,85 1< - 337,37 - 321.18 tc - 311,43 < - 310,01 i< - 327,12 - 303,58 - 335,11 - 312,03 - 332,60 - 315,87
— — - — — — PRIt s . P EEEIIE——— - . — i, o R el R . vl S et - - — e = e : : — - N ——
PR} ML IDADE ] m ‘ 95,70 | 395,78 ' 358,37 | 362,00 | 360,60 329,67 1 357, 30 368, 30 355,45 | 362,40 l 344,50 347,00
| ! COTA Dk LAPA 1 f | |
| CL™MADA TOTAL | ; . : | '
C . . ~ - . |
| =\ i CARVAD NA CLMADA Neg Neg , Nep Neg | Neg. | Neg. Negp. | Neg. Neg. l Neg.
PECUPERACAO | | | ‘\
—— " il - —: . S— - A - —
COTh DA LAPA ! - 289,02 - 232,?1 | - 279,44 ! - 288,43 - 279,67 - 262,84 - 291,38 - 266,11 -5 290,88 - 274,04
. CAMADA TOTAL 2,75 3,21 ¢ 4,53 | 3,06 1,67 3,55 1,49 2,78 | 20 0,87
2 | CARVAO NA CAMADA 1,78 1,94 2 - 1,50 1,31 1,97 | 1,03 : 9,92 i 1,64 0,73
RECUPERACAO |~ 92 92 | | 100 | | !
C - & 1 3 B | 'T_
COTA DA LAPA I
A | . | cauaDA TOTAL | | |
M * | CARVAO NA CAMADA
RECUPFRAcho
A - o il - A M. A S N, : o
o COTA DA LAPA - 292,25 - 286,25 - 203,99 - (=291, ] - '
CAMADA TOTAL 2,60 2,69 3,40 | 2,88 .
A 1 | chrVAD NA CRMADR 1,18 1,57 g W 1,73 \
e RECUPERACAO A 97 93 ‘ 9% 100 |
COTA DA LAPA - 294,72 - 288,45 | - 294,09 - 286,75
D CAMADA TOTAL 0,20 0,09
¢ | T2 | carvAO NR CAMADA N 0,20 0,09
RECUPERAGAO 100 . 96 |
c COTA DA LAPA m| - 289,23 | - 283,66 = 299,65 - 291,49
CAMADA TOTAL m| 2 1,72 2,66 3,23 2,13
A | Is | CARVAO NA CAMADA 1,17 ‘ 1,68 2,48 1,31
F RECUPERACAO % 97 1 | 96 98 99
v COTA DA LAPA m| - 296,23 | 304,83 - 295,69 |
i CAMADA TOTAL m 0,22 ey 1,67 0,33
I. | CRRVAO KA C;MADA m 0,22 ' 1,02 0,33
O RECUPEREZAOD % 97 | 100 100 |
"COTh DA LAPA | m | - 275,49 | - 272,97 284,28 | - 287,83 - 262,97
Cr™ADA TOTAL m 0,38 0,49 0,29 0,22 0,06
CARVAO N& CAMADA | > 0,16 | 0,49 0,23 0,22 0,06
FECUPLPACAC % 48 97 98 | - - 4
I
| — - — - ——— - - -—--; - — O ——— — . ——— - - + — S R Al =E — ~I ——— I — S
COTA Dk LAPA m | = 320,53 !
C:MAD;. TOTAL m 0,62 | |
CARVAO NA CAMADE m 0,44 I | |
| PECUPERAGRO § - , A ¢ et e
. LSPESSURA m 15,99 6,35 ' . E
DIAEASIOl ooTA D2 LAPA m | - 361,47 - 328,09 | i |

\Ver rrservacoes no fim da tabela.



F . RO

LB-106-RS |LB-112-RS ‘

LB-112-RS | LBE-118-RS

1

TAEBELA 1

DADOS DE SONDAGEM

L

e . —— e

' {B-119-RS ' LB-123-RS ' LB-124-RS LB-125-RS '

i
!
- N | km| 6.681,000 I‘ 6.682,000 | 6.680,760 | 6.683,000 , 6.681,850 | 6.683,000 | 6.682,050 | 6.681,000 ‘
COORDEXEDAS UTM: £ | km 196,007 397,000 | 397,000 398.000 398,050 399,000 399,000 399,000
BOCA g | 4163 13,22 10, 3¢ 0, R 11.5: 10,10 12,72 | 30,01
TOPC FM R1C BUNITC m. - 266,52 - 244 ,3F - 235,0¢ - 259.66 i - 247 - 249,90 - 233,03 - 238,44
COTAS | EASE FM P10 BONITC wml - 322,97 - 312,78 | - 301,03 - 321,06 ‘< - 305,88 - 318,00 | - 304,48 - 306,04
| TOPO EMBASAMENTO mi| - 322,97 - 312,78 ! = 301,03 - 331.06 |« - 305,8F - 323,30 | =304,48 | -~ 306,04 :
I, = ' e ——— - N TR W= e —— s S e . i - . - -——-—I_ . — - - - — —_ —_— = _— —— - U — ————— T
PRCF ONDIDADE m ‘ 64,40 327,57 | 312,80 32,46 ;317,50 333,70 328,75 I 337,85 l l
- il Ao st s Tl . — ' : e —i—————— i —_ ; - — S
COTE Dk LAPA | - 252,06 A ‘ * l
CAMATE TOTAL , | , 0,27
®1 | CrR.EI KA CAMADA - ™ - - i 0,27 |
'; COTA D LAPA - 258,21 - 281,05 #m-— 275,9 | n~ - 266,0 - 265,33 l
i | CEMADE TOTAL 2,20 1,73 |~ 0,8 v . 1,9 2,30 |
| 57 | CarVAC NA CAMADA 1,35 0,81 | - a 1,43
| FECUPERAGAC 90 v 96 | 0 ‘ - 99 |
1 — i —— - P—— B—
= - SR e et ‘ | i
OOTh DA LAPA ! _1_ |
A CAMADE TOTAL |
M CARVAO NA CAMADA | ! | |
RECUPERAGAO | + |
A it - , - o ol | . 42 . i
D COTA DA LAPA - 270,33 - 265,48 - 257,6 - 283,69 - 270,28 l - 278,5 . = 268,5 - 267,22 | R
CAMADA TOTAL 1,83 0,72 % el 2,07 .2,03 TR “ 2,2 2,33
A CARVAO NZ CAMADA 0,42 > 0,90 1,07 0,66 | - - 1,37 |
c KECUPERAGAO “ < 80 | % ~ 907 | 0 | - 99
~ b - e AN | 2.
|
COTA DA LAFA - ~- 260,3 - 286,65 - 273,65 ‘ - 281,65 ‘A - 271,8 - 270,17 l ]
r CAMADA TOTAL 0,16 > 0,27 > 0,47 0,50 0255 1 0,7€ e L 0,76 |
v CARVRAO NAh CAMADA 0,16 2 0,27 2 033 =i 0,50 0,55 | 0,76 - 0,76 | |
PECUPEPACAC - 99 1 - l 98 86 96 - 34 7 100 . i
. ST i - N— _ — — - - e— — - - -— —— R ....___._1_ .
- COT: DA LAPA - 272,91 | - 274,05 A |~ 263.03A ) -291,33A | -277,79 A - 286,03 A 5= 276,1 - 275,54 | ‘
CLMADZE TOTAL 2,21 2,46 | 2,25 1,72 | > 0,6 TR 2,30 | I
A CAPVAO NE CAMADA 1,43 1,16 | 1,33 l 133 - - 1,04 - 1,69
RECUPERACAO - 94 88 82 : 61 96 - 98
F : ¢ Perie | . Dot |t &1 SRS = RS b . | SN T =
v COTA DA LAPA | | I - 279,56 | | |
A CAMADA TOTAL s il I A S ;i s | - :
CLRVAC N CEMADA o s ok T ey . e oy | 0,19 | |
O FECUPTEFRACAC | 99 | |
' | | |
l. i R S i g - — —— - - —— = ——T-———-—'—-“- —— e — — —— . o T— ———— - — R— . S— ——— Ep— -
-~ | coaTn D LAPR n - 251,64 - 266,35  1nv- 273,8 | - 262,80
CAMADA TOTAL m ' 0,27 i 0,34 ~ 0,65 | 0,12 4
S/D| CARVAO NA CAMADA m | 0,27 0,30 - ; 0,12 | i
RECUPERAGAO % ‘ 94 l 94 . 65 3 |
COTA DI LATFTL m l :
CrMADA TOTAL m ] : :
S/D| CARVAO %k CAMADA » m | |
ECUPLPATE "
— RHCLF:::.E ::-:I-_;}O UL — — -.ﬂ_-;—-——-—- .i — — 1 — - i F - - -
THELS ; |
DIKBASION corh DA LAPA - | | |

\ver oliservagoes no fim da tabela.
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OBSERVACOES DAS TABRELAS DE Dx2DCE DE SONDAGENM
- — ] il R ] i i i i - — - —
z — - = vaIlo c rorT Tamte = rae = ﬁ",'r';.r* oTmE MAYROE acr -
- -
- -_— -—- = R = - b -.‘I—-- - i . : . — I.-l-'__t—"'-.pl'l-" -y o e
rncmica éa czmazda to de vista estratigrafico a camadea in

- = sem cados (camada nac testemunhazda, furo concluiao an-
t2e de etingir o nivel da camada, ou testemunho nao descrito).

N.E. = & possivel identificar o nivel estratigrafiico da ca

maéa (folhelho carbonosc e/ou laminas de carvaco).

N.E. (Diak.) = nivel estraticraficoc da camada com leitcCs
de carvao "gueimados" por diesbesio.
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LEAO-ANTRACITO
TABELA 2

ANATLISES NEDIAS — SETOR LEST
CL¥ADA"SY — 64 ANALISES

Ky

ESPESSURL TOTAL : 133,82 m

1/3

s _qFI: & C ”a_ o | Acumu 1l ado
I)f.;IKSiD_fLDE | _—*&Eso ] Ci%‘izas ) ?9‘20 ’ Gin%as
- 1,50 7,70 £, 80 7, 70 g, 90
1,50 x 1,65 13,093 20,71 21,63 16,50
1,65 x 1,85 10, 84 41,41 32,47 24,82
1,85 x 2,10 8,26 60,35 40,73 32,03
+ 2,10 51, 71 81,80 g2, 44 50,92
200 mesh x O 7,06 71,07 1.00,00 60,76
cavmaDa "I"- 45 ANALISES
. ESPESSURA TCTAL : 103,9% m _
Fraceo | Acumulado.
DENSIDADE EESO C%Ezas igsg Clgzas )
- 1,50 8,79 8,78 8,79 8,78
1,50 x 1,65 14,64 20,43 23,43 15,06
1,65 x 1,85 8,00 43,14 31,43 22,95
1,85 x 2,10 7,50 59,43 38,93 29,98
+ 2,10 51, 81 83,02 Q0,74 60, 26
20C mesn % O | C,2¢ 4, 00 100,00 61,54 |
—— - — el L . U



c
R = P

/3

LEAO-ANTRACITO
TABELA 2

2/3

AWALISES MEDIAS-~ SETOR LESTE
CAVADA I, -~ 8 ANALISES
ESCESSURA TOTAL: 5,59 m
| Fracao |_J‘J..c:u]:nu_la.cit:a1
DENSIDADE Peso Cinzes I Peso Cinz2s
| % % % % .
~ 1,50 7,776 2y 20 7,76 5,20 |
1,50 x 1,65 38,28 20,16 t5,04 17, 64
1,65 x 1,85 32,93 40,81 78,97 27,30
1,85 x 2,10 6,61 52,10 85, 58 20,22
+ 2,10 8, 44 77,12 Qs , 02 33,52
200 mesh x O 5,98 AQ 15 100,00 34,45
CLEADA I3 - 45 ANATISES
ESPESSURA TOTAL: 90,62 m
— B
Fracao lﬁcum_qilado
DENSIDADE 3%50 Clgzas l :ego Clnﬁas |
- 1,50 1,62 8,24 1,62 8,24
1,50 x 1,65 10,36 22,56 11,98 20,62
1,65 x 1,85 | 25,64 42,00 37,62 35,19
1,85 x 2,10 18,62 58,76 56,24 43,00
+ 2,10 35,91 81,04 92,15 57,82
207 mesh % O 7, 8% 65,84 100,00 58,45




LEAO ~ANTRACITO
ELA 2
MEDIAS — SETOR L.
CAMADA Iz — 7 ANALISES

ESPESSURA TOTAL: 10,31 m

LWATISES

TAB

GO T

=)

3/3

e

L

Frag¢geo L cumuleado
DENSTDLDE 3%50 Giazas sto Giﬁzas |

- 1,50 0,53 8,53 0,53 8,53
1,50 x 1,65 7, 85 26,06 8,38 24,95
1,65 x 1,85 32,86 41, 31 41,24 37,99
1,85 x 2,10 27,20 58,23 ARG, 44 46,03
+ 2,10 22,33 8C, 66 90, 77 54,60
200 mesh x O g, 23 67,17 100,00 55,76




.« TABELA 3 £1.1/6
RESERVAS GEOLOGICAS JACENTES POR CAMADA
CAMADA: "S," - PESO ESPECIFICO: 1,60 t/m’

N® DO ALVARA L%ggTE R E S E R V A S (106 t)

AREA DE TOTAL
DNPM IS6P , MEDIDA INDICADA INFERIDA TOTAL

3y (km*)

E,a 1.827/77 0,60 8,76 10,08 7,40 0,57 18,05 -
Eqoq 1.494/78 0,60 | 13,15 22,28 13,44 - 35,72
E, 1.495/78 9,60 | 13,19 12,72 9,37 - 22,09
TOTAL 35,10 45,08 30,21 0,57 75,86
E, s | 1.827/77 0, 80 7.76 9,66 7,06 0,22 16,94
Evs | 1.494/78 0,80 | 13,15 22,28 13,44 - 35,72
E» g 1.495/78 0,80 | 11,08 11,06 8,67 - 19,73
TOTAL 31,99 43,00 29,17 0,22 72,39
I DN S N R I




TABELA 3 £f1. 2/6
RESERVAS GEOLOGICAS JACENTES POR CAMADA
CAMADA "I" -~ ©PESO ESPECIFICO: 1,60 t/m°
LIMITI
R E 6
| Ne DO ALVARA | INF. | Torar > B R V A S (10°t)
AREA DE '
| DNPM I1SOP. , MEDIDA INDICADA INFERIDA | TOTAL
(m) (km*)
!
B 1.827/77 0,60 6,31 5,79 3,53 - 9,32
|
B 1.494/78 0,60 12, 35 16,58 9,92 - 26,50
: | r !

E2 0 1.495/78 | 0,60 | 13,01 12,11 ' 8,80 - 20,91

TOTAL | 31,67 34,48 22,25 - 56,73
Eie 1.827/77 0,80 5,25 5,34 2,85 - 8,19

|

Eqs 1.494/78 0,801 12,17 16,37 9,92 I - 26,29
E, o, 1.495/78 0,80 | 10,59 10,85 - 7,35 ~ 18,20

TOTAL 28,01 32,56 20,12 - 52,68



TABELA 3 - £1. 3/6
RESERVAS GEOLOGICAS JACENTES POR CAMADA
CAMADA I, - PESO ESPECIFICO: 1,60 t/m’
LIMITE
| N® DO ALVARA Igg. | AREA RESERVAS (10%t)
AREA | IsOp. | TOTAL
DNPM (m) (km?) MEDIDA INDICADA | INFERIDA TOTAL
Eis 1.827/77 0,40 - - - | _ . . .
Eiq 1.494/78 0,40 - - - _ | _
| E, 1.495/78 0,40 | 9,13 4,83 3,58 - 8,41
TOTAL 9,13 4,83 3,58 ~ 8,41
Es 1.827/77 0,80 - ‘ - - - _
| E) s 1.494/78 0, 80 - - - | _ -
Es g 1.495/78 0,60 3,46 2,41 + 1,46 _ - 3,87
-—-————-—r—m—_——t_-_—-lr_—ﬂ"—-ﬂ'——_—
TOTAL | 3,46 2,41 1,46 - 3,87




AREA

NQ DO ALVARA

DNPM

1.827/77
1.494/78

1.495/78

TOTAL

1.827/77
1.494/78

1.495/78

TOTAL

LIMITE
INF,

DE
| ISOP.
(m)

| 0,80

| 0,80

0,80

1,00

1,00

1,00

RESERVAS GEOLOGICAS JACENTES
CAMADA I,

AREA
TOTAL

(km?)

0,72
10,15

13,57

24,44

0,24
7,73

11,15

19,12

TABELA 3

MEDIDA

0,76
14,51

16,24

31,51

POCR CAMADA

PESO ESPECIFICO: 1,75 t/m?

R E 8§58 R V A 8 (10°t)

INDICADA

0,46

h 11,66

21,06

0,18
7,23

10,61

18,02

INFERIDA

£f1. 4/6

TOTAL

1,22
23,45

27,90 .

52,57

0,46
19,64

24,09

44,19




m

N DO ALVARA
AREA
DNPM

Es 1.827/77
E;q 1.494/78
Ezo 1.495/78

TOTAL
Eis 1.827/77
Eigq 1.494/78
E20 1.495/78

TOTAL

LIMITE

INE'.
D

1S6P. |

(m)

0,80
0,80

0,80

1,00
1,00

1,00

TABELA 3

RESERVAS GEOLOGICAS JACENTES

CAMADA I,

AREA
TOTAL
(km? )

0,94

0,94

0,26

0,26

MEDIDA

1,05

1,05

0,48

0,48

PESO ESPECIFICO

R E S

INDICADA

0,53

0,53

0,03

POR CAMADA
: 1,75 t/m?

E R V A &

INFERIDA

(10°%t)

TOTAL

1,58

1,58

0,51

0,51

5/6




TABELA 3 f1. 6/6
RESERVAS GEOLOGICAS JACENTES POR CAMADA (TOTAL DO BLOCO)

Limites inferiores de isopacas 0,40 m, 0,60 m e 0,80 m

i

C LIMITE RESERVAS (10°t)

A INFERIOR AREA _ o _

M DE

g ISOPACAS TOTAL MEDIDA INDICADA| INFERIDA| TOTAL

2 {m) (km?)

g, " 0,60 35,10 45,08 0,57 75, 86

o 0,60 31,67 34,48 - 56,73

T, 0, 40 9,13 4,83 - 8,41

I, 0,80 24,44 31,51 - 52,57

T, 0,80 0,94 1,05 - 1,58
TOTAL x 116,95 0,57 195,15

Obs: * Ha superposicao de camadas

I.imites inferiores de isopacas 0,60 m, 0,80 m e 1,00 m

il el

C LIMITE RESERVAS (10°t)

A INFERIOR AREA — _—

M DE

A ISOPACAS TOTAL

D 2 MEDIDA INDICADA | INFERIDA TOTAL

A (m) (km“) -

"gL, " 0,80 31,99 43,00 29,17 0,22 72,39

o 0,80 28,01 32,56 20,12 - 52,68

T, 0,60 3,46 2,41 1,46 - 3,87

1,4 1,00 19,12 26,17 18,02 - 44,19

I, 1,00 0,26 0,48 0,03 - 0,51
TOTAL * 104,62 68,80 0,22 173,64

il —

Obs: * Ha superposigao de camadas.

el




TABELA 4 | £1. 1/4

RESERVAS GEOLOGICAS JACENTES POR AREA
AREA E ;s (Alvara 1827/77)

Limites inferiores de isOpacas 0,60 m e 0,80 m

C LIMITE RESERVAS (10°t)

A INFERIOR AREA

M DE

A ISOPACAS TOTAL

D , MEDIDA INDICADA | INFERIDA TOTAL
A (m) (km*)

"g, 0,60 8,76 10,08 7,40 0,57 18,05
" 0,60 6,31 5,79 3,53 —~ 9,32
1, 0,40 - - —~ — -
T 0,80 0,72 0,76 0,46 - 1,22
TOTAL : * 16,63 11,39 I 0,57 | 28,59

Obs: * Hé-superposiqﬁﬂ de camadas.

I,imites inferiores de isbpacas 0,80 me 1,00 m

il -

LIMITE RESERVAS (10°%t)

INFERIOR AREA - e ~
DE

ISOPACAS TOTAL

MEDIDA INDICADA INFERIDA

(m) (km?)

0,80 7,76 9,66 7,06 0,22

0,80 5,25 5,34 2,85 -

0;60 - — — —

1,00 0,24 0,28 0,18 -
TOTAL P 15, 28 10, 09 0,22

L S . o

Obs: * HAa superposicao de camadas.




TABELA 4 £1. 2/4
RESERVAS GEOLOGICAS JACENTES POR AREA
AREA E;q (Alvara 1494/78)

rimites inferiores de isdpacas 0,60 m e 0,80 m

F—

e ——

C LIMITE RESERVAS (10°t)

A INFERIOR AREA

M DE

A ISOPACAS TOTAL

D , MEDIDA INDICADA | INFERIDA TOTAL
n (m) (km*“)

NG, 0,60 13,15 22,28 13,44 - 35,72
g 0,60 12,35 16,58 9,92 — 26,50
I» 0,40 - - - — -
I, 0,80 10,15 14,51 8,94 - 23,45
Iy 0,80 0,94 1,05 0,53 - 1,58
TOTAL * 54,42 32,83 - 87,25

Obs: * Ha superposigﬁo de camadas.
Limites inferiores de isoOpacas 0,80 m e 1,00 m
LIMITE RESERVAS (10°t)
INFERIOR AREA - B
DE
ISOPACAS TOTAL
5 MEDIDA |INDICADA INFERIDA TOTAL
(m) (km )
0,80 13,15 22,28 13,44 - 35,72
0,80 12,17 16,37 9,92 - 26,29
0,60 - - - - -
1,00 7,73 12,41 7,23 - 19,64
1,00 0,26 0,48 0,03 - 0,51
* 51,54 30,62 - 82,16

l TOTAL

Obs: * Ha superposicao de

camadas.

—



TABELA 4

(Alvara

RESERVAS GEOLOGICAS JACENTES POR AREA
AREA E29

Limites inferiores de isopacas 0,60 m e 0,89 m

1495/78)

e

il T

£1.

3/4

LIMITE RESERVAS (10°t)
INFERIOR AREA
DE -
ISOPACAS TOTAL
) MEDIDA INDICADA | INFERIDA TOTAL
(m) (km*)
0,060 13,19 12,72 9,37 — 22,09
0,60 13,01 12,11 8,80 - 20,91
0,40 9,13 4,83 3,58 — 8,41
0,80 13,57 16,24 11,66 - 27,90
TOTAL * 45,90 33,41 - 79,31
Obs: * HA superposicao de camadas .
Limites inferiores de isOpacas 0,80 m e 1,00 m
C LIMITE - RESERVAS (10°t)
A INFERIOR AREA
M DE
A ISOPACAS TOTAL
D ) INDICADA | INFERIDA TOTAL
(m) (km*)
A
"gL," 0,80 11,08 8,67 - 19,73
A 0,80 10,59 7,35 - 18,20
I, 0,60 3,46 1,46 - 3,87 .
T4 1,00 11,15 10,61 — 24,09
TOTAL * 28,09 _l _ 65 .89

e

Obs: * HAa superposigaoc de

camadas.



TABELA 4

RESERVAS GEOLOGICAS JACENTES POR AREA

SOMA DAS CAMADAS

N DO ALVARA LIMITES

AREA INFERIORES

DNPM DE ISOPACAS
MEDIDA

(m)
Eia 1.827/77 lCamada L, ¢+ 0,40 16,63
E1qq 1.494/78 Camadas "S>" e "I": 0,60 54,42
Ezg 1.495/78 Camadas I3 e I, : 0,80 45,90
TOTAL ) 116,95
L o ———————— —_— — —
Eis 1.827/77 Camada I, : 0,60 15,28
Eiq 1.494/78 Camadas ''S;" e "I": 0,80 51,54
E2 o 1.495/78 Camadas I3 e I, : 1,00 37,80
TOTAL 104,62
_ B - A i

RESERVAS  (10°+t)
INDICADA INFERIDA TOTAL
_ I N S
11,39 0,57 28,59
32,83 - 87,25
33,41 - 79,31
77,63 0,57 195,15
10,09 0,22 25,59
30,62 - 82,16
28,09 - 65,89
—— — — e — e ————— e e—————————]
| 68,80 B gjzz 173,64

f1. 4/4




e da Rl iumn Bak L L BT o)

TUBARAO

Boletim de Rnalise e Ensaio

CARACTERISTICAS:

Amostra n°.
Procedéncia
L.ocal da (Coleta
Data da Coleta
4 | Tipo de Carvao

(

. Data da Anéalise

Péso da Amostra

AMOSTRA DE CABEGA:

Granulometria
0/0 Cinzas

0/y EnxoOfre

0/, Matéria Volateis:
Peso Especifico Camada
Peso Especifico Fragéo

Peso Especifico Fragédo : -

3 Ld{}ador de Caplvan S. A.

Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

N B69 l BO

. Furo LB~ 66- RS- Camada(S3 + I)=5,"
: c; anpmﬁ,ﬂm M, - -

: Testemunho de Sondagem

: 7,670 g -
: Margo/80

. 1/8" x 0 --Britado

2,12
P o= 1,85 1,41

£eTES  RESULTADOS ANALITICOS  SAO
RESTHITUS AS AMOSTRAS RECEBIDAS

RESUMO DO ENSAIOQ: Fracéao: " .
- - TS 1/8 x 200 Mesh M NOSSO LABDHMORlD
( DENSIDADES PEfCE_i"_TACiENS — FSI
- Pé&so |  Cinzas Enxdfre | M. Volateis
1,50 % 1465 8,07 23,3 0, 60 31,2 -
1.65 x 1,85 4,16 41,5 0, 65 25,1 -
_1.85 X 2,10 5,46 60,0 o, 78 18,3 -
+ 2,10 ‘ 64,50 81,8 3,70 12,6 -
_ I I S E——
200 MESH X O l 9,36 I 75,5 1,58 15,8 ‘ -
TOTAL I 100, 00 i 67,2 2,71 17,4 | ~

vV IS O
177

]
v

o
*'I-I-I--.--I;‘,-r"-li
/)

Yo Verteried ,I." .-lff“:flli
I_? el d:‘ Opc"'.ﬁ*iu
DOk DE CAPIVARI S.A




Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO

Boletim de Rnalise e Ensaio

CARACTERISTICAS:

Amostra n°.

- Procedéncia
Local da CColeta
Data da Coleta

Tipo de Carvao

-

W
@

Péso da Amostra
Data da Analise

AMOSTRA DE CABEGA:

Granulometria
0/, Cinzas

0/ Enxdfre

0/, Matéria Volateis:
Peso Especifico Camada
Peso Especifico Fracdo

Peso Especifico Fragao

RESUMO DO ENSAIO:

. Furo LB - 6_'7 &« RS « Camada (53) ="'52
:c' p' R. “d.

. 1/8" x.

Fragio: 1/8" x 200 Mesh

— Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

N. 932 | 80

L)

. Testemunho de Sondagem
» 3060 g
. Maio/B80

J -~ Britado

2,02
1,54

ESTES RESULTADDS  ANALITICOS SAD
RESTRITOS AS AMOSTRAS  RECEBIDAS

EM NOSSO LABORATORID.

- 1.55 -4

MN

PERCENTAGENS

{ DENSIDADES — ——— F SI
. . _ Péso | ____Cin2as | Enxofre | M. Volateis |
e 1450 10,43 12,0 0,65 34,5 ' 2,0
1,50 x 1,65 5416 31,4 0,59 - -
1,65 x 1,85 10,18 46,8 0,48 - -
1,85 x 2,10 15,80 60, 9 0,39 - -
+ 2,10 51,99 78,5 5458 - -
206 MmEsSH X O | 6:,11'4 l 66,6 l 2,75 | - | -
TOTAL l 100,00 | 62,4 I 3,29 l - | -
@ /ﬁ O :
/ O A. RREA

) IHJ' rm;f rhr 4. AMihwgli
DII’L’T w de Opfrn;
@non DE CAPIVARI S.A

f) DtP12 Dt L ABORATORID
L rnDOR DE CAPIVARL 5.




I.dvador de Capivari S. A.

TUBARAO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boletim de Analise e Ensaio N, 933 80

CARACTERISTICAS:

Furo LB -~ 67 - RS .=~ Camada( I) = WY

Amostra n°.

. Procedéncia . Lo P H; Mo

Local da (Coleta -

Data da Coleta ;-

Tipo de Carvio  : Yestemunhe de Sondagem
( Péso da Amostra : 6,800 g

Data da Andlise : Maio/80

AMOSTRA DE CABEGA:

Granulometria : 1/ 8" x 0O - Britado
0/ Cinzas P e

% Enxofre SR

0/; Matéria Volateis: o

Peso Especifico lCamada : 1,98
Peso Especifico Fragao ‘= 1¢85 2 1,50

Peso Especifico Fragao

ESTES RESULTADDS ANALITICOS  SAO

RESUMO DO ENSAIO: Fracio: 1/8" x 200 Mesh RESTRITOS AS AMOSTRAS RECEBIDAS
_ ﬂ _ EM NOSSO LABORATORIO.

PERCENTAGENS

b

DENSIDADES

- o Péso |  Cinzas | _ Enxofre | M. Volateis
. - 1.50 14,54 9,5 0,52 35,1 '
1,50 x 1,65 7422 29,8 0,35 -
1.65 x 1.85 6,31 | 46,3 0,32 -
1.85 x 2,10 7,77 60,5 0,30 -
+ 2,10 55, 04 80,7 3,56 -

N — o

66,6

""""""" “randertei A, Miliold
Diretor  de  Operagad |
AVADOR DE CAPIVARD S.A.




g2 dd
=2 Acos Finos Piratini SA.

CERTIFICADO DE ANALISE

Ll

MATERIAL: Amostra de carvao do furo LB-69-RS Camada {S1 + Sp) =
INTERESSADO: Companhia de Pesquisas de ReCursos Minerais - CPRM
REFERENCIA: Ct. n® 634/SUREG - PA/80

RECEBIMENTO DO MATERIAL: 11.11.80

PESO TOTAL DA AMOSTRA RECEBIDA: 8,967Kg”

RESULTADOS :
DENSIDADE ' PESO CINZA MATERIA | ENXOFRE |P.S.I. | wapape PESO PODER CALORTCICO
DAS _FRAGUES % B.U. ¥ VOLATIL B, U, % S ESPECTFICO] SUPIRIOR keal/fkz
BU, % ' -
- 1,50 18,9 11,8 37,3 1,2 1 5.0 '
. 1,50 x 1,65 | 8,8 | 28,9 29,3 1,0 2.4
1.65 x 1,85 | 9,4 | 41,4 0,8 2.5
1,85 x 2,10 | 9,2 57,9 ] 1,1 1,8
+ 2.10 48,81 79,8 1 1,2

- 200 mesh | 4,9} 64,7 2,3 3,1 | ‘{

. ] Amostra -
Flut. total * | B.U. 5.586
em 1.85 ' L i, i 1,39 1R.5, 5.801

Charqueadas, 02 de dezembro de 1980

““JRCOBSEN | - | ~

E ncarregado do Setor de

Laboratorio de Carvao f léﬁé%iﬂLﬂvjx

R DE A. VILLANOVA
Chefe da Divisao de

Laboratério Analitico /

NEWTON L. VIANNA
Gerente do Departamen
. + Metalurgico




ANT T JdIV2e .

E .
‘%E' Acos Finos PiratinfS.R.  CERTIFICADO DE ANALISE
MATERIAL: Amostra de carvao do furo LB-69-RS Camada(53 + 1) = "I"
INTERESSADO: Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais - CPRM
REFERENCIA: Ct. n® 634/SUREG-PA/80
RECEBIMENTO DO MATERIAL: 11.,11.80
PESO TOTAL DA AMOSTRA RECEBIDA: 6,800Kg

RESULTADOS:

DENSIDADE ' HATERIA ENXOFRE F.S.1. | UMIDADE

DAS FRA(;UEB VOLATIL B.U, %
B, U. %
39,4 1,6 ,
31,4 1,6 l
' 1,4
1,1
1,8

- 200 mesh

Amostra
Global

Flut. total
em 1,85

K. JACOBSEN

Encarregado do Setor de

Laboratorio de Carvao A/ﬁfﬂff
‘ RU E A. VILLANOVA

Chefe da Divisao de

l___

Charqueadas, 02 de dezembro de 1980

7

lLaboratério Analitico (;

NEWTON L. VIANNA

Gerente do Departamento

Me talurgico




@;ﬂ | wr:-. F3§e( _
uEr Rcos Finos Piratini S.A. CERTIFICADO DE ANALISE

. MATERIAL: Amostra de carvao do furo LB-69-RS Camada Ig

| INTERESSADO: Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais - CPRM
REFERENCIA: Ct.' n® 635/SUREG-PA/80 - |
RECEBIMENTO DO MATERIAL: 11.11.80

PESO TOTAL DA AMOSTRA RECEBIDA: 3,445Kg

RESULTADOS:

e ——

DENSTDADE

DAS FRAGUES PESO - PODER CALOREFICO
: ESPECIFICO| SUPERTOR kcal/ks
> - 1,65
11,65 x 1,85
" 11,85 x 2,10

= 200 mesh | 5,1] 62,5

Amostra
_JG{Ebil 57,2

Filut. tO_'Egl_
em 1.85

o

Charqueadas, 02,de dezembro de 1980

M,%. J?COBSEN )
Encarregado do Setor de o
Laboratorio de Carvao _ é;qﬁzfjpwﬁhNL

RUY/ DE AZAMBUJA VILLANOVA

Chefe da Divisao de .

Laboratdorio Analdtico

Depar tamento de Cantrole
. Metalurgico



e

Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

N, 89280

Boletim de Enalise e Ensaio

CARACTERISTICAS:

Amostra n®. . Furo LB = 71" & RS <(Camada S53) ='"S, "
Procedéncia : La P Re Mo
Local da Coleta : -
Data da Coleta I o
Tipo de Carvao - Testemunho de Sondagem
Péso da Amostra : 7,335 g
. Data da Analise Rbril/BU
—
AMOSTRA DE CABECA:
Granulometria : fl/ g" x 0.~ B_]?.i,tadg
D/u Cinzas . -
0/c Enxofre P
0/ Matéria Volateis: -=
Peso Especifico Camada : 1,81
Peso Especifico Frag¢ao o 1,B85:2 1,54
Peso Especifico Fragao [STES RESULTADDS ANALITICOS SAO.
- RESTRITOS AS  AMOSTRAS RECEBIDAS .
( RESUMO DO ENSAIO:  Fragao; 1/8" x 200 Mesh  tM NOSSO LABORATORIO.
! M_
DENSIDADES “PERCENTAGENS FSI
- Péso I Cinzas |  Enxétre | M. T Enxofre | M. Volateis L -
 ~1.50 2,19 B;5 0555 34,1 0
1.50 x 1,865 23,51 | 19,4 0;86 33,6 =
1.65 x 1,85 16,10 41,1 0,33 24,0 ‘
1.85 x 2,10 7,63_ 59,& g, 20 18,9 -
+ 2,10 42,84 85,6 0, 94 1245 -
200 MESH X O I 7,33 I 68,7 I 1,07 | 18,5 | -
I A E N E— o
TOTAL |1nn,nn 5746 I 0,67 l 20, -
v 1o T D . ?

EHEF'_EG DEP7? GE LABORATLR
LaYresSOR DE CaPivaR .

i !-.-.i-



Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO —_ Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boletim de Analise e Ensaio N. 975 | 80 _

CARACTERISTICAS:

Amostra n°. . Furo.lLB - 74 - RS = Camadg (s1 + S2) ='S2 "
Procedéncia : C; Pe R‘;’ H;

Local da Coleta S

Data da Coleta I e

Tipo de Carvéo, : Testemunho de Sondagem

Péso da Amostra : 9,898 g

Data da Analise : Maig/ éﬂ

AMOSTRA DE CABEGA:

Granulometria : l/ g% x 0 «~ Britado

ﬂfu Cinzas | e

0/, Enxofre L e

% Matéria Volateis: =

Peso Especifico Camada : 2,12

Peso Especifico Fracao e 1,85 13 1, 50

Peso Especifico Fragao = £CTES  RESULTADOS ANALITICOS  SAD
- RESTRITOS AS AMOSTRAS RECEBIDAS

_RE_SUMO DO ENSAIO: Fracéo: l/BH x 200 Mesh e\ NOSSO LABORATORID.

_M
PERCENTAGENS
DENSIDADES ——— - — S e — - - e —— - S — FSI
Péso |  Cinzas | Enxdfre | M. Volateis

AE—

~ 1,50 9419 10,6 g, 54 34,9 2,0

1.50 x 1.65 5,02 | 28,2 0,41 - -
1,65 X 1.85 9,19 45,0 0,27 - -
1.85 x 2,10 B, 73 61,4 0,23 - -

+ 2,10 ‘ 56460 82,9 0, 64 - -

200 MESH X O l 7927 | 70,7 | 0,41 | - | -
TOTAL | 100, 00 | 65,1 \ 0,52 | - | -

'—‘.F---""".‘"---‘-“ L B L LR o o LR b L b b o ]

Enge. VYunderlei A. Miliold
Diretor de Operagio

o2 . B e ey e 4 pe R X = g

P



Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boletim de Analise e Ensaio N. 576 80
__QRA}CTERISTl_CAS:
Amostra n®. . Furo LB ~ 74 - RS ~ Camada(Sy + I)="I"
Procedéncia S _‘ p' R _ M ‘
Local da Coleta -
Data da Coleta T -
Tipo de Carvio : testemunho de Sondagem
__.._ Péso da Amostra : 4,750 g
Data da Anilise : Maio/80

AMOSTRA DE CABEGA;

Granulometria : l/ g % 0 =~ Bfi_tado

D/g Cinzas . -

0/, Enxofre . vm

0/, Matéria Volateis: o

Peso Especifico Camada ; 2,09

Peso Especifico Fragéo e 1485 3 1,49

ifico Fraca :

Peso Rspectiico ¥ragso ESTES  RESULTADDS  ANALITICOS  SAO

RESUMO DO ENSAIO: Fracio: " RESTRITOS AS AMOSTRAS RECEBIDAS
— racdo: 1/8" x 200 Mesh EM NOSSO LABORATORID.

PERCENTAGENS

DENSIDADES - —— e — F S1
B - Peso | Cinzas | Enxdlre | M. Volateis |
-~ 1,50 14,49 10,7 0,52 35,3 2,0
1,50 x 1465 9,22 | - 29,6 0,43 - -
1,65 x 1,85 7,09 44,5 D, 43 - -
1,85 x 2,10 7,68 60,2 0,38 - -
+ 2,10 54,80 82,8 1,88 - -
200 MESH X O l 6472 l 6847 ‘ 1,02 | - l -
TOTAL l 100, 00 | 62,0 ‘ 1,27 | - l -

Enye. Vanderiei A, Miliold L ayYaDOR DE CAPIVARI

Diretor de QOperagio

- L s RS R a2 A o i



Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boletim de Rnalise e Ensailo N._977 | 80
CARACTERISTICAS.:
Amostra n°. . Furo LB - 74 - RS =~ Lamada Iz (5)
Procedéncia : Coe Pe Re Mo
Local da (Coleta - 1
B . | Data da Coleta .

Tipo de Carvio : Testemunho de Sondagem
Péso da Amostra : ],729 g
Data da Anilise : Maio/BO

AMOSTRA DE CABEGA:

Granulometria . 1/8" x 0 - Britado

0/, Cinzas -

0/ Enxofre D -
0/ Matéria Volateis: .
Peso Especifico Cemada : ' 1,81
Peso Especifico Fragdo : - 1,85 32 1,6°

Peso Especifico Fragao

ESTES RESULTADOS ANALITICOS SAD

. 30: RESTRITOS A
RESUMO DO ENSAIO:  Fragdo: /g x 200 Mesh HEHS NUSSSU LEBUQTT%S;IE{\S RECEBIDAS

WM

PERCENTAGENS

(,_t B DEN_S.mADES Péso |  Cinzas | Enxétre ’l_yl_. Volateis F sl
- 1,50 3,49 10,0 0,40 29,5 0
1.50 x 1,65 16,02 29,2 0,27 - -
1,65 X 1485 35,70 45,6 0,23 - -
1,85 x 2,10 14,51 60,3 0,18 - -
+ 2210 23,66 7643 0,32 | - -




SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS TRABALHADORES DO CARVAO-SATC
RICI | : ATARINA
LABORATORIO DE ANALISES E ENSAIOS DE CARVAO- LAEC

 'BOLETIM DE ANALISE E ENSAIQ - rRoc.Ne 175 /1520

IDENTIFICAGAO °

Amostra n® (5, + 52) ="3,"  Data da Coleta
- Procedéncia : C.B.R.M. . Data da Andlise © 26/05/1980
' - - FURQO SONDA
- @ Local de Coleta @ Descri¢do da Amostra: | g_75-Rs
ANALISE DE CABECA
% Umidade : 3,57 % Carbono Fixo : -
% Cinzas : 60,69 % Enxofre . 1,1l
% Matéria Voiatil 17,82 Peso Especifico : Camada: 1,85
CRANULOMETRIA: (l/B"xU)- Britado " " .- F‘raggoz £ 1,85 : 1,21
ENSAIO (AFUNDA FLUTUA)
DE'SIDADE T PERCENTAGENS FSlI
N PESO | CINZA |ENXOFRE |MAT VOLAT.
l - — '
< 1,50 18,58 16,51 0,65 33,27 1/2
1,50 x 1,65 15,81 37,91 0,53 - -
1,65 x 1,85 6,62 51,52 0,61 - -
1,85 x 2,10 14,85 69,40 0, 46 - -
> 2,10 43,11 85,47 1,60 - -
200 x O 1,03 £3,39 1,39 - -
TOTAL 100, GO 60,28 1,0l - -

el —— il

f.ﬂ@m&@
IOLAN% glﬁnlo FERNANDES

i . g IT Y

cricidma,gs de JulhC de |9 B0



SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS TRABALHADORES DO CARVAO-SATC
CRICIUMA | . SANTA CATARINA
LABORATORIO DE ANALISES E ENSAIOS DE CARVAO- LAEC

‘BOLETIM DE ANALISE E ENSAIQ  proce 176/ 80

IDENTIFICACAOQ °

Amostra ne :§53 + I)_ - "1" Data da Coleta
Procedéncio - L.P.R.M, | Data da Andlise - - 09/06/1980
L . ‘ ' FURO SONDA
___. Local de Coleta : Descrigao da Amostra:. |pg-75-RS

ANALISE DE CABEGA

% Umidade : - % Carbono Fixo

% Cinzas : B % Enxofre B

% Matéria Voiatil - Peso Especifico Camada: 2.0l
CRANULOMETRIA: (1/8" x 0) Britado " " fragao ¢ 1,85 : 1,53

ENSAIO (AFUNDA FLUTUA)

- PERCENTAGENS
DENSIDADE PESO CINZA ENXOFRE MAT. VOLAT.

< 1,50 16,23 16,71 0,61 33,33 1.1/2
1,50 x 1,65 8,50 33,26 0,73 - -
1,65 x 1,85 6,60 49,53 G,66 - -
1,85 x 2,10 12,33 67,22 0,63 - -

> 2,10 54,71 85, 31 0,75 - -
200x0 (Mesh )| 1,63 66,37 0,58 - -

TOTAL 100, 00 64,85 0,70 - -

Do, D8 v
. | .
Criciima. 03 de Julho de 1980 'l'-id,u _31(2,( TELH(L-«CC).

. IOLAthlngT &RNANDES

~ remire Darmarcdyal




Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO —_ Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boletim de Analise e Enmsaio N.22E )

CARACTERISTICAS:

Amostra n®. . Furo LB -~ 78 =~ RS ~ Camada G))= 'S,

Procedeéncia . Co Po Re Me

Local da (Coleta D

Data da Coleta ;-

Tipo de Carvio : 1estemunho de Sondagem

Péso da Amostra 6;723 q

Data da Anilise : Maio/B08
AMO§TR_A__E_J§ CABECA:

Granulometria  : 1/8" x 0 ~ Britado

0/0 Cinzas -

0/, Enxéfre : -

0/) Matéria Volateis: =~

Peso Especifico Camada . 1,80

Peso Especifico Fragao e 1o85 21,35

Peso Especifico Fracao : ESTES RESULTADOS ANALITICOS SAD

i RESTRITOS AS AMOSTRAS RECEBIDAS

RESUMO DO ENSAIO: Fracéo: 1/8" x 200 Mesh LM NOSSO LABORATORID.

___—_—___._——_-———ﬂ—i—'-—-—-——____
PERCENTAGENS

DENSIDADES - - - FSI
o Péso | Cinzas | Enxoire | M. Volateis |
-~ 1,50 14,13 |° 7,1 B, 57 33,7 0
1,50 % 1465 24,01 23,1 0,47 - -
1,65 x 1.B5 15,80 42,8 0,32 - -
1.85 x 2,10 9,16 59 7 0,37 - -
+ 2,10 27,35 80,4 4,70 - -
200 MESH X © | 9,55 ‘ 66y 3 l 2432 | - -
TOTAL | 100, GO | 4741 | 1,78 | - -
V T O




Lavador de Capivari S. A.

Santa Catarina

TUBARAO —

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

N. 947 f B8O

Boletim te Rnalise e Ensaio

CARACTERISTICAS:

. Furo LB -~ 78 o RS =~ Camada( Sz + I) = "I
. Co Po R Mg

Amostra n°.

Procedéncia
Local da Coleta 2 -
Data da Coleta ;-
Tipo de Carvio  : Testemunho de Sondagem
Péso da Amostra : 3,825 g
Data da Analise : Maio/80
AMOSTRA DE CABECA:
Granulometria . 1/8" x D ~ Britado
0/ Cinzas D - |
%/ Enxoire - |

0/, Matéria Volateis: e

Peso Especifico Camada

1,83
Do 1.85 11;58

Peso Especifico Fracgao

Peso Especifico Fragao
ESTES RESULTADOS ANALITICOS SAQ

RESUMO DO ENSAIO: 1/8% x 200 Mesh PESTRITOS AS AMOSTRAS RECEBIDAS
— — EM NOSSO LABORATORIO.

mw

PERCENTAGENS

Fracéo:

“HiFEAN DEPT® DE LABORATORID
LaufimCR DE CARPIVARI S

{ DENSIDADES - — —_— . _— F S
| Peéso I Cinzas | . Enxofre | M. Volateis
-~ 1,50 14,34 9,6 0,42 34,6 240
1,50 x 1,65 13,95 26, 0 0,36 - -
1565 x 1,85 10, 06 42,8 0,21 - -
1285 x 2410 9916 60,2 0,27 o -
+ 2,10 44456 81,0 1,88 - -
200 MESH X © | 7593 | 65,8 1,11 - | -
TOTAL l 100G, 00 I 641 1,08 - I -

",



Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

CARACTERISTICAS:

Boletim de Rnalise e Ensaio N.222 . B0
Amostra n®°. . Furo LB - 79 ~ RS - Camada(S; + 82) ="52
Procedéncia : Co P, Re Mo
Loocal da (Coleta .
Data da Coleta I e
Tipo de Carvio : Testemunhe de Sondagem
Péso da Amostra : 13,979 g
Data da Anélise : Abri)/80

AMOSTRA DE CABECA:

Granulometria . 1/8" x 0 - Britado
0/, Cinzas I -
0/, Enxofre ! -

0/, Matéria Volateis: =

Peso Especifico Camada : 2,08

Peso Especifico Fracgao ‘- 1.B85 3 1, 52

Peso Especifico Fragao ESTES RESULTADOS ANALITICOS SAD

: = . RESTRITOS AS  AMOSTRAS RECEBIDAS
RESUMO DO ENSAIO: Fragio:  3/g" x 200 Mesh gy NOSSO LEBUHATORID.

M

PERCENTAGENS

-, 2 r

DENSIDADES —_ - F SI
Péso | Cinzas | Enxbire | M. Volateis

-~ 1,50 9,32 92,3 0,59 35,6 2,0

1.50 x 1,65 8,50 2744 0,48 - -

1,85 x 2,10 7,20 61,1 0,25 - -

+ 2,10 59,85 85,1 0,78 - -

200 MESH X O ‘ 7,03 74,9 I 0,91 I - -

e dertei 4. Milipld

I Fan



Lavador de Capivari 5. A.

TUBARAO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

o r [ 5 923 BD
Boletim de Rnalise e Ensaio N._923 ) 80
CARACTERISTICAS:
Amostra n®. - Furg LB - 79 - RS -~ Camada (53 + I) = "i"
Procedéncia :C, P, Re Ma '
Local da (Coleta . -
Data da Coleta . -
Tipo de Carvio : Testemunho de Sondagem

Péso da Amostra : 8,343 g
Data da Anélise : Abril/80

AMOSTRA DE CABECA:

Granulometria , 1/8" x 0 - Britado
0/, Cinzas _ h

9/, Enxdfre * -

0/s Matéria Volateis: -

Peso Especifico Camada : 2,10

Peso Especifico Fracgao ~1485 ¢ 1,48

Peso Especifico Fracao
) ; ESTES  RISULTALY S LNzLiTICoS  SAQ

RESUMO DO ENSAIO: Fracdo: 1/8" x 200 Mesh RESTRITGS A5 ZiAQSTRAS  RECEBIDAS
/ EM NOSSO LABORATORIO.

PERCENTAGENS
DENSIDADES ——— - FSI
( Péso [ Cinzas | Enxodire M. Volateis

zas | Enxdtre | M.
- 1,50 11,07 | 9,3 0,48 37,8
1,50 x 1,65 11,96 27,4 0, 38 -
1,65 x 1,85 6,45 |. 45,2 0,31 ~
1,85 x 2,10 8, 54 62,3 0,19 -
+ 2,10 54,43 83,8 1,16 -
200 MESH X O | 7,55 | 72,3 I 0,57 ‘ ~ ‘
TOTAL | 100, 00 I 63,6 l l - '
- /7
V | S.1T O

Fl~

. // ~~
LG LA fhirt # LEPI® GE LA33RAI0R10
iu:}r%! A. 1!:!_1_1;!_11) LnVA DE CAF'IVAF:Z

- _-.h

Fuep



Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boletim de Rnalise e Ensaio N._924 | 80

CARACTERISTICAS:;

Amostra n°. . fFuro LB = 79 - RS - Camada Isz
Procedéncia : Cy Pe Re Ma
Local da Coleta I -
Data da Coleta D
, Tipo de Carvéio : Testemunho de Sondagem
. | Péso da Amostra : 8,401 g
Data da Analise : Rbrj’_]_/BU
AMOSTRA DE CABEGA:
Granulometria ; 1/3" x DO -« Britado
9/ Cinzas I -
0/, Enxo6fre L -
0/ Matéria Volateis: =~
Peso Especifico Camada : 2,08
Peso Especifico Fracgéo - 1,85 2 1,65
Peso Especifico Fragao
’ S S S ENALITICOS  SAO
RESUMO DO ENSAIO: Fragdo: 1/8" x 200 Mesh RECTR TLS Ao/ MOSIRAS  RECEBIDAS
- £pt NOSSO LABORATORIO.
DENSIDADES — __PERCENTAGENS |  Fsi
Péso _L| _Cinzas __I__ Enxdfre | M. Volateis -
- 1,50 24,46 10,7 0,55 32,9 2,0
1.50 x 1,65 7,43 . 2245 0,29 - -~
1.65 x 1,85 15,10 47,4 0,19 - »e
1_‘95 X 2.10 11,39 62’5 U,ll — L
+ 2,10 I 56,17 83,5 0, 08 - -
200 mESH Xx O I 8,45 | 7349 | 0,14 | - ‘ -
TOTAL \ 100, 00 ‘ 69,5 | 0,15 I -~ | -
V L.S2T O

o ‘*-..-' }
e
Fngv. Vanderlei A, “;‘li@.!i
( Direwosr de U'p:_r_ -3

VADOr DE CAPIVARI S.A.

s i LA NS . (-ORREA

CHyfc DD DEPI? DE LABSRATORID
FVADOR DE CAPIVASR




Lavador de CC[EIVCII'I S. A.

P - —

TUBARAO Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

- An i 849 ; 80
Boletim de Analise e Ensaio N._849 /80
CARACTERISTICAS:
" Amostra n°. . Furo LB - 80 -~ RS - Camada (sz) =
Procedéncia . Co Pe Ra M, Parte ﬂg,"sz"
L.ocal da (Coleta : -
Data de Coleta T -
Tipo de Carvio : Testemunho de Sondagem
Péso da Amostra : 5_,98} q
Data da Analise : Hﬂrt;a/ﬂﬂ
AMOSTRA D_E C&BECA:
Granulometria . 1/8" x 0 = Britade
0/, Cinzas -

0/s Enxbfre

% Matéfia Volateis:

Peso Especifico Camada  : 2,05
Peso Especifico Fragéo - 2,10 8 1,75
Peso Especifico Fragdo = 1485 ¢ 1,56
_ o FSTES RESULTADOS ANALITICOS  SAQ
RESUhiO DO ENSAIO: Fracéio: I/B“ x 200 Mesh 1rSTHITGS A..} AMGSTHAS AECERIDAS
e, o
DENSIDADES . _ PERCENTAGENS  F S
_ Peéeso I Cinzas_ | Enxofre_ | M. Volateis
- 1:50 13,42 12,2 0,61 25,0 1
1.50 x 1,65 6,79 . 31,5 0,54 19,7 -
1.65 x 1,85 6,90 45,7 0,86 16,1 -
1,85 x 2,10 10,52 63,6 0,29 13,7 -
+ 2,10 55,91 83,2 0,94 l 11,4 -
200 MESH X O ‘ 6,46 l 70,0 | | | -
ToTAL l 100, 00 I 64,7 | 0,82 I 14,6 | -
ST O

R L .*."-ii..-'-‘..-q.--.-—-l-l-I-F--_'-'
mm
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Lavador de Caplvan S. A.

TUBARAO

Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boletim de Rnalise e Ensaio

N. 848 f 80

CARACTERISTICAS:

. Furo LB =80 « RS = Camada(sl) —Pe.rte da
1§ S

Amostra n°.

AMOSTRA DE CABEGA:

Procedéncia Cq:Pe Re- M,- 2
Local da Coleta . -

Data da Coleta . -

Tipo de Carvio :Testemunh0 de Sondagem

Péso da Amostra :2,934§" g

Data da Anilise :Margo/80

Granulometria : l/B" x 0 =« Britado

0/p Cinzas -

0/ Enxoéfre -

0/, Matéria Volateis: =

1,97
= 2410 21,69
i = 1le85 21,5

Peso Especifico Cemada
Peso Especifico Frac¢ao

Peso Especifico Frag¢ao
STES RESULTADOS ANALITICOS SAG

RESUMO DO ENSAIO: Fracio: 1/8" x 200 Mesh RESTRITOS AS AMOSTRAS  RECEB!DAS
— — L NOSSO TARCRATQRID.
e NSIDADES PERCENTAGENS eS|
Péso | Cinzas |  Enxétre | M. Volateis

- 1,50 11,50 11,3 0,61 I 31,6 0
1,50 x 1l.65 8,99 . 33,2 0,55 24,7 -
1,65 x 1,85 13,81 47,0 0,86 21,5 -
1.85 x 2,10 | 16,53 62,1 0,35 | 17,2 -
+ 2,10 42,48 ‘ 82,1 1,94 l 12,3 -
200 mMESH X O | 6,69 l 65,6 ‘ 1,57 | 16,6 | -
TOTAL | 100, 00 | 60,3 | 1,17 l 18,0 l -

v | 87,0 2//5i7 i
/1/ LM,’\_/—\ . A. CORREA

-----------

. 'I G ‘i.'!" d:."

- _*._4_',.,_.....---illl-f-t-t-ll-l-i'l"l-'-"
-

A H:Ilnﬁ

{h ETY

f'aJ3o0R Do CarIvarg S



Lavador de Caplvcm S. A.

TUBARAO

Santa Catarlna

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

N._B50 ¥ a0 _

Boletim de Analise e Ensaio

CARACTERISTICAS:

. Furo LB « 80 =~ RS = Camada(53 + I)="

Amostra n°.

Procedéncia : Co Pe-Re M,

Local da (Coleta : -

Data da Coleta D -

Tipo de Carvie : Tastemunho de Sondagem
Péso da Amostra : 4,150 g

Data da Anélise : Marco/80

AMOSTRA DE CABEGA:

Granulometria 1/8" x 0O = Britado
8/, Cinzas > -
06 Enxbfre © -

0/, Matéria Volateis: =
Peso Especifico Camada 2, 10
- 21 10 3 1. 72

ESTES  RESULTADOS  ANALITICOS SAD

Peso Especifico Fracgao

Peso Especifico Fragao

RESUMO DO ENSAIO: Fragdo:. 3 /gn x 200 Mesh RESTRITOS AS  AMOSTRAS  RECEBIDAS
[11 NACCN s ATOR!
PERCENTAGENS
DENSIDADES — ~ — FSI
o Péeso | Cinzas___l Enxﬁfra_' M. Volateis _
1,65 X 1,85 7,96 a3 .8 0,46 9,3 -
' + 2,10 55,78 86,0 0,50 l 11,4 -
200  MESH X O | 6,78 | 74,0 | 0,40 | 12,2 | -
TOTAL ' 100, 00 | 67,5 I 0,50 I 10,8 I - :
v I &1 0O . 7
- }/t.::\ A. CORREA
------ AL .mziut'i\ RHEER/A0 DEPI® DE LABORATORIO
f!ﬂh! Py e e Qperigao o LAY ADDR DE CARPIVA -




Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO Santa Catarina

DIVISAO DE LABORATORIO

Bolefim de Analise e Ensaio N, 81280

CARACTERISTICAS

Amostra n. . Furo 1L.B -~ 84 - RS - Camada (82) ="82" (=) -
— Procedéncia : Ce Pe Ra M. parte.
| Local da coleta Do
Data da coleta . -
Tipo do carvao . Testemunho de Sondegem
Peso da amostra : 5,469 g
Data da Analise : Fevereiro/80

AMOSTRA DE CABECA

Granulometria : l/ g" x 0 ~ Britado
0/, Cinzas D e

0/o Enxofre L -

0/ Matéria Volateis : -

Peso especifico camada . 1,96

Peso especifico fragdo - 2,10 * 1,59
" " " - 1,85 ¢ 1,49 '
RESUMO DO ENSAIO

FSTES  RESULTADOS ANALITICOS  SAD
Fragio: 1/8" x 200 Mesh RESTRITOS AS  AMOSTRAS RECEBIDAS
EM NOSSO LABORATORIO.

M

Percentagens
DENSIDADE | - SR E— B FSI
Peso | Cinzas Enxofre Mateérias Volateis

- 1,50 16,051 9,1 0,44 39,8 0

,1.50 x 1,65 8,31 25,3 0,33 33,8 -

1,65 X 1,85 9,37 40,9 0,31 25,5 -

1,85 x 2410 7,54 59, 8 0,27 19,4 -

+ 2410 51,33 84,1 0, 25 15,2 -

| 200Mesh x 0 | 7,41 | 71,3 | 0,35 18,3 -
f 60,4 0,30

v | 7 O 1
./ % .
R et o S T T 18 DE LABORATORID
/Eﬁ“‘f;ﬂ_ *:'m?diirmoin:iﬂm 0 [JEFE O e
A R .



Lavador de Caplvcm S. A.

TUBARAO Santa Catarina

DIVISAO DE LABORATORIO

CARACTERISTICAS

Boletim de fAnalise e Ensaio g\ Ay AL
Amostra n®. . Furo LB-B4-RS-Camada(S3z + 1) = "I"
Procedéncia : ¢, P, R, M,

Local da coleta D 1
Data da coleta Do o-

Tipo do carvio . Tdstemunho de Sondagem

Peso da amostra : 6,438 g

Data da Analise : Fevereiro/80

AMOSTRA DE CABECA

RESUMO DO ENSAIO

Granulometria . 1/8" x 0 - Btitado
%, Cinzas .

% Enxofre ; -

0/ Matéria Volateis -

Peso especifico camada . 1,88

Peso especifico fragdo .= 2,10 : 1,65
" { " ~ 1,85 2 1,48

ECTES RESULTADOS ANALITICOS  SAC
PESTRITOS AS AMOSTRAS RECEBIDAS

Fracgao: T ~
1/8" x 200 Mesh EM NOSSO LABORATORIO.

0,21

—_—
Percentagens
DENSIDADE — . - - FSI
Peso I Cinzas Enxofre ’Ialenas Volateis ' .
- 1,50 13,62 6,.7 0,39 39,4 | O
1le50 x 1,65 15 15 22,7 U 24 34 7 -
l.65 X 1l.B5 9,01 42,9 U 26 26 4 -
1,85 % 2,10 10,06 60 5 0,19 22 0 -
+ 2,10 ﬁl 51 84 6 D 21 12 5 -

10,65 | 70,8

19,1 | -
|

200 Mesh x 0 '
TOTAL | 100, 00 | 57,0 | 0, 26 ‘ -

VI S M
.F-nq" ---- nderfm 4. Mﬂi{}“\
iretor’ de Operagio Layhoo® DE CAPIVARI

c aviami DE CADIVAD SA




Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO —_— Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

B a1z - 048 B0
Boletim de Rnalise e Ensaio N.238 BT
CARACTERISTICAS:
Amostra n°. . Furo LB - 86 = RS = Camada(Sy + Sp) =5,
Procedéncia : [_‘,; p;; Fg;z; M.
Local da (Coleta PN
Data da Coleta . -
Tipo de Carvio : lestemunho de Sondagem
Péso da Amostra 5;595 g "
Data da Analise , Main/BB

AMOSTRA DE CABECA:

Granulometria. : 1/8" x 0 -~ Britado

/s Cinzas

0y Enxofre -

0/, Matéria Volateis: o= _

Peso Especifico Cemada  : 1,88
Peso Especifico Fracao . - 1,85 : 1,56

Peso Especifico Fragao

£oTES  RESULTADOS ANALITICOS  SAQ
RESUMO DO ENSAIO: Fracdo: 1/8" x 200 Mesh RESTRITOS AS AMOSTRAS RECEBIDAS

Epi NOSSO LABORATORIC.

PERCENTAGENS

DENSIDADES - F Si
Péso | Cinzas | Enxdfre | M. Volateis
~ 1,50 7,59 7,7 0,55 35,6 0
1,50 x 1465 13,59 | 21,0 0,49 - -
1,65 x 1,85 | 12,68 40,0 D437 - -
1.85 x 2510 5,14 60,0 D, &40 - -
+ 2510 l 53,14 B4y 1,34 - -
200 MESH X O | 7,86 ‘ 71,0 l 0,87 | - , -
TOTAL l 100, 00 | 61,9 | 0,96 | - . -

]
o

-E.cr/ L avlDOR DE CAPIVARI

Eng®. Vunderlel A
Difetor dc_el;:_m’pcry
ADOR DE VARI S.A.



_Ifc;.:_vador de Capivari S. A.

Santa Catarina

TUBARAO

@ DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

N, %49 /8C

Boletim de Rnalise e Ensaio

CARACTERISTICAS:

. Furo LB = 86 ~ RS ~ Camada®l"

Amostra n°.

Procedéncia N S F’; R.I.- Me
L.ocal da (Coleta D -
Data da Coleta D e
Tipo de Carvio . Testemunho de Sondagem

: 1 Péso da Amostra : 3,033 g

. Data da Analise : Maio/80
AMOSTRA DE CABECA:

Granulometria . 1/8" x 0 - Britado
0/p Cinzas - |
0/ Enxofre -

0/, Matéria Volateis: =

. 1,97
. =~ 1,85 £ 1,45

ESTES RESULTADOS  ANALITICOS SAQ

ACSTRITOS AS AMOSTRAS  RECEBIDAS
RESUMO DO ERSA0: 1/8" x 200 Mesh gy 0SSO LABORATORIC.

MW
PERCENTAGENS

Peso Especifico Camada
Peso Especifico Fragao

Peso Especifico Fragao

Fracao:

DENSIDADES — —me —e. — FSI
. _ PFéso I Cinzas | ' Enxofre | M. Volateis
- 1450 11,28 10,3 0,40 3745 2,0
1.50 X 1,65 12,86 2442 0,43 - -
1,65 x 1582 6,87 44,1 0,45 I - -
1.85 x 2,10 4,33 60,4 0,45 - o
+ 2410 | 55,15 85,2 24508 - -
20 MESH X O | 9,51 | 71,6 \ 1,84 | - ‘ -
TOTAL l 100, 00 | 6347 | 1,70 ‘ - - |
V1S.TO / A

CHiEp
Lo @fADOR DE CAPIVAR

e L I e L & o L F T N I T e sy

Ditetsr  de  Operagio
VADOL DE CAPIVARI S.A




Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO — Santa Catarina

“ DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

: 4 I - 950 ,80
Boletim de Rmalise e Ensaio N._%20 /80
CARACTERISTICAS:
Amostra n°. . Fure B ~ 86 — RS = Lamada Iz
Procedéncia : Cy Pa RS M
Local da (Coleta e
Data da Coleta ;-
Tipo de Carvéo . Testemunho de Sondagem
( Péso da Amostra : 3,783 g i
. Data da Analise : Main/BU
AMOSTRA DE CABECA:
Granulometria . 1/8" x 0 = Britado
¢/, Cinzas D -
0/ Enxo6fre ;.-
0/, Matéria Volateis: =
Peso Especifico Camada : 1,94
Peso Especifico Fracao : = 1,852 1,&;3
Peso Especifico Fragao ; ECTES  RESULTADOS ANALITIEDS  SAQ
: - . RESTRITOS AS AMODSTRAS  RECEBIDAS
RESUMO DO ENSAIO: Fracdo: 1/8" x 200 Mesh eV NOSSO LABORATORID.
DENSIDADES ___ FPERCENTAGENS . FSI
. _ Péso ___l Cinzas __I Enxofre | M. Volatels .
- 1.50 2,08 9,0 0,40 32,5 ' 0
1,50 x 1,65 8,40 23,5 0,33 - -
1,65 x 1,85 28,79 43,7 0,23 - -
1.85 x 2,10 22,29 59,5 0,19 - -
+ 2010 | 32,56 T747 0,50 - -
200 MESH X O | 5;88 ‘ 61;5 I Dp45 i - I -
TOTAL I 100,00 | 56,9 l G;'Z? , > | -

dN g Amagamubamby=dE PEEEEEEL T Sl bRl B el i e
-

retor.” de  Operagio
L alrannAD DOE CﬂPlVAm‘S.'K./




Lavador de Caplvcm S. A.

TUBARAO

Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boletim de Rnalise e Ensaio

CARACTERISTICAS:

Amostra n°.
Procedéncia
Local da (Coleta
Data da Coleta
Tipo de Carvéo
. Péso da Amostra
Data da Analise

AMOSTRA DE CABEGCA:

Granulometria
0/ Cinzas

%/ Enxofre

N. 851 80

.Furo .1.B- 87— RS- Camada (sz)= "S,"
:Coe Piu Re M._

‘Testemunho de Sondagem

‘Margoe/80

'1/8% x 0 - Britado

»
ik

0/ Matéria Volateis: =

Peso Especifico Camada
Peso Especifico Fracgao

Peso Especifico Fragao

RESUMO DO ENSAIO:

Fracao: 1/8% x 200 Mesh

1,59
- 2,10 3 1,52
" - li85' . l,ll‘)'l'

ceTES  RESULTADNS  ANALITICOS  SAQ

QESTRITOS AS  AMOSTRAS  RECEBIDAS

FERCENTAGE N 8V NUU LABURAIURI

DENSIDADES - FSI
) ] Péso Cinzas | ' Enxdire | M. Volatels’ -
. =-1.50 4y 59 6y 0, 46 36,6 0
1.50 x 1.65 16,66 | - 18,0 0,39 32,5 -
1.65 x 1.85 9,03 40,0 0,26 2l46 -
1.85 x 2,10 10,03 61,6 0,16 17,9 ~
+ 26,10 52 4145 81,8 2420 | 1342 -
MESH X O | 7,24 | 68,5 I ' 17’3 | -
TOTAL | 100,00 I 60,9 | 1,37 ' 19,3 | -
V ] 8 T O ?
~ [Mh—“‘x
""""""" T Vedertei A, Mibiuli

Diretw Je ﬂpcrh,ﬂ

g g o

. Aoce DE CaPIVARIL 5.4



Lavador de Caplvan S. A.

v TUBARAO Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boletim de Analise e Ensaio N.85> | 80

h

CARACTERISTICAS:

Amostra n°. . Furo . LB=- 87- RS- Camada( 53 + I) = nI"
Procedéncia : Co Po Re Mo
Local da Coleta -
Data da Coleta .
- Tipo de Carvao - Testemunho de Sondagem
. Péso da Amostra : 0e914 g

Data da Analise : Margo/ 80

AMOSTRA DE CABECA:

Granulometria . 1/8% x 0 - Britado
0/, Cinzas ;-
0/ Enxofre T -
0/, Matéria Volateis: =
Peso Especifico Camada : 1 ’92
Peso Especifico Fragao ‘e 27410 1, 57
Peso Especifico Fragao ' 1. 85 . 1,1-1—8
RESI:I_MO_DO E_I\!SAIQ_:_ Fracao: 1/8" x 200 Mesh E?-E-iwfo[SUaHADrDEnvfgfngEr‘S lSl\G
DENSIDADES __Ef_f_ENTAGENSHmMS_QB_LBU%TD 0. ksl
Péso | Cinzas |  Enxéire | M.Volateis |
- 1-50 6,611' 5,5 0’""9 39I O
1.50 x 1.65 21,65 | 19,6 Oyl 3353 -
1,65 x 1.85 10,08 40,3 0435 2754 -
1.85 x 2,10 10,32 5949 0,38 19,2 -
+ 2,10 b4, 63 8247 1,46 13,7 -
200 MESH X O ‘ 6,68 , 65,"8 I 0,63 | 19,1 | -
TOTAL l 100;:00 ‘ 56’2 | O, 89 I 22,0 I -
v 1 8.TO ... ?
/ A\A—-_—_\ o’ £ 3 0. A. CORREA
!-:19* hnuir oriei A !M‘ifﬂi /¢ 00 DEPT2 DE 1ABORATOR!D
. VADDOR DE CaPIVARY 5




Lavador de CCIprdl‘l S. A.

TUBARAO Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

: Ald : 853 80
Boletim de Rnalise e Ensaio Nn.853 (80
CARACTERISTICAS:
Amostra n°. - Furo LB- 87— BS. Camada 13
Procedéncia : C,. P. R, M. |
Local da (Coleta D -
Data da Coleta ' o
Tipo de Carvo : Tegtemunho de Sondagenm
| - 1
. Péso da Amostra l'!"i 5?1_1_ g

Data da Analise : MB.I‘QG/BO
AMOETRA DE C_A_BECA:

Granulometria : 1/8" x 0 = Britado
% Cinzas -

0/s Enxoire

0/, Matéria Volateis: ..

Peso Especifico Camada : 1,80
Peso Especifico Fragdo D - 2410 8 1,71
Peso Especifico Fragao S 1?".85' . 1,61
: . FSTES  RESULTADGS  ANALITICOS  SAD
RESUMO DO ENSAIO:  Fracge: 1/8" x 200 Mesh  pgsiRin0S AS AMOSTRAS RECEBIDAS
PE RHWW
DENSIDADES et F SI
. . L Pésc | Cinzas | Enxéfre | M. Volateis _
- 1,50 0,64 6yt 0,40 34,8 l 0
1.50 x 1,65 12,49 2345 0,426 29,5 -
1,65 x 1,85 29,91 L4 )0 0,23 24,5 -
1385 x 2,10 23,04 61,6 0,16 19,6 -
+ 2,10 27,43 80,8 0,10 13,7 -
200 MESH X O 6,1l-9 ‘ 61,1 | 0,29 ‘ 19,3 ' -
TOTAL 100,00 | 5645 | 0,19 l 20,8 l -

B L TR gy m——
.’;f‘ﬁ" hmrfrr!rr A. ”“w
o Dhretor 4@ {Operagan g
L ranmmn DE CAPIVARYL = A,

L Aavie DOR DE Cﬁnlvﬁﬁl S.



Lavador de Capwan S. A.

TUBARAO Sania Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

- r [ - 3
Boletim de Aralise e Ensalo N._835 180
EABAC_TEF}_!_TLCAS_E
Amostra n°. . Furo - LB - 88 = RS - Camada(s2k "S,)"
Procedéncia I CoPoRoMs:
Local da (Coleta I me .,
Data da Coleta I mgwe e
Tipo de Carvio : Testemunho ds Sondagem
Péso da Amostra : 6§,696 g
Data da Analise ¢ margo/BD

AMOSTRA DE CABEGCA:

Granulometria : 1/3 w. x 0 (britado )
0/, Cinzas L ey m -

0/ Enxéfre T . mym -

0/, Matéria Volateis: -y -y

Peso Especifico Camada : 1,72

Peso Especifico Fragao & 2,10 = 1,53

Peso Especifico Fragio = 1,B85:2 1,87 peyps RESULTADOS ANALITICOS  SAO

_ _ RESTRITOS A3 AMOSTRAS RECEBIDAS
RESUMO DO ENSAIO: Fragio: 1/8" x 200 Mesh e HOSSE L;BUHA'TGHIU.

o

PERCENTAGENS

DENSIDADES —_— F SI
L Pé&so | Cinzas _I Enxdfre | M. Volateis )
1,50 x 1.65 17,22 18,7 0,42 39 6 -
1.65 x 1,85 10,90 40,0 0,26 27,0 -
1.85 x 2,10 10,52 59,8 B, 23 22,3 -
+ 2,10 41,25 82,5 1,75 l 15,6 -
200 MESH X O ‘ 9,05 l 65,2 ‘ 0, 69 | 22,5 | -
TOTAL | 100, 00 | 54, 6 \ 0,96 ' 23,4 -

\
vVvisT®O / .
/ / 7 - A. CORRE-?
G VoA 4. Vitiol syl i 0 USROS

Diretor de Operagao
e me a0 AR SAL



Lavador de CCIPIVCII'I S. A.

TUBARAO Santa Catarma

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

[ r [ [ ) 83 Ba
Boletim de Bnalise e Ensaio N._836 |
CARACTERISTICAS:
Amostra n°. . Furo LB-88=-RS - Camada (53 + I) = "1I"
Procedéncia : Ce Pe Re Mo
L.ocal da (Coleta 1 -
Data da Coleta . -
Tipo de Carvio : Testemunho de Sondag_Iem
. Péso da Amostra : 6,448 g

Data da Andlise : Margco/80 ;

AMOSTRA DE CABEGA:

Granulometria : 1/8" x 0 - Britado
0/y Cinzas ——
%% Enxdire -

0/, Matéria Volateis: =

Peso Especifico Camada , 1,92
Peso Especifico Fragao - 2010 31,56
Peso Especifico Fraggo = 1485 21,85 (oo goqpapos anaLiTIcOS SAC

RESTRITOS AS AMOSTRAS RECEBIDAS

RESUMO DO ENSAIO:  Frago:  1/8" x 200 Mesh  'y550 | ABORATORIO
. DENSIDADES . PERiNTAGENS F &
Péaso | - Cinzas | Enxofre | Iatels
< 1,50 6,51 5,9 0,56 40,6 0
1.50 x 1,65 15,90 19,2 8,50 3743 -
1,65 x 1,85 11,67 39,1 . 0,48 28,5 -
1,85 x 2,10 10, 67 60,2 0,40 22,2 -
+ 2,10 44,92 82,9 0,79 | 15,6 -
200 wesw xo | 9,9 | 70,0 | c | e | -
TOTAL l 100,00 | 28,6 | ‘ I -
//47’ (
VIS TO "

- J/""_ .y 0. A. C‘éRHEA

/—// ................... CHFL/h0 LiPIe DE LABORATORIO

Enge. Vawdrrlee 4. Miliold L ayfhDOR DE CAPIVAR S

Dirﬂn:’ de Opcn;iu
1 AVADLGYYYD M ™ a™mivsramr & 5



Lavador de Capwcm S. A.

Santa Catarma

TUBARAO

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boletim de Rfnalise e Ensaio

CARACTERISTICAS:

. Fure LB~B88~RS«Lamada 13

Amostra n®.

Procedéncia : Co Po-Re My

Local da ((oleta ; -

Data da Coleta I -
1 Tipo de Carvéo Testemunho de Sondagem |
R . Péso da Amosira 9821 g :
Data da Anélise : Margo/80 ' |
AMOSTRA DE CABEGA: |
Granulometria . 1/8" x 0 - Britade ’
0/, Cinzas ! - 1
0% Enxofre S | |
0/, Matéria Volateis: e a
Peso Especifico Camada : 1,97 i

. - 2.-1D-= 1’ 67
. - 1.35 :1’43

Peso Especifico Frac¢ao

cSTES  RESULTADCS ANALITICOS SAQ
RESTRITGS AS AMOSTRAS  RECEBIDAS

Peso Especifico Fragao

RESUMO DO ENSAIO: Fragdo:  y/gm x 200 Mesh ‘M NOSSO LABORATORID.
PERCENTAGENS 4
DENSIDADES — SE— . F St -
. Péso _L_ Clnzas I Enxofre | M. anatals
- 1,20 1,86 595 0,46 3647
.65 x 1,85 19,05 39,1 0,32 27,9
1,85 x 2,10 20,49 >8,0 0,22 21,3
+ 2,10 38,22 81,7 0,06 l 16,4
200 MESH X O | 10,45 ‘ 6542 | 0,52 \ 21,6 I
TOTAL ‘ 100,00 , 59,4 ; 0,21 ‘ l
VISTO
;fzﬂ Fre . A. CORREA
e A ) CHEFEA) DEPT? DE 4 ABORATORIO
Eni® mmL/rm A. Mitioli . avé20®R DE CaPIVARI 5.
Chretar dr {Imera ‘r-l“
Y TP o Wl o T o TS Sl A ¥ 1 L - T N




Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boletim de fnaiise e £nsaio N._929 | 80
CARACTERISTICAS;
Amostra n°. - furg LB - 91 =~ RS - Camada(sl + 52) =”52"
Procedéncia : Ce Pe Re M,
Local da (Coleta P e
Data da Coleta T -
Tipo de Carvio : Testemunho de Saorndagem

Péso da Amostra : 9,329 s
Data da Analise : ﬁbril/Bl]

AMOSTRA DE CABEGA:

~ Granulometria . 1/8B" x 0 - Britado

0/ Cinzas -

9/; Enxofre D -

0/, Matéria Volateis: e

Peso Especifico Camada  : 1,72

Peso Especifico Fracao .- ]_-455 : 1,“2

Peso Especifico Fracgao : reTes RESULTADOS ANALITICOS  SAQ
RESUMO DO ENSALIO: Frac3o: " AFSTRITCS AS  AMOSTRAS  RECEBIBAS

- B 01 1/8" x 200 Mesh L4 NOSSO LABORATORIO.

PERCENTAGENS

DENSIDADES — e : — F S
o Péso __|__ Cinzas | Enxofre | M. Volateis _
~ 1650 9,95 6,8 0, 61 | 38,8 0
1.50 - x 1465 20,44 22,5 0,46 - -
1.65 _x 1.85 14,95 41,6 0,36 | - -
1*85 X 2;10 6,08 59,5 0,26 -~ -
+ 2,10 l 42,32 l 83,5 1,50 I - o
200 MESH X O I 6,26 | 69,7 I 0,73 | - ‘ N

V / Sj O 1
;-J;r; Irudrrfu . 111;\51 L avloDoR DE CAPIVAR, S A

Direrar  de Opera,.:ﬂ
_LAVADOR DE TAPIVARL S.A.



Lavador de Capivari 5. A. |

TUBARAOQO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Beletim de Analise e Ensaio N._928 j B8O

CARACTERISTICAS:

Amostra n°. . Furo LB ~ 91 - RS ~ Camadd S3 + I) = "I
Procedéncia : C. Pe Re M_:
Local da ("oleta I -
Data da Coleta D -
Tipo de Carvio ; Testemunhg de .Sondagem
: Péso da Amosira : 9,343 ¢
. Data da Analise : Abril/80

AMOSTRA DE CABECA:

Granulometria + 1/8" x 0 - Britado

0/y Cinzas C -
0/ Enxodfre N
0y Matéria Volateis: =
Peso Especifico Cam~nda . 1,73
Peso Especifico Fragao e~ 1,85 3 1, 47
Peso Especifico Fragdo : ECTES  RESULTADDS  ANALITICOS  SAC
arSTRITOS AS  AMOSTRAS  RECEBIDAS
RESUMO DO ENSAIO: Fragio: 1/8" x 200 Mesh i NOSST LABCRATORIO.
e e —
- S ENSIDADES PERCENTAGENS c o
Péso | Cinzas | Enxdfre | M. Volateis
i 1
N - 1.50 10,81 8,1 0,47 38,6 0
1,50 x 1,65 14, 08 22,0 0,39 - -
1.65 x 1.85 | 11,36 40,4 | 0,66 | - -
+ 2410 ‘ 52,19 B3,4 I 0,08 ‘ - -
200 MESH X O | £, 54 I 73,1 | 0,49 ! - | -
TOTAL I 100, 00 59,9 0,26 I - I ~

| SﬂT O ’!‘ —— o A UOnRAkA
LhirpAun peRi® L 1 ~208,10RI0

/_J ///
- -
**** ;{'““&M\ LAy COR DE CAPIVAR

Lo Versstherivs A Jfﬂi&f

l?ir'.::nr de  Operagao
LAVADOR CE CAPIVARI S.A.
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Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO — | Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boletim de fnalise e Ensaio N. 882 /80
CARACTERISTICAS:
Amostra n®. . Furo LB~ 92-.RS- 30- Camada($; + 52) )"
Procedéncia i Co. Po. Re M,
Local da (Coleta * -
Data da Coleta I -
Tipo de Carvio : Testemunho de Sondagem

Péso da Amostra : §,481 g
Data da Anédlise : Abril/80

AMOSTRA DE CABEGA:

Granulometria : 1/ B" x 0 - Britado
0/, Cinzas
0/, Enxofre : -
0/, Matéria Volateis: =-
Peso Especifico Camada : 1,96
Peso Especifico Fracio .~ 1,85 ¢1,53
Peso Especifico Fragdo 3 £STES  RESULTADOS  ANALITICOS  SAO.
: ~ . RESTRITES AS  AMOSTRAS  RECEBIDAS
RESUMO DO ENSAIO: Fragdo: 1/B%" x 200 Mesh (17 NOSSO LABORATORIO.
! PERCENTAGENS [
DENSIDADES S —— — - F S
Peso | szas___l Enxofre | M. Volateis |
= 1,50 6, 08 6y 0,54 34,7 l 0
l 50 X lo65 :12 37 18 9 0,47 ) 51,8 -
l 65 x 1.85 15,53 ﬁﬂ > 0,54 | 24,1 -
1 85 X 2-10 | 10,57 29,1 0,27 18,4 -
+ 2,10 l 47 54 82,9 I 0,59 ' 11,8 -
200 MESH X O \ 1, 91 73,0 | U.,53 I 15,7 | -
TOTAL | 100,00 I 60,4 | I 18,6 | -
v.IS TO X / ~

e

.CORREA

___________ Ll el e ATXD)
Cgng, Venderlet Ao 00 Chii0) CEPT® DE LABIRATORID
Iieror  de Qperagao LaFADCR DE CaRivaR! 5

{ LAVADOR DE CAPIVARX S.A.




Lavador de Capivari S. A. -

| TUBARAO — Santa Catarina :
) ) -
DEPARTAMENTO DE LABORATORIO g
Beletim de Andlise e Ensaio N._883 /80 _
CARACTERISTICAS,
Amostra n°. . Furo LB= 92- RS- 30- Camada(S3 + I) = "I
Procedéncia : Lo Poe Ra Mo
Local da (Coleta I -
Data da Coleta ‘ m
\ Tipo de Carv@do : Testemunho de Sondagem
Péso da Amostra : 5,648 g 3
Data da Andlise : Abril/80

AMOSTRA DE CABECA:

Granulometria . 1/8" x 0 = Britado
0/, Cinzas : -
%/y Enxofre : -
0/, Matéria Volateis: =
Peso Especifico Camada : 1,97
Peso Especifico Fragao P = 1,85 ¢ 1,47
Peso Especifico Fracao : peten pITIT TN s 1TSS SAD &
N occThiTos As iG-S PLCEBIDAS
RESUMO DO ENSAIO: Fracio: : oM NOSSO | ABORATORID.
' DENSIDADES — PER.CENTAGENS —_— E— F SI
- S Péso | Cinzas | Enxdfre | M. Volateis
- 1,50 9465 S 0,49 37,’4 l 0
1,50 x 1,65 15,07 21;0 0,40 34,1 -
1665 x 1,85 8,72 61,1 0,32 | 27,3 -
1,85 x 2.10 9,20 58,8 0, 22 20,1 -
+ 2,10 I 48,95 83:6 1,15 11,8 -
200 MESH X 0O | 8,41 73,1 l 0,72 | 18,0 | -
TOTAL ‘ 100,00 | 60, 0 I G, 78 ’ 20,3 i -
@
- N “\
VI ST O ' 2
;2 : i - 4. CORREA
I "Hif# 003 GIPTC GF L2BORATORID

-

o A3D0OR DE CamivaAR S5

1
N 1 .-ﬁ--.- -t mmagy

}_’;:_f; Feinide rlei A, Vlioli
Laresor dﬁ'__ L‘}:.‘\:.I..'..{.jﬂ .



Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO —_ Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

- o - - 884
Boletim de lnalise e Ensaio N. 884 80
CARACTERISTICAS:
Amostra n®. : Furoc LBe 92+ RS- 30~ Camada 13
Procedéncia - : C, Ps Ro M,
Liocal da (Coleta ;
Data de Coleta T -
Tipo de Carviao . Testsmunho de Sondagem
Péso da Amostra : 3,405 g
. Data da Anilise : ﬂbri'l/BU

AMOSTRA DE CABEGA:

. 1/8" x 0 = Britado

Granulometria
% Cinzas L -
0/ Enxofre C -
9% Matéria Voliteis: ...
Peso Especifico Camada  : 1,83
Peso Especifico Fragao t= 1,85 2 1,65
Peso Especifico Fragdo = ESTES  RESULTADOS ANALITICOS  SAO
~ RESTRITOS AS AMOSTRAS RECEBIDAS
RES DO ENSAIO: :
ESUMO DO EROAIO: Fraghe:  1/8" x 200 Mesh gy ygsso LABORATORIO.
BENSIDADES B PERCENTAGENS - s
. - Péeso | Cinzas__ | Enxotre I M. anatals .
- 1,50 1,85 749 0,52 32,8 ' 0
1,50 x 1,65 11,35 23,3 0,35 27,4 -
1,65 X 1,85 37437 42,1 0, 24 23,9 -
1.85 x 2,10 24,29 58,7 0,18 19,1 -
+ 2510 18,28 I 77,73 0,11 13,5 -
20 wesn 3o | oes | e | oss | e | -
TOTAL l 100,00 ‘ 50,9 l 0,25 , 21,1 ' -
VIS TO _ ZZEN
/o A PN S apdy
- 4 -l iigfmian A. CORREA
R GEPT? DF LABGRATOAID
ﬁn:,' . Veirdderted A, Miliotd LAVIIIOE OE CarivaR S,

Direwor  de Obseracio
N LAYADGR DE CAPIVARI S.A.

n = bl e il [ W] -



Lavador de Cctplvcm S. A.

TUBARAO

Santa Catarina

DIVISAO DE LABORATORIO

Bolefim de Analise

CARACTERISTICAS

Amostra n©.
Procedéncia

T.ocal da coleta

Data da coleta

Tipo do carvao

: LB-QZ’-RS-CEmEd&( 52-1-53 ) ="S
: C.

80

|

789
N.

e Ensaio

1
2

P, Rs M.

* Testemunho de Sondagem

Peso da amostra . 10,612 g
Data da Analise : Feversiro/80
AMOSTRA DE CABEGA
Granulometria : 1/8" ¥ 0 - Britado
0/y Cinzas .
0/0 Enxofre =
0/, Matéria Volateis . -
Peso especifico camada 1,89
Peso especifico fragdo = 1,85 1,66
RESUMO DO ENSAIO ESTES RESULTADOS ANALITICOS  SAO
. RESTRITOS AS AMOSTRAS RECEBIDAS
B :
raea% 3/8" x 200 Mesh EM NOSSO LABORATORIO,
M
- Percentagens
DENSIDADE - : — FSI
Peso | Cinzas Enxofre Malérias Volateis
- 1,50 4,42 | 5,8 0,52 41,3 D
1.50 x 1,65 14,42 17,2 0,47 57,0 -
1,65 x 1,85 9,39 40,4 D 41 29 8 -
1.85 x 2,10 13 86 63 0 D 24 22 1 -
+ 2,10 50 45 82 2 l 06 16 &6 -
200 Mesh x 0 | 7,46 ‘ 71,8 0, >8 | 19 9 I -
TOTAL 100,00 | 62,1 0,74 | 22,9 -
ST, O

//Z”“ N

.*._._‘#‘_.__--*..'---l-l-lim"'

Eng° Vanderlei A. Milioll
Diretor  de Opcr:gag/
ADOR DE--CAPMIVARL S.A.

i‘"

L'HE"-E 59 EEP”? i lhBUHA'DHiD
LAVADDR DE CAPIVARI 5.A

e



o Lavador de Caplvcm S. A,

TUBARAO Santa Catarina

DIVISAO DE LABORATORIO

Boletim de Analise e Ensaio N.792 J_80
CARACTERISTICAS
Amostra n°. . Furo LB-93-F’:S-Camada( I)z "I
Procedéncia : C, Ps Re M.
Local da coleta .

Data da coleta M

Tipo do carvéo . Testemunho de Sondagem
Peso da amostra : 7,102 g
Data da Anilise : revereiro/80

AMOSTRA DE CABECA

Granulometria : l/B" x 0 = Britado

0/s Cinzas .
%% Enxofre S
0/, Matéria Volateis . -
Peso especifico camada . 1,89

Peso especifico fragio ~ 2,10 : 1,54
" n H - 1,85 : l 44

. RESUMO DO ENSAIO (STES  RESULTADOS  ANALITIEDS  SAQ

RESTRITCS AS AMDSIRAS RECEBIDAS
EM NOSSO LABORATORIO.

Fragio: 1/8" x 200 Mesbh

Percentagens

DENSIDADE —_— FSI
| Peso ‘ Cinzas Enxofre IMalérias Volateis
- 1,50 5,07 5,0 0,41 | 41,9 | G
1.50 % 1.62 16 ga 15,1 0,29 39,3 -
1.6 x 1,85 38,2 0,28 I 30, 0 -
1,85 x 2,10 10 52 58, 6 0,14 | 22,2 -
+ 2410 51,46 83,7 0,38 | 15,8 | -
200 Mesh x 0 | 9,17 | 74,7 | 0,27 ‘ 19,9 | -
roTaL |100:00 | ene | 0,32 | 23,1 -
i J/S T/z O L
e
i faoe 500 o A Conren
CHEFE DO CEPF® Dt L ABORAIORIO

Eng®. Vonderiei A, U:hiiD

!/ Dircior  de Oneragio. LAVADOR DE CAPIVAR. 5.A

- . =

R Ty LT

LI I ‘ﬂlﬂ*mw L

—er— r e Sl - b == -




® Lavador de CC[prC[l‘l S. A.

TUBARAO Santa Catarlna

DIVISAO DE LABORATORIO

Boletim de Analise e Ensaio A

CARACTERISTICAS

Amostra n®. " :furc LB-93-RS-Camada I3

Procedéncia :Ce Pa Re M,

Local da coleta . |

Data da coleta ;-

Tipo do carvio - Testemunho de Sondagem

Peso da amostra : 5.458 g

Data da Analise : FEUEIEirD/BU

AMOSTRA DE CABEGA

Granulometria :1/8" x 0 - Britado
0/ Cinzas .

¢/s Enxofre

%/, Matéria Volateis D -
Peso especifico camada . 1,92
Peso especifico fragao_. 2 10 1 , 71
4 b " - 1,85 :1,70
RESUMO DO ENSAIO ESTES  RESULTADDS  ANALITICOS SAQ
Fracio: 1/8" x 200 Mesh RESTRITOS AS AMOSTRAS RECER'DAS

EM NOSSO LABORATORID.

l ~Percentagens
DENSIDADE e ————— FSI

| Peso ‘ Cinzas Enxofre Maiterias Volateis

- 1,50 0,59 9,3 g, 52 36,9 0

1.50 x 1.65 9. 4] 23,2 0, gg ga,g -

1.65 X 1.85 18, 84 62,5 0, 6 -

1.85 x 2,10 21, 61 58 2 0,10 340 -

+ 2,10 41,23 aa 5 0,08 15,0 -

200 Meshx0 | 8,32 | 71,6 0,29 | 19,0 | -

TOTAL 100,00 | 63, 6 0,15 | 25,5 | -

/ / Z -'-'/ Qe fﬁmé%_ _

---------------------------------- CHEFE DO DEPT® “DE | ABORATORIO
-Eﬂg” Vandertei 4. Uzh—\i LAVADOR DE CAPIVARI S.4
/" Diretor de Opersgio /)

AVYADOR Di- CAPIVARI S.A.



Lavador de CdprCIl'l S. A.

TUBARAO Santa Catarina

DIVISAO DE LABORATORIO

Boletim de Onalise e Ensaio N7ty %0
CARACTERISTICAS
Amostra n°. . Furo LB-93-R5-Camada I,
1 Procedéncia . Lo P Ra M,
Local da coleta ;-
Data da coleta > -
Tipo do carvio . Testemunho de Sondagem
Peso da amostra : 5,217 o
Data da Analise 4 fevarel rG/BD

AMOSTRA DE CABEGA

Granulometria : ]_I/B A 0 « Britado
%, Cinzas -

0/, Enxofre -

0/0 Matéria Volateis C -

Peso especifico camada . 1,95

Peso especifico fragdo - 2,10 : 1,76
" " 1" - I.BS » 1’63

RESUMO DO ENSAIO ESTES RESULTADDS ANaLITICOS SAD

e RESTRITOS AS
Fragto: 1/8" x 200 Mesh  plvecen Lagortorio.

Percentagens

— — FSI
Cinzas Enxofre Matérias Volateis

- 1,50 , | 9,3 0,39 36,3 0
1.50 x 1,65 4,80 237 0,30 29,4 -
1.65 x 1,85 20,97 42,1 0,13 25, 2 -
1.85 x 2,10 28,18 59, 7 0, 02 22,1 -

+ 2,10 33,51 80, 8 0, 08 16,4 -
200 Mesh x 0 , 11,91 | 70,7 | 0,12 | 25,1 l -

TOTAL | 100, 00 | 62,3 | Q, |
V I.S.T O
AT

}_,'ﬂgc' YVunderlei 4. Milioli

e ™ -

LavanoRr Eh: CAPIVARL 5.A

I S Uy T



Lavador de Capivari S. A.

. TUBARAO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boletim de Analise e Ensaio N._9%6 | 8¢
CARACTERISTICAS:
Amostra n°. . Fure LB - 95 = RS -~ Camaaa (SQ= "52"
Procedéncia . Ce Pe Re Me
Local da (Coleta -
Data da Coleta > -
. Tipo de Carvéo : Tesiemunho de Seondzgem
Péso da Amostra : 11,369 g
Data da Analise : Jupho/80

AMOSTRA DE CABEGA:

Granulometria : 1/8" X [0 - Britado
0/, Cinzas D -
0/ Enxdfre P -

0/ Matéria Volateis: =
Peso Especifico Camada : i,80
Peso Especifico Fragéo r=~ 1,85 ¢ 1,49

P E .f1 F — .
eso Lspecilico racao £STES  RESULTADGS ANALITICOS  SAD

RESUMO DO ENSAIO: Fracéo: y RESTRITOS AS  AMOSTRAS  RECEBIDAS
. — 1/8" x 200 Mesh i NosSO LABORATORIO.
i
DENSIDADES PERCENTAGENS . F S
- Péso | Cinzas | Enxoire | M. Volateis
- 1,50 12,61 . 6,6 0,45 38,5 0
l1.50 x 1,65 19,86 21,8 0,38 - -
1.65 x 1,85 13,03 40,4 04,30 - -
1.85 % 2,10 7454 60,4 B,23 - -
+ 2410 32,41 80,5 3,94 - -
200 MESH X O l 6455 I £4,7 ‘ 1,71 ‘ - l -
TOTAL ‘ 100, 00 l l 1,856 I -~ ' -

I P Y e R T W S



Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO | —

Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

N. 1003[ 80

Boletim de Rnalise e Ensaio

CARACTERISTICAS:

Amostra n®. .Furo LB - 95 - RS - Camada( 53 + I) = mI»
Procedéncia :Ce Pse Re M.

Local da (Coleta P - | '

Data da Coleta D -

Tipo de Carvdo  : Tgstemunho de Sondagem

Péso da Amostra : 23 .8]3 g
Data da Analise : Junho/80
AMOSTRA DE CABECA:
Granulometria . 1/8" x D - Bricado

0/, Cinzas ‘¢ -
0/ Enxdfre o
0/, Matéria Volateis: -

Peso Especifico Camada 1,81

Peso Especifico Fracgao : = 1.80 : 1,50

Peso Especifico Fragao

c27IS  RESULTADOS  ANALITICOS  SAD
RCSTRITOS AS AMOSTRAS RECEBIDAS

200 Mesh
(M NOSSO LABORATORIO,

. RESUMO DO ENSAIO: Fragio: 1/8" x

RS - LCamada 53 + Il

V

| ST

yd L

O

Vs

i PERCENTAGENS
DENSIDADES - — — F SI
_ Péso Cinzas | Enxofre | M. Volateis

- 1.50 5,85 6,40 0,40 3746 l O

1.50 x 1.60 12,49 16,5 0,37 - -

1.60  x 1.70 6,43 30,1 0,30 | -

1.70 X 1.80 6,43 41,7 0,26 -

1.80 x 1.90 2,28 50,2 D 31 -

1.90 x 2,00 l 86 5?,0 U 27 -

2,00 x 210 2,83 52,8 G 20 -

+ 24,10 53 20 84,1 l 45 -

200 MESH X O | 7493 7241 | 0,79 l : =

@ TOTAL | 100,00 61,9 I 0,96 l | -
Obse. Estz amostra veio iderntificadae internamente com Furo LB - 95 -



Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO — Santa Catarina
DEPARTAMENTO DE LABORATORIO
Boletim de Analise e Ensaio N._777 | 80

CARACTERISTICAS:

. Furo LB = 95 - RS =~ Cameda Is

Amostra n°.

Procedéncia  LCe Pe Re Ma
Local da (Coleta T
Data da Coleta y -
Tipo de Carviao Testemunho de Sondzagem
Péso da Amostra : 23 _945 g
Data da Analise Junho/80
AMOSTRA DE CABEGA:
Granulometria 1/8" x 0 - Britado
% Cinzas L -
0/ Enxdfre L -
0/, Matéria Volateis: -
Peso Especifico Camada : 2,00
Peso Especifico Fragdo : - 1,85 : 1,62
Peso Bspecifico Fraao (~TES RESULTADDS  ANALITICOS SAQ
CEBIDAS
RESUMO DO ENSAIO: Fragdo: ' ., RCSTRITCS AS AMOSTRAS RE
acior - 1/8" x 200 Mesh . yoss) ABORATORI
e ——— e e
|
S ENSIDADES ~ PERCENTAGENS - o
_ - Péso | Cinzas | Enxofre | M. Volateis B
~ 1650 0,50 10,1 0,48 33,6 ¥
1,65 %X 1.85 25,81 ﬂ2,8 0 29 - -
1,85 x 2,10 14,15 59,9 0,15 - -
+ 2410, 43,46 31,5 0,15 - -
200 MESH X O 8,481 ‘ £8, 2 G, 29 I - I -
rorrt | | wn | om | - | -
.-"'/T’
V I & 3; O 2
’ 7 ")-m
“L\_} - -/ CORREA

. ‘_ mmen mr v ROAAATORD



Lavador de Capwan S. A.

TUBARAO

Santa Catarina

DIVISAO DE LABORATORIO

Boletim de MAnali

CARACTERISTICA_S_

Amostra n°.
Procedéncia
Local da coleta
Data da coleta

Tipo do carviao

se e Ensaio N. 7°7; 80

Furo- LB-96-RS-Camadal 5y = 1S
C. p. R. Mi

1}
2

Testemunho de 5Sondagem

Peso da amostra 2.602 g
Data da Analise Feve I‘EiI‘D/BU
AMOSTRA DE CABECA
Granulometria 1/8" x 0 - Britado
0/, Cinzas -
0/ Enxofre -
0/, Matéria Volateis ! -
Peso especifico camada . 1,84
Peso especifico fragio =~ 2,10: 1,62
1 " u - 1,85; l,ﬁ?
RE MO DO ENSAIO
SU © - ESTES RESULTADPS £/ L13C0S  SAQ
Fracio: 1/31" x 200 Mesh RESTRITOS A5 AMOSTRLS RECEBIDAS
EM NOSSC LABORATORID,
.Percentagens
DENSIDADE — - —_— e FSI
Peso | Cinzas Enxofre Matérias Volateis
w— 1150 E’al 6,& 0,77 39,1 D
1,50 x 1,65 y 19 21,8 Gy78 35,4 -
1-55 X 1185 12 UD az 5 0’62 27’3 —
l1.85 x 2,10 13 42 60 5 0, %21 20,1 -
_* 2 10 41,553 77 6 5455 14,7 -
200 Mesh x 0 , &, 05 65,2 2,80 ‘ 21,5 I -
roraL | 100,00 53,9 2,79 22,9 -
///i:?
. F
V I S fT O - f.aﬂiaﬂ’ et 4

Variderler 4.

. Engr“

Miliodt
¢ Diraor de Operad
LAVADORE DE CAPIVARD S A7

+/" Q% HEDIO 0. & CORREA

CHEFE DO CEPT? DL LABGRATORID
LAVADOR DE CaPIVaR S.A



ari S. A.

Lavador de

TUBARAO

Capiv

Santa Catarina

DIVISAO DE LABORATORIO

Boletim de Hnalise e

CARACTERISTICAS

N.7%8_/ 80

Ensaio

LAVADOX DE CaAClvar -~ .

Amostra no. Furo LB~-96~R5-Camada(S3 + 1) = "In
. Procedéncia Ce Pe Ra M,
. Local da coleta -
Data da coleta -
Tipo do carvio Testemunho de Sondagem
Peso da amostra 8,693 g
Data da AnAlise FeuereirD/BD
AMOSTRA DE;FABEQ&
Granulometria . 1/8" Xx 0 = Britado
D/n Cinzas ke
U6 Enxofre -
% Matéria Volateis -
Peso especifico camada 1,92
Peso especifico fragcdo -2,10 1, 60
. " 11 L} __1 . 85 . l ’ a_ 7
RESUMO DO ENSAIO
E D¢ AL Esnss RESULTADOS  anziinicos  cag
Fracio: ESTRITOS  As AMOSTRAS RECEBIDAS
1/8" x 200 Mesh EM 0SSO LABORATORIO.
Percentagens
DENSIDADE —_— S - - FSI
Peso Cinzas Enxofre Malérias Volateis
- 1,50 6,95 5,7 0, 44 38,7 0
1.50 x 1,65 16,30 | 20)6 0,37 34,7 -
le65 x 1,85 0,25 40,2 0,29 2245 -
1.85 x 2,10 7,85 59,2 G, 241 22,4 -
+ 2.10 SU,aD 83,6 2’19 15,3 -
200 Mesh x0 | 9,25 | 74,0 1,03 | 17,0 | -
TOTAL I 100,00 I 61,1 1,35 I 21,7 -
V) ’
AP A )
Enge | Yoanderte: 4. .Hrffﬁ!}_ fC;EF:I DUDII}?PTEEE .fORREA
Diretor  de Operacio LavaDs ry ir:- CAL!ETimITBn



Lavador de Caplvcm S. A.

TUBARAD Santa Catarina

DIVISAO DE LABORATORIO

Boletim de Hnalise e Ensaio N.7%% /80

CARACTERISTICAS |

Amostra n®. : Fure LB=96=~R5~Camada I

Procedéncia ‘' ¢, P, R, M.

Local da coleta L -

Data da coleta -

Tipo do carvio . Testemunho de Sondagem

Peso da amostira I 64635 g

Data da Analise : FEUE’,DE‘iI‘D/BU

AMOSTRA DE CABEGCA

Granulometria : 1/8" x 0 -~ Britado
0/y Cinzas *

%/, Enxofre -

O/ Matéria Volateis ;-

Peso especifico camada . 1,85

Peso especifico fragdo - 2,10 : 1,71
" " " - 1,85:¢ 1,60

RESUMO DO ENSAIO

ESTES  RESULTADCS ANALIICCS  <2n

Fragio:  1/8" x 200 Mesh ;f/‘“ﬁgsﬂssﬂ ﬁ;BU;m%STHAS RECEB!DAS
RIO.

Percentagens

DENSIDADE . — —r——r FSI
Peso ‘ Cinzas ‘ Enxofre Malérias Volateis

- 1,50 1,92 | 7,7 0, 48 36,8 0
1,50 x 1,65 9,20 21,7 S 43 32,4 -
1,65 x 1,85 18, 74 52,5 e 26 27,8 -
1.85 x 2,10 21735 59,7 Q)23 19; 9 -
+ 2,10 36,70 83 1 0,12 15,7 -
200 Mesh x 0 | 9,09 | 70,4 0,23 ‘ 18,0 | -
roTaL | 100,00 ‘ 52,2 0,22 | 21,0 l -

v ;3f§1- O f//’q} _#;7




Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO —

Santa Catarina ,.

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

N 872 / ?G“

Boletim de Analise e Ensaio

CARACTERISTICAS:

]| "t

Furo LB = 97 = RS = Camadal S, + 52) = 52

Amostra n°.

Procedéncia Coe P, Re M.
YL.ocal da (Coleta -
Data da Coleta NS
Tipo de Carvao Testemunho de Sondagem
Péso da Amostira 8,084 g |
Data da Analise Margo/80
AMOSTRA DE CABECA:
Granulometria T . 1/8" x [0 = Britado
% Cinzas © -
%, Enxdéfre - -

0/, Matéria Volateis: =

Peso Especifico Camada

2,07
- 1185 :- l,tl'9

Peso Especifico Fracao

Peso Especifico Fragao

reTfs  RESULTADBCS anaLitices  SAQ
RiSTRITOS AS  AMOSIRAS RECEBIDAS

LAN AL Dt

CABIVAR]I S.A,

RESUMO DO ENSAIQ: Fracio: Jan .
] — 1/8 x: 200 Mesh rr1 1,0SS0 LABORATORID.
DENSIDADES _ PERCENTAGENS FSI
. B s Péso | Cinzas | Enxdfre | M. Volatels |
i 1-_5‘0 "3_,'"72 6, 5 '0’ 72 I 3 5, 3 | D
1,50 % 1,65 17,30 21,5 0,82 32,9 -
1,65 x- 1,85 10,83 41,9 0,82 26,8 |
1,85 x 2,10 7,04 60,9 0,77 19,#
+ 2,10 | 51, 04 81,8 3,05 12, 6
200 MESH X O l 10,07 73,8 1,51 15,9 |
TOTAL I 100, 00 | 62,0 2,02 19,3 |
V1§ TO
- L
f-."ny“-" Veonrlrrfer A _Hiiinfi\,
/ Do de UW



Lavador de Capivari S. A.

. TUBARAO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

= AT - 871 80
Boletim de Rnalise e Ensaio N,
CARACTERISTICAS:
Amostra n°. - Furo LB = 97 - RS =.Camada( S5 + I) = "I"
Procedéncia 'Co P. R. M,
Local da (Coleta T oL
Data da Coleta . -
1
’ Tipo de Carvao : Testsmunho de Sondagem
Péso da Amostra : 6,674 g
Data da Analise : Mars;n/B U-
_Q_MGSTR&_PE_ CABECA:
Granulometria . 1/8" x 0 - Britado
0/, Cinzas ) -
0/, Enxéfre ;-
0/, Matéria Volateis: =
Peso Especifico Camada : 2,01
Peso Especifico Fragao P =-1,85 11,38
Peso Especifico Fracao : - —reres  RESULTADDS  ANELITICOS SAD
. - RiSTRITOS AS AMOSTRAS RECEB!IDAS
® RESUMO DO ENSAIQ:  Fragde: 3/8" x 200 Mesh gy noss LABORATGRIO.
: PERCENTAGENS
y DENSIDADES — FSI
3 N _ Peso | Cinzas | Enxﬁira__=| M. Volateis
- 1.50 6,34 " 6,0 0,51 37,1 | D
1.50 x 1,65 16,95 | 18,3 0,43 34,4 -
1,65 X 1,85 8,96 40,3 0,46 25,9 -
1,85 x 2,10 6,31 60, 6 0,33 18, 6 -
+ 2.10 51’73 85’5 0’57 11’2 -
200 MESH X O | 9,71 75,4 I 0,56 I 15,4 ‘ -
TOTAL
| 100, 00 l 62,5 I 0,52 I 19,0 | -

VvV |5 -;TMO LN
e
f"’[ M.:'f”%_.‘.'.'_\-——- ...CCRREA
e Vanderlei Ao Miliolt {3 wiP1? DE £2803210R
S . - Famymm e CARINV AN S

f"\_._._- N



--:"’ | /qu(P\\L/% O
Lavador de Capivari S. A.

. TUBARAO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boietim de Analise e Ensaio N._873 | 80
CARACTERISTICAS:
Amostra nP°. - fyuro LB -~ 97 = RS = Lamada 13
Procedéncia . C, Pe Re M,
Local da Coleta -
Data da Coleta D -
Tipo de Carvio : Testemunho de Sondagem

Péso da Amostra : 7,238 q
Data da Analise Marco/80

AMOSTRA DE CABEGA:

Granulometria : 1/8" X 0 -~ Britadon
0/ Cinzas -
0/ Enx6fre P -

0/, Matéria Volateis: =

Peso Especifico Camada . 2,04
Peso Especifico Fragdo - 1,85 3 1,65
Peso ESPECifiCﬂ FFHGEQ . - ETES HESULTADDS AN&L”'EDS SAD
: = ) RESTRITOS AS  AMOSTRAS  RECEBIDAS
RESUMO DO ENSAIO:  Fragde:  3/gn x 200 Mesh  tu NOSSO LABORATORIO.
GENSIDADES . PERCENTAGENS N S
- . _ Péso | ___Cinzas | Enxoire | M. Volateis
- 1,50 1,15 C 6,2 0,53 35,4 ' 0
1.50 x 1,65 8,51 22,7 0,38 31,4 -
1,65 x 1,85 22,76 43,6 8,30 24, 6 -
1185 X 2.10 14’28 59’6 0,22 19’6 -~
+ 2,10 43,47 83,5 0,12 13,8 -
200 MESH X O ‘ 9,83 I 72,8 l 0,39 l 17,0 | -
TOTAL I 100, 00 l 65,9 , G,23 I 19,1 | -
!
V | ’ S ’_’T O

e ] " Ew ok EEw - - -aa;.-m-——ﬁ-—-‘-lr
! LI Venderierr 4. -'u'!-h'ﬂ”' N,
- ‘ f*'*r_*f‘_i" .

/ o 2_4"“\




Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO

Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boletim de Analise e Ensaio

CARACTERISTICAS:

Amostra nO°.
Procedéncia
Local da (Coleta
Data da Coleta
Tipo de Carviao
Péso cia Amostra

Data da AnAlise

AMOSTRA DE CABECA:

Granulometria
0/0 Cinzas

% Enxofre

/6 Matéria Volateis:
Peso Especifico Camada
Peso Especifico Fracdo

Peso Especifico Fracao

N.874 |80

el

: Furo LB =~ 100 -~ RS =~ Camada (S
. C. p. Rl er

2 *+ S3)
' S-2Il (+)

. Testemunho de Sondagem
. Margo/80

1/8" x 0 = Britado

1,86
- 1-85 4 1,&'1

plmial i

- [SIES  BESULTADOS ANALITICOS SAQ
RESUMO DO ENSAIO: Fragio: " ESTRITOS AS  ZMOSTRAS  RECEBIDAS
- o - 1/8 x 200 Mesh Eivi KOSSO LABORATORIO.
DENSIDADES . FPFPRCENTAGENS _ FSI
Peso | Cinzas | __Enxofre | M. Volateis _
|
- 1,50 4,54 5,5 0,49 37,4 0
1,65 x 1,85 14,26 | 39,7 n 32 l 24 y7 | -
+ 2410 50,26 ' 83,3 1,01 12,7 , -
200 MESH X O l 5,97 l 70,5 I 0, 90 I l -
TOTAL l 100,00 I 58,7 | l l -
VIS, % O
_.-// K v'\/’\&

UVertnldey TFEI .4 Milioli \
de Operagio
CAPIVARI

i n-'"
I‘hr efor

«307 DE

T
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'
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Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boletim de HAnalise e Ensaio N._875_/ 80 _
CARACTERISTICAS:
Amostra n®. . Furo LB - 100 - RS - Camada (I )= "T"
Procedéncia . : Ce Pe Re M,
Local da (Coleta ! -
Data da Coleta P -
Tipo de Carvio : Testemunho de Sondagem
. Péso da Amostra : 2.938 g
Data da Anslise : Margo/80
AMOSTRA DE CABECA:
Granulometria : 1/8" X 0 - Britado
% Cinzas .
0% Enxofre -
% Matéria Volateis: =
Peso Especifico Camada : 1 y 20
Peso Especifico Fracdo : = 1,85 = 1,42
Peso Especifico Fragéo : ESTES  RESULTADOS  AMALITICOS  SAD
RESTRITGS AS EMOSTRAS RECEBIDAS
RESUMO DO ENSAIO: Fragdo: 1/8" x 200 Mesh EM NOSSO LABORATORIO.

m“

PERCENTAGENS
. DENSIDADES —— - — —— FSI
L | Peso I Cinzas | __Enxofire | M. Volateis |

- 1.50 6,03 6,8 0,40 37,5 , 0

1.50 x 1,65 19,71 19,8 0,30 32,8 -

1.65 x 1,85 14,93 40,4 0,29 26,0 -

+ 2,10 | 41,79 79,3 a 14 13 3 -

| 200 MESH X O | 7,88 ' 63,2 l 1,95 l l -

TOTAL | 100, 00 I 54,3 | 2,03 , ’ -
VIS8T, O 7 / ?

/-f-""" '/é j k), A CORREA

R et .\ 3 DPIPI. GE LABARATOAMY

Lt Ir;:u;.‘r'.r .y .-l. Jiliold =i e CAPIVAR S

Divtor v Oeracan T

MJ-!'D.._.-E Ur CADIVAL, § A
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Lavodor de Capivori S. A.

—— —-— —r—— r—

— e — i —— —— -

TUBARAO

— Santa Calarina

DIVISAO DE LABORATORIO

sietim e Euglise e Frsaip

CARACTERISTICAS

Arnostra n®.
Procedéncia
Local da coleta
Data da coleta
Tipo do carviao
Peso da amostra

Data da Analise

AMOSTRA DE CABECA

Granulometria
Ufu Cinzas

% Enxofre

N 753/ 60

- LB - 0! « RS = Camada(Sj 5'55'(—)
€4 Py R, 1,

isstemunho de Sendzoex
. 31630 0
. Janeiro/e0

1/8" X 0 - 6ritado

0/ Matéria Voliteis D -

Peso especifico c

Peso especifico f
n n

.RESUMO DO ENSAIO

DENSIDADE ‘ '

Fracao: 1/8 "

m“_m

amada _ 1 1,87

;ﬂggﬂ_ 1-85 : 1,#2

ESTES  BESULTADDS ARELITICOS  SAQ

RESTRITOS AS  AMDSTRAS ReCEBIDAS

¥ 200 Mesh
HW NOSSO LABGRATORID.

Percentagens

- e ol ch r i FFTTEE =N

Eng® Vunderiei A,

Dhesior Cr

o Wy A | i W

ook alla U g A BN S ———

Ol:'x.:r:':ib

o My o S

r—

Mitieldd

-l F
| l Peso Cinzas Enxofre Malérias Volateis >
- .50 2,25 4,6 0, 75 28,0
1,58 x 1,65 | 16,95 15,3 0,79 | ggrf h
1.65 x 1,85 14, 63 39,2 0, 63 25 0 -
1.85 % 2,10 | 10;90 5.1 0, 7€ 1907 -
+ 2,10 | 17,99 | 76,9 5,52 1405 -
; _ |
2 i} ey
JB Mesh x 0 , 7425 , 66,9 | 3,16 l 19,0 , -
TOTAL , 100, 00 ' 26,7 4,64 ' 21,1 [ -
VIS TO F

A ity

el weinlae——————

g e



Lavedor de Cci‘pwczf i 9. A

TUSLRAO —

Santa Catarina

LABORATORIO

DIVISAO DE

Balafim e Eupatisa @ EE“S&EEI N.7&4 /68

CARACTERISTICAS

f%;d

L8 =.101 - RS « Ceneda(I)= "I

Amostra n®.

Procedéncia Coe Pe s Mo
Local da coleta : -
Data da coleta : -

Tipo do carvao Testemunho ds Sondagim

6,469 g
Jancirs/80

Peso da amostira

Data da Analise

AMCSTR& DE CABECA

1/8" x 0 - Britedo

Granulomeiria

90 Cinzas . -

8/, Enxoire e

U/ Matéria Volateis e

Peso especifico camada 1,97
Peso especifico fragao o 1.885 ° 1'{,&;
; " " . 2,10] 1,45

RESUMO DO ENSAIO

£eTES  RESULTADOS  AMALITICOS QL

Fragdo: 1/8" x 200 Hesh RESTRITOS AS  AMAOSTRAS  RECEBILAS
Ei OSSO LABDRATORID.
| Percentagens
DENSIDADE FSI
* Peso I Cinzas ‘ Enxofre Matériaz Yolateis
- 1.50 | 4,21 l 6,3 g,42 | &0,3 D
1,50 x 1.£5 16,43 16,8 c,38 37,2 -
1,65 x 1,85 9,41 | 39,8 0,28 29,0 -
1.85 x 2,10 6,13 | 58,8 0,19 22,7 -
+ 2,10 50,21 55,4 1,19 136 -
| 20D aroeh 5 O 11,41 l 78,0 0,33 | 17,1 -
TOTAL 100,00 | 63,4 0,76 21,2 - |
V1sTO P
' - L7 uﬁgf .
7 *".“ “}"t ! i 1 N _IT- :i:' E"'rj;.-__-q""_f



_— L BN — el —— —

— - - Serl_wr

.'..5' SVOGOT e ("Op?va ] S A

TUBARAO

Santa Catlaring

—

DIVISAO DE LABORATORIO

Zolstim do Pudlice o Fusals Nl A
CARACTERISTICAS
Arnostra n0 LB = 101 - RS = Capada 13
Procedéncia Lo Py Ro M,
Local da coleta .-
Data da coleta .=
Tipo do carvio .Testenunhe deo Sondagem
Peso da amostra :2a 7258
Data da Anaélise :JEnEiI‘O/BU
AMOSTRS DE CABECA
Granulometria . }/8" x © - Britado
¢/ Cinzas . -
%% Enxofre : *
%0 Matéria Voliteis ;-
FPeso especifico‘camada 1;71
Peso esanﬁcu fracio~ 1.85 . 1,55
. " - 2.0 1,67
RESUMO DO ENSA1O ESTES  RITLLAATDT i yiniCes G

E v
RESTRITLS A5 A'ni"TFAS RICEBIDAS

Fracao: 1/8" x 200 Fesh
ENi NOSSO LABORATOR
| | Percentagens _
DENSIDADE | FSI
: ' Peso Cinzas | Enxofre naterias Volateis
| - 1.50 0,78 5,7 | 0,33 370 | 0O
1.5 x 1,65 7,25 | 18,7 0,38 332 -
53 x 1,35 | 31,63 35,9 G,z6 27,9 -
1.85 x 2,10 3¢,48 54,5 0,16 | 21,9 { .
+ 2,08 | 14,20 | 7903 | Ltas | 1ed -
:
| 20 3csn x 0 9,63 | 43,8 0,27 | 19,6 | -
l TOTAL 100,00 | 45,7 | 0,27 | 23,7 | = |
——— 7 ) )
—--":" ~ - / N



Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO —

Ll

Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

N.B76 |80

Beletim de Rnalise e Ensaio

CARACTERISTICAS.:

: Furo LB - 104 = RS ~ Camada (53': "52"

Amostra n°.

Procedéncia ' Co Po Ra M.
Local da Coleta I -
Data da Coleta R
Tipo de Carvio : Testemunho ds Sondagem
Péso da Amostra : 8_ 083 qQ 1
‘ Data da Analise : april/80
AMOSTRA DE CABECA:
Granulometria . 1/8" x 0 - Britado
0/ Cinzas D -
%% Enxodire P -

0/ Matéria Voliteis: =

Peso Especifico Camada

2,40
- 1.85 :l,Sé

Peso Especifico Fracgio

Peso Especifico Fracao
CTEC propnTane-

PorUI0e RAD
RZCISIDAS

* * -

LI TOR !
I i P N
L ONCSSD LARORATORIO,

RESUMO DO ENSAIO: Fragio: 1/8" x 200 Mesh
- 1

PERCENTAGENS

DENSIDADES — . F S
_  Péso ._l Cinzas | Enxofre I M. Volateis ’ _
|
~ 1,50 11,44 7,1 0,58 | 39,7 1,5
1.50 x 1,65 15,44 23,3 0,57 32,8 | =
1.65 x 1,85 8,00 43,9 0, 65 l 24,3 -
1.85 x 2,10 | 9,37 61,4 0, 68 19,1 -
+ 2,10 l 47,10 80,7 3,80 13,8 , -
200 mESH X o I 8, 65 I 69,0 1,78 16,9 | -
T B ;
TOTAL | 108,00 ' 57,7 2,21 2,3 ‘ -
I I
v I ST O
AR T D P
r-c0 = Al Owemsyio

e

& -y :
.‘_J‘"‘.“J‘.‘lh [ = e

CI'E'LF.'“%J "I'.E* S.-"‘\.
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-, = g - T [}v—ﬂ" )

Lavador de CCIprCII’l S. A.

TUBARAO Santa Catanna

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boletim de Analise e Ensaio N. 8238 | 80
JRACTERfS'[IC__A S:
Amostra n©, : Furo LB.- 10% - RS - Camada(I ) = "T»
Procedéncia > C, P'. Re M.
Local da Coleta . -
Data da Coleta D -
lipo de Carvio @ Pagiomunho de Sondagem

Péso da Anhostra 1‘_" 5'27 &

Data da Analise : Abl‘il/aO
AMOSTRA DE CABECA:

Granulometria . 1/8" x 0 -~ Britado
0% Cinzas r -
%% Enxoéfre P -
9%% Matéria Volateis: -
Peso Especifico Camada , 1,85
Peso Especifico Fracao P - 1b85' . 1’50

Peso Especifico Fracao .
ST ORETUIAT T ALTIESS SAQ

- R

CIRALC A L AACIRAS RICBIDAS

RESUMO DO ENSAIO: Fracao: _
- - 1/8” X 200 I"‘IuSh EM [0{- L ['\.J_*‘TUHIU.
e TR ——— 1 1T e Y L
g DENSIDADES PERCENTAGENS .
. __L Peso ! Cinzas I Enxofre | M. volateis
. |
. - 1s50 3464 547 O,SH 3742 C
1250 x 1765 22,28 | 16,2 l 0,46 33,8 | -
1.65 x 1,85 14,10 39,9 0,45 | 26,8 -
1.85 =z 2710 8528 | 60,5 | 0,31 | 19,6 -
200 MESH X O , 4, 70 , 69,1 l 1,21 | 16,1 -
TOTAL ' 100,00 , 56,0 ' 1,07 ’ 21,5 -
—_—eeeeee X
® VIS T o
F:“ .‘ I 1:-*1:.:'": . i inrm‘r

'hanr D *’“-’-I‘-’*nn.m S. A




Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

- | [ e B?
Bofetim de Analise e Ensalo N._877 /80
CARACTERISTICAS:
Amostra n®. . Furo B ~ 104 = RS - Camada 1a
Procedéncia : Coe Pe Ra M,
Local da (cleta © -
Data da Coleta D -
Tipo de Carvio : Testemunho de Sondagem
- Péso da Amostra : 34284 g
. Data da Analise : Abril/80

AMOSTRA DE CABEGA:

Granulometria : 1/8" x 0 -~ Britado

0/, Cinzas D -

0/ Enxofre T e

0/ Matéria Volateis:

Peso Especifico Camada . 1,77

Peso Especifico Fragao = 1,85 3 1,60

Peso Especifico Fragao FSTEX  RESULTADOS ANALITICOS SAQ
RCSTRITOS AS  AMOSTRAS  RECEBIDAS

RESUMO DO ENSAIO: Fragao: 1/8" x 200 Mesh P NGSSO LABORATORIO.

PERCENTAGENS

DENSIDADES

. _ ! FPéeso | Cinzas | Enxofre | M. volateis
- 1,50 0,64 | 9,2 0,54 34,6
1.50 x 1,65 12,59 | 21,0 0, 44 31,7
1,65 x 1,85 34,55 42,8 0,34 | 25,9
1.85 x 2,10 23,70 60, 6 0,18 | 20,1
+ 2410 21,04 78,7 0,44 15,1
] . | )
200 MESH X O | 7,48 59,1 | 0,39 [ 19,9 !
TOTAL ] 100,00 ! 52,8 l 0,34 | 22,6
v 18 TO
v Veneriei 4 Midioli
) ty e dr Onotayan

e sl DE CEVUAR SA

. T



Lavador de Capwan S. A.

TUBARAQO

DIVISAO DE LABORATORIO

CARACTERISTICAS

Santa Catarina

Boletim de fAnalise e Ensaio N.745/ 80
Amostra n°. - LB=105=RS = Camada{SZ) = ”82”
Procedéncia : Ca Pe R, M,

Local da coleta T - |
Data da coleta C -

Tipo do carvao

- Testemunho de Sondagem

TAIVARL S.A

Peso da amosira 1 4,255 ¢
Data da Anélise : Janeiro/B80
AMOSTRA DE CABECA
Granulometria I/B" X 0 - Britado
0/, Cinzas I -
u/n Enxofre . -
0/y Matéria Volateis -
Peso especifico camada l,65
Peso especifico fragio= 1,85 : 1,53
" " n - 2' 10 H 1, 61
H..— RESUMO DO ENSAID ECTES  RESULTADNS ANALITICOS  SAD
Fragdo: 1/8" x 200 Mesh ACSTRITOS AS LMOSTRAS RECEBIDAS
M NOSSG LABCRATCRID.
e e
I Percentagens
DENSIDADE FSI
I Peso | Cinzas Enxofre ‘Malériﬂs Volateis }
- 1,50 9,73 5, 6 0, 69 36,7 | 0O
l.50 x 1.65 21 80 19 4 0,71 2246 -
1.6 x 1,85 22 81 38 4 [J 80 25 6 -
1.85 x 2,10 13 38 58 1 l 23 19 B8 -
+ 2,10 29 05 78 C 8, 82 15 6 -
208 1iesh x O ‘ 3,23 51,2 | 1,01 | 22,5 -
roraL |100,00 | 45,7 | 3,16 | 26,4 -
V18 TO
T
Ceeeror de Oprradn



Lavador de Capivari S. A.

TUSARAO Santa Catarina

DIVISAO DE LABORATORIO

Solefim de ABnalise e Ensaio N.746 80

CARACTERISTICAS

. LB-105-RS- Camada(S3z + I) = "I"

Amostra n©.

Procedéncia : Le- Par Re M,

Local da coleta P -

Data da coleta [ -

Tipo do carvao : Testemunho de Sd4ndagem
Peso da amostra 19,622 o

Data da Analise ‘Janeiro/80

AMOSTRA DE CABEGA

Granulometria : l/B“ x 0 - Britado
0/, Cinzas L
0/y Enxofre S
0/, Matéria Volateis I -
Peso especifico camada - 1,94
Peso especifico fragio = 2,10 1, &3
n " " - 1,85 ¢ 1,52
RESUMO DO ENSAIQ rTeS RESULTADOS  ANALITICOS  SAO

QESTRITOS AS  AMOSTRAS RECEBIDAS
c1i NOSSO LABORAIGRID.

Mmﬂmm

Fracao: 1/8" x 200 Mesh

Percentagens

DENSIDADE - - = — — - FSI

! Peso Cinzas Enxofre ‘Malérias Volateis
- 1,50 5,23 T 5.6 0,50 | 38,2 0
1,50 x 1:65 16:86 20:2 D;ﬂD | BE:B I -
1,65 x 1,85 14,81 29,4 0,32 26,4 -
1.85 x 2,10 8,08 59,8 0,31 19,9 -
+ 2,10 44,54 83,7 1,55 12,0 -

1 - . -~ —e
200 mMesh x 0 l 10, 68 | 75,4 0,39 15,6 -

TOTAL \ 100,00 | 59,5 0,81 | 20,4 | - |

Vv I8 T O ﬁ

e wdrerim, A. CORREA
371 3 [EPTR GF LABURATORID
~ LR DE AR AR T

.I':; _ - . H’t':"- i- . ”HJ”J’I’
T dr‘ l.}kftlrhl‘.i i

A2l Te DR TARVYARD SA



Lavador de CC[prCIl‘l S. A.

TUBARAO Santa Catarina

DIVISAO DE LABORATORIO

Boietim de Enalise e Enszio N. 77/ %%
CARACTERISTICAS
Armostra n°. : LB = 105 - RS - Camada "I,
Procedéncia : Co Py Re M,
Local da coleta P - "
Data da coleta P -

Tipo do carvio

Peso da amostra 1,925

Data da AnAlise : Janeiro/80
AMOSTRA DE CABECA

Granulometria . 1/8" x 0 -~ B

U/D Cinzas -

% Enxofre D

0/ Matéria Volateis I -

Peso especifico camada 1 1,26

Peso especifico fragio = 1,85 : 1,47
" n " - 2,10 :1,57
t. RESUMO DO ENSAIO

PFracao:

O TES
ACSTRITOS
1/8" x 200 Mesh "\ noco | ABORATORIC,

: Testemunho de Sondagem

itado

X

-
N g
:ﬁﬂ I.-‘(FJ' ]

RESULTADDS

AS

ANALITICOS  SAQ
AMOSTRAS  RECEBIDAS

I Percentagens
DENSIDADE — —

l Peso Cinzas Enxofre |Matérias Volateis
-~ 1,50 0, 68 6,6 | 0,48 | 36,8 0
1.50 x 1,65 20,70 15,8 0,40 31,7 -
1,65 x 1,85 42,91 35,3 | 0,38 26,8 -
1,85 x 2,10 16,84 53,5 0, 20 22,5 -
+ 2,10 B,71 76,0 | 8,18 | 19,4 -
200 Mesh x 0 , 10,16 | 62,7 2,38 l 20,3 -
TOTAL | 100, 00 40,5 1,24 | 25,8 | -
vV I 8T O
mf‘.nyﬂ. Veordds rler A0 Milinki

Dire ar de Opo-sao

I FSI '




Lavador de Capwcu'l S. A.

TUBARAO

DIVISAO DE LABORATORIO

Boletim de HAnalise e Ensaio

CARACTERISTICAS

Amostra n°.
: Cy P,

Local da cnleta‘ -

RI M.

Procedencia

Data da coleta

Tipo do carvao

AMOSTRA DE CABEGCA

Peso da amostra : 11,572 g

Data da Andalise : Janei ro/B 0
Granulometria 1/8" x

0/y Cinzas -

0/; Enxofre © -

0/, Matéria Volateis ! -

Peso especifico camada - 1,91

Peso especifico fragao
" L n

RESUMO DO ENSAIO

- 1.85: 1,68

EETES

Santa Catarina

N '?&Bl 80

RESULTADOS

RISIRITGS AS

. LB -~ 105 - RS - Camada I3

: Testemunho de Sondagem

0 - Britado

ANALITICOS  SAQ

AMOSTRAS RECEBIDAS

Fragao: 1/8" x 20
/ 0 Mesh M HOSSO LABORATORIO,
| Percentagens
DENSIDADE — ——— S — - —_ FSI
l Peso Cinzas Enxofre Matérias Volateis
- 1,50 0,19 10,3 0, 61 34,5 0
1.50 x 1,65 7,26 | 17,7 0,52 32 8 -
l.65 x 1.85 22 26 38 6 G 37 26 7 -
l1.85 x 2,10 21 24 57 3 g, &E 21 8 -
+ 2,10 39 28 i 82 9 U 56 lﬁ 4 i -
200 Mesh x 0 S, 67 ' 70,0 0,45 | 12,7 l =~
TOTAL 108,00 61,4 0,49 I 20,6 l -
visTO
T T |
e iuh‘ Je 1V VrTa, ic
LR Dt AT oy AR S5.A.




Lavador de Caplvcm S. A.

TUBARAO Santa Catarina

DIVISAO DE LABORATORIO

Boletim de Analise e Ensaio N.793 /22

CARACTERISTICAS

Amostra no, ; Furo LB-106-RS-Camacy( Sl) ~ Parte de''S"
Procedéncia . C, P Ro M..

Local da coleta Do

Data da coleta I - |

Tipo do carvao ! Testemunho ds Sondzgem

Peso da amostra . 6,214 g

Data da Analise ; Feverel I'D/BD

AMOSTRA DE CABEGA

Granulometria

1/8" x 0 - 3ritado

0/y Cinzas

0/ Enxofre

0/, Matéria Volateis r -

Peso especifico camada , 1,20

Peso especifico fragdo ~ 2,10 : 1, €5
" " ' - 1.,B85: 1,49

. RESUMO DO ENSAIQ FSTES  RESULTARCS  AN:ZLITICOS  SAD

Fracio: . *, RESTRITOS AS AMOSTRAS RECERIDAS
1/8" x 200 Mesh 7\ occh LABGRATORID.

Percentagens

DENSIDADE e —— ——e =  — FS5I1
| Peso Cinzas Enxofre Matérias Volateis
= 1,50 7,77 | 5,9 0, 78 38,7 | o
1.50 % 1,65 14,58 19,4 G, 58 23,0 -
1.65 x 1,85 11,08 42,2 C,458 24,1 -
.85 x 2_10 14,21 59, 5 U, 66 17,3 -
+ 2,10 42,57 | 80,1 4,359 15,09 ‘ -
200 preer, x 0 | 9, 69 l 63,9 | 1,59 | 18,7 [ -
i S —— —— h —— R p— -
TOTAL 180, 80 l 57,2 2,32 I 21,5 ( -
""/_ —
I',l""
4 . |
V I S _[/} O , ,,.-.:Mffgf -r{-—-' h,
L ”“‘\ . Q% HEDIO O. &' CORFEA

S R g aratpd ZoTp LR aLT DN
Eng® Vanderice 40 Milioli LA?_,::}B-—-L:—*-— .EAL;:T*. ;TL;

Dustor de Operagio T B |
LAVADD: DE CAPIVAR! S.A,



Enge.

Dyret 2z S W'

Lavador de CC[prCIl’l S. A.

TUBARAO

Boletim

CARACTERISTIC

Santa Catarina

DIVISAO DE LABORATORIO

e Analise e Ensaio

AS

l—

Amostra n©.
Progcedéncia
Local da coleta
Data da coleta
Tipo do carvio
Peso da amostra

Data da Analise

AMOSTRA DE CABEGA

Granulometria

ﬂ/ﬂ Cinzas

86 Enxofre

. Furo L8-106~RS-Camada(55)

:C-

-
. il

_—

Testemunho de Scndagsm
D a,777 g
‘ Fevereiro/80

0/, Matéria Volateis

Peso especifico camada

Peso especifico fracio ~ 2 .10
1,85

f L

RESUMO DO ENSAIO

__—m-—__“

|

Fracao:

1/8" x

it

P

R, M.

: 1/8" x

-
] -

1,87

:""l'
: 1,49

ESTES RESULTADCS  ANALITICOS

200 Mesh AMOSTHAS  RECEBIDAS

RESTRITOS AS
EM NOSSO LABGRATORIO.

N. ’?94/ BEI_

" Britado

SAQ

_—"“———-—_“H—m—

Percentagens

- pq M~ =

=

-~y T A

DENSIDADE — — FSI
' Peso Cinzas ‘ Enxofre Matérias Voliteis
- 1.50 | B, 30 7,1} 0,sd 35,4 , 0
1.50 % 1,65 15,38 20,8 | 0,48 32,7 -
1,65 x 1,85 7,52 39,2 a,?9 25,8 -
1,85 x 2,10 | 4349 59,7 I 1,35 19,7 -
+ 2,10 55,23 81,7 1,76 12,2 j -
200 Mesh x 0 , 2, 08 73,1 0,58 17,0 ] -
TOTAL | 100,00 51, 2 1,27 19,2 l -
T O -

vV ?S 7/ , R,
_f/i: - f:..: R , / g /
_ﬂTLh JHTIt? A, Mitwit Qan HL#IO?} _5 CODR;? X

Ta L | | FI ' sDNR ADIm

= Parte da" §_ "

2



Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO Santa Catarina

DIVISAO DE LABORATORIO

Boletim de Analise e Ensaio N.795f 80

CARACTERISTICAS

Amostra n°. . Furo LB8-106-RS-Camada(Sy + I) = "I
Procedéncia . C, Pe Ry M,

L.ocal da coleta . -

Data da coleta D -

Tipo do carvao . Testemunho de Sondagem

Peso da amostra . B,678 0

Data da Analise : Feuerairu/BD

AMOSTRA DE CABECA

Granulometria . 1/8" x 0 -~ Britado
0/, Cinzas s

0/ Enxofre -

¢/, Matéria Volateis D -

Peso especifico camada . 2,08

Peso especifico fracio = 2,10: 1,60
" " 1" .= 1,B85:; 1’45

RESUMO DO ENSAIO

ESTES RESULTADOS ANALITICDS  SAD

Fragﬁﬂ: l/an W 200 MESh HESTHITDS AS QMUSTHQS HECEB!DAS
ENM NOSSO LABORATORIC.

M

Percentagens

DENSIDADE FSI
Peso ‘ Cinzas | Enxofre Matérias anétaisl
- 1,50 | 5,25 5,2 U,go gg,% 0
1,50 x 1.65 9, 77 18,0 0,35 3,8 -~
1.65 x 1,85 5318 35° 8 046 257 & -
1,85 x 2,10 5,21 58,3 | 0,37 28, 7 -
'+ 2,10 I 61,57 83,9 | 2,43 12,5 -
200 Mesh x 0 l 11,02 81, 6 0,65 ' 14,6 I -
TOTAL | 100,00 58, 7 1,68 | 17,5 | -

V18 T,O gy

’ . =
f/:« i //,‘: - /fzt_{ét:.fﬂ' .
RS LSOO S L2 HEDIO QA
Enge.” Vunderiet A0 Milicoli CHEFE OO [f
Duretor ar Opersjic LAVAS DR CE CAFIVAT 5.4

LAVADCK DI CASVARL 5.A,



Lavador de Caplvcm S. A.

TUBARAO

Santa Catarina

DIVISAO DE LABORATORIO

Beletim

CAS

CARACTERISTI

Amostra n®.
Procedéncia
Local da cole}:a

Data da coleta

Tipo do carvao
Peso da amostra

Data da Analise

AMOSTRA DE CABEGA

Granulometria
0/ 0 Cinzas

U/D Enxoire

0/, Matéria Volateis
Peso especifico camada

Peso especifico fracio = 2,10

" - 1185 :l,SQ

n n

RESUMO DO ENSAIO

de Analise e Ensaio

N-_‘Z_%/ 80

. Fure LB8-106-RS=-Camada Is
:C. Pa. Re

M o

: Testemunho de Sondagem
: 8,645 g

1Feuereirﬂf80

[

1/8" x 0O Sritado

L ]
. .
- —

: 1,99
: 1,74

ESTES RESULTADOS ANLLITICOS  SAC

Fracao: 1/8" x 200 Mesh RESTRITOS AS AMOSTRAS RECEBIDAS
EM NOSSO LABORATORIC.
I Percentagens
DENSIDADE - — FS1
Peso l Cinzas l Enxofre Matérias Volateis
~ 1,50 1,18 5,3 | 0,51 33,8 0
1,50 x 1.65 7,486 ?2 7 0,42 30,6 -
1.65 X 1,85 16,87 41,9 0,18 24,2 -
1,85 x 2,10 19,43 59 6 0,19 16,0 -
+ 2,10 42,83 | 81,9 | 0, 65 12,1 -
e i E—— e ‘ P AN —
200 Mesh x 0 12,23 | 73,8 0,32 I 15,3 I -
| TOTA L 100, 00 84,5 0,42 | 17 |
V @
| —
/ /w ‘*/i-: y -r’H,.—-—*—-—- -
e e ;A QCTHFDIDOﬂmrF"'
Enp“. 1: 1nels rh.? .~1- Hrhm‘: fur=:r rrf DEPTRDE L ATGRATLRS
Dirtior de Operagic Lasw o DLCR DE CASN AR 5 =

LA ADOP DE CATN AL 5 &



Lavador de Capivari S. A.

TUBARADO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boletim de Enalise e Ensain N._540 ; 80

CARACTERISTICAS:

Amostra n®. ~Furo L8 ~ 112 ~ RS"~ Camada(Sy) ='S](-)
Procedéncia ' Le Pe Re Ma

Local da Coleta -

Data da Coleta -

Tipo de Carvdo  : Testezmunho.de Sondazgem

Péso da Amostra 2-;973 0

Data da Analise , Maig/ﬁ[j

AMOSTRA DE CABECA:

Granulometria . 1/8" x 8 =~ Britado
9% Cinzas S
% Enxo6fre -

0 Matéria Volateis: e

Peso Especifico Cemada . 1,70
Peso Especifico Fracio * = 1485 21,53
Peso Especifico Fragao ESTES  RESULTADOS ANALICES  SAQ
RESTRITOS AS AMOSTRAS RECERIDAS

= O ENSAI . B a0 e
RESUMO DO, o g3t 1/8"™ x 200 Mesh  pyyacen | ABORATORI,
PERCENTAGENS
DENSIDADES — — . F S
Peso | Cinzas I___ Enxofre | M. Voliateis

- 1,50 2,84 648 0,72 32,9 0

1,50 x 1,65 23,85 i8,8 C, >4 | - ~

1465 x:1,85 23,35 39,3 ‘ 0,24 | = -

1a85 x 2,10 10,86 58,7 0,17 - -

+ 2410 32,61 7745 | 1,96 - -

N T

200 MESH X O l 6,49 , 60,8 | G, 98 , - l -

TOTAL | 100, 00 l 49,4 ' G, 93 , - I -~

V I, 8T O .
j:ﬂ?:'u_ Vienderlei A, “;”ii:{f __.t-.. f.o0R DE TARIVAR,

hreyr de Ooerreas

{ LAVADOF DT CAPIVARI S.A.
e



Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

= A - . 241 80
Boletim de Analise e Ensaio NS
CARACTERISTICAS:
Amostra n. .Furo LB ~ 112 -~ RS - Camadatl1 ) = "I
Procedéncia ‘Ca P..; Re Mea
Local da Coleta S -
Data da Coleta > -
- Tipo de Carvio :Testemunho de Sondagem
‘ Péso da Amostra 12,738 g
Data da Analise :ﬁain/Bﬁ
AMOSTRA DE CABEGA:
Granulometria :1/8“ X (0 -~ Britado
O/g Cinzas e
0/ Enxodfre -
0/, Matéria Volateis:=
Peso Especifico Camada : 1,95
Peso Especifico Fragao i 1,85 @ 1,45
Peso Especifico Fragao : ESTES RESULTADOS  ANALITICOS  SAG
- _ _ RiSTRITOS AS  AMOSTRAS  RcCEBIDAS
RESUMO DO ENSAIO: Fragdo: 1/8" x 200 Mesh 11 NDSSO LABORATORID.
M
. PERCENTAGENS
DENSIDADES ~ . , _ _ F S|
) L Péso | Cinzas |_ Enxofre M. Volateis
o |
- 1,50 4,82 204 0,41 36,6 I 3
1.50 x 1,65 11,00 19,9 . 0,59 - ~
1,65 x 1,85 6, 28 | 3445 0,55 | - -
1,85 x 2,10 23,46 60,1 | o,40 | - -
+ 2410 | 87,16 l 719,64 4,76 - -
— T 1 i
200 MESH X O l €,y 89 l | 1,96 - -
TOTAL 100, 00 | | 2426 - | p- :
q
S~-T O

/i = L\
- — 73 DEPI® Di LABORATORID.

e 'uﬂr.ft?‘fﬂ 4. Milipi
_Q;._r:ﬁe-"“"

-.rh:l': ~E r-hﬁtu.n..:i S

-—



Jll [r‘-‘.ﬂ'-

; Lavador ce Ccm i 2. A,

TUBARAO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Rofetim de Bpalise o Encais N, 942 | 80

CARACTERISTICAS:

Amostra n®. - Furo L5~112~R5-Camade i3
Procedéncia N 'p; Fl.‘. Me
Loocal da (Coleta R
Data da Coleta -
Tipo de Carvio Testemunho de Sondacsm
6 1 Péso da Amostra :Ll{] 0
Data da Analise : mz3ig/80
AMOSTRA DE CABECA:; |
Granulometria . 1/8" x 0 ~ Britado
0/ Cinzas e
U/ Enxodire -
0/, Matéria Volateis: -~
Peso Especifico Camada : 1,%6
Peso Especifico Fracao . = 1,82 ¢t 1,686
Peso Especifico Fracao re3e3 H?“'“TQD”.}, T T
- RiSTRITOS AS AMDSIRAS  RECEBIDAS
oy . .
RESUMO DO ENEZAIO: Fragacﬁ:. 1/8" « 200 Mesh (M ROSS U | ASOEATORI0.
i
. SENSIDADE S _PERCENTAGENS l e
. _ Péeso | Cinzas I Enxofre ’ M. Vn!rétgis
-~ 1,50 2,01 7,4 0,2% 340 D
1.50 x 1,65 11,37 2546 | 0,84 - -~
le65 x 1,8 27,87 QE;B 0,35 - I -
1,85 x 2,10 15, 01 59,5 0,30 | - -
+ Z410 I 36,27 81,9 1,° - -
' i
200 MESH X O 7437 ££, 8 i
TOTAL 2B =
‘ l }-EL, 30 l :?E., 9 |

vV I 8 T O

- -"-'\Ilq,‘.|

H'\_

Fouor B G Sy el

I N L Ve ntlevtee A Vil

T+ 3 Ohre= 70
1 A ‘_tl Fy T '_-:: E}E ‘-b ..‘ :'I' "-,p E_-;‘



La_védcgr de Capivari S. A.

TUBARAQO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

ACLETI BE HUALESE E CHSALD N, 1228 SO

CARACTERISTICAS:

Amostra n°. Furo LB - 113 -~ RS = Eamada(sz) = “5231
Procedéncia C. Te Re Me

Local da Coleta .-

Data da Coletza T -

Tipo de Carvao anho J2 30NU02GER

i“"!.
Péso da Amostra : 16.375 ©
Data da Analise o

AMOSTRA DE CABECA:

Granulometria . 1/8" x ({0 = Britace
0/, Cinzas S
0/s Enxoire -

0/ Matéria Volateis : =

Peso Especifico Camada i,08
Peso Especifico Fracdo - Y,253 ¢ 1,44
Peso Especifico Fraga I " - ot iticne el
> becLuto ¥20 9703 RIZULTADCS  ANALITICES 40
Aala "‘"""-':"‘l i
r-t\ 'y - 1 -

F?ESUMO DO ENSAI__Q: Fracao: lf'E" x 200 Meosh

S NGO30 LEZBORATORIO.

.. £l
. | PERCENTAGENS
DENSIDADES - — - — FSI
Péso | Cinzas | Enxofre | M. Volateis
1,50 x 1,55 1€, 46 71,1 5,50 | 31y 0 ~
1,485 X 1,83 12,37 25,3 | 3432 - ~
1,85 x 2,10 c 47 S5, 2 ‘ G,22 - -
~- ~ | ;o -~ . —
; o _ —
T MESE x 0 LA e, g - —
2-___-,_ ..__,.._.3 ._.l’dr i _,EB l
TOTAL ‘
1‘, I . "';""
" 7 >




Ill

.

Lavador de Capivari S, A.

TUBARAO — Santa Cataripa

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

BOLETIM DE ANALISE E ENSAIO N. 2227 y 80

CARACTERISTICAS:
Amostra n°, : Furo LB = 113 - RS = Camada(Ss + I) = »1v
Procedéncia . CF Pl RE ME
Local da Coleta D -
Data da Coleta P -
Tipo de Carvdo  : Testemunho de Sondagem

Péso da Amostra : 11,5554
Data da Analise : Nﬂuembro/ﬁﬂ

AMOSTRA DE CABECA:

Granulometria : 1/8" x 0 - Britado
%, Cinzas D -
%/, Enxofre -

0/s Matéria Volateis : = :
Peso Especifico Camada  : 2410
Peso Especifico Fragao = 1485 @ 1,45

Peso Especifico Fracao

S Rz
RESUMO DO ENSAIO: Fracgio: l/B" x 200 Mesh RESTRITCS AS  AMOSTRAS RECEBIBAS
= ~ k . e -

PERCENTAGENS
DENSIDADES S - s FSI
Péso I Cinzas | Enxofre | M. Volateis

~ 1550 9,66 745 0,43 I 38,8 2,0

x 1765 10,08 23,9 0,36 32,3 -

x 1,85 7,56 | 43,1 0,32 B -

x 2410 5,48 59,8 0,25 - -

+ 2510 | 57,45 B4,7 2,80 - -

200 MESH x 0 9,77 | 77,9 | 1,28 | - l -
TOTAL I 100,00 l 6549 I 1,85 - -

A

DI —C 22N ARLSoA

-4

PP T D T



Lavador de Capivari_ S. A.

TUBARAO —

Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

BOLETIM DE ANALISE E ENSAIO N

CARACTERISTICAS:

1228 a0

[

Amostra n°. * Furo LB = 113 = RS ~ Camada I3
Procedéncia : Ce Pe Re Me
Local da Coleta -
Data da Coleta : e
Tipo de Carvéo . Testemunho de Sondagem
6 Péso da Amosira 131:*125 g
Data da Analise  : Ngyembro/80
P.MLC)STRA DE CABECA:
" Granulometria . 1/8" x 0 -~ Britado
0/, Cinzas I -
¢/, Enxoire D -

0/, Matéria Volateis : =
Peso Especifico Camada
Peso Especifico Fragao

Peso Especifico Fracao

RESUMO DOﬂENSAIO: Fracdo : 1/8"

DENSIDADES

1,91
. - 1-85 : l’ 64
£eTEs  ROSINTADDS  ANALITICOS  SAQ
RESTRITCS AS AMOSTRAS RECERIDAS

X 200 Mesh Fr4 NGSSO LABCRATORIG,

W

PERCENTAGENS

Péso | -_Einzas o | Enxdfre _I M. Volateis B -

= 1,50 2,748 8,0 0,70 35,8 0

1.50 x 1,65 11,19 24,5 0,80 30,0 -
1,65 x-1.85 27,08 4344 0,27 - -
1.85 x 2.10 14,06 60,2 0,24 - -

+ 2710 37,53 | 84,6 1,06 - -

200 MESH x 0 | 7;‘66| 71,5 0,67 - ‘ -

TOTAL I IDD’DD l 50’4 0166 |




Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO

Santa Catarina

f—

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boletim de Baalise e Ensaic

CARACTERISTICAS:

Amaostra n®.
Procedéncia
I.ocal da Coleta
Data de Coleta

Tipo de Carvao

Péso da Armostira

Data da Analise

AMOSTRA DE CABEGA:

Granulometria
0/ Cinzas

0/, Enxofre

0/, Matéria Volateis:

N, 917 / 80

. Furo LB - 118 ~ RS = Camada(51+52453+1) =

HS II+ HIH

. C, P 5

Re M,

Testemunho de Sondagem
15,241 o
Abril/80

1/8" x 0 - Britado

F

Peso Especifico Camada 2,02
Peso Especifico Fragao ‘= 1,85 ¢ 1,53
Pesc Especifico Fragao coTES RESULTADCS  AMALITICOS oA
: 5 RESTRITOS AS 2MOSTRAS RECEBIDAS
RESUMO DO ENSAIO:  Fracho: 1/g" x 200 Mesh .. ooy (asoaiCho
DENSIDADES _PERCENTAGENS — FSI
Y Péso | Cinzas |  Enxétre | M. Volatels
- 1,50 0,84 7,0 0,45 | 35,3 0
1.50 x 1,65 14,76 16,1 0, 38 - -
1,65 x 1,85 9, 65 41,1 0,24 - -
1,85 x 2,10 6,78 | 60,2 0,15 ~ -
+ 2,10 | 58,41 83,9 0,32 - -
200 MESH X© | 9,56 l 74,3 | 0,25 | ~ | -
ToTAL | 100,00 l 66, 6 l 0,30 | - I -
7
: - ;‘-’-"I
vV | f; 'T;1C) :;;EL*O
//ftﬁ _ ‘:“ D A CORREA
..................... 3 st A LIpI® DE LEBCAATORI
-/Tr nr‘{'ﬂt i A, Milioli 00 OE CAPIVAR S

ac
™ =

h/r;

I.L'

Oyneragao

oo v
CAPIVARE S.A

a—
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Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boletim de Bnalise e Ensaio N._918 /_80
CARACTERISTICAS:
Amostra n®. : Furo LB ~ 118 - RS -~ Camada 13
Procedéncia : Cq P, R, M,

Local da (Coleta
Data da Coleta

Ly e

Tipo de Carvio : Testemunho de Sendagem
Péso da Amostra : 6,061 g
Data da Analise : Abril/80

AMOSTRA DE CABECA:

Granulometria : 1/8" x 0 - Britado
0/ Cinzas
0/, Enxdfre _

0/, Matéria Volateis: =

Peso Especifico Camada : 1,97
Peso Especifico Fragao . = 1,85 1 ’ &7
Peso Especifico Fragao : cSTES  RESULTADOS  ANALITICOS  SAG

RESTRITOS A5 AMIGITRAS  RECEBIDAS

RESUMO DO ENSAIO: Fragdo: 3)/g" x 200 Mesh ey NOSSO LABGRATORIG

PERCENTAGENS

DENSIDADES — -_-.___.__.-__l F &I
Féeso I Cinzas | Enxofre | M. Volatels
~ 1,50 0,36 11,4 1,15 30, 0 i R
1,50 x 1,65 7516 18,9 o, 61 - | -
1,65 x 1,85 27,32 43,2 0,37 - -
1,85 x 2,10 21,01 59,8 0,37 = -
200 mMESH x o I 7,84 I 6657 | 0,77 l - -
TOTAL 100, 00 l 60, 8 , 0,69 ‘ - -
Vv E/ESﬁJT' O

Errt. Venderlet 4 Milioli

B K (91 “ageap l;,;,‘..... S A P



Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABCRATORIO

BOLETIM DE ANALISE E ENSAIO N.240> 8l

CARACTERISTICAS :

Amostra n°, * Furo LB -~ 123 - RS - Camada I»
Procedéncia I Ce Pa Re M.
Local da Coleta I -
Data da Coleta -

- Tipo de Carvdo  : Testemunho de $Sondagem

. Péso da Amostra : 1,981 g ]
Data da Analise : F]arggfﬁl

AMOSTRA DE CABECA:

Granulometria . 1/8".x 0 - Britado
0/y Cinzas T -
% Enxofre . -

%/ Matéria Volateis : -

Peso Especifico Carmada ; 1,62
Peso Especifico 'Fragﬁn : - 1,85 ¢ 1,59
Peso Especifico Fracao RESULTADOS  ZnALITICOS  SAc

3
RESUMO DO ENSAIO: Fracio:1/8" x 200 Mesh § é’;ssb f‘;%ﬁi}(%%gﬂs RECEBIDAS

PERCENTAGENS
DENSIDADES e FSI
N Péso | Cinzas - Enxﬂire M. Volateis

—

(O3
3?

1=
h, -

- 1,50 3473 643 0,59
1.50 X 1,65 43,71 17,7 8,56
l.65 X 1.85 31,73 38,6 0,41
1,85 X

+ 2,10 10,63 l 78,2 11,84

i
2.10 4,75 55,4 0,56 i

i
i
' !

=)
?“ f?1 : ?;giio A CORREA
- f’{, bt EHfE [3 [IPTR OE LIBIRAIORN
fhl"" Ty ”h*’rh 4. NiilnLt ‘/ﬁ)ﬂlﬁ.ﬂﬂq e TARiv AR S
Dn-cror de Ooeracio

—

LHW-.U«:L@ NE—1T"aLiVALI < &



Lavador de Capivari

TUBARAO —

S. A

Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

BOLETIM DE ANALISE E ENSIHIO

CARACTERISTICAS:

Amostra n°,
Procedéncia
Local da Coleta
Data da Coleta

Tipo de Carvao

‘Furo LB = 123 - RS - Camada
‘C. P. R. M, |

:Testemunho de Sondagem

N ldﬁf_! 81

1

4 _LLM‘_L F T

Péso da Amostra :2.842 g
Data da Analise :marGD/Bl
AMOSTRA DE CABECA:
Granulometria :1/81 x 0 -~ Beitado
9/ Cinzas -
%/ Enxofre -

U/s Matéria Volateis : -
1,93
. = 1 - B 5 N l ’ 47

£CTES  RESULTADOS  ANALITICOS  SAO
QESTRITOS AS  AMOSTRAS  RECEBIDAS
1/8" x 200 Mesh EMi NOSSO LABORATORIO.

PERCENTAGENS
DENSIDADES e - -

Peso Especifico Camada
Peso Especifico Fragao

Peso Especifico Fracao

RESUMO DO _ENSAIC): Fracao :

( P és o | szaf I Enxnfre | M. . Volateis
- 1.50 0,51 10,5 | 0,55 35,5
1,50 X 1.65 12,20 15,4 0,56 36,9
1.65 x 1.85 23,78 41,6 0,39
1.85 x 2,10 19,04 59,9 0,28
+ 2,10 39,07 51,1 1,04
_ I
200 MESH x 0 5440 l 57 2 0,54 | -
TOTAL 100,00 I 28B4 5 80,65 -
- D
V I 8T O 7 S
J’/{/ ﬂ_ﬂ_ﬂf’_._-\ e A. CORREA
A T RN chirt ) DEPTY D LASORNIOAD

- ~z CARIVAR 5.
,f S A TR LL&(}DO‘E =

iy i
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Lavador de Capivari S. A.

a

4

__ 4
TUBARAO — Santa Catarina 1
;

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

o i
Boletim de fnalise e Ensaio N. 894 ;80 1
CARACTERISTICAS:

Amostra n°. : Furo LB - 125 - Camada (Sl + 52) =582"

Procedéncia + L, P Ry Mo 1

Local da (Coleta : - 1

Data da Coleta ;-

Tipp de Carvio : :festemunhn de Sdéncagem

Péso da Amostra : 5,325 g

Data da Analise : Abriil/80

AMOSTRA DE CABECA:

1/8" x 0O, -~ Britado

(Granulometria
0/, Cinzas T -
0/, Enxofre -

0/ Matéria Volateis: -

Peso Especifico Camada : 1,95
Peso Especifico Fracéao : - 1,85 ¢ 1,50

Peso Especifico Fracao _ . -
ECTES RESUHLIAEL s  ANs LE .05 Eﬂs'...

RESUMO DO ENSAIO:  Fragio: 1/8" x 200 Mesh  RESTRINGS A5 /170STRAS RilEBDAS
Ei NOSSC LABORLTORIO,
DENSIDADES PERCENTAGENS £ S
Peso | Cinzas | Enxodfre I M. Volateis

- 1,50 3,11 7y 2 0,44 36,4 0

— 1,50 x 1,65 22,05 17,0 0,39 33,7 - -
1.65 x 1,85 10,39 440, D D, 34 25,5 -
1,85 x 2,10 11,75 | °9,4 0,23 19,6 -
+ 2,10 45,17 | 81,0 3,10 13,5 -

200 MESH X O 7,55 | 70,7 ‘ ]_,15 I 16,_7 -
TOTAL | 100,00 l 57,0 | l I -

c A / D
' ——yr . AL CORREA

"-.\
t
ll

- LE7VE DT L Z30RATORID
AT LR TAPIVAR, S A



Lavador de Capivari 5. A.

TUBARAO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boletim de Hnalise e Ensaio N._893 ) 80

CARACTERISTICAS

Amostra 1o, . Fure LB =~ 125 ~ RS = Camacda( Sz + I)="I"
Procedéncia : Co Pe Re Me *
Local da Coleta ;- 4
Data da Colefa ;- |
Tipo de Carviao : Testemunho de Saondagem !

Péso da Amostra : 5,185 g 1
Data da Analise : apri1/g0 :

AMOSTRA DE CABECA:

Granulometria : 1/8" x 0 - Britado
0/ Cinzas - |
0/s Enxobire -

0/ Matéria Volateis: =~

Peso Especifico Camada : 1,97 4
Peso Especifico Fragao = 1,85 : 1’5]__
Peso Especifico Fragao : ceer proeiTARCS  2ALTTICDS SAD

Coven 1 CorIpInar
ﬁrQ'rqh{‘ RO L O E A Fe-BIUAL

RESUMO DO ENSAIO: Fracdo: 1/8" x 200 Mesh " I[]SSU  ABGRLTOAID.

PERCENTAGENS

DENSIDADES : F S
. Peaso | Cinzas | Enxdfre | M. Volateis
- 1,20 5,18 5,4 0,48 38,7 l a0
i 1.50 x 1,65 18,22 19,5 D, 3% 33,7 .-
1,65 "x 1,85 11,77 43,7 0,38 25,5 -
1,85 x 2,10 8,00 62,2 0,33 18,2 -
+ 2,10 47,26 B1,2 | 3,30 13,6 ~
200 MESH X O ‘ 9,57 | 70, 6 | 21,*0 ‘ -
ToTAL | 100, 00 I 59,1 ‘ l I -~
Ny 4
V | S j_ @, / fune////ﬁ"
. /4 - ‘ ...:. 7 E; o L CLRINT A
’_;"L’-”' Vimisrii 3 Milioli - Al Eli"i...ﬂe‘

i o Ay Omeraia. e
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Lavador de Capivari S. A.

TUBARAO — Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

.. 3
-
- 4 F - 895 80
Bolefim de Rnalise e Ensaio N2 5
CARACTERISTICAS: ;
Amostra n°. - Furo LB ~ 125 -~ RS ~ Camada I,
Procedéncia : Cy Pe R. N,
Local da Coleta . -
Data da Coleta . e
| Tipo de Carvido : Testemunheo de Sondagem
. Péso da Amostra : 1,403 g X
Data da Apalise : Abril/S80 |

AMOSTRA DE CABEGA:

Granulometria . 1/8" x 0 = Britado

0/, Cinzas D - i
0/ Enxdire - - |
0/, Matéria Volateis: - ‘

Peso Especifico Camada ; 1,56

Peso Especifico Fragdo = 1,85 3 1,50

e - -

Peso Especifico Fragdo reTES  RESULTADOS  ANALITICOS  SAG

{
RESTRITOS AS AMOSTRAS RECEBIDAS 1
tM NOSSO LABGRATORIO.

PERCENTAGENS |

RESUMO DO ENSAIO: Fracio: l/E" v 200 Mesh

DENSIDADES e e s F S
‘ Peso | Cinzas | Enxoire [ ™. Volateis |
- 1,50 5,79 4,8 0, 68 37,3 |0
1,50 x 1,65 49,00 20,9 0,86 33,3 | -
1,65 x 1,85 25,85 37,0 0, 92 28,2 | -
+ 2,10 9,33 72,8 21,42 l 2647 I -
200 MESH X O I 5,40 I 43,1 I 2,33 | 29,4 -

TOTAL I 100, 00 I 31,6 I 2,90 l 31,1 | -

”)
-‘? LY
8 o Y '
-"f- //lle —y o . A CORRIA
OO SR S € pn CERY TE L AE0RATLRY

Fry®, VYuarnoceries . MHIGH . w

T e s . L Fy%. ., m=



‘Ldvador de Capivari S. A.

TUBARAO — " Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

Boletim de HAnalise e Ensaio N2 i
4
CARACTEEIST_ICAS: _j
Amostra n®. . Furo LB - 1_25 - RS = Camada 13,
Procedéncia . €4 P, Ra M,
Loocal da (Coleta .
Data da Coleta D e
iQ ' Tipo de Carvio : Teste:nunho de Sondangem
Péso da Amostra : 5,771 g
Data da Analise Abril/80

AMOSTRA DE CABEGA:

Granulometria : 1/8“ x 0 - 