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PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL
CARTA POTENCIALIDADES MINERAIS - ESCALA 1:100.000

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASILFOLHA SC.20 V-B-V PORTO VELHO

CARTA POTENCIALIDADES MINERAIS
FOLHA PORTO VELHO - SC.20 V-B-V
ESCALA 1:100.000 - CPRM - 2012

NOTA 1 - Limite de plasticidade: Os resultados apresentam cálculo de incerteza para intervalos com 95% de confiança para média de 4 (quatro) determinações.

Tabela 1 - Amostras para Cerâmica Vermelha - Valores obtidos do limite de plasticidade, Características cerâmicas dos corpos-de-prova secos a 110ºC durante 24 horas e Característicos cerâmicos dos corpos-de-prova após queimas em duas temperaturas.

UP = (Umidade de Prensagem)
UE = (Umidade de Extrusão)
CLS = (Contração Linear de Secagem)

UP/EU (%) CLS (%) TRF (kgf/cm² (MPa) COR PF CLQ CLT TRF AA PA MEA COR PF CLQ CLT TRF AA PA MEA COR
CE-FT-02 Não Plástco 9,9±0,1 (UP) 0,0±0,0 14±1 (1,4±0,1) Rosa-claro 8,0±0,0 0,3±0,0 0,3±0,0 18±2 

(1,7±0,2) 22,9±0,8 38,1±1,0 1,66±0,02 Rosa 8,1±0,0 0,7±0,0 0,7±0,0 23±1 (2,3±0,1) 21,6±1,4 37,3±1,5 1,73±0,05 Rosa

CE-FT-18 29,0±0,8 31,2±0,3 (UE) 5,2±0,0 28±3 (2,7±0,3) Marrom-
claro 7,5±0,1 0,4±0,0 5,6±0,0 61±6 

(6,0±0,6) 23,5±0,2 39,2±0,3 1,67±0,00 Laranja 7,7±0,0 1,3±0,0 6,4±0,0 109±9 
(10,6±0,9) 22,2±0,2 38,1±0,3 1,72±0,01 Laranja

CE-FT-23 Não Plástco 33,0±0,3 (UE) 3,6±0,0 22±2 (2,1±0,2) Marrom-
claro 10,8±0,0 0,8±0,0 4,4±0,0 15±2 

(1,5±0,2) 28,7±0,3 44,2±0,7 1,54±0,02 Laranja 10,9±0,0 2,5±0,0 6,0±0,0 24±1 (2,4±0,1) 26,1±0,2 42,4±0,2 1,62±0,00 Laranja

CE-FT-30 28,1±0,3 31,3±0,1 (UE) 5,4±0,0 17±2 (1,6±0,2) Marrom-
claro 6,6±0,0 0,6±0,0 6,0±0,0 40±1 

(3,9±0,1) 23,7±0,2 39,5±0,3 1,66±0,00 Laranja 6,7±0,0 0,6±0,0 6,0±0,0 57±2 (5,6±0,2) 22,8±0,1 38,7±0,1 1,69±0,00 Laranja

CE-FT-31 31,9±0,1 36,4±0,1 (UE) 6,4±0,0 29±6 (2,9±0,5) Creme 10,0±0,1 0,4±0,0 6,8±0,0 69±6 
(6,7±0,6) 26,1±0,3 41,3±0,4 1,58±0,01 Laranja 10,2±0,1 1,5±0,0 7,8±0,0 123±10 

(12,1±1,0) 23,9±0,1 39,7±0,2 1,66±0,00 Laranja

CE-FT-35 21,8±0,9 24,7±0,2 (UE) 4,6±0,0 22±5 (2,1±0,5) Marrom-
claro 4,6±0,0 0,4±0,0 5,0±0,0 49±5 

(4,8±0,5) 20,7±0,1 35,5±0,1 1,72±0,01 Laranja 5,0±0,1 0,6±0,0 5,2±0,0 64±6 (6,3±0,6) 20,1±0,1 34,9±0,2 1,74±0,00 Laranja

CE-FT-38 27,9±0,2 32,7±0,1 (UE) 6,6±0,0 38±2 (3,7±0,2) Marrom-
claro 6,7±0,1 0,4±0,0 7,0±0,0 95±8 

(9,3±0,8) 21,6±0,3 36,3±0,1 1,68±0,02 Laranja 7,0±0,1 0,9±0,0 7,4±0,0 222±13 
(21,7±1,2) 19,3±0,1 33,8±0,1 1,75±0,01 Laranja

CE-FT-49 22,8±0,4 23,3±0,2 (UE) 3,6±0,0 30±0 (2,9±0,0) Marrom-
claro 4,6±0,1 0,4±0,0 4,0±0,0 59±3 

(5,8±0,3) 19,2±0,1 33,7±0,1 1,75±0,00 Laranja 4,8±0,0 0,6±0,0 4,2±0,0 88±5 (8,6±0,5) 18,3±0,2 32,6±0,3 1,79±0,01 Laranja

CE-FT-53 19,9±1,3 23,8±0,3 (UE) 3,6±0,0 14±0 (1,4±0,0) Creme 3,7±0,0 0,2±0,0 3,8±0,0 26±1 
(2,6±0,1) 19,6±0,1 34,4±0,2 1,75±0,02 Laranja 3,9±0,1 0,4±0,0 4,0±0,0 41±2 (4,1±0,2) 19,1±0,3 33,8±0,4 1,77±0,01 Laranja

CE-FT-54 25,6±0,9 27,0±0,2 (UE) 4,0±0,0 32±3 (3,1±0,3) Marrom-
claro 5,6±0,1 0,2±0,0 4,2±0,0 57±3 

(5,6±0,5) 21,7±0,8 36,5±1,1 1,69±0,01 Laranja 6,0±0,1 0,4±0,0 4,4±0,0 44±2 (4,3±0,2) 19,2±0,4 33,9±0,5 1,77±0,01 Laranja

CE-R-288 18,3±0,2 22,7±0,2 (UE) 3,6±0,0 21±1 (2,1±0,1) Marrom 4,0±0,1 0,4±0,0 4,0±0,0 41±2 
(4,0±0,2) 19,6±0,0 34,7±0,0 1,77±0,00 Laranja 4,3±0,0 0,8±0,0 4,4±0,0 56±2 (5,5±0,2) 18,9±0,1 33,8±0,2 1,79±0,00 Laranja

CE-R-447 Não Plástco 10,0±0,1 (UP) 1,0±0,0 23±2 (2,3±0,2) Laranja-claro 11,4±0,0 0,3±0,0 1,3±0,0 12±2 
(1,2±0,2) 25,6±0,3 41,5±0,6 1,62±0,01 Laranja 11,5±0,1 1,5±0,0 2,5±0,0 19±2 (1,9±0,2) 23,6±0,3 39,6±1,3 1,68±0,05 Laranja

CE-R-456 25,8±0,7 28,7±0,2 (UE) 4,0±0,0 22±2 (2,1±0,2) Marrom-
claro 5,1±0,0 0,6±0,0 4,6±0,0 39±2 

(3,8±0,2) 22,4±0,7 37,3±0,9 1,67±0,01 Laranja 5,5±0,0 0,8±0,0 4,8±0,0 82±10 
(8,0±1,0) 21,1±0,4 36,2±0,6 1,71±0,01 Laranja

CE-R-485 25,5±0,5 35,1±0,3 (UE) 4,6±0,0 20±2 (2,0±0,2) Marrom-
calro 10,1±0,1 1,0±0,0 5,6±0,0 18±1 

(1,8±0,1) 27,6±0,2 43,2±0,6 1,56±0,01 Laranja 10,6±0,2 2,1±0,0 6,6±0,0 29±5 (2,9±0,5) 25,9±0,1 42,3±0,1 1,64±0,00 Laranja

CE-R-507 A Não Plástco 9,9±0,1 (UP) 0,0±0,0 17±3 (1,7±0,3) Marrom-
calro 6,4±0,1 0,2±0,0 0,2±0,0 16±0 

(1,5±0,0) 17,5±0,2 32,7±0,4 1,87±0,02 Laranja 6,7±0,1 0,2±0,0 0,2±0,0 19±2 (1,8±0,2) 16,9±0,2 31,8±0,5 1,88±0,01 Laranja

CE-R-510 29,5±0,6 32,7±0,2 (UP) 5,0±0,0 26±2 (2,6±0,2) Marrom 6,9±0,1 0,4±0,0 5,4±0,0 49±2 
(4,8±0,2) 23,8±0,2 39,5±0,3 1,66±0,00 Laranja 7,6±0,01 0,8±0,0 5,8±0,0 94±9 (9,3±0,9) 23,4±0,2 39,3±0,7 1,68±0,02 Laranja

CE-R-517 25,1±0,8 32,2±0,2 (UE) 6,6±0,0 26±2 (2,5±0,2) Marrom-
claro 5,8±0,1 0,6±0,0 7,2±0,0 61±2 

(6,0±0,2) 21,5±0,1 36,7±0,1 1,71±0,01 Laranja 6,5±0,1 0,9±0,0 7,4±0,0 105±4 
(10,3±0,4) 20,4±0,2 35,5±0,4 1,73±0,01 Laranja

850°C 950°C110°CLimite de 
plastci dade %

Identficação 
da Amostra UP/EU (%) CLS (%) TRF (kgf/cm² (MPa) COR PF CLQ CLT TRF AA PA MEA COR PF CLQ CLT TRF AA PA MEA COR

CE-FT-350 24,8±0,8 9,8±0,1 
(UP) 0,0±0,0 23±4 (2,3±0,4) Rosa-claro

5,3±0,
0

3,1±0,
0

3,1±0,
0

229±20 
(22,4±1,9)

11,2±1,
3

23,1±2,
0

2,05±0,0
6 Rosa 5,9±0,

2 8,4±0,0 8,4±0,0 432±11 
(42,4±1,0) 3,6±0,3 8,3±0,7 2,33±0,03

Creme-
escuro

CE-R-451 Não Plástco 9,9±0,1 
(UP) 0,0±0,0 45±12 (4,4±1,2) Bege

11,6±0
,1

4,9±0,
0

4,9±0,
0

118±22 
(11,6±2,1)

20,5±1,
1

36,1±1,
7

1,76±0,0
4 Branco 11,8±0,1

11,5±0,
0

11,5±0,
0 233±3 (22,9±0,3) 17,3±0,3

35,0±0,
5

2,02±0,0
3 Bege-claro

CE-R-509 A 25,7±1,7 9,9±0,2 
(UP) 0,2±0,0 22±4 (2,2±0,4)

Cinza-
claro

7,3±0,
1

4,4±0,
0

4,6±0,
0

234±29 
(23,0±2,8)

12,5±0,
5

25,5±0,
8

2,04±0,0
7 Branco 7,6±0,0 7,4±0,0 7,5±0,0 405±23 

(39,7±2,2) 6,7±0,2 15,0±0,4
2,25±0,0
4 Creme

1100°C 1200°C110°CLimite de 
plastci dade 

%
Identficação 
da Amostra

Tabela 2 - Amostras para Cerâmica Branca - Valores obtidos do limite de plasticidade, Características cerâmicas dos corpos-de-prova secos a 110ºC durante 24 horas e Característicos cerâmicos dos corpos-de-prova após queimas em duas temperaturas.

PA = (Porosidade Aparente)
MEA = (Massa Específica Aparente)

NOTA 2 - Corpos-de-prova secos a 110ºC durante 24 horas: Os resultados apresentam cálculo de incerteza para intervalos com 95% de confiança para média de 4 (quatro) corpos-de-prova.
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GRANITÓIDES TARDI A PÓS-OROGÊNICOS
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Formação Rio Madeira

Discordância

Perfil de Intemperismo

Limite horizontal entre caixa identifica empilhamento litoestratigráfico

Suíte Intrusiva Santo Antônio (sa): biotita monzogranito, sienogranito com textura rapakivi e anti-rapakivi, quartzo-
monzonito, pegmatito e aplito subordinados. Diques de diabásio conteporâneos.

Suíte Intrusiva Serra da Providência (p): granito rapakivi (anfibólio-biotita monzogranito, biotita sienogranito) 
xenólitos de ortognaisse tonalítico do Complexo Jamari.

Crosta Laterítica (cl): horizonte regolitíco endurecido, ocorrendo na superfície ou como camada na porção superior 
do regolito. Crosta nodular, pisolítica, e colunar, contendo goethita e hematita.
Horizonte Mosqueado (clm): perfil de intemperismo exibindo zona mosqueada, níveis argilosos com distribuição 
de óxidos e hidróxidos de ferro. Contendo argilo-minerais do grupo da caulinita.

Fácies depósitos atuais e subatuais (rm): sedimentos conglomeráticos e arenosos de granulometria grossa, mal 
selecionados, estratificados, intensamente ferruginados, além de argilas maciças a laminadas com restos de 
vegetais.
Fácies planícies de inundação (rmi): barra de canal, planície de inundação, e depósitos lacustres,  sedimentos 
inconsolidados  de natureza argilo-arenosa
Fácies terraço fluvial (rmt): paleo-drenagem com sedimentos essencialmente areno-argiloso a areno-siltoso, de 
coloração esbranquiçada.

Depositos Colúvio-Eluviais (c): composto por sedimentos inconsolidados  e fragmentos de crosta laterítica, 
acumulados em antigas partes baixas e transportados por gravidade.

Cobertura Sedimentar Indiferenciada (i): depósitos de areia, silte, argila e cascalho, restos de materiaislateríticos 
(hor izon tes mosqueado e  a rg i loso,  a lém de restos de  c ros ta  la ter í t i ca  fer ruginosa) ;  
sedimentosaluvionares,coluvionares e eluvionares indiferenciados,recobertos por solos indiscriminados.

Sedimentos Aluvionares (a): depósitos arenosos,  
siltosos, argilosos, com níveis de cascalho. Ambiente 
fluvial. 

Depósitos Lacustres (la): deposito flúvio-
lacustre composto por sedimentos arenosos, 
areno-argilosos, siltosos e argilosos relacionados 
as planícies  de inundação.

Planícies fluviais (apa): sedimentos inconsolidados 
formando depósitos de cascalho, areia, silte e argila em 
planície aluvial.

Notas: Idade em Ma (milhões de anos);  U-Pb (método geocronológico urânio-chumbo)
Valores de datações radiométricas em cor  indicam idades de cristalização, em  idades de metamorfismo vermelha verde

Vegetação

Resíduo
Hidrografia
Floresta
Capoeira
Deflorestamento

Impedimentos

APA Rio Madeira
Assentamentos INCRA

Unidades de Conservação
curso de água intermitente
Plano Diretor de Porto Velho
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LOCALIZAÇÃO DA FOLHA

CLQ = (Contração Linear de Queima)
CLT = (Contração Linear Total)
AA = (Absorção de Água)

TRF = (Tensão de Ruptura à Flexão)
COR = (Coloração Final)
PF = (Perda ao Fogo)

linhas de acresção lateral

foliação milonitica com
mergulho indicado
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fratura/ junta com mergulho medido

veios de quartzo
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lineamentos estruturais

contato
falhas interpretadas
pela magnetometriaM

Status
Mina ativa
Mina paralisada
Não explorado

Substâncias minerais
ar - Areia
Areia lavada
mi - Areia e argila
ar - Argila

Argila / Cascalho
ca - Cascalho lateritico
gr - Granito

cb - cerâmica branca
cv - cerâmica vermelha

Dragas
Cerâmicas

FT - Furos trado

Alvos argila

estrada não pavimentada

caminho
localidade
cidade

auto estrada curso de água intermitente

curso de água perene

Áreas de Exploração para Insumos Minerais Utilizados na Construção Civil

Areia Argilas para cerâmica Granitos para brita Cascalho laterítico
1, Região de Santo 
Antonio do Rio Madeira

3, Ramal 13 de 
setembro

Bloco 1, rio candeias

Bloco 2, rio candeias

Bloco 3, rio candeias

Bloco 4, rio candeias

Area 1, ramal 15 de novembro

Area 2, estrada dos periquitos

Area 3, estrada dos periquitos

1, Porto Velho

2, Ramal 21 de Abril

4, Br-364

Ampliação de area

2, Mina Tec-Pedra

3, IMS Mineração

2, Margem esquerda 
do Rio Madeira

1, Estrada do Japones

3, Estrada Kaiary

4, DER
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