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APRESENTACAO

Em atencdo ao que estabelece o item VIII do art. 25 do Regulamento do Codigo de
Mineracio, a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais - CPRM, requerente do pedidf) c!e
pesquisa n° 870.119/84, que detém Alvara de Pesquisa n° 321, publicado na edi¢do do ]_Z)lﬁrlo
Oficial da Unido de 07 de fevereiro de 1996, objetivando a pesquisa de folhelho pirobetuminoso,
com averbagdo posterior para turfa vem submeter, a apreciagio do Departamento da Producdo
Mineral-DNPM, o Relatério Final de Pesquisa de uma area situada no Municipio de Canavieiras
no Estado da Bahia, solicitando, com base nos termos do art.32, alinea C, do RCM, o
arquivamento do mesmo, por ndo ser mais do seu interesse a realizagdo de trabalhos adicionais d.e
pesquisa, em decorréncia de mudangas ocorridas na sua linha filosofica de agdo, que nao mais
contempla recursos financeiros para atividades proprias de pesquisa.

Os trabalhos foram realizados pela Superinténdencia Regional de Salvador da CP._RM’,
sendo os resultados relatados neste volume, contendo texto, anexo, tabelas e formularios legais.
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1. INTRODUCAO
1.1. Historico

Os trabalhos de pesquisa realizados pela CPRM em convénio com o DNPM, atraves do
Projeto Turfa na Faixa Costeira Bahia-Sergipe, a partir de agosto de 1980, permitiram determinar
os controles genéticos, identificar os ambientes favoraveis a ocorréncia de deposito turfaceos €
suas delimitacSes nas planicies costeiras e de inundagdo desenvolvidas no Quaternarto.

Na planicie deltaica do rio Jequitinhonha, os referidos trabalhos registraram a ocorréncia
de varias turfeiras de grande porte, maiores de 1000 ha, incluindo a parte sul da turfeira de
Marobar, que justificou o requerimento da drea BA-52/84, com 1091.27 h4, processo do DNPM
870.119/84, protocolizado em 16.02.84, Alvara n° 321, publicado no Diario Oficial da Unido em
07.02.96. A area foi requerida inicialmente para folhelho pirobetuminoso e posteriormente

averbada para turfa.

Os trabalhos de pesquisa apresentados nesse relatorio foram desenvolvidos paralelamente
3 3° fase do Projeto Turfa na Faixa Costeira Bahia-Sergipe, e reinterpretados de forma integrada
com os dados obtidos nas fases iniciais do referido projeto.

1.2. Objetivos e Justificativas

O principal objetivo para a viabilizagdo da turfa, € o seu duplo emprégo - ou como um
combustivel solido alternativo, ligada 4 necessidade de se substituir o 6leo combustivel utilizado
nas indistrias movidas a lenha ou carvdo, ou para fins agricolas, quer em projetos de grande
porte, no condicionamento de solos ou mesmo como fertilizantes, desde que seja enrtquectda com
micro ou macronutrientes, quer em projetos paisagisticos em geral, jardinagem, sementeiras,
hortifruticultura, entre outros.

1.3. Localizaciio e Acesso

A area requerida esta localizada na margem esquerda do rio Pardo, nas proximidades da
Fazenda Marobar, no municipio de Canavieiras.

O acesso rodoviario & area, a partir da cidade de Canavieiras, pode ser feito pela estrada
estadual BA-270 que liga a estrada BR-101, através de Santa Luzia. A estrada BA-270, a partir
da ponte sobre o rio Pardo, acompanha a turfeira por cerca de 10 km (figura 1 ¢ anexo).

1.4. Conceito ¢ Uso da Turfa

Turfa é o material oriundo da decomposi¢io de restos vegetais, que compdem as turfeiras,
e que, sob acdo de processos quimicos e microbiologicos, em ambientes saturados em aguas € em
funcdo da quantidade de oxigénio, do pH da agua e do clima, apresentam maior ou menor grau de

humifica¢do (tabela 1).

Os principais critérios para classificacdo das turfeiras sdo: posigao geografica, origem das
aguas, associa¢io vegetal e grau de decomposicao.

Diversos sio os produtos que poderdo ser produzidos a partir do aproveitamento
econdmico da turfa, através da lavra semi-mecanizada de turfeira. Os produtos aqui relacionados,
s30 0s gue mais se aproximam da nossa realidade, em termos de utilizagdo da turfa como

combustivel soltdo alternativo: e
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Tarugos de Turfa - "Sod Peat" - Forma de turfa extrudada, seca ao ar livre até um teor de

- umidade que varia de 15% a 35% utilizada na substituigdo direta da lenha, do carvio vegetal e

indiretamente, do 6leo combustivel.

Turfa Solta - Turfa ndo conformada, seca ao ar livre até um teor de umidade de 20% ou menor,
com teor de cinza de até 50% em base seca, que pode ser transformada completamente em
gaseificadores de leito fluidizado, para gas de baixo poder calorifico e indiretamente, substituir o
oleo diesel em unidades descentralizadas de motores-geradores energia elétrica;

Turfa Peletizada - A partir da turfa solta, ¢ com uma umidade menor do que 35%, substitui a -
lenha e o carvdo vegetal. Quando sua umidade for reduzida para teor menor do que 20%, pode
substituir o Oleo combustivel em fornalha e o odleo diesel em unidades descentralizadas de
motores-geradores de energia elétrica, através de sua transformagio em gas; e

Coque de Turfa - Turfa sob a forma de tarugos de carbono puro enobrecido termicamente,
produzidos a partir de turfa com um teor maximo de 10% de cinza em base seca, com umidade
inferior a 35%. Substitui o carvdo vegetal, o coque de carvio mineral em siderurgicas, na
eletrometalurgia e serve para produgio de carviio ativado.

1.5 - Trabalhos Anteriores

Os trabalhos anteriores foram desenvolvidos através do Convénio DNPM/CPRM, Projeto
Turta na Faixa Costeira Bahia-Sergipe, que numa 1° fase, consistiram de um mapeamento a nivel
Ye reconhecimento geoldgico (escala 1:100.000), quando foram identificados os ambientes
favoraveis 4 ocorréncia de depositos turfaceos, estudados seus controles geologicos e estimados
0s recursos potenciais (LIMA et al, 1981). Trabalhos posteriores, relativos a 2* fase LIMA et al,
1982) reafirmaram a potencialidade da area, enquanto na 3* fase (LIMA et al. 1983)

possibilitaram a delimitagdo de diversos depdsitos associados aos terracos litordneos pleis-
tocénicos.

2. PESQUISA DO DEPOSITO E METODOLOGIA
2.1. Mapa Base e Fotointerpretaciio

O mapa base para onde se transpds os dados de fotointerpretagdo na escala 1:25.000, foi
obtido por restituigdo na mesma escala pelo método da triangulagio radial grafica.

2.2. Sondagem, Amostragem e Anslises

A sondagem foi executada com amostrador de pistdo tipo Outokumpu, descrito em LIMA
et ali1 (1982), segundo segdes transversais distanciadas de 1200 a 1500m entre si, sendo os furos
espacados de 500m com amostragem continua, intercalados com fiiros executados a trado
agricola, com a finalidade de se determinar o topo do substrato estéril. |

As amostras recuperadas a intervalos de no maximo 1,00 m, foram acondicionadas em
sacos plasticos e remetidas para 0 SECLAB/SA (CPRM), para a determinagdo dos respectivos

teores de cinza (tabela HI).

As tabelas II a VI (Apéndice) e as tabelas VII a VIII (Apéndice) elaborada a partir das

primeiras, registraram a execugdo de 23 furos, sendo 11 a pistio e 12 a trado agricola. Nos furos



realizados com amostrador de pistdo foram coletadas 37 amostras, as quais foram analisadas para
~determinagio dos teores de cinza.

Os dados das referidas tabelas possibilitaram a confec¢do dos mapas de isopacas e de
isoteores (figuras 2 e 3) que permitiram a obtengdo de dados para calculo da reserva e indicagdes
sobre a génese.

2.3. Geologia

A area requerida cobre cerca de 75% hs da turfeira Marobar que segundo LIMA et al X
(1983) desenvolveu-se a partir da fase regressiva da Transgressdo Flandriana (8.000 a 9.000 anos
A.P.*) associada aos corddes litorineos da planicie deltaica do rio Jequitinhonha. O mapa e
secOes geologicas do anexo indicam que os corddes litordneos holocénicos (Qt,), formados em
fase regressiva, propiciaram a instalagdo de ambientes lagunares de baixa energia (Qfl:) sobre
antigos mangues (Qpm).

O mapa de isopacas (Figura 2) da Turfeira Morobar indica que as maiores espessuras de
turfa, até quase 3m, encontram-se nas partes centrais da turfetra, que pode ser interrompida por
corpos arenosos, nas se¢oes A-A' e B-B' (anexo), que se formaram pela acdo fluvial
superimposta.

As sondagens indicam também a irregularidade do substrato arenoso constituido pelos
corddes litoraneos pleistocénicos, sotopostos aos antigos mangues que passam, gradativamente,
em superficie, para ambiente lagunar turfaceo.

O mapa de isoteor (Figura 3) indica que a turfeira dentro da area BA-51, apresenta boa
protecdo do corddo litorineo, com baixo teor médio de cinza (menos de 10%), sendo de boa
qualidade, enquanto que no sentido do rio Lagoa do Carmo, ja nos dominios da area requerida
(BA-52), estes teores atingem valor maximo de 88,8%, com valor médio situado em 45,20%
(Tabela 1X).

T - - - Tt - L B
. ' . " - -X "
- -
. ' o
r - - - - L] .
- - . _ - - b -
. .
-‘ -
-. — .-  S— —'.. ’ . - - - h .-"\-"'
N
.

A turfeira da Faz.Marobar, que esta parcialmente coberta pela area requerida, apresenta
uma cobertura vegetal densa, heterogénea, em parte com arvores de grande porte e em parte com
gramineas, A area considerada neste relatorio ndo tem cobertura estéril. Dentro da classificagio
de GRUMPELT (1983) pode-se situa-la entre as categorias 2 e 3. Embora tenha cobertura
vegetal relativamente densa, ndo tem cobertura estéril, enquanto as condi¢gdes de drenagem
devem ser comprovadas através de trabalhos complementares.

2.4 - Reserva

2.4.1. Sistematica e Critérios de Avaliacio

: ity Bhes SN

- = m
": II-'*- ' - -

L™ - - .
' i
900000000 0Q0OCOCO

a) O potencial energético foi calculado a partir do poder calorifico médio, que por sua vez
¢ obtido, com auxilio da reta de regressio (figura 4), que se supde ser valida para turfeiras
troptcais (LIMA et al, 1983), obtendo-se o valor médio de 2.600 kcal’kg

- h .l-llil-

b) O teor médio de cinzas, conforme apresentado em MARANHAQO (1985), pode ser
considerado como a média aritmética dos teores médios obtidos em cada furo. Estes por sua vez,

* AP-Antes do Presente

——
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Tabela IX - Dados Fisicos da amostragem Realizada na area BA-52 (Projeto Canavieiras

CODIGO PROF. SUBS- INTERVALO. AMOSTRA INTERVALO
AMOSTRA TRATO (m) AMOSTR. (m) COLETADA | AMOSTR.(m)

TEOR MEDIO PERFIL SUMARIO NO IN-TERVALO
CINZAS INTER. AMOSTRADO

__o¥» | - O
__RI46 | 220 | 033066 | 460 | 000066
RJ-47 - ! - S

Turfa castanho-clara a escura, pouco librosa.
Scem mionnag o

Sem informacilc

- |Substalomremoso

S/Recuperngdo (lurfa)

Turfa castanha-clara, pouco fihorsa

Turfa castanha-cscura a preta, pouco fibrosa
Turfa preta, pouce fiborsa.

Turfa preta, pouco fibrosa.

N IS I R B R

0.0040 13

0.13-0,66
0,66-1,00

0000000000 COCOPOOIOOS
H
£

Turia castanhaclara a escura potico fibrosa

0.004) .33 0,00-0,33 Turfa castomha-clara 2 cscirn pouco librosa
0,33-0,66 0,33-0.66 Tur(a castanha<lara a escura pouco fibrosa
0,66-1,00 0,66-1,00 lurfa costanhaclara a escura pouco fibrosa

CM-47 1.00-1.33 1,00-1,33 Turfa castanha-clara a escura pouco librosa
1,33-1,66 1.33-1,66 Turfa preta a cscura c/bastante fragmentos de madei
1.66-2,00 1.66-2,00 ra ¢ rnizes
2.00-2 40 2.00-2 .40 Turfa preta a cscura bem decomposta c/lragmentos

de madeira decom

Turfa castanha clara com raizes de aninga

Turfa castanha-cscura a preta c/raizes de aninga
Turfa castanha-cscura a preta c/raizes de aninga
Turfa castanho-escura a preta c/bastante raizes ¢ ma-
deira decomposta

Turfa castanho-cscura a preta o/bastante raizes ¢ ma
detra decomposta

Turfa preta c¢/poucas raizes de aninga.

Substrato arennso

Substrato arenoso.
Tur(a castanho-¢scura,

0.60-1.00 Turfa castanho-cscura.
1.00-1,30 Turfa castanho a preta.
1,30-1,60 Turfa castanho a preta.

1,60-2,00 Turfa castanho a cinza, argilosa.

Turfa castanho-clar.

— Turfa castanho-escura a

?

oboooooooroooo

1C-158

rea BA-S2
%) na drea BA-52

*"=Espessura Média da Turfeira na
*!= Teor Média de Cinza

MEDIAS OBTIDAS
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si0 considerados a média aritmética ou ponderada, dependendo do intervalo vertical de
amostragem. A parte aproveitavel da turfeira foi considerada até a profundidade da turfeira com
teor maximo de 80% (valor limite), sendo incluidos no calculo total as 37 amostras provenientes
de 10 (dez) furos com teor médio de 45,20%, o que ainda situa a turfa na qualidade superior. Os
intervalos superiores do depdsito, em geral, ndo recuperados nas sondagens realizadas, por
conterem turfa agricola composta de muita fibra vegetal, foram considerados, por extrapolagao,
como tendo um teor de cinza dentro da média da parte infenor.

¢c) A densidade média e o poder calorifico médio foram também determinados por
correlagdo estatistica com os teores de cinza (figuras 4 e 5) obtendo-se o valor medio de 0,16
g/m” para a densidade relativa e 2.600 kcal/kg para o poder calorifico médio.

d) Embora a variavel teor normalmente apresente uma distribui¢do log-normal, ao
contrario da variavel espessura que tem mostrado uma distribui¢do normal, e uma vez que a
populagdo € pequena, contendo menos de 30 elementos, a meédia geomeétrica aproxima-se de
média aritmética. Assim esta ultima foi calculada para ambas as variaveis, devendo contudo ser
considerada com certas restricoes.

e) As areas envolvidas no calculo foram obtidas com o auxilio de papel milimetrado.
Foram consideradas somente as areas incluindo os furos com teores meédios de cinza de no

- maximo 50%.

f) A reserva total foi calculada em base seca, devendo ser ampliada para cada forma de
utilizagdo, ao ser recalculada para o teor de umidade requendo.

g) A reserva recuperavel, que inclui setores com no minimo 1m de espessura, ao contrario
do item anterior, devera decrescer com o plano de lavra, em fungdo das irregularidades das bordas
da turfeira. Segundo M. LUUKKONEN (Com. Oral, 1983) a reserva recuperavel € cerca de 70%

do total, neste tipo de turfeira.

2.4.2, Avaliacio Geoestatistica
2.4.2.1 Coeficientes de Variacao

As médias de espessura e do teor de cinza Xe e Xt, respectivamente, foram calculadas em
1,21m e 45,2% a partir dos resultados das sondagens (Tabela IX) e das analises (tabela VII e VIII
- Apéndice), apds a determinagdo da espessura e dos teores médios de cinza por furo. Foram
considerados apenas furos que permitiram calcular ambas as variaveis (espessura e teor médio),
numa populagdo de 35 resultados analiticos.

Considerando, ainda, os devidos padrdes de 0,82 e 24,20, respectivamente, para as
variaveis espessura (Se) e teor (St), conforme explicitado nas tabelas X e XI, obtem-se os
coeficientes de variagdo para a espessura (Ve) e para o teor (Vt), conforme segue:

Ve=Se / Xe x 100 =0.82 x 100 = 65%
1.25
Ve=St / Xt x 100 = 24.20 x 100 = 53%

45,20

Do exposto conclui-se que a variavel critica € a espessura {Ve = 65%).

9
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" Tabela X - Determinagiio geoestatistica da espessura média e do desvio
adrdo da espessura

§666

ESPESSURA MEDIA (m) — .
NOS FUROS (Xi) i Xe - X1 L (Xe -_-XI)
- 033 0.88 _0.77
066 0.53 0,30
030 _ 0.91 082
033 ~ 0.88 071
100 021 0,04
150 029 008
B 240 _ 0,19 T
200 0,79 062
230 _-1.09 L1
I_ 130 ] 0.09 _0.008
Y 12,12
Xe=1.21m £ 6,00
| Se= \/6/10-1=0.82m _ - _ |

Tabela XI - Determinacio geoestatistica do teor médio e do desvio padrado do teor.

[TEOR MEDIO(%) | - v = et
NOSFUROS(Xi) | X K-

284 | 1680 |

T 458 I R )
] 874 41.90 1.755.61
888 4360 T 2.900.96
T 46. 0% [ osl
- 272 13,00 T
468 T -1.60 -

[0 2020
B 333 | 1190

239 i 2130
T 452,40

Xt= 43.2m

Se= /5.269.88/9=24,20
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2.4.2.2 Erro Cometido na Amostragem

E= (tv)® = ‘ [2.23 x 65)’ ¢p 45% onde:
N 10

t = constante de Student para um nivel de confiabilidade de 95%.
V = coeficiente de vanac¢ao critica
N = numero de furos

Considerando-se que o erro € maior de 20%, (taxa limite admitida para a reserva medida),
a um grau de confiabilidade de 95%, conclui-se que a maior parte da reserva da area BA-52
situar-se-a na categoria com precisio menor que a medida, conforme pode-se confirmar pelo
calculo da malha ideal a seguir. |

2.4.2.3 Maiha ideal de sondagem e numero de furos necessiarios para obten¢iao de uma
reserva medida.

Tomando-se o coeficiente de variagio de 65%, relativamente a variavel critica espessura
e sonsiderando-se um grau de confiabilidade de 95% tem-se:

Pm = At x E? = 820x10*x20% = 156.205 m*
V)Y (2,23x65)°

onde:
Pm = Poligono da reserva medida em volta de cada furo (area de influéncia de cada furo)
At = area total da turfeira contida na area BA-52
E = erro maximo admitido para a reserva medida
t = coeficiente de Student para um nivel de confiabilidade de 95% e 10 graus de
liberdade (10 furos)

V = coeficiente de variagio para a vaniavel critica gspessura.

O valor obtido para Am (156.205 m’) significa que para cada furo existe uma area
quadrada de reserva medida, com lado de 395m, conforme equagdo

12 (quadrado) = 156.205

1_—_! 156.205 = 395m

Isto significa dizer que a reserva medida exigiria uma malha quadrada de 395 x 395m, ou
uma malha retangular de 560 x 280m, bem menor do que a executada na pesquisa (1500 x 500 m)
com 10 furos de pistdo. Consequentemente, o numero de furos necessarios para obtengdo de uma
reserva medida seria obtido pela equagio.

N =(tx V)’ =(2.23) x (6,5) = 52
E? (20)°

Como foram executados 10 furos, seria necessario a execucgio de mais 42 furos para
quantificar uma reserva na categoria de medida, com nive!l de confiabilidade de 95%.

13
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4 4.2.4. Malha ideal de sondagem e numero de furos necessarios para obtencao de uma
reserva indicada |

Para a reserva indicada, admite-se uma taxa de erro de no maximo 30%. Logo,
procedendo-se de igual maneira, obter-se-ia a area do poligono delimitada da reserva indicada

pela equa¢do abaixo

Pid = At x E2 = 820 x 10% x 30° = 351.462 m°
(t.V)? (2,23 x 65)°

este valor obtido para Pid significa dizer que para cada furo existe uma area quadrada de
reserva indicada, com lado de 593 m, equivalente a uma malha quadra de 593 x 593m, ou uma
malha retangular de 880 x 400m, ainda inferior a malha executada (1500 x 500m).
Consequentemente, 0 numero de furos necessarios para obtengdo de uma reserva indicada seria

dado pela equagio abaixo:

N = (tx V)*= (223 x 65)° = 23
E? 307

Como foram executados 10 furos, seria necessario a execu¢do de mais 13 furos para
quantificar uma reserva na categoria de indicada, com nivel de confiabilidade de 95% .

2.4.3. - Calculo da reserva

A partir das malhas estabelecidas para as reservas medida e indicada, superpGe-se OS
poligonos em cada furo, obtendo-se as areas das reservas medida e indicada, ficando a reserva
inferida limitada a poligonal extrema com extensdo até a metade da distancia entre furos e linhas.

As areas calculadas podem assim ser expressas

- Aréa da reserva medida (Am) = 156.205 x 10 = 1.562.050 m” (19%)
- Aréa da reserva indicada (Aid) = (351.462 x 10) - 1.562.050 = 1.952.570m” (24%)

- Area da reserva inferida(Aif) = 8.200.000 - (1.562.050+l.952.570)=4,685_330m2 (57%)

2.4.3.1 Tonelagem em base seca (b.s.), "in situ”

Considerando-se as variaveis obtidas anteriormente para a espessura media (1,21m), para
a densidade relativa média -d (0,16 g/cm’) e para o poder calorifico médio (2.600 kcal/kg),
obteve-se as seguintes cifras de reservas medida, indicada e inferida, e o equivalente energetico

em Gecal (giga calorias).

- Reserva Medida: Am x Xe x d = 1.562.050 x 1,25 x 0,16

- Reserva Medida: 312.410 toneladas (19%)
(Rm)

- Reserva Indicada: Aid x Xe xd = 1.952.570 x 1,25 x 0,16

- Reserva Indicada: 390.514 toneladas
(Rid)

14
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- Reserva Inferida: Aif x Xe x d=4.685.380 x 1,25 x 0,16

- Reserva Inferida; 937.076 toneladas (24%)
(Rif)

- Reserva Total = 1.640.000 toneladas (57%)
(Rm+Rid+Rif)

2.4.3.2 Equivalente energético

Levando-se em conta o poder calorifico médio obtido para a turfeira (2.600 Kcal/kg),
pode-se se chegar ao equivalente energético para as reservas medida, indicada e inferida.

Reserva Medida=  812.266 Gcal (19%)
Reserva Indicada = 1.015.336 Gcal (24%)
Reserva Inferida = 2.436.397 Geal (57%)
Total = 4.263.999 Gceal (100%)

A tabela XII sintetiza os dados de reservas para a area BA-52.

RESERVA | PESO(t) l EQ.ENERGETICO

) - L - - (Geal) ]
Medida (Rm) 312.410 812.266 (19%)|
Indicada (Rid) 390.514 1.015.336 (23%)
Inferida (Rif) | 937.076 2.436.397 (57%)
Total 1_6404000; 4.263.999 (100%)

Tabela XII - Reservas de turfa em b.s. (in situ) na Area BA-52
(Processo 870.119/84 - Alvara 321/96)

Embora a energia contida na turfeira seja constante, apos a escolha do método de lavra e a
forma de aproveitamento a determinados teores de agua, sera necessario reavaliar as reservas.

2.5 Qualificacdo da Turfa

O alto teor médio de cinza, na parte meridional, ¢ onde se situa a area BA-52, ¢
decorrente de enchentes periodicas, que promove a formagdo de turfas inferiores. A pouca
espessura da turfeira, com média de 1,21m devera reduzir a parte lavravel, que inclut os setores
com um minimo de 1m de espessura da turfa.

Na parte inferior da turfeira, encontra-se turfa com grau de humificacio de até H9 na
escala de von Post, passando em superficie a turfa fibrosa, imatura, contendo raizes e fragmentos
vegetais ndo-decompostos, com fraca recuperagdo nas sondagens.

15
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3. CLIMATOLOGIA E HIDROLOGIA

O Atlas Climatologico do Estado da Bahia (CEPLAB,. 1978), mostra que na regido onde
se localiza a turfeira o clima ndo tem periodo seco, tendo uma pluviosidade anual de 1400 a

1600mm.

Segundo registro para o periodo de 1934-60, na regido, em mais da metade dos dias do
ano nio chove, e dos dias que chove mais da metade tem uma precipitagdo menor de Smm.

Embora a velocidade do vento na regido seja menor de 4m/seg. permitindo a produgdo de
turfa moida, a consecutividade dos dias sem chuvas, favoraveis as colheitas, ¢ irregular, o que

recomendaria a produgdo de turfa extrudada.

A situacdo topografica relativamente desfavoravel, desta turfeira, classificada como de
terras baixas, torna a drenagem dificil. Contudo trabalhos complementares, com levantamentos
topograficos e de controle do lengol freatico, poderdo viabilizar o seu aproveitamento.

4. CONSIDERACOES SOBRE O APROVEITAMENTO

Estudos de mercado relativamente recentes (GONCALVES, 1984), realizados na regido
cacaueira do Estado da Bahia, analisaram as industrias consumidoras de oleo combustivel, bem
como as caréncias de lenha detectada pela CEPLAC, entre 0s produtores de cacau.

Através do cadastro das industrias consumidoras de 6leo combustivel da Bahia, emitido
em 09.06.83, pelo Conselho Nacional do Petroleo, verificou-se a existéncia de industnas
beneficiadoras de cacau, processadoras de leite e de artefatos de borracha, localizadas na regiédo
cacaueira e arredores, que poderiam consumir turfa por varias décadas. Soma-se a este fato
outras possibilidades de aplicagdo como insumo agricola, quer no condicionamento de solos, ou
mesmo como fertilizantes, desde que seja enriquecida com micro e macronutrientes. Tambem
poderia ser viabilizada em projetos paisagisticos em geral, como jardinagem, sementetras,
hortifruticultura, dado a sua localizagdo costeira, nas proximidades de sedes de municipios.

Caso as condicdes topograficas ndo constituam Obices & drenagem da turfeira, deve-se,
conforme recomendacio de M. Luukkonem (Comunicagdo Oral), executar um programa final de
sondagem para orientar o plano de lavra. Recomenda-se uma programagéo adicional de sondagem
em malha de pelo menos de 400 x 400m visando melhor conhecimento das vanaveis teor €

espessura e relevo do substrato.

5. CONCLUSOES

A parte contendo turfa aproveitavel, dentro da area requerida, atinge cerca de 820 ha,
com uma espessura média de 1,21m, sendo desenvolvida na planicie deltaica do no Jequitinhonha.
Esta turfeira se classifica como do tipo pantanos ou terras baixas, sendo de origem lagunar,
ocorrendo entre os corddes litorineos quaternarios.
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| A reserva total em base seca, atinge cerca de 1.640.000t de turfa, com teor médio de cinza
de 45,20% e poder calorifico médio de 2.600 Kcal’kg, equivalente a uma energia contida de 4264
x 10° Geal, distribuida nas categorias de reservas medida (19%), indicada (23%), e inferida

(57%).

Estudos de mercado realizados na regido cacaueira do Estado da Bahia analisaram as
industrias  consumidoras de oleo combustivel, bem como as caréncias de lenha, entre os
produtores de cacau. Os recursos em turfa da 4rea requerida, independentemente ou somados aos
de outras areas da regido, poderiam manter o nivel da demanda de turfa energética por algumas

décadas. Uma outra alternativa seria sua viabilizagio como produto agricola. Contudo para a
execucio de um plano de lavra sdo necessarios trabalhos complementares recomendando-se:
levantamentos topograficos de controle de lengol freatico; restituigdo fotografica, testes
tecnologicos para se estabelecer parimetros e forma de aproveitamento; atualiza¢io dos estudos
econdmicos e de mercado; e finalmente, sondagens complementares.

Ressalta-se aqui que, em recente viagem realizada a regido da Turfeira Marobar, no
periodo de 27 a 29/06/96, com o objetivo de repasse de informagoes técnicas as empresas
Concreta Mineracdo Ltda. e Cimento Montes Claros, do grupo ASSAMAR, pretendentes a
aquisicdo de direitos minerarios, ficou constatado que a area se encontra bastante ocupada por
terceiros, com desenvolvimento de atividades agropecuarias. Esta ocupagdo fo devido aos
servicos de drenagem que vem sendo executados pelos superficiarios locais desde a decada
passada. Esta drenagem vem causando, segundo informagdes locats, incéndios provocados ou de
combustio espontinea, em periodos prolongados, devido a exposi¢éo superficial da turfa.

Face as. mudancas ocorridas na estrutura empresarial/administrativa da CPRM e o seu

consequente reflexo na sua linha filosofica de pesquisa, a mesma optou em nao mais realizar
investimentos adicionais de pesquisa na area em aprego, e julgando haver cumprido todas as
exigéncias legais em vigor, vem com base nos termos do artigo 32, alinea C do RCM, solicitar o

arquivamento do presente relatorio final de pesquisa.

B )
b A[(/] f—

GEOL. LtiZ-CARLOS DEM RAE§

CREA 3.106 D - Bahia

RESPONSAVEL TECNICO J
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. TABELA II -CONTROLE DE PONTOS E DE AMOSTRAS COLETADAS DA AREA BA-52- Tuarema FAZENDA uanoann ]

COORDENADAS UTM (MC 391 | PROF. AMOSTRA COLETADA PERFIL SUMARIO
LATITLOE (S) |LONGITUDE (w)| SUBSTRATO | INTERVALO '} ¢pi60 | umiDADE | INTERVALO (m) - DESCRICED

Qpm
Qty | 3,80 - Areia(substrato)
0269850 :00100 Substrato arenoso

e
ti}
f-l
.h.
“n

0,00 - 0,33 - S/R (turfa)
0,33 - 0,66 - Turfa preta—-acestanhads ‘ ) . " IH6
0,66 - 2,00 - Argila |

2,00 - Areia substrato

Substrato arenoso

8270125 499 375

s| r | eer9225 | ago1s _—= Substrato arenoso | _ o
Qpm

0,00 - 0,33 - Turfa castanha~-clara, com pequenas rafzes, pouca unidade . - Hé6
0,33 - 0,66 - Turfa cinza-escura com rafzes - Hé
0,66 = 2,50 - Argila |

0,13-0,23
0, 33-0,66
0,430,53

.
t
|
__E

_F
¢
g_

!
?
]

2,50 - Areia substrato

- - --_l.-ﬂ e . o " ..'.i“

G22
. 3270300 498925 1, 60 0,00-0, 30 0,00 - 0,30 - Tuxfa aé¢inzeatada " . 33

0,10-0,20 | 50 AX 0,30 - 1,60 - Argila — o
1,60 - Areia Substrato _ | e o

e S i sl e am o T g iy Ty by, T S S S e g W 4

8270500 O 00-0, 33 52 A 0,00 - 0,33 ~ Mﬂ?égfh_ﬂ;e;cum“ ST T T X
0,13-0,23 52 A* me 0,33 - 1,00 - Argila com extratos de turfa sem recuperagao :
Qt, 1,00 - Areia substrato I - :.
. - - Qt, Substrato arenoso E -
P 0,00-0, 33 21 A Qfl 4 0,00 - 1,00 -~ Turfa castanha-clara, fibrcsa ‘
0,13-0,23 21 A* 4:;«1’13 :II.,OO - 1,80 - Turfa castanha-escura a preta &
0,33-0,66 | 21 B Qpa 1,80 ~ 3,00 ~ Argila :
0,43-0,53 | 21 B* | aqt, 3,00 - Areia substrato E
N 0,66-1,00 | 21 ¢ :
CCNVENCOES TIPO | X Amostra para densidade relativa CL= CLASSIFICACAO DE VOMN POST (m IF'T 1979) !
A = Afloramento i . S/R Intervalo sem recuperagdo
F 2Furo o trado agricolo + Furo dentro e adjacente a area BA-52
P =Furo com omostradr de pistao -
£ - T =Furo com tubo piozom #r:cc -




eo0cevecccvccelldssie

N
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TABELA IOI
IIE-MMMMMEMWIMWMWI
495950 2,30 1,13~1,23 59 D*
1,00-1, 33 56 D
1,43-1,50 | 59 E
8273000 | 49€850 4,50 - ~ Qt,
§273400 495600 7,40 10,13-0,23 | 61 A* | qfly
0,00~0,33 | 61 A
0,43-0,53 | 61 B* | Ofl3
0,33-0,66 | 61 B Qfly
0,76-0, 85 | 610+ | 0f13
|0,66-1,00 | 61¢ [ Q3
11,43-1,53 | 61 px | Qoo
1,33-1,€6 61 D Qty
1,76-1,86 | 61 R*
1,66~2,00 | 61 E
2,13-2,23 | 61 p*
2,00-2, 35
——-
492000 Z 0,12-0,23 | 63 4% | qf1,
' 0,00-0, 33 63 A Qrm
0,43-0,5% 63 B* Qty
0,33-0,66 { 63 B
0,76-0, 86 63 C*
0,66-1,00 | 63 cC l
497750 5,50 _ - Q%
497525 2,70 0,13-0,23 65 a* Qf13
0,000,331 65 a Qf1,
0,43-0,53 | 65 B* | qfl,
——ee. 0,33-0,66 1 _65_ Qrly
CONYENCOES °  TIPO
A : Aftoramento
- F *Furo o b(QJO . agricola
P =Furo com nrnmlmdm de pisi1an

T =Furo com tube plaznmunco

E.

0,00

1,00
1,33
1,66

0,00
1,00
2,00

0, 00
0, 10

0,40

00 = 1,50 =~ 'furfa preta, pouco fibrosa

1,00 -~

1,33
1,66
2,00
2,35
‘1,40

7,40

1,00
2,00
2,50

0,10
0, 40

1,00

X Awmostra para  denskbxd2  reining
S/R Interwilo

fiooooooooopwooooooooooo"oooz

—CONTROLE DE PONTOS E DE AMOSTRAS COLETADAS DA AREA BA-52

UNIDADE | INTERVALO (m)

- TURFEIRA FAZENDA MOROBAR

PERFIL SUMARIO

DESCRICAD

Substrato arenoso

wmign

Turfa castanha-clara, muito fibroaa1 com muita materia organica H3
em decomposicao, '
S/R ( turfa)
Turfa castanha~sscura, eom matéria orgidnica decomposta H3
Turfa preta a escura H8|
Turfa preta, gelatinosa, pouco fidbrosa HI|
Argila cinza-escursa
Areia fina a media (Substrato)
"

subsirato arenoso
Turfa castanha-clara a escura, pouco fibrosa - I H

ll .

Argila cinza-clara

Areia fina a meédia {Substrato)

substrate arenoso

S/ (turfa)

Twfa castanha~-clara, pouco fibrosa {5
_ — 48
CL= CLASSIFICACAD DE VOh POST (i [PT. i57S)

Turfa custanha-escura a preta pouco fibrosa

sCin  recuperacdo

+ Turo dentro e adjacente a drea BA-52
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TABELA IV  -CONTROLE DE PONTOS E DE AMOSTRAS COLETADAS DA AREA BA-52_ purrerma PAZENDA MAROBAR = L <7

AMOSTRA COLETADA PERFIL SUMARIO
INTEﬁfiﬂLO CODIGO UN:DACE | INTERVALO (m) | | DESCRICAD

0,76~0, 86 65 C* Qna 1,50 - 2,70 - Argila

0,65-1,00 65 C | Qtl I?,TO - Areia fina a media { Substrato)
1,13-1,23 65 D*

|1,00-1,33 65 D

1,33-1,50 €S E*

8270000 497275 -—- Qtl Subgstrato arenoso

3271050 497025 0,13-0,21 07 A* Qfl, 0,00 - 1,00 - Turfa castanha-clara a escura, poucd fibrcaa - ] _*_ ] j =i

COCRDENADAS UTM (MC 39) PROF.

LATITUCE (S} [LONGITUOE (W) EUB!S.-:?A 10

852706225 4937525 2,70

0,00-0, 33 67 A Q13 1,00 - 1,50 Q'Turfa castanha-clara a escura, com fragmerntos de madeira decomposta o

0,43-0,53 67 B* Qfl, 1,50 - 2,00 -~ furfa preta a escura com bastante fragmentos de madeira e ralzea - EC

0,33-0,66 | 67 B - de manguinha | ‘ L '

0,76-0, 85 67 C* Qf' 1, 2,00 - 2,40 - Turfa preta a escura bem decomposta com fragmentos de madaira - EE
* | decumposta -

0,66-1,00 67 C Qpm 2,40 - &,00 - Argila cinza-escura

1,13-1,23 67 D* Qrn 6,00 - 6,10 - Argila cinza-claru

1,00-1,33 | 67D at, 6,10 - Areia fina a média (Substrato)

1,42-1,53 67 E*
1,33-1,66 67 E
1,76-1,86 67 P*
1,66-2,00 67 F
2,13-2,23 67 G*
2,00-2,40 67 G

3271200 | 466600 0,00-0,20 69 A Qfl;, 0,00 - 0,20 - Turfa castanha~clare com ra{zes de aninga -5,
| 0,43-0,53 69 B* Qfl3 0,20 - 1,00 ~ Turfa castanha-escura a preta com raizes de aninga K
f 0,33-0,66 69 B Qf1> 1,00 - 1,80 - Turfa cestanha-escura u preta com bastante raizes e madeira RS
| 0,76-0, 86 69 o decomposta.
0,66-1, 00 69 G Qf}; 1,80 - 2,00 - Turfa preta com pouces rafzes de aninga uE
1,13-1,23 69 D* Qpiu 2,00 - 6,80 ~ Argila cinza-clara |
1,00-1, 33 69 D Qt, 6,80 - Areia fina a media (Substrato)
CON\IENC@ES . TIPO X Amostra perg densicade  relafivo CL= CLASSIFIC;QCEO OE VvON POST (in IPT, 1979}
: A : Afloramento ! | S/R Intervalo sem  recuperacdo | ‘
F =Furo a trado agricolo + Furo dentroe adjacente a oreo B A- 52

P =Furo com amostrader de pistdo
T =Furo com tubo piezométrico

e S p————

ow v umimglrw

o m b ol s b - e . o

T W gy A T T b P e o= s om -
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SOORDENIDAS UTM  (NC 39)
- LATITLCE (51 [LONGITUDE i)

500125

42990C0

8272075 499775
8273050 499600
8273125 499 300
$273200 499050
CONVENCIES

TASELA Y

PROF
SUEBSTRATD
m}

THPO

F *Fuiv ¢
P z=fury

) '

f
J

3,00

LOM

AMOSTRA COLETADA

II".TEH\‘&LO

1,13-1,43
1,23-1,33
1.43-1,76
1,53-1,66

1143-1153

1,76-1,86
2,00-2, 33
2,13~-2,23
2,33~2,66
2,43-2,%

1,00-1, 33
1,13-1,23
1,33~1,66
1,43-1,53
1,66-2,00
1,76-1, 36

1,0C-1, 33
1,13"'1’ 23

1! 33"1: 66

i

QMO rador

L

"1,33-1,66 '

tigdo agricolo

Je

40 H*

42 D
42 D*
42 E
42 E*
42 F
42 P*

pl'ilﬁ{)

Qfl3

Qrl,
of1

CODIGO | UNIDADE | INTERVALO (m)
Qt

0, CO
0,50
1,00

—CONTROLE DE PONTOS £ OE AMOSTRAS COLETADAS DA AREA BA 52

0,50
1,13
1,76
4,20
4,20

1,33
1,66
2,00

r‘ 2’66

5,00
5,00

0,50
1,00
1,33
1,66
2,00
3,00
3, 00

1,00
1,33

X Amostrn pom  densudade
576 interasly  Lem

_- .

e - il

PERFIL SUMARIO

DESCRICAQ

Substrato arenoso

S/R ( turfa)
Material em decompusigao
Turfa em formagao, castanha
Argila

Areia substrato

subatrato arenoso

S/R ( turfa)

furfa acastanhada com material em decomposigao

Turfa castanha

Turfa acastenhada com argila e material em.decampoéiqao'
Argila

Areia substrato

Substrato arenoaso -

S/R (turfa)

Material em decompcsigao, sem recupeéégﬁo

Turfa castanha com raizes e material em decomposigio
Turtfa preta com resquicios de raizes.em parte, castanka
Turta acinzentada com partees pretas mais argila

Argila

Arelia substrato

Substrato airenoso

S/R ( turfa)
Turfe castanha-claras a  rafzes
Turfa cinza-escura, com raizes e material em decomposig¢ao

relative
feaupesr acho

+ Furo dentro e adjacente aarea BA o2

o7
Y
w7

B4
7

CL= CLASSIFICACEIO OE VOl POST (in [T, 1573
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TABELA Y1  —CONTROLE DE PONTOS E DE AMOSTRAS COLETADAS DA AREA BA-SZ" TURFEIRA PAZBM MOW

COORDENADAS UTM {MC 39)
LATITWOE (S}

PROF AMOSTRA COLETADA

00

1,43~1,53
1,33-1,66
11,76-1, 86
1,66-2,00

s Jsemsw | so0s0 | 2,30 __
2,00-2, 10

8271600
2,20-2, 30 155 F*

0

, 70
dro-137 3271750 499300 2,70 ,00-0,33 | 157 A | Qf13
| 0,20-0,30 | 157 A% qfl3
0, 33-0,66 157 B Qf13
0,40-C,50 | 157 B*| Qm
0,66-1,00 | 157 ¢ | Qty
¢,70-0,80 | 157 c*
1,00-1,39 | 157 D
1,10-1,20 | 157 D*

Oh
O
O

0,60-1,00
0,60-0,70
1,00-1, 30
1,00-1,10
1, 30-1, €0
1,30-1,40
1,60~2,00
1,60-1,70

il i

499100 6,00 - ~ Qt)

CONVENCOQES @ fiPO
: A = Aflorgmento

: * d ’
F =Furc o 1rado . agricola

Pefura ¢um omostrador de pistdo
- T=2Furo com tubo p