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RESUMO

O presente relatorio contem os resulta
dos das sondagens executadas nos aluvioeg do rio Quins, na
porqu nordeste do Territorio Federal de Roraima, e con
cordancia ao Contrato n2 28/PR/84, firmado entre a COMPA
NHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM e a RIO VIVEN
DA MINERAQAO. Nessa fase, efetivou-se a avaliagao do Dpo
tencial aurifero, como suporte a viabilizagao da lavra des
te recurso e do diamante, principal bem mineral da referi
da area. A pesquisa contou com a operacao de sondas tipo
Banka, com diametro de 4". Para uma area aluvionar de

4.544,603% m2, com profundidade wedia em torno de 6,00 me
" tros, obteve-se um volume de aluvido na ordem de 27.327. 618
ma, com teor medio de ouro em 33,288 mg/ma, correspondendo
a uma reserva inferida no valor de 9209.628 gramas.



1. INTRODUGAO

Este relatorio apresenta o8 resultados ob
tidos durante os trabalhos de sondagem Banka relativos ao
Projeto Rio Vivenda, executado pela Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais - CPRM, atraves da ‘Superintendencia
Regional de Manaus, para a Rio Vivenda Mineragao, de acor
do com o Contrato ne 28/PR/84, firmado emr 16 de maio de
1984,

Os trabalhos preliminareé executados nos
sedimentos aluvionares do rio Quino confirmaram a presenga
de ouro sob a forma de finas particulas dispersas no casca
lho e na areis, com concentragOes auriferas mais elevadas
no leito ativo do rio. 'Cabe_ressaltar que na referida .é
rea, o0 ouro comumente ocorre como subproduto, sendo gue o

. .
a

diamante e tido como o principal bem mineral associado
queles sedimentos.,

As atividades tiveram inicio na primeira
quinzena do mes de maio de 1984, tendo sido finalizadas ao
fim daquele ano. Com a chegada do periodo chuvoso na regi
ao (verao), as operacoes de sondagem tornaran~se lentas e
prejudicadas, o0 que levou a sua total paralisacao durante
quase quatro meses (Jjunho a setembro).

2. LOCALIZACAO E ACESSO

A area do projeto abrange aproximadamente
2.700 ha, estando situada no extremo nordeste do Territo
rio Federal de Roraima. Esta limitada pelos meridianos
60°%24'41" e 60°39'06" e paralelos 4944 140" e 4°42°50", con
forme localizacao em anexo, de acordo com o Alvara de Pes
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quisa n2 2741, de 17 de Junho de 1982, obtido pela CODESAI
MA atraves do Departamento Nacional da Producao Mineral -
DNPM. A area assim definida situa-se na folha NB.20-2-D-V,
abrangendo 4.544.603 m®
regifao onde foram desenvolvidos os trabalhos de sondagem.

de aluvides do curso do rio Quino,

A partir de Boa Vista, atinge-se o 1local
de pesquisa por via terrestre ou aerea. A rodovia BR-174
se constitui na principal via de acesso parcial, existindo
ainda vias secundarias de grande importancia, como e o ca
8o daquela que margeia grande parte do medio curso do rio
Cotingo e que se estende ate as proximidades_da cachoeira
Tamandua (RR-171) e da"Estrada do Passarao" (RR- 319), al
ternativa utilizada quando a BR-174 apresenta mas condl

coes de trafego.

Da cachoeira do Tamandua, foi construido
pela CODESAIMA um rawmal que conduz aos garimpos Puxa-Faca
e Agua Pria e finalmente Caju, em um trecho com 38 km. Ex
cetuando-se aquelas duas primeiras vias de acesso (Boa Vig
ta-Tamandua - 284 km), o percurso final (Tamandua-Caju)pos
sui circulacio restrita apenas a estagao seca (inverno),tar
nando-se precéria quando do periodo de chuvas que atinge a

regiao durante os meses de maio a setembro (verao).

O transporte aereo e desenvolvido por Pe
quenas emwpresas atraves de avioes monomotores que utilizam
diversas pistas de pouso na citada area, quais sejam, Agua'
Fria e Puxa-Faca, na margem direita do rio Cotingo e Caju ,
Volta Redonda, igarapé Azul, Malvinas e Hercules ao longo
do rio Quino.:

No ambito da area, varias trilhas 1ligam
fazendas e garimpos a Vila Caju. O transporte fluvial se
faz presente atraves de botes e canoas que possuem desloca
mento facilitado quando da cheia do rio Quino. No entanto,
a partir da localidade Malvinas (area garimpeira), um gran
de numero de corredeiras dificulta a navegagao. Com exce
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¢ao desse trecho do rio Quino, as demais drenagens que che
- - . -
gam a area nao fornecem condigoes de deslocamento, salvo o
. _ . -
rio Cotingo em alguns poucos quilometros entrecortados por
corredeiras e cachoeliras.

3., SONDAGEM

Forasm realizadas vinte linhas de sondagemn
(quadro anexo), incluindo 179 furos espagados em 50 metros,
obtendo-se uma media dg nove furos por linha (minimo de
quatro e maximo de dezessete furos emcada linha). A aber-
tura das linhas de sondagem, acompanhadas de levantamento
topogréfico para a locagao da posigao geegréfica e cota
dos furos, deu-se descontinuamente em fungao da necessida
de de recobrir toda a ex*ensao aluvionar do rio Quino no
prazo determinado as sondagens, ou seja, a execucao dos fu
ros nas linhas nao ocorreu de modo seqﬁencial, havendo 1i
nhas e mesmo furos que foram interrompidos por motivos lp
gisticos e retomados posteriormente. Foram perfurados
1.129,0% metros de material representado por argila,areis,
cascalho e rocha sedimentar alterada ou nao ("bedrock").

As operagoes foram desenvolvidas com a u
tilizacao de sonda tipo Banka, fabricagao da Sondeq Ltda,e
quipamento este com revestimento de 4" de diametro. Duran
te esta fase foram utilizadas ate duas sondas, de acordo
com a disponibilidade de pessoal na area de servigo. Cada
sonda operou inicialmente com um numero de onze pessoas,
total esse que inclui oito bragais em sistewa de revezamen
to quatro por quatro, um bombeiro utilizado no transporte
dos baldes de material recuperado, um bateador e um sonda
dor, tendo este ultimo a responsabilidade, na descrigao
dos furos realizados, incluindo-se o controle de descida
dos revestimentos e exame do material recuperado, fungao
esta que foi realizada por geologo ou tecnico em minera
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¢ao. O intervalo das mwanobras de amostragem foi de 25 cm,
tendo o inicio das operagoes um avango de 1,00 metro, divi
dido em duas partes iguais com a respectiva utilizagao de
trado manual e sonda.

Objetivando incrementar a  produtividade
da sondagem, empregou-se durante os trabalhos finais uma
sonda variante dotada de tripe, Este equipamento foi ado
tado anteriormente na regiao do rio Mau pela CPRM, tendo
sido verificada sua eficiencia em aluviaes mais profundos,
em face de seu sistema operacional ofereqer umn congtante
controle de pancadas, o0 que permite menor esforgo fisico,
facilitando a descida do revestiménto em materiais sedimen
tares mais compactos e profundos. A sonda acoplada .ao tri
pé reduz também o numero de pessoal, utilizando~-se apenas
sete pessoas em todas as operacoes de sondagem.

Ao final dos trabalhos obteve-se uma pro
fundidade media de perfuragao em 6,22 metros, com uma es
pessura media de cascalho em 1,60 metro. O teor medio de
ouro obtido foli de %3%,288 mg/m5, correspondendo ao total
recuperado de 341,20 mg de ouro, tendo sido contado no la
boratorio um total de 17.412 pintas. A contagem realizada
no campo pelo bateador correspondeu a 30%.daquele'valor do
laboratorio, onde apenas as pintas com possibilidade de de
teccao visual a olho nu foram computadas.

Considerando-se a area aluvionar de
4.544.60% m= e a profundidade média em torno de 6,00  me
tros, chega-se a um volume de aluviao da ordem de

27.327.618 m>.

A Tabela I anexa, sintetiza todos os da
dos obtidos pela sondagem. |

Alem dos controles rotineiros de sonda
gens, utilizados no campo para wminimizar a dificuldade ba
sica das sondagens aluvionares, qual seja, & recuperagao
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PROJETO RIO VIVENDA - QUADRC DEMONSTRATIVO DE SONDAGEM

(*) Media dos valores

Fs——rr—— S S— et
Profundida {Profundida | Egpessura [Profundida |Metros pex Numero de |Peso do Au [Teor médio
Linha N2de furoside media |de media dojmedia do [de média do| furados mna pintas(con|bruto (mg/m”)
dos furos |aluviio cascalho cascalho linha tagem) (mg)
, (™) () _ (m) (0) (m) N
P-S 09 6,77 6,52 2,19 4,57 60,95 1232 29,20 52,050
P-R o4 6,37 | 6,12 0,81 5,56 25,50 | 380 5,60 | 27,737
— | { - - 1
N-P 05 5,15 4,90 0,40 5,08 25,75 20 | 4,20 | 17,088
Ly 08 6,40 6,21 2,20 4,20 51,25 850 10,40 22,693
- — — —— S| — . — -
R'-Q' 06 6,10 6,04 1,27 4 83 26,65 855 11,70 _ 37,382
pPr_Q! 07 5,92 5,78 1,14 4,50 41,50 646 6,80 15,723
X'y 08 5,81 5,59 1,52 4,29 46,52- 864 16,20 41,694
R'-S! 08 5:31 5,15 1,50 4,14 42,50 825 18,70 ] 50, 04 3 I !
¥-0 04 | 6,08 5,87 1,81 4,41 24 .32 247 6,70 40,398
L'-0" 08 5,84 5,62 1,87 4,25 46,77 750 14,10 | 34,754 |
L=0 05 6,75 6,51 2,11 4,63 53 :75 ou77 8,80 31,589 __I
L-M 16 7,28 6,92 1,60 5,09 116,50 1028 46,20 __J 28,25%
K'-0! 08 6,57 6,34 2,20 4,35 52,63 1512 2% 30 50,220:::]
L-N C9 5,63 D36 1,91 3472 50,75 875 16,00 50,443 |
— — — — — —1 S _— —
N-O 14 5,25 4,85 0,66 4,35 71,25 1008 | 21,90 26,982
N1_Pp 11 5,82 5,509 1,31 4,50 64,05 | 1%20 | 21,40 50,977’“’!
— - - - ;
6,86 6,72 2,41 4 44 61,79 1216 27.10 5%,111
6,24 6,13 1,44 4. 80 81,15 354 7.10 11,077
6,81 6,60 1,45 5,26 68,10 664 10,70 17,260
?149 7128 2121 5118 12?15? 2029 55|10 | 261535
*6,22 « 6,00 | *1,60 °4 60 1129,03 | 17.412 341,20 *33 288
— — S—— . v— e —L—__
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de todo o material exatamente limitado pelo furo, sem per
das ou acréscimog, foram aplicados alguhs fatores de corre
cao matematica para os calculos de teores do ouro. Os cal
culos efetuados foram os seguintes:

a) T - Teor do Furo

Ty = Fvx Pauc

Fv = Fator volume. £ o fator que corresponde a pPro

fundidade a ser perfurada para se obter 1,00
5

n- de material.

fv =T (d ext)®xh

Pauc = Peso do ouro corrigido.

b) Pauc = Au x Fma x Paubd

Ht

Av = Profundidade do aluviao (PF - bedrock).

Fma = Fator Miolo-Avango. £ definido como a rela
¢ao entre a area externa da sapata de perfura
cao e a area interna do revestimento.

2
Fma ==(® exty© 0,88

@ int

0,88 = Degsgaste da sapatsa.

Ht = Subida do materisal.



4, ASPECTOS GEOLOGICOS E METALOGENETICOS DA AREA

F

A area e formada predominantemente por ro
chas do Grupo Roraima, o qual regionalmente e constituldo
por seqﬁéncias sedimentsares em homoclinal com cerca de cen
tenas de metros de espessura (aproximadamente 3.600 me -
tros), de idade proterozoica media (em torno de 1,70b.a.),
possuindo espessos pacotes de arenitos, arenitos conglome
raticos, conglomerados, folhelhos, argilitos e tufos que
tem sido intrrelacionados em cinco formagoes estratigrafi
cas que, da base para o topo recebem na atualidade (SANTOS
& D'ANTONA, 1984) as seguintes deﬁominaqﬁesz Arai, Suapi,
Quino, Uaild e Mataul. Estas rochas formam o arcabou¢o do
- Grupo Roraima que recobre extensas regioces na Venezuela
(REID, 1972), Guiana (KEATS, 1976), Suriname (PRIEM et al,
1973%) e Brasil (dentre sudimentos correlatos de outras lo
calidades da Amazonia, varias areas do Territorio de Rorai
ma, PINHEIRO et al, 1981; MONTALVAQO et al, 197S). Esta
unidade foi seccionada por "sills" basicos representados
principalmente por diabasios e gabros, em pelo menos tres
niveis bem delimitados de Sua sequencia sedimentar (BONFIM
et al, 1974). Os sedimentos das formacdes Arai e Suapi,
bem como basicas da unidade Diabasio Avanavero, afloram no
ambito da area trabalhada. Tem sido postulado um ambiente
de deposicao continental e marinho raso e/ou lagunar para
estes sedimentos (BOUMAN, 1959; REID, 1972; GHOSH, 1977,

dentre outros).

O Gruvo Roraima foli depositado em condi
goes tectonicamente estaveis, a partir de uma prolongada e
rosao de rochas do embasamento (graniticas e vulcanicas).
Una subsequente subsidencia da area, conduziu a um influxo
de material clastico grosseiro que acumulou-se como um de
posito deltaico durante a continua subsidencia. Em condi
¢coes mais estaveis, deu-se a deposigao de unidades argilo

' | 4 * & -»
sas clasticas finas (possivelmente em ambiente lacustre),
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seguida de renovados movimentos e erosao daqueles pelitos,
finalizando com a deposicao transgressiva de rochas conglo
meraticas. Uma continua erosao expas porgcoes de rochas ba
sais, resultando na constituigao e deposigao de grande vo
lume de material arcoseano. A area esteve sujeita a novos
soerguimentos, onde neste periodo de maior distﬁrbio, in
trusdes igneas basicas seccionaram os sedimentos e o emba
samento vulcanico, geralmente na forma de extensos "sills",
com diques associados (MELO et al, 1978). Deste modo, dois
aparentes periodos de interrupcao de sua estabilidade tive
ram registro atraves de pequenas diferengas de margulho en
tre as formagoes que constituem o Grupo Roraima e, pelsas
variacoes deposicionaié encontradas em seu pacote interme
diario (presenca de sedimentos argilosos finos). Em .geral,
questiona~se as ocorrencias sedimentares representam rema
rnescentes erosionais de uma continua cobertura, ou foram
depositadas em um numero variado de bacias isoladas.

| Recentemente, tem sido assinalada a ocor
réncia de sedimentos de idade neogenica (periodos Mioceno
a Plioceno), na forma de tesos ou morrotes em vales e pla-
nadas do rio Quina e tributarios (PINHEIRO, com. pessdal).
S3o constituldos por uma seqﬁéncia de argila, arelia e cas
calho, tendo sido verificada a presenga de ouro naquele ma
terial grosseiro, oriundo de matrizes sedimentares do Gru

’

po Roraima. O citado pacote e discordante équeles sedimen
tos mais antigos.

Os dep5sitos recentes e sub-recentes sao
constituldos por material inconsolidado, sendo comuns ao
longo do rio Quino. S3o do tipo "placeres" ou depositos
de acumulaca@o mecanica, tipicos de ambiente de cobertura
plataformal. |

O ouro e encontrado principalmente nos se
dimentos aluvionares de rios e igarapes e secundariamente
nagueles coluvionares (encostas de serras), sendo derivado



de rochas do embasamento, o qual tem sido retrabalhado de
fontes primarias e secundarias. Os sedimentos aluvionares
inconsolidados compoe - se de argila, areia e cascalho, sen
do que a fragao argilosa esta representada por uma arglila
compacta, de coloragao via de regra acinzentada a argila a
renosa, em niveis raramente superiores a 4,75 metros (0,50
a 12,00 metros). A fracao arenosa e constitulda Por uma
areia de granulagao fina a grossa, bastante quartzosa, com
espessura media em torno de 2,00 metros (0,50 a 5,25 ne-
tros); na base ocorre cascalho com larga distribuicio de
seixos quartzosos bem selecionados e fragmentos de rocha a
renitica e/ou argilosa e jaspe de varios tamanhos, com es
pessura em torno de 1,60 metro (0,25 a 4,50 metros). A pro
fundidade media do nivel de cascalho & estimada em aproxi
madamente 4,50 metros (2,50 a 8,75 metros), nem sempre o
correndo apenas em um nivel do pacote, havendo casos em
que aparece entremeado a fragdo arenitica fina com espessu
ra em torno de 0,50 metro, porem bem menos selecionado do
que recobre o "bedrock"™. Ja nas planadas do rio Quino, ve
rifica~-se uma maior espessura da fragao argilosa, por ve
zes, quando da proximidade dos coluvios das serranias, em
- torno de 7,00 a 12,00 metros. A mudanga brusca de deposi
¢ao aluvionar, faz com que algumas vezes o nivel de casca
lho sobreponha-se imediatamente aquele em argila, ausentan
do-se pois a areia, e sendo constituldo por seixos e frag
mentos rochosos mal selecionados e com matriz arenitica de

granulacao grossa.

Na area vizinha foi constatada a associa
-~ " £ ' v . e
¢ao de ouro com sedimentos peliticos que constituem via de
. s # . ~
regra o0 pacote lntermediario representado pela Formagao Sha
pi, mais precisamente no Membro Verde. ILocais como a ser
. F - . »
ra Verde e cercanias, tem demonstrado atraves de garimpei
'

ros, que em certos locais a extragao de Au e factivel, =&
despeito das dificuldades com escassez de agua.

Similarmente, os depositos diamantiferos
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‘sao aluvionares (residuais e estratiformes), encontrando-
se associados a niveis de cascalho oriundos da  desagrega
¢ao de rochas conglomeraticas do Grupo Roraima, notadamen
te da Formacao Arail, tidas como a rocha hospedeira desse
bem mineral. No entanto, a fonte primaria kimberlitica
desses diamantes tem sido motivo de especulacao por parte
de estudiosos (REID, 1974; SCHONBERGER & DE ROEVER, 1974
HASTINGS, 1974), uma vez que as rochas kiﬂberliticas,'que
sao consideradas a sua matriz, nao foram ainda identifica
das no Territorio. REIS & CARVALHO (1985) tem reconhecido
na area varios niveis conglomeraticos pertencentes a pelo
- menos duas formagoes que relacionam-se ao Roraima. Aqueles
de topo da Formagao Arai e conglomerados e/ou arenitos con
glomeraticos do Membro Paure da Formagao Suapi que recobre
concordantemente a unidade Arai. A garimpagewm diamantife
" ra na regiao do rio Quino desenvolve-se naqueles litotipos
das citadas formacdes.

De importancia economica, 0s processos de
bauxitizac8o de rochas basicas (no caso os "sills") leva a
formaqﬁo de bauxitas formadas a partir de tempos terciégi
o8 e que via de regra situam-se em areas perneplanizadas
(do tipo plato).

5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES

Apesar dos trabalhos de sondagem nao cor
responderem a uma cubagem sistematica, face as distancias
horizontais entre os perfis, a relativa regularidade na
distribuigao dos aluvides do rio Quino, gquanto a sua es
pessura e a configuragao espacial do cascalho, permite que

Se pos8sa avaliar o seu potencial de Au contido.

- Considerando-se o volume aluvionar
(27.327.618 u°) e o teor medio de Au (33,288 mg/m’), este

11
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obtido pela integracgaoc dos resultados medios de cada linha
de sondagem (Tabela I), chega-~se ao valor de 909.682 g de
ouro, ou seja, algo proximo a uma tonelada.

Certamente que a viabilizagao da extracao
desse ouro decorre do custo de extragao e tratamento de cag
da metro cubico de material. InformagoOes extra-oficiais
indicam um custo de U$§ 4,50/’1115 na area de lavra de esta
nho do Pitinga (Mineracao Taboca) e uma previsao de
U4 6,80/1::13 no projeto de lavra de ouro da C. R. ALMEIDA
(Rio Madeira). 0O teor de corte no Madeira esta entre 120
e 150 mg Au/m5, dependendo do local. Acredita-se que o te
or de corte do QuinS,ﬁapﬁs estudos especificos de plane
jamento de lavra a serem desenvolvidos, va situar-se abai
x0 de 100 mg Au/m5, devido as condicdes mais favoraveis
que aquelas existentes no vale do Madeira.

Meswo assim, dificilmente os teores de %5
mg/m5 justificariam um empreendimento de extragao na atu
al conjuntura.

| A viabilizagdo do empreendimento esta, pr
tanto, na dependencia da determinagao de seu potencial dia

mantifero, Jja que na regiao do Quino o ouro e tradicional
mente subproduto da lavra de diamante.

Cabe aguardar os resultados da determina
¢ao de teores de diamante na area contigua, para analisar
a viabilidade de efetuar um minimo de tres amostragens de

grande volume {40 m5 cada) para esse objetivo.

As amostragens de grande volume  poderao
fornecer por outro lado, um indice de corregao para os teo
F

res obtidos pela sondagem, ampliando, como e normal aconte
cer, esses ultimos valores.

Atraves da totalidade dos furos realiza
dos pela sondagem, tem-se a confirmacao de que os aluvioes

12
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do rio Quins apresentam uma espessura sedimentar pouco pro
funda (em torno de 6,00 metros), com niveis de cascalho a
uma profundidade media de 4,60 metros, o que confere baixa
racionalizag¢ao dos servicos de lavra, admitindo-se ainda
outros parémetros favoraveis como a constancis em égua e S
mo na epoca da estiagem, facilitando deste modo ao acumulo
de agua na operagao de desmonte hidriulico dos barrancos e
viabilizando o emprego de dragas ou outros equipamentos flu
tuantes. A inconsolidagao dos sedimentos, bem como a pou
ca espessura de material argiloso de cobertura (estéril)
tambem fornecem boa expectativa aos trabalhos de lavra.

A referida area onde foram desenvolvidos
F

o8 trabalhos preliminares de sondagem insere-se em uma &
rea pretendida pela FUNAI como reserva indigena (Maloca da
Raposa-Serra do Sol), face a existencia de alguns aglomera
dos constituidos por caboclos oriundos de indios do grupo
Macuxi. Nao foi constatada a presenca de indios verdadei
ros na area. Como esses caboclos estao mantidos na mais

» -’ . » . ol » .
completa miseria, caberia ao titular do alvara e e@prelitel

» *
‘ras assocladas, esclarecer a FUNAI, aos caboclos e aos mis

sionarios, dos inGimeros beneficios que a implantagao de wna
lavra sistematica traria aos moradores locais, sem nenhum
prejulzo do sistema ecologico. Somente durante a fase de
sondagem, foi propiciado o acesso terrestre a area: foi
instalada uma linha aerea (dois voos semanais) e foram
construidas benfeitorias. Ademais, os "royal-ties" advin .
dos da extragao mineral proveriam os moradores de recursos
minimos para desenvolver programas agricolas na regiszo, im
pbssibilitados face a inexistencia de recursos por parte
da FUNAI. Qualquer projeto de lavra provera ainda a cons
trugcao de escola, posto de Saﬁde, transporte regular para
Boa Vista, comunicagoes por TV e radio, etc.

Em sintese, recomenda-se ao cliente as e
guintes posicoes:

13




~ Proceder gestoes jﬁnto a FUNAI, Comunida
des Indigenas, orgaos do MME e Imprensa (conjuntamente ou
nao com a CODESAIMA), visando definir a inexistencia de in
dios verdadeiros na area e divulgando os beneficios que um
processo de lavra trara aos moradores locais.

- Acompanhar Jjunto a CODESAIMA os resulta
dos dos trabalhos de determinacao de teores de diamante
ora emn andamento.

- Na dependencia dos valores obtidos acima,
‘programar e executar pelo menos tres amostragens de 40 m’
de cascalho visando determinar seu conteudo em diamante.

-~ Contratar consultoria para efetuar estudo
de viabilidade de lavra, de acordo com os teores mediosdis
,poniveis na epoca de Au e diamante/m5.
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Foto 1 - Linha X'-V', margem direita do rio Quinc. Operagac
com sonda Banka modificada com a u+lll£aﬂag de tri

pe, onde se ve o batedor (80 kg) exatamente na posiceao de =
poio junto a plataforma.
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Foto 2 - Linha X'-V', margem direita do rio Quino. Aspecto

da sondagem Banka. Recuperagao do material e medi
¢ao de sua subida atraves de haste graduada ("cabrito").
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Foto 3 -~ Linha X'-V', margem direita do rio Quino. Detalhe
_ do batedor ("picole") sobre o recebedor de vancada
("queijo") e plataformwa.
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Foto 4 - Linha N-O, margem direita do rio Quino. Detalhe da

invasao das aguas do rio Quino _na linha de sonda
gem, quando do periodo das chuvas na regiao. Ao fundo obser
va-se a plataforma semi-submersa.
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Foto 5 - Linha N-O, margem direita do rio Quino. eracao de
saque do revestimento da sonda Banka,em utilizagao

da escada e tronco de madeira. O peso e balanco do pessoal

e 0 sistewma utilizado na retirada da coluna de perfuracao.

Foto 6 - Linha N-O, margem direita do rio QuinE. Configura
_ ¢ao humana na descida dc¢ revestimento eatraves dau
tilizacao do batedor de madeira (40 kg).
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PF = Profundidade do furo (m) ) - Ht = Subida do material {m)
EC = Cobertura {m) | ~ Fv = Fator volume (m) |
Ecass Espessura do cascatho {m) Tf = Teor do furo {mg/m3)
Ges = Didmetro externo da sapato (cm) -~ Fma = Fator miolo ovanco _
Pis =  Diametro interno do revestimento {(cm) Te = Teor do coscalho {mg/m3)

PAubs Peso ‘do ouro bruto (mg)
PAuc: Peso do ouro corrigido (mg)

Av Avanco (PF -bhedrock) (m)
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| o 14 (mg)

Peso Medio de cada pinto na linha ____
Teor Mcdio dalinha 22,693 = (mg/m3)

- ‘ | | .‘ N | |
Profundidade do furo (m) |  Ht Subida do materiol {mm)

" 1

Cobertura (m) Fv Fator volurne (m)
- Espessura do cescatho {m) T = Teor do furo (mg/m3)
Fmo = rator miclo avanrco

Cidmelro exiern:o da sopate {cm)

Didmetro interno do revectimento {cm) Tc =  Teer do coscclhe {( mg/m3)

Pesy do ouro bruto (mq)
Feso 4o Luro cortigido {mg)
Avango (P - Ladrock) (m)

g - . S A ARy L i 2, Spieli AR - 2 Ariae, Y i el . sy . A TP AT e iy - TP e drn 1A g e Vi BN A i T

it w g A - iy




° BOLETIM DE AVALIACAD
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

_ - _ SUREG-MA L
Projeto Lo Wveptda B - S P
- | S Y \
Localizagdo ‘ "o o “*  Linha - Q

N=pintasiNpintas
no no
casc. | areia

Peso Medio de cada pinta no linha __ _©,094%  (mg)
Teor Medio da linha _ + | (mg/m3) |
| ' i
Frofundidade do furo (in) . Ht = Subida do material (m)
Ccbertura (m) '  Fv = Fator volume (m)
Cspessura 'do cascalhe {m) TE = Teor do furo {mg/m3)
Didmetro exierno do sopata (cm) Fma = Fafor miolo avonge |
Diametro interno do revesiimento (cm) Tc = Teor do cascalho (mg, n)

Peso 'do ouro bruto {mg)
Paso do ouro corrigide (mgq)

fwenge (PF-bedrock) (m)
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Peso Medio de coda pinta na linha 0,010  __ (mg)
Teor Medio da linhe A4S, <2 (mg/m3)
. { . : S .
PF = . Profundidude do furo (m) " Ht = Subide do moterial (m)
- EC = Cobertura (m) | Fv = Fator volume (m) '
Ecas= Espessura do cascatho {m) Tf = Teor do furo (mg/m3)
es = Didrnetro cxforno da sapuia (cm) | Fma = Fotor miolo avange |
- | Pis = Didmetro interno do revestimento (cm) Tc = Teor do cascalho ( mg/m3)
FAub=  Peso 'do ouro bruto (mg) '
FAuGE Peso do ouro corrigido {mg)
Ay = Avanpo (PF.bedrock ) (m)
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