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. ] c.C. 4041
:"1 Atividade no 19 Semestre/81
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PROJETO SAPOPLNMA
c.c. 4041

Atividades no 19 Semestre/81

1. INTRODUGCAO

0 presente projeto tem por principal objetivo O
desenvolvimento da unidade mineira revelada pelos resulta
dos do furo NF-04-PR, um dos nove furos integrantes da cam
panha de sondagem do Projeto Carvao Noroeste de  Figueira,

concluido em 1979, em convénio como o DNP.

Fm 1980 foram iniciados e concluidos 14 furos a-
tingindo metragem total de 6.179,45 m. Todos os furos reve
laram-se portadores de carvao e a espessura da camada unica
variou de 1,40 m na parte principal da area a 0,68 m em fu
ros executados na parte norte, afastada cerca de 3 km do
centro da area carbonifera. Convem lembrar que os 9 primei
ros furos executados (SP-01-PR & SP-09-PR) mantiveram-se em
malha quadrada de aproximadamente 500x 500 metros e a cama
da de carvao revelou-se bastante homogénea quanto a  espes
sura (media de 1,35 m). Observou-se tambem que os furos SP-

02, SP-05, SP-06 apresentaram niveis estéreis dentro da ca-

mada, dai sua major espessura (media de 1,50 m).

A programacgao, & partir do furo SP-09-PR, adotou
um novo critério para locacao dos furos subsequentes, isto

6, afastemento minimo de 1.000 metros em relacao a furos ja

executados.

Nesta etapa do projeto foram gastos recursos da

ordem de 32 milhoes de cruzeiros, resultando custo medio de

cr$ 5.175,00/metro perfurado.
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2. RESULTADOS OBTIDOS NO 19 SEMESTRE/81

Durante o periodo de janeiro a junho/8l, obdecen
do ao mesmo criterio acima, foram executados 7.090,80m de
sondagens, dos quais 5.028,60 m referem-se a 10 furos con
cluidos; 1.197,20 m representam 4 furos abandonados por pro
blemas mecénicos e o unico furo em andamento com 865,00 m

de profundidsade.

Foi constatada a auséncia de camada de carvao em

' [ -
3 furos executados a leste da area principal, provavelmente
em consequéncia de agao erosiva de correntes fluviais na a-

rea de desenvolvimento da paleoturfeira (SP-18, SP-22 e SP-
27).

As sondagens revelaram tambem, que a continuidade
da camada nos rumos N e NV esta comprometida devido ao adel

gacamento revelado nos furos S5P-10, SP-13 e SP-17.

Desta maneira pode~se considerar que & camada de
carvao, jacente na area de Sapopem&a, acha-se definida nas
isopacas acima de 0,80 m restando apenas a confirmaggo pa-
ra SW, que sera testada através da execucdo de pelo menos
dois furos, tao logo sejam mapeados os diques de diabasio
frequentes nesta parte da ares (mapa de is&pacas da camadsa

de carvao, em anexo ).

Em conseqguencia das coordenadas incorretas dos 9
primeiros furos foi necessaria a retificagao de todas as
coordenadas. Assim a malha inicial 500x 500 met?os, com di
regao N, sofreu uma rotagac.de 27° para W e um deslocamento
de 1.200 metros para N. As folhas de acompanhamento dos fu
ros (em anexo) indicam os valores corretos das coordenadas

UTM e cotas da boca dos furos conclvidos e em andamento.
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A metragem executada no 19 semestre de 1981 pro
porcionou gastos totais de (r€ 47.276.000,00 resultando o
custo total de Cr® 6.667,00/metro perfurado.

Para o 292 semestre os recursos alocados para a
continuidade do projeto sao de Cr$ 50.628.000,00 e a progra
magao de sondagem devera se prolongar ate o més de novembro
e deverao ser perfurados cerca de 5.500 m distribuidos emn

9/10 furos.

3. CONCLUSOES E RECOMENDAGOELS

O mapa de isopacas da camada de carvao, em anexo,
tragcada em fungao das informagoes de todos os furos conclui
dos no Projeto Sapopema e dados advindos de outros proje
tos, permite assegurar que a referida camada esta delimita

da todas as direcoes exceto em sua parte SW, ainda care-

. ~ F .
cendo de informacgoes de subsuperficie.

Nestas condicoes pode-se estimar as seguintes re
servas medidas: 3031106t para a area envolvida pela isopaca
de 1 m.e 40x1061: contidas na area sbrangida pela iscpacade

0,80 m.

Y . # .
Sugere-se, em consequencia, que o0s proximos furos
' ¥ - L]
a8 serem executados na area de Sapopema tenham como objetivo
L3 ] . & "
melhor definir a geometria da camada e confirmar os calcu

los de reserva dentro da malha quadrada de 500x 500 metros.

Além disso as informagoes desses furcs oferecerao
subsidios técnicos para a fase de detalhamento a nivel de
lavra. Taig furos deverao ser executados com, pelo menos,

umz das duas sondas Long-Year 44 em operagao na area até a

03



profundidade de 700 metros.

A terceira sonda disponivel, BBS-56 com capacida
de superior a 1.000 metros, recomenda-se, seja utilizada pa

ra execucao de um furo geminado ao SJ-0l-PR (S. Jeronimo da

Serra- Petrobras) objetivando confirmar a informagao daexis

téncia de camada de carvao com 3 metros de espessura 2
1.185 m de profundidade. O resultado positivo desta  sondz
gem conduzira a descoberta de nova jazida, que justificara
sondagens profundas nas areas requeridas pela CPRM (com al

vara) situadas entre esta e a jazida de Sapopema.
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DE ACOMPANHAMENTO DE FUROS DO PROJETO: ~ DATA:
CARVAO SAPOPEMA cc. 4008

—— —
:_ .. |
4

CARVAQ
TOPO
ESPESSURA

’W- v )
ATUAL [suPE

OBSERVA

il

sp-of:‘ d 09.02.80

‘| sP-02-PR

SP-03-PR

e
S
3

SP-04-PR 25.06.80

-rm“ 3 e n—
| | 37240m
T o -m-m Ty “
iy SR SIS T leom | vy
[ saries &
| ramarsw | | 4m.20m
SP-11-PR 550.0 Teresinag
|__twa |
__s7i.3om
I = - ' P PR— PP 'S,

i



‘_--ll -.hh
= &= | 5
- [ & : -

FOLHA DE ACOMPANHAMENTO DE FUROS DO PROJETO: DATA.
SAPOPEMA c.c. 4008
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DATA.

-
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&
FOLHA DE ACOMPANHAMENTO DE FUROS DO PROJETO

p— OBSERVAGOES

-
<
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-
<
Q.

<
P
VNI
o
o
P

®
3
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3 <
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FURO

Concluide

Concluido

Teresine
Teresina

336. 70m
621.10m

28.09.

05.09.8I

548.740 E

7.3569.650 N
7.368.700 N

7.372.575 N
7.369.700 N

sﬁ-u --Pl
SP-25 - PR
SP-26- PR
SP- 27 - PR
SP- 28 - PR
SP - 26A- PR
SP-29 - PR
SP-30 - PR




. & _ ®

FOLHA DE ACOMPANHAMENTO DE FUROS DO PROJETO. e TR BN
CARVAO SAPOPEMA c.c. 4041

4

COORDENADAS
(UTM)

SP -35 - PR

DATA | PrROFuUNnD.| CARVAOD PROFUND.

TOPO
TERMING | FINAL |cepessura| ATUAL |8

375.50m
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|
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Teresino
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\ FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGHWF

. RUA WASHID c;u_.alt.,"' 675 - CAINA POSTAL, 1231- FONE:21-1683 - C.G.C. 92.816.60.7 0 « .
\_ /’ PORTO ALEGRE — RI0 GRANDE DO SUL — BRASIL

20375

TIPO DE DOCUMENTO: ___CERTI.FICADO— NUMERO: PROCESSONO: _010025

Intertss:ado COMPANHIA DE PESQUIS»\ DE RECURSOS MINERAIS - CPRM
Rua Banco da Provincia, 105 - Porto Alegre .- RS

Identificacao da_a'nostra: 'SP-07-PR Camada unica.

Solicitacio do Interessado: “Ensaios e analises em testemunhos de sondagem de car!
———————a0. coniorie ct. n® 735/SUREG-PA/80 de 10 de dezembro de 1980.

Peso da amostra: 3.7338 - , . :

Data ;la'an:'ilise: Janeiro e fevereiro de 1981.

b RESULTADOS

- Amostra Total Flutuaco Total 1,85 |,

Cinzas, % . b.s. 43,1 24,8 -
Ercottes b o s e TG TR Tt
Poder Calorifico. cal/g b.u. T |
Poler Calorifico. cal/g b.s. m 5341 |

-
-

P2so esnecitico aparente. ¢/cn” ELT e B N

Fracoes densimétricas Peso, | Cinzas, Em:offe. ‘ M. Volateis | F.S.1 |,
1/8" X 200 resh b Obed | b.s.4 DeB. 3 | :
-1,50 33,4 12,3 3,2 38.4 |- .1 =
- 1,508 .65 13,0 S . 8 "
O. 1,65 X 1,85 13,9 45,6 6,0 - - 3
1,882, 10 13,7 63,6 4,3 - - l
3 + 2,10 22,4 o (L ), AR B -
200 mesh X 0 6 |. 454 |nasss | . -
Reconstituida | 100,0 | 45,2 | 5,8 | ; w -

- ey

%«/ /1/41:3 /‘//"??I/{:{(.

IVONE MARLA ACGCSTINI
Teenica Rcspo:w avel

Enr'-;,..\ de Minas
CRE: f 513 c:"l l"'gf.',laﬂ M {\ L *L_‘
, S
Tl N b St b s bz
?/f “,U \,L””’.U] ' [\,Dlrctor Técnico
7‘1 AU‘J'IIO ,'c\ 1.10( \(0
Co

ordenador do Iwpartamento
uc lcc:nolon a Qu 1 1c.1

Porto Alcgre, 13-de marco de 1981.
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v FUNDACAD D= CIEMCIA E TECNOLC:

HUAN aSkhHI M LULZ, C0Y CodAS POSTIAL, 1oL - FONE: Metv ™ § < $.00.6. 92.816.40..
_,/, ' PORTO ALECGAHE = RIO GRAMDE DO SUL — ZHASIL
. - 1 '1 -
TIPO DE DCCUMENTO: _CERTIFICADO o wUMERO: _5_(1_3_/_6__ FROCESSOND PL_U—S

iIntercssado: COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM
Rua Banco da Provincia, 105 - Porto Alegre -~ RS

SP-05-PR Camada unica.

Ickn~>ficacao da amnostra:

_____'_____1 .

QomJCLtacao do Interessado: Ensalos-e analises em testemunhos de sondagem de car
vao, ccnrorie ct. n® 735/SUREG-PA/SO. de 10 de dezembro de 19S0. |

eso da amostra: 4.380g

L —

Data da analisc: Janeiro e fevereiro de 1981.

RESULTADOS

.
¥
i e mr e aerw e ———
- A
w

SIS Amostra Total | Flutuado Total 1,85

i Fragces densinctricas: ‘ Peso, | Cinzas. | Enxcire, | M. Veliteis | F ..S..ImII

: 1/8" X 200 mosh _ ! aE b.s.% b.s. % '

{ =100 - SR 10,7 1,5 35,0 iy 2

" 1.508F 1085  MEEE | 29.3 8,0 28,3 .
('..* 1. 688 1088 - Q Q 16 - 3 49 - o
TR 1,.89WE 290 10,2 6.8 | 6,28 .4 e

B2 N0 45 . 8 89,1 43" | a .
200 mesh X 0 6.0 | 64,9 5,1 -
'. nc......v-munm $0.0 | 88.65) "853 u k .

; f ‘ Porto Alegre, 20 de margo de 1981.
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(ol ((,5 PAUTO REXATO DCS SANTOS SOUZA
( trrJ' llf . 2\ | Diretor Teécnico
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~~, FUNDACAQO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

) - RUA WASHHINGTOM LUIZ. 675 - CAIXA POSTAL, 1964 - FONE: 214628 — C.(.C 92.816.6. - 01 67
B _,-/'} POIRTO ALEGARE — RIO GRANDE DO 5UL — BRASIL :
| CERTIFICADO - | |
TIPO DE DOCUMENTO: NUMERO: __?_9_7_99__. PROCESSO NO: 10216
Interessado: COMPANIIIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM
_ ' Rua Banco da Provincia, 105 - PORTO ALECRE - RS
Identi ficacao da mcﬂrn . Furo SP-10-PR Camada Cnica .

Solici tacio do Intcrﬂssqdo Fnsaios e analises em testemunhos de sondagem de car-!
vao conforme ct.n® 023/SUREG-PA/81 de 08 de Janclro de 1981.

Peso da amostra: 1.056 g
Data da analise: Fevereiro e margo de 1981.
"RESULTADOS

"“.

O. ANNLISES e Amostra Total Flutuado Total 1,85 IIJ
Unidade iligroﬂcégiéfl_.. % 4,9 II
Cinzas, b.s. 5 15,0
\aterias Velateis, b.s. % 51,0
Enxofre. b.s. § 4,0
Poder calorifico superior.b.u. gal/g] - 5899
Pcder C'ulOllJ.l_CO stperior.b.s cal/g - 6203 “rs
Pesc especifico aparente. e/am? | 1,3 1,3 | I
Fracoes densinétri-| Feso lUnidade Hi- |Cinzas,| M.Voliteis | Enxofre.| « s 1 |
cas 1/8'" X 200 meshi &5 |;1OECCp1Cﬁ.E Dot b.s.5% b.s.% I
- 1.40 41.1 + 4.6 6,5 50,3 . 1 l
1,40 X 1,50 18,5 4,1 15,7 29,8 4,0
ﬁ'. 1,50 X 1,65 13,8 3,7 26,9 24,8 4,5
= 1,65 X 1,85 7.1 4.0 41,7 22,4 0,0
( 2,00 2,9 4,5 5143 19.9 0,4
' 1'85)&7 H 12 .4 < IO 8 L " Ryl 8,2
200 mosh A 32| 1,5 209 |, 20,4 O,
Reconsts tliiaa 100 .0 - 23.7 - 0,9

/m/ // il 7{/0:‘441'

IVONE MARIA AGOSTINI . | _ 1

Técnica Respensavel
Eng?. dc Minas

vl CRE ;;51 NS L mm
Q}LLL‘ [ 'f- ’\i AR
AGRELIO ‘cw..u..\lq 1)

7/ Coordenador do Departamento
de Teenolopia Quimica

YRUIG) Toie

rOS SANTCOS SCUZA
D\VJ Dirctor Tccnico

OS MESUL “ana s FONTICOS NESTE UOCUV TS T O T SIGNWIFICACA) PLSTRITA € SL AVLICA c ACLLSIVANVENTL A 7Y s
sAhranat SONE NTE RO RADSFA DU L TATOS? SMAINTEG
/mac. § L e DY, i
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3. FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLCGIA

V.i' - ,' RUA WASHINGTORN LULS, 675 - CAIXA PO3TAL, 1831 - FOMNE: 21-46°8 - C.G.C. 92.816.5.... 223367 ~
Y PORTO ALEGRE — RIO GRANDE DO SUL - 68RASIL
CERTIFICADO 50701

TIPO DE DOCUMENTO: ____ NUMERO: pRoOcessoNO: 10216

Intercssado: COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSCS MINERAIS - CPRM
Rua Banco da Provincia, 105 - PORTO ALEGRE - RS

_I__c’i_cnti{' icacao da a'no:strn: Furo SP-12-PR Camada CUnica s

L ]

Solici tacio do Interessado: Ensaios e analises em testemunhos de sondagem ce car-!
vao conforme ct.n® OLJ/SL""\EG—P\/SI de 08 de janeiro de 1YSl.

Peso da amostra: 2.333 g

Data da analise: Fevereiro e margo de 1981.

"RESULTADOS

Ii‘
Anostra Total Flutuado Total 1:85 |

AVDSTRAS
ANALISES

Ueidade higroscopica. $ 3,7 4,0

Cinzas. b.s. $ e

‘laterias Volateis. b.s. | - Pl 33,7 .
% 6,9 5,2

|
|
¢
|
|
Poler calorifico superior.b.u cal/g ‘
o N e |
|
!
I
i
i

'.'-H
l"}
et
L
c
n
-]

Enxefre. b.s

Peso esreciflico aparonte. n/m*’ I .

-

Fracoss densindtri-

Peso |Unidade Hi-
1/8" X 200 mesh| ¢ i

M.Volateis | Enxofre.| g 5.1

cas D.S. % 0. 5%

-1 4,1 1
1,40 X 1,50 5,4 y:
1,50 X 1,65 6,2 -
1,65 X 1,85 7,1 }
1,85 X 2.00 6,2 -

+ 2 00 - 20,1 3
00 Pesn \ 20,4 o | " :
RoCoONs Tl Luldn - 29,5 | - DR . | 2 !i

IVONE M\RIA AGOSTINI
Téecnica Responsavel

" Porto Alegre, 05 de abril dec 1981. ;
\4’ %Q{ﬁ AI{‘]!M . | I
Enc®. de Minas ' QL(J
REAZ. :1: Sa R gno LL
l 1/ [ i k\m\g LheE S
| \/

|
U 7 Dnc._or Tecnico '
...141
AUREL 10 \\TL\IQ \GO |
}Coorc‘cnﬁdm do Departamento

de Tecnologia Quiimica
U% ML S  TADDS CUNTITI T SNISTE DALUNIANTO TEM SIGNIFICACAD REST R T A | SE AL CAN ENCLUSIVAMENTE A ° *rA “
I AL SCVENS f.'-;t.i;l.n.r-l.hlt Linduoud A 1T oA, |
[mac T w I |

— E - - e —
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.y FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Py o ) RUA WASHINGTON LUIZ, 675 - CALXA FOSTAL, 1864 - FONE: 214623 - C.G.C.G2.816.6.. - - w0107
- / PORTO ALEGRE — RIO GRAMNDE DO SUL - BRASIL.
) CERTIFICADO - 50702 |
TIPODEDOCUMENTO: ______ NUMERO: PROCESSO NO: 10216 _
Intcressado: COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM

Rua Banco da Provincia, 105 - PORTO ALEGRE - RS

Identificacio da amestra: Furo SP-11-PR Camada Cnica -~

Solicitacao do 'Inturfsindo:Er;saios e analises em testemunhos de sondagem de car-
vao. conforme ct.n® 025/SUREG-PA/81 de 08 de janeiro de 1581.

« |Peso da arostra: 1.639 g
Data da andlise: - Fevereiro e marco de 1981.
s

RESULTADOS |

: . ANKLISES a2 Flutuado Total 1,35 ! |
Uricdade higroscenica. 3 | 3,7 :
Cinzas, b.s, % | 16,3
Matérias Voldteis, b.s. § | e L SER T
Enxofre, h.s. % 5,4

|

|

i

:

|

i

Poder calorifico superior.b.u cal/s 5801 i

Pader calorifico simerioer,b.s. cal/e 6043 l

Peso cspecifice oparente. j‘[f(‘ﬂs | 1,3 159 ”

— - - - - a - [ I

Irago:ss densinetri-| Peso. Unidade Hi- |Cinzas,| M.Volateis | Enxofre.| - g 7

cas 1/8" X 200 mesh| % |groscépica,$| b.s.S b.s.3 §. o540 T

- 1,40 | 37,5 4,1 6,7 o . 4,4 1172

1,40 X 1,50 25,0 3,6 16,8 31,2 5,5 - O
: . 1,50 X 1,65 13,9 . P, 27,2 27.53. 6.7 -
= 1,65 X 1,85 9.7 3.4 400 215 8’5 ;
| 1.85 X 2,00 1,5 3,4 44,3 20,7 13,6 -

x 2.00 93 35 76 .0 14,2 10.1 . |

AULIEEGH I 3.5 3.2 24 8 TS Y o B R

necoistitulda 100 .01 - b oA 0.1 I L _“’ |

9

/ / ). - Porto Alegre, 03 de abril de 1981. !
rnd [f/.'.,?.;i; /,i/ﬁﬁ*ﬂ |

IVONE M\RIA AGCSTINI

Técnica Respensavel
Eng2. de Minas

.} CRBA 77513 s f..c}:iao \ ‘ D‘L .

e ] ) A & : K&t = d .'L,-t.!_ :
L/,':H'I { dgr( L F "l f E’; ‘\,ZL(,’;‘L”&;& AU r;;ii“ﬁébn;kéﬁ?ﬁ;s_ SOUzA )
IO ATl _ '/A}\ Piretor Teenico

/o Coordenador do Departamento
de Teaologia Quimica
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FUNDACAO "DE™ C1ENCIA E"“T‘ECNOLOGIA

RUA WASHINGTON LUIZ, G75 - CAIXA POSTAL. 1864 - FONE:21-4688 - C.G.C. 92. B16.685/0001-67
PORTO ALEGRE — R1O GRANDE 00 SUlL-— BRASIL

bk

. CERTIFICADO o YAy )
TIPO DE DOCUMENTO:  ___NUMERO- 5—6531 ROCESSO NO: 11132

Interessado: COMPANHIA IE PESQUISA DE RECURSOS \[I\t.RAIS - CPRM
Rua Banco da Provincia, 105 - PORTO-ALEGRE - RS

Identificacao da amostra: Puro SP-15-PR Camada Unica

Sol1c1tacao do Interessado “Ensajios e analises em testemmhos de sondagem de car !
vao conforme ct.n® 220/SUREG-PA/81 de 29 de abril de 1981. 1|

Peso da amostra: 1217 g |

|

"
1

Data da analise: Maio e junho de 1981.

RESULTADOS

- > e ‘
AMDSTRAS Amostra Total Flutuado Total 1.85

Umidade hiqrosc:fipica. S 5.5 5.8 !l
|Cinzas. b.s. - 20,4 2.7 |
Materias Volatels b.s __%_ - ] ; - - I:
nxofre. b.s..% - - ) 7.7 T 4.2 ) H
|Poder calorifico superior.b.u .cal/g 5790 | |'
o

oau calorifico Super ior.b.s.. cal

eso especifico aparente . ﬂ/cn

= | o -l o | iy | | r
Cinzas,| M.Volateas Enxofre . | £.5.1
b.s.% b.s.% b.s.% l

Fracoes densiretri- PesoUnidade Hi-
cas 1/8" X 200 mesh| % [groscopica,$

r

- 1,50 67,5 5,8 8,8
1,50 X 1,65 8,5 4.,8 6,1
1,65 X 1,85 7,6 4,7 1,6
1,85 X 2,10 2,4 4,5 3.8
| + 2,10 0,3 3,0 1,1
700 mesn N U 17 35
Reconstitwaa G .8
| Z'ﬂf Lt b /Jﬁ)pé«i | ‘
JVONE MARIA AGOSTINI
' Tecnica Responsavel | .
Eng®. de Minas ~ o
/é PA[QW ?: /LD/\&I/ISO/}K\ ELLL {

\Um'_,'l 10 ANTONIO ZXGO \Dlrctor Exccutivo

Coordenador do Departamento

l -+ CREA 27513 Sa Regiao
|
’ de Tecnologia Quimica-

{ OS RESULT ADOS CONTIDOS NESTE DOCUMENTO TEM SIGNIEICACAD RESTRITA E SE APLICAM EXCLUSIVAMENTE A ANCLTRA
/fﬁ"' rAIADA E SOMENTE PODERAD SER PUALICADOS NA IRTEGRA, |
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{'E»“ FUNDACAGC—DE—CIENCIA™E~TECNOLOGIA
iy RUA WASHINGTON LUIZ, 675 - CAIXA POSTAL, 1864 - EONE:21-4688 — C.G.C. 92.816.685/0001-67

PORTO ALEGRE — RID GRANDE DO SUL-— BRASIL

CERTIFICADO 5
TiPO DE DOCUMENTO: NUMERO: 52625 _PRDCESSON“:__911132

Interessado: COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM
Rua Banco da Provimcia, 105 - PORTO ALEGRE - RS

——

Jdentificacio da amostra: Furo SP-14-PR Camada Unica

Solicitacao do Interessado: Ensaios e analises em testemmhos de sondagem de car-
vao conforme ct.n® 220/SUREG-PA/81 de 29 de abril de 1981.

Peso da amostra: 989 g

:
I
T
!

‘|Data da analise: Maio e junho de 1981.

RESULTADOS ‘ - |

[ = TE R PR L
-

Umidade higroscopica. b | 5.5 6,6 |
Cinzas. b.s. .} 39,0 17,6
Materias Volateis, b.s. ,%___ L - _ B - 3
-n_xofre._ b.s.. % B 7.9 ~ 3.0
Poder calorifico superior.b.u.cal/g 4252 5876
Poder calorifico supericr.b.s..cal/g 4499 . b291
Peso €s ecifico amarente. g/mz” 1,63 - 1,37
- - . . — i T ~ . —
Fragoes densimetri-| Peso Umidade Hi- jCinzas, M.Volateis | Enxofre.} p.s.1
cas 1/8" X 200 mesh sroscopice,%| b.s.% | - b.s.% b.s.% | |
' 3,0 1
3,9 - :
{ 4,2 - 5
5,1 - [
17,0 - |
200 resh N 0 95 |- -
Reconstitulda 100,00 - J - i[
/ | | Porto Alegre, 26 de junho de 1981.
| W /%Mﬁ ){%;«A«J | ‘
; TVONE ARIA AGOSTINI o
Técnica Responsavel l

Eng?. de Minas
CREA 27513 Sa Regiao

ALO DANI FRAQUELL .

{Diretor Executivo

[} = i & - pgguiryeral N —t i A ey pak B

Coorddenador do Departamento
de Tecnologia Quimica

- p—— - 4 el wf— o e e e kel N

| 05 HESULTADOS CONTIDOS NESTE DOCUMENTO +€M SIGNIFICACAD RESTRITA E SE APLICAM EXCLUSIVAMENTE A AMOSTRA
fﬁ:lf,l.un[]n £ SOMENTE PODERAQ ScR PUBLICALOS NA INTEGRA.
, ¢

F s - - e m e e == m e W mmt W Ea w . pEpreeaye——— I L - b — e & - - Bl S— i g = — =

—y

O N TR A M R ' SV T BN



X

i 7w:~';-uADA £ SOMENTE PODE RAO SER PUBLICADOS N4 INTEGRA,
| 1
. ot

TIPO DE DOCUMENTO: _ ___ NUMERO: _

ffrw"!":

FUNDACAO ™ DECITENCTATE TECNOLOGIA
ROA WASHINGTON LUIZ, 675 - CAIXA POSTAL, 18G4 - FONE:21.4688 — C.G.C. 92.816.685/0001-0L7
‘ PORTO ALEGRE — RIO GRANDE DO SUL-— BRASIL

-CERTIFICADO © 52622  erocessono: 911132

Interessado: COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSCS MINERAIS - CPRM

rua Banco da Provincia, 105 - PORTO ALEGRE - RS

Identificagao da amostra: Furo SP-13-PR Camada Unica l

Splicitacao do Interessado: Fnsaios e analises em testemmnhos de sondagem de car-i

vao conforme ct.n® 220/SUREG-PA/81, de 29 de abril de 1981. |

Peso da amostra: 1416 ¢

Data da analise: Maio e junho de 1981.

il

|

RESULTADOS

_ 3 l

ANALISES MDSTR‘\S- Amostra Total Flutuado Total 1,85 |
Umidade higrescopica, % - 2,1 2,0 - l
Cinzas, b.s. .} _ 36,6 - 16,1 '
Matcrias Volateis, b.s.,% L T T j
nxofre, b.s..% 15,2 43
Poder calorifico superior.b.u.cal/g 4524 6523 E
Poder calorifico superior.b.s..cal/g| 4621 6656
/IPeso especifico aparente . o/cn> 1.68 1.41 ) }
|

- .. : . . .
Fracoes densinétri-| PesoUmidade Hi- [Cinzas,} M.Volatels Enxofre .
cas 1/8" X 200 mesh{ % |groscopica,%| b.s.%

= 1,50 38,6 1,9 9,5 32,1 3,5

1,50 X 1,65 10,0 2,3 28,4 25,4 6,1 ;

1,65 X 1,85 6,1 2,8 40,2 9,1

1,85 X 2,10 3.9 3,0 52,1 - 11,3 *

- 42,10 36,9 2,1 68,1 - 33,0 lt

200 mesh N ) 4 3 - 4.8 ?
Reconstitulda 100 0 - 38 .0 _ 15,8 —

Porto Alegre, 26 de junho de 1981.

IVONE MARIA AGCSTINI - o
Tecnica Responsavel _ -

Eng?. de Minas i
CREA 27513 8a Regiao ~ '

el - - 2
AURELTO ANTONIO ZAGO
¢ “Coordendador do  Departanento

de Tecnologia Quimica

XL DI
//\lDirctor Executivo

05 RESULTADOS CONTIDOS NESTE DOTUMENTO TEM SIGNIFICACAO RESTRITA E SE APLICAR EXCLUSIVAMENTE A AMOGTRA
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. /Gy FUNDACAO DE CIiENCIA E TECNOLOGI/

FF,}: » ¥4 RUAWASHINGTON LUIZ, 675 - CAIXA POSTAL, 1864 - FONE:21-4688 — C.G.C. 92.816.685:000" +
Gl PORTO ALEGRE — RIO GRANDE DO SUL — BRASIL
CERTIFICADO | 5267 ¢ 011132
' 71PO DE DOCUMENTO: _ NUMERQ: __ &£ O L 7 PROCESSON®:

- -—f_________________._———————-————_"-_'"_—'—“—__‘-—

Interessado:

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM i
Rua Banco da Provincia, 105 - PORTO ALEGRE - RS |

Identificacﬁo da arncst*ra: Furo SP-16-PR Camada Unica

Sohc:.tacao do Interessqdo Encaios e analises em testemmhos de sondagem de car-.
vao conforme ct.n® 220/SUREG-PA/81 de 29 de abril de 1981.

g = -.'.l-l-q—ll_--l.!—-l-l

Peso da amostra: | 1235 g
ata da anilise:  Maio e jumho de 1981.
"RESULTADOS
| . N . ;
A\:.;LISES ADSTR.\S Amostra Total ' Flutuado Total 1.85 !
Umidade higrosccopica. % N 1,4 1,1 ‘
Cinzas, b.s. .} - 33,7 B 20 .9 . ;
Materias Volateis, b.s.,% - i - . - - ‘F
nxofre. b.s.,% 8,1 6,1 ‘
Poder calor 1f1co superior,b.u.cal/g 5320 o 6496 |
Poder calorifico superior.b. 5..:.."::,',‘.{3I - 5395 6568 "
Peso especifico aparente. g/m13 - 1,39 ' 1,20 i |

U]'udade H1- Cinzas,| M.Volateis | Enxofre. 1:_5;1

0

groscopica, %! b.s.% b.s.% b.5.%

Fracoes densimctii-
cas 1/8'" X 200 meshi|

| - 1.50 / 21,8 11/2
¥ 1.50 X 1.65 274 184 -
N 1,65 X 1,85 40,5 - -
1,85 X 2,10 54,7 - _

+ 2,10 69,2 - - 1
200_wesh X 0 . 379 | - " 85 b -
leconst: L"LllGEi 100 .0 - 3‘3 4 _ . = :

ﬂ ~ Porto Alegre, 26 de junho de 1981. !

p e / % - -

IVONE MARIA AGOSTINI |

Tecnica Respons avel
Eng®. de Minas

N CREA 27513 8a Regiao

AURELTIO ANTONTIO ZAQO
oordcnador do Iepartamento
de Tecnologia Quimica

O RESULTADOS CONTIDOS NESTE DCCUMENTO TEN SIGNIFICACAO RIESTRITA € SE APLICAN EXCLUSIVAMENTE A ALIOSTRA
/fll ISALADA ESOMENTE PODERAD SER PURLICADOS NAINTEGRA,
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, A ALVARA ANEXO
_ Kd'w__’ Fm. Serra Geral /—/ Falha FUROS PIONEIRDS EXECUTADOS ARE A D.N.P.M. 0BS. SUBSTANCIA - i b W i s
Avd _IF'“- Botucatu. 77" Folha c/ dique de diabdsio @ c/carvio PR:OL | 920334779 | CARVAO | 4479 | 26.08.80 LOCAL DISTRITO | MUNICIPIO | COMARCA "ESTADO
“ -4 —
2 & s _J | 5 | W s/ carvdo (NF-01,PP-27) PR-27 820620/ 79 FOSFATO 3127 16.06.80 ; S.J.da Serra S.J.da Serra S.J.da Serra
Gr. Rio do Raostro . Dique de diabasio '¢" S h s e | t S. da Laranjinha Congonhinhas Congonhinhas Congonhinhas Parana
--P .I - PR-28 820621/ 79 FOSFATO 3128 16.06.80 S apopema Sapopema S apopema
! . ing tat e f | I "
Fm. Teresina """ Contato de formagéo PR-29 820622/ 79 FOSFATO 3470 14.07.80 r 1
- FE S Q UTSA DE AREA ESCALA
- Area do projeto .
. g 3
oy e s PR- 31 k3 820624/ 79 u FOSFATO 3129 16.06,.80 | CARVAQ/FOSFATO 2.000ha. 1:100.000
PR-32 820 625/ 79 FOSFATO 347I |14 07.80 - ™+ — —
Pp Ipm_pumm PR-33 820626/ 79 FOSFATO 3472 14 07.80 REQUERENTE RESPONSAVEL TECNICO
— - t t
Brb AN ' PR- 34 820627/ 79 FOSFATO : 1 ‘l
= « PR-35 820628/ 79 FOSFATO 3656 18.07.80
R : CiA. DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM
o PCI GrUDO Itarare PR-36 820629/ 79 _ FOSFATO | JUDSON DA CUNHMA E SILVA
: i PR-3T | ORI - | FOSFATO | GEOLOGO 3740/D - 29 Regido
PR-38 | 820741/ 80 s Z GRS e :
PR -39 820 742/ 80 CARVAO




