
ANEXO I D - RESULTADOS DO MEV (EDS)

Análises mineralógicas realizadas em microscópio eletrônico de varredura (MEV), por espectrometria 
por dispersão de energia (Energy Dispersive Spectrometry – EDS), realizadas pelo Laboratório LAMIM-BE da 
Superintendência de Belém do Serviço Geológico do Brasil SGB/CPRM.  A partir dessas análises foi possível 
avaliar a composição química dos minerais.



Element Wt% Wt% Sigma 

O 56,38 1,44 

Si 43,62 1,44 

Total: 100   

Element Wt% Wt% Sigma 

O 55,85 1,2 

Si 44,15 1,2 
Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 50,02 1,01 

Na 3,86 0,34 

Al 9,55 0,4 

Si 29,67 0,71 

K 6,91 0,34 
Total: 100 

Amostra PB 01A 
(Detalhe 1 - PONTOS) 



Amostra PB 01A 
 (Detalhe 1 - PONTOS) 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 48,74 1,01 

Na 3,77 0,33 

Al 10,41 0,4 

Si 29,65 0,7 

K 7,43 0,34 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 51,24 1,08 

Na 7,24 0,49 

Al 11,37 0,49 

Si 28,46 0,77 

Ca 1,67 0,24 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 52,21 1,11 

Na 5,32 0,45 

Al 12,61 0,51 

Si 25,58 0,74 

Ca 4,29 0,32 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 50,43 0,87 

Na 4,55 0,33 

Al 13,4 0,4 

Si 25,43 0,57 

Ca 6,19 0,28 

Total: 100 



Amostra PB 01A  
(Detalhe 1 - PONTOS) 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 52,65 0,8 

Na 4,82 0,32 

Al 13,43 0,38 

Si 23,51 0,52 

Ca 5,59 0,24 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 44,55 1,2 

Mg 6,65 0,4 

Si 22,81 0,65 

Ca 12,37 0,47 

Fe 13,62 0,66 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 42,67 1,26 

Mg 5,43 0,38 

Al 1,17 0,23 

Si 21,59 0,65 

Ca 12,18 0,47 

Fe 16,96 0,75 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 30,35 1,08 

Ti 2,23 0,29 

Fe 67,42 1,08 

Total: 100 



Amostra PB 01A  
(Detalhe 1 - PONTOS) 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 27,74 1,15 

Ti 3,61 0,35 

Fe 68,65 1,14 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 44,84 1,17 

Mg 6,01 0,39 

Al 0,76 0,23 

Si 24,36 0,68 

Ca 8,24 0,39 

Fe 15,79 0,71 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 45,48 1,25 

Mg 5,77 0,39 

Al 0,67 0,22 

Si 23,16 0,69 

Ca 12,56 0,49 

Fe 12,35 0,67 

Total: 100 



Amostra PB 01A 
(Detalhe 1 – LINHAS) 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 49,48 0,68 

Na 5,35 0,26 

Al 13,4 0,31 

Si 26,06 0,44 

K 0,39 0,1 

Ca 5,32 0,2 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 49,52 0,44 

Na 5,15 0,16 

Al 13,24 0,2 

Si 26,32 0,29 

K 0,4 0,06 

Ca 5,36 0,13 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 50,08 0,6 

Na 5,63 0,23 

Al 12,83 0,27 

Si 26,74 0,4 

K 0,84 0,1 

Ca 3,89 0,16 

Total: 100 

L1 

L2 

L3 



Amostra PB 01A 
(Detalhe 2 - PONTOS) 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 48,76 0,81 

Na 7,34 0,37 

Mg 0,91 0,19 

Al 10,64 0,35 

Si 29,29 0,57 

Ca 0,48 0,13 

Fe 2,58 0,3 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 50,02 0,8 

Na 7,81 0,38 

Al 10,13 0,35 

Si 32,04 0,61 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 49,11 0,83 

Na 4,15 0,29 

Al 14,51 0,39 

Si 25,59 0,53 

Ca 6,64 0,27 

Total: 100 



Amostra PB 01A 
 (Detalhe 2 - PONTOS) 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 48,27 0,85 

Na 4,44 0,29 

Al 14,28 0,39 

Si 25,72 0,54 

Ca 7,29 0,28 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 49,43 0,85 

Na 5,21 0,32 

Al 13,34 0,39 

Si 26,47 0,56 

Ca 5,55 0,26 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 50,45 0,82 

Na 4,43 0,31 

Al 14,15 0,39 

Si 25,17 0,54 

Ca 5,81 0,26 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 48,3 0,81 

Na 5,82 0,35 

Mg 0,97 0,18 

Al 10,56 0,35 

Si 30,02 0,58 

K 1,53 0,17 

Fe 2,81 0,31 

Total: 100 



Amostra PB 01A  
(Detalhe 2 - PONTOS) 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 45,98 0,98 

Al 11,72 0,37 

Si 16,56 0,45 

Ca 15,48 0,42 

Fe 10,25 0,47 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 46,52 0,97 

Al 11,87 0,37 

Si 16,6 0,45 

Ca 15,81 0,42 

Fe 9,21 0,45 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 47,65 0,94 

Al 9,63 0,33 

Si 29,79 0,63 

K 12,94 0,38 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

S 42,63 4,79 

Zn 57,37 4,79 

Total: 100 



Amostra PB 01A  
(Detalhe 2 - PONTOS) 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 52,7 0,76 

Na 7,56 0,34 

Al 9,06 0,3 

Si 27,01 0,52 

K 0,45 0,11 

Ca 1,08 0,13 

Zr 2,14 0,46 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 49,05 0,92 

Na 0,95 0,24 

Al 11,32 0,36 

Si 16,84 0,44 

Ca 13,56 0,38 

Fe 8,28 0,41 

Total: 100 



Amostra PB 01A 
(Detalhe 3 - PONTOS) 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 49,91 1,02 

Na 5,49 0,4 

Al 13,31 0,47 

Si 27,5 0,7 

Ca 3,8 0,28 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 50,53 1,05 

Na 5,42 0,42 

Al 12,94 0,48 

Si 26,42 0,71 

Ca 4,69 0,3 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 47,31 1,15 

Na 1,11 0,26 

Al 9,64 0,42 

Si 29,56 0,77 

K 12,37 0,47 

Total: 100 



Amostra PB 01A 
 (Detalhe 3 - PONTOS) 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 45,99 1,05 

Na 2,69 0,3 

Al 10,98 0,4 

Si 31,98 0,73 

K 8,35 0,36 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 50 1,04 

Na 4,99 0,39 

Al 13,48 0,47 

Si 25,96 0,68 

Ca 5,56 0,31 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 51,77 0,95 

Na 1,98 0,27 

Al 12,08 0,39 

Si 21,61 0,55 

Ca 12,56 0,4 

Total: 100 



Amostra PB 01A 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 49,88 0,58 

Na 4,53 0,21 

Al 11,71 0,25 

Si 27,75 0,39 

K 3,49 0,15 

Ca 2,65 0,14 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 49,85 0,51 

Na 4,94 0,19 

Al 12,85 0,23 

Si 26,38 0,34 

K 1,09 0,09 

Ca 4,87 0,15 

Total: 100 

L1 

L2 

 Detalhe 2 -  PONTOS 

Detalhe 3 - PERFIL 



Amostra PB 16 D  
(Detalhe 1 - PONTOS) 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 50,63 0,5 

Na 8,28 0,24 

Al 10,1 0,22 

Si 30,99 0,37 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 50,55 0,5 

Na 8,27 0,24 

Al 9,97 0,22 

Si 31,2 0,38 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 49,93 0,5 

Na 8,69 0,24 

Al 10,27 0,22 

Si 31,12 0,38 

Total: 100 



Amostra PB 16 D   
(Detalhe 1 - PONTOS) 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 44,94 0,66 

Mg 8,05 0,23 

Al 1,95 0,14 

Si 22,72 0,35 

Ca 13,23 0,26 

Ti 0,67 0,11 

Fe 8,44 0,29 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 44,92 0,67 

Mg 8,17 0,22 

Al 2,2 0,14 

Si 22,69 0,35 

Ca 13,56 0,26 

Ti 0,77 0,12 

Fe 7,69 0,28 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 50,53 0,49 

Na 8,59 0,23 

Al 10,21 0,21 

Si 30,67 0,36 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 44,92 0,66 

Mg 8,09 0,22 

Al 1,77 0,13 

Si 22,43 0,35 

Ca 13,57 0,26 

Ti 0,72 0,11 

Fe 8,5 0,29 

Total: 100 



Amostra PB 16 D  (Detalhe 1 - PONTOS) 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 39,1 0,56 

Ti 3,1 0,16 

Fe 57,81 0,56 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 38,39 0,57 

Ti 6,52 0,21 

Fe 55,09 0,56 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 35,52 0,54 

Al 2,45 0,16 

Si 3,56 0,15 

Cl 0,27 0,08 

Ca 2,42 0,12 

Ti 2,44 0,14 

Fe 53,35 0,52 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 47,28 0,55 

Na 0,55 0,17 

Mg 10,96 0,27 

Al 7,16 0,23 

Si 17,13 0,3 

K 0,3 0,09 

Ca 0,29 0,09 

Fe 16,32 0,38 

Total: 100 



Amostra PB 16   
(Detalhe 1 - PONTOS) 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 46,74 0,55 

Na 0,66 0,18 

Mg 11,41 0,27 

Al 7,41 0,23 

Si 17,9 0,3 

K 0,35 0,09 

Ca 0,37 0,09 

Fe 15,16 0,36 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 45,17 0,58 

Mg 11,64 0,29 

Al 7,78 0,25 

Si 18,05 0,32 

K 0,38 0,09 

Ca 0,3 0,09 

Fe 16,68 0,4 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 39,66 0,55 

Na 3,6 0,25 

Al 4,26 0,18 

Si 11,56 0,23 

Cl 0,28 0,07 

Ca 0,68 0,09 

Ti 2,02 0,13 

Fe 37,94 0,47 

Total: 100 



Amostra PB 16  
(Detalhe 2 - PONTOS) 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 55,93 0,74 

Mg 2,23 0,16 

Al 1,43 0,12 

Si 2,16 0,12 

Ca 35,64 0,61 

Fe 2,61 0,22 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 55,19 0,73 

Mg 2,66 0,17 

Al 1,68 0,13 

Si 2,61 0,13 

Ca 34,51 0,58 

Fe 3,35 0,22 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 49,38 0,51 

Mg 11,54 0,26 

Al 9,08 0,23 

Si 14,64 0,26 

Ca 0,28 0,08 

Fe 15,07 0,35 

Total: 100 



Amostra PB 16  
 (Detalhe 2 - PONTOS) 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 44,57 0,65 

Al 9,25 0,23 

Si 16,69 0,3 

Ca 15,56 0,28 

Fe 13,92 0,35 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 47,89 0,61 

Mg 1,09 0,12 

Al 9,55 0,22 

Si 15,91 0,28 

Ca 15,3 0,27 

Fe 10,27 0,3 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 47,07 0,64 

Mg 1,09 0,12 

Al 9,54 0,23 

Si 16,19 0,29 

Ca 15,81 0,28 

Fe 10,31 0,31 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 46,87 0,64 

Mg 1,04 0,13 

Al 9,28 0,23 

Si 16,19 0,29 

Ca 15,33 0,28 

Fe 11,29 0,32 

Total: 100 



Amostra PB 16  (Detalhe 2 - PONTOS) 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 50,5 0,49 

Na 8,42 0,24 

Al 10,27 0,21 

Si 30,81 0,37 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 50,48 0,49 

Na 8,21 0,23 

Al 10,36 0,22 

Si 30,95 0,37 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 47,57 0,74 

Al 8,82 0,26 

Si 15,74 0,34 

Ca 14,44 0,31 

Fe 13,43 0,41 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 46,03 0,82 

Al 11,64 0,32 

Si 16,79 0,39 

Ca 14,77 0,35 

Fe 10,77 0,41 

Total: 100 



Amostra PB 16  (Detalhe 2 - PONTOS) 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 41,05 0,84 

Mg 5,22 0,35 

Al 3,46 0,28 

Si 4,92 0,28 

Ca 1,89 0,18 

Mn 32,33 0,71 

Fe 7,75 0,5 

Cu 3,38 0,49 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 42,64 0,88 

Mg 8,24 0,39 

Al 6,17 0,33 

Si 11,35 0,38 

Ca 0,81 0,15 

Mn 16,21 0,57 

Fe 12,81 0,55 

Ba 1,77 0,41 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 48,09 0,75 

Mg 0,98 0,15 

Al 9,53 0,27 

Si 16,22 0,35 

Ca 14,65 0,33 

Fe 10,53 0,38 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 51,04 0,67 

Na 8,56 0,32 

Al 10,22 0,3 

Si 30,17 0,5 

Total: 100 



Amostra PB 16   
(Detalhe 2 - PONTOS) 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 56,8 0,88 

Mg 0,72 0,15 

Ca 42,48 0,86 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 56,12 0,88 

Mg 0,59 0,14 

Ca 43,29 0,87 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

C 12,68 0,55 

O 49,69 0,86 

Mg 0,4 0,1 

Ca 37,24 0,66 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

O 46,91 0,78 

Mg 11,71 0,4 

Al 7,84 0,35 

Si 14,32 0,4 

Fe 19,22 0,58 

Total: 100 



Amostra PB 16   
(Detalhe 2 - PONTOS) 

Element Wt% Wt% Sigma 

C 13,96 0,6 

O 43,51 0,95 

Mg 1,11 0,12 

Al 0,51 0,09 

Si 0,97 0,09 

Ca 38,81 0,71 

Fe 1,13 0,17 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

C 12,58 0,54 

O 48,64 0,87 

Mg 0,31 0,1 

Ca 38,47 0,68 

Total: 100 

Element Wt% Wt% Sigma 

C 74,59 1,52 

O 22,34 1,54 

Cl 3,08 0,2 

Total: 100 



LISTAGEM DOS INFORMES DE RECURSOS MINERAIS



LISTAGEM DOS INFORMES DE RECURSOS MINERAIS 

SÉRIE METAIS DO GRUPO DA PLATINA E ASSOCIADOS 
Nº 01 - Mapa de Caracterização das Áreas de Trabalho (Escala 1:7.000.000), 1996. 
Nº 02 - Mapa Geológico Preliminar da Serra do Colorado - Rondônia e Síntese Geológico-Metalogenética, 
1997. 
Nº 03 - Mapa Geológico Preliminar da Serra Céu Azul - Rondônia, Prospecção Geoquímica e Síntese Geológico- 
Metalogenética, 1997. 
Nº 04 - Síntese Geológica e Prospecção por Concentrados de Bateia nos Complexos Canabrava e Barro Alto - 
Goiás, 1997. 
Nº 05 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica/Aluvionar da Área Migrantinópolis - Rondônia, 2000. 
Nº 06 - Geologia e Prospecção Geoquímica/Aluvionar da Área Corumbiara/Chupinguaia - Rondônia, 2000. 
Nº 07 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica/Aluvionar da Área Serra Azul - Rondônia, 2000. 
Nº 08 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Rio Branco/Alta Floresta - Rondônia, 2000. 
Nº 09 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Santa Luzia - Rondônia, 2000. 
Nº 10 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Nova Brasilândia - Rondônia, 2000. 
Nº 11 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica da Área Rio Madeirinha - Mato Grosso, 2000. 
Nº 12 - Síntese Geológica e Prospectiva das Áreas Pedra Preta e Cotingo - Roraima, 2000. 
Nº 13 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Santa Bárbara - Goiás, 2000. 
Nº 14 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Barra da Gameleira - Tocantins, 2000. 
Nº 15 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Córrego Seco - Goiás, 2000. 
Nº 16 - Síntese Geológica e Resultados Prospectivos da Área São Miguel do Guaporé - Rondônia, 2000. 
Nº 17 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Cana Brava - Goiás, 2000. 
Nº 18 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Cacoal - Rondônia, 2000. 
Nº 19 - Geologia e Resultados Prospectivos das Áreas Morro do Leme e Morro Sem Boné - Mato Grosso, 2000. 
Nº 20 - Geologia e Resultados Prospectivos das Áreas Serra dos Pacaás Novos e Rio Cautário - Rondônia, 2000. 
Nº 21 - Aspectos Geológicos, Geoquímicos e Potencialidade em Depósitos de Ni-Cu-EGP do Magmatismo da 
Baciado Paraná - 2000. 
Nº 22 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Tabuleta - Mato Grosso, 2000. 
Nº 23 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Rio Alegre - Mato Grosso, 2000. 
Nº 24 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Figueira Branca/Indiavaí - Mato Grosso, 2000. 
Nº 25 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica/Aluvionar das Áreas Jaburu, Caracaraí, Alto Tacutu e 
Amajari - Roraima, 2000. 
Nº 26 - Prospecção Geológica e Geoquímica no Corpo Máfico-Ultramáfico da Serra da Onça - Pará, 2001. 
Nº 27 - Prospecção Geológica e Geoquímica nos Corpos Máfico-Ultramáficos da Suíte Intrusiva Cateté - Pará, 
2001. 
Nº 28 - Aspectos geológicos, Geoquímicos e Metalogenéticos do Magmatismo Básico/Ultrabásico do Estado 
de Rondônia e Área Adjacente, 2001. 
Nº 29 - Geological, Geochemical and Potentiality Aspects of Ni-Cu-PGE Deposits of the Paraná Basin Magmatism, 
2001. 
Nº 30 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica da Área Barro Alto – Goiás, 2010. 

SÉRIE MAPAS TEMÁTICOS DE OURO - ESCALA 1:250.000 
Nº 01 - Área GO-09 Aurilândia/Anicuns - Goiás, 1995. 
Nº 02 - Área RS-01 Lavras do Sul/Caçapava do Sul - Rio Grande do Sul, 1995. 
Nº 03 - Área RO-01 Presidente Médici - Rondônia, 1996. 
Nº 04 - Área SP-01 Vale do Ribeira - São Paulo, 1996. 
Nº 05 - Área PA-15 Inajá - Pará, 1996. 
Nº 06 - Área GO-05 Luziânia - Goiás, 1997. 
Nº 07 - Área PA-01 Paru - Pará, 1997. 
Nº 08 - Área AP-05 Serra do Navio/Cupixi - Amapá, 1997. 
Nº 09 - Área BA-15 Cariparé - Bahia, 1997. 
Nº 10 - Área GO-01 Crixás/Pilar - Goiás, 1997. 



Nº 11 - Área GO-02 Porangatu/Mara Rosa - Goiás, 1997 
Nº 12 - Área GO-03 Niquelândia - Goiás, 1997. 
Nº 13 - Área MT-01 Peixoto de Azevedo/Vila Guarita - Mato Grosso, 1997. 
Nº 14 - Área MT-06 Ilha 24 de Maio - Mato Grosso, 1997. 
Nº 15 - Área MT-08 São João da Barra - Mato Grosso/Pará, 1997. 
Nº 16 - Área RO-02 Jenipapo/Serra Sem Calça - Rondônia, 1997. 
Nº 17 - Área RO-06 Guaporé/Madeira - Rondônia, 1997. 
Nº 18 - Área RO-07 Rio Madeira - Rondônia, 1997. 
Nº 19 - Área RR-01 Uraricaá - Roraima, 1997. 
Nº 20 - Área AP-03 Alto Jari - Amapá/Pará, 1997. 
Nº 21 - Área CE-02 Várzea Alegre/Lavras da Mangabeira/Encanto - Ceará, 1997. 
Nº 22 - Área GO-08 Arenópolis/Amorinópolis - Goiás, 1997. 
Nº 23 - Área PA-07 Serra Pelada - Pará, 1997. 
Nº 24 - Área SC-01 Botuverá/Brusque/Gaspar - Santa Catarina, 1997. 
Nº 25 - Área AP-01 Cassiporé - Amapá, 1997. 
Nº 26 - Área BA-04 Jacobina Sul - Bahia, 1997. 
Nº 27 - Área PA-03 Cuiapucu/Carará - Pará/Amapá, 1997. 
Nº 28 - Área PA-10 Serra dos Carajás - Pará, 1997. 
Nº 29 - Área AP-04 Tumucumaque - Pará, 1997. 
Nº 30 - Área PA-11 Xinguara - Pará, 1997. 
Nº 31 - Área PB-01 Cachoeira de Minas/Itajubatiba/Itapetim - Paraíba/Pernambuco, 1997. 
Nº 32 - Área AP-02 Tartarugalzinho - Amapá, 1997. 
Nº 33 - Área AP-06 Vila Nova/Iratapuru - Amapá, 1997. 
Nº 34 - Área PA-02 Ipitinga - Pará/Amapá, 1997. 
Nº 35 - Área PA-17 Caracol - Pará, 1997. 
Nº 36 - Área PA-18 Vila Riozinho - Pará, 1997. 
Nº 37 - Área PA-19 Rio Novo - Pará, 1997. 
Nº 38 - Área PA-08 São Félix - Pará, 1997. 
Nº 39 - Área PA-21 Marupá - Pará, 1998. 
Nº 40 - Área PA-04 Três Palmeiras/Volta Grande - Pará, 1998. 
Nº 41 - Área TO-01 Almas/Natividade - Tocantins, 1998. 
Nº 42 - Área RN-01 São Fernando/Ponta da Serra/São Francisco - Rio Grande do Norte/Paraíba, 1998. 
Nº 43 - Área GO-06 Cavalcante - Goiás/Tocantins, 1998. 
Nº 44 - Área MT-02 Alta Floresta - Mato Grosso/Pará, 1998. 
Nº 45 - Área MT-03 Serra de São Vicente - Mato Grosso, 1998. 
Nº 46 - Área AM-04 Rio Traíra - Amazonas, 1998. 
Nº 47 - Área GO-10 Pirenópolis/Jaraguá - Goiás, 1998. 
Nº 48 - Área CE-01 Reriutaba/Ipu - Ceará, 1998. 
Nº 49 - Área PA-06 Manelão - Pará, 1998. 
Nº 50 - Área PA-20 Jacareacanga - Pará/Amazonas, 1998. 
Nº 51 - Área MG-07 Paracatu - Minas Gerais, 1998. 
Nº 52 - Área RO-05 Colorado - Rondônia/Mato Grosso, 1998. 
Nº 53 - Área TO-02 Brejinho de Nazaré - Tocantins, 1998. 
Nº 54 - Área RO-04 Porto Esperança - Rondônia, 1998. 
Nº 55 - Área RO-03 Parecis - Rondônia, 1998. 
Nº 56 - Área RR-03 Uraricoera - Roraima, 1998. 
Nº 57 - Área GO-04 Goiás - Goiás, 1998. 
Nº 58 - Área MA-01 Belt do Gurupi - Maranhão/Pará, 1998. 
Nº 59 - Área MA-02 Aurizona/Carutapera - Maranhão/Pará, 1998. 
Nº 60 - Área PE-01 Serrita - Pernambuco, 1998. 
Nº 61 - Área PR-01 Curitiba/Morretes - Paraná, 1998. 
Nº 62 - Área MG-01 Pitangui - Minas Gerais, 1998. 
Nº 63 - Área PA-12 Rio Fresco - Pará, 1998. 



Nº 64 - Área PA-13 Madalena - Pará, 1998. 
Nº 65 - Área AM-01 Parauari - Amazonas/Pará, 1999. 
Nº 66 - Área BA-01 Itapicuru Norte - Bahia, 1999. 
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