








Mineralizações polimetálicas (Pb-Zn-Ag-Cu-Ba) associadas à Formação Perau, Cinturão Ribeira Meridional, Paraná

75

Os estimadores estatísticos das populações do 
Projeto ARIM Vale do Ribeira e da área alvo Perau estão 
apresentados na Tabela 8.1. Dentre as medianas dos 
valores obtidos nas amostras da área alvo, nenhum 
está acima dos valores médios da crosta continental 
superior (UCC, RUDNICK & GAO, 2003), enquanto que 
ao se comparar os valores máximos registrados, per-
cebe-se que há uma grande quantidade de elementos 
que apresentam valores que são superiores às médias 
da crosta continental superior, como Pb, Cu, Zn, Ba, 
As, Ag, Bi, Cr, Fe, Hg, Mn, Mo, P, S, Sb, Se. Apesar de 
estes dados serem resultantes de digestões parciais, 
que são seletivas nos minerais solubilizados, a compa-
ração dos valores obtidos com a concentração média 
da crosta é interessante como fator adicional, além do 
background local, para avaliação de áreas de anoma-
lias geoquímicas.

Os destaques mineralógicos estão apresenta-
dos na Figura 8.1. Quatro bacias apresentaram pintas 
de ouro com dimensão inferior a 0,5 mm relaciona-
das com o Granito Cerne e Formação Betara (xistos), 
à Suíte Alcalina Tunas, a litofácies anfibolito do Gru-
po Votuverava e ao Granito Barra Bonita. Neste últi-
mo também foram identificadas pintas de dimensões 
maiores, entre 0,5 e > 1 mm. A galena é um mineral 
frágil e de baixa dureza, pouco resistente ao transpor-
te mecânico (PEREIRA et al., 2005) e foi identificada 
apenas em uma única bacia próxima à Mina do Perau. 

Ela também se altera facilmente para fases secundá-
rias como piromorfita, cerusita e anglesita quando ex-
posta ao ambiente superficial (KEIM & MARKL, 2015). 
Somente em duas bacias foi identificado piromorfita, 
uma delas coincidente com a bacia onde está presen-
te galena (Mina do Perau) e outra relacionada à lito-
fácies anfibolito do Grupo Votuverava. Outro mineral 
facilmente alterado em ambiente superficial é a pirita, 
cuja ocorrência na área de estudo está restrita a cinco 
bacias principalmente próximas às Minas do Perau e 
de Canoas. Limonita e goethita, que são produtos de 
alteração de minerais ricos em ferro (por exemplo, a 
pirita), ocorrem com abundância por toda a área de 
estudo. Apesar de existirem ocorrências de cobre na 
área, não foram identificados minerais deste elemen-
to nos concentrados.

Os dados de sedimento de corrente da área 
mostraram diversas anomalias geoquímicas de chum-
bo da última classe, algumas coincidentes com a lo-
calização das galerias da Mina do Perau e Mina de 
Canoas, e representam bacias enriquecidas entre 2,8 
e 76 vezes a concentração da crosta continental supe-
rior (RUDNICK & GAO, 2003) (Figura 8. 2). Em diversas 
dessas bacias anômalas não há ocorrências minerais 
cadastradas e são áreas com potencial para explora-
ção. Além disso, uma grande parte da área também 
apresenta enriquecimento em chumbo, estando en-
quadrada na penúltima.

8 — GEOQUÍMICA PROSPECTIVA

Figura 8.1. Destaques mineralógicos na área de estudo. Ressalta-se que na área da Folha Curitiba não houve coleta de con-
centrado de minerais pesados. Fonte: Elaborado por Francisco Ferreira de Campos, 2017.
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ARIM Vale do Ribeira Área Alvo - Perau

Elemento
LD ACME / 

GEOSOL
N MÉDIA MÍN. MÁX. MED.

DESV.
PAD.

N MÉDIA MÍN. MÁX. MED.
DESV 
PAD.

UCC 
(Rudnick & 
Gao, 2003)

Au (ppb) 0,2 ppb / 0,1 ppm 2158 - < 100 8105,8 - - 145 - < 0,2 < 100 - - 1,5 ppb

Ag 2 ppb / 0,01 ppm 2225 0,04 < 0,002 3,60 0,008 0,13 459 0,08 < 0,01 3,60 0,10 0,17 53 ppb

Al (%) 0,01% 2225 1,23 0,03 6,80 1,03 0,86 193 1,28 0,29 4,98 1,19 0,57 8,15%

As 0,1 / 1 ppm 2225 2,8 < 0,1 253 1,0 8,1 459 6 0,2 58 2 8 4,8

Ba 0,5 / 5 ppm 2225 90 < 0,5 2401 76 94 459 286 19 10000 174 679 624

Be 0,1 ppm 2225 0,7 < 0,1 3,9 0,6 0,5 193 0,7 0,1 2,4 0,6 0,3 2,1

Bi 0,02 ppm 2225 0,16 < 0,02 9,83 0,09 0,41 193 0,18 < 0,02 2,67 0,12 0,26 0,16

Ca (%) 0,01% 2225 0,18 < 0,01 15,00 0,08 0,62 193 0,27 0,02 1,65 0,17 0,29 2,57%

Cd 0,01 ppm 2225 0,05 <0,01 1,90 0,04 0,07 193 0,05 < 0,01 0,33 0,05 0,04 0,09

Ce 0,1 / 0,05 ppm 2223 70,8 0,6 874,4 46,9 85,5 193 54,2 11,6 195,3 48,1 28,1 63

Co 0,1 ppm 2225 8,4 < 0,1 132,7 7,0 7,2 459 10,9 0,5 44,0 9,0 7,1 17,3

Cr 0,5 / 1 ppm 2225 36 0,6 1262 23 55 459 50 < 1 790 31 70 92

Cs 0,02 / 0,05 ppm 2225 1,13 0,03 8,68 0,86 0,95 193 1,40 0,25 8,04 1,00 1,18 4,9

Cu 0,01 / 0,5 ppm 2225 15,9 0,3 163,6 11,6 14,9 459 24,8 1,0 210,0 20,9 19,4 28

Fe (%) 0,01% 2215 3,04 0,05 15,00 2,68 1,94 451 3,71 0,20 13,94 3,45 2,00 3,92%

Ga 0,1 ppm 2225 5,6 < 0,1 27,4 4,8 3,6 193 6,1 1,6 16,4 5,6 2,6 17,5

Ge 0,1 ppm 1507 0,1 < 0,1 2,1 0,05 0,2 145 0,06 < 0,1 0,2 0,05 0,02 1,4

Hf 0,02 / 0,05 ppm 2225 0,19 < 0,02 6,75 0,12 0,30 193 0,21 < 0,05 1,38 0,15 0,19 5,3

Hg 5 ppb / 0,01 ppm 2225 0,02 < 0,005 0,31 0,02 0,03 193 0,03 < 0,01 0,10 0,02 0,02 0,05

In 0,02 ppm 2225 0,02 < 0,02 1,06 0,01 0,04 193 0,02 < 0,02 0,13 0,02 0,02 0,056

K (%) 0,01% 2225 0,14 < 0,01 1,08 0,11 0,12 193 0,20 0,01 1,08 0,16 0,13 2,32%

La 0,5 / 0,1 ppm 2225 34,3 < 0,5 806,8 21,1 47,5 193 26,4 1,5 92,4 23,1 14,3 31

Li 0,1 / 1 ppm 2225 7 0,2 47 6 5 458 8 < 1 44 7 4 21

Lu 0,01 ppm 1349 0,09 < 0,01 1,27 0,07 0,08 48 0,12 0,04 0,31 0,11 0,07 0,31

Mg (%) 0,01% 2225 0,18 < 0,01 6,50 0,11 0,29 193 0,27 0,02 1,31 0,21 0,20 1,50 %

Mn 1 / 5 ppm 2225 502 1 6666 380 488 458 621 22 10000 441 722 0,08%

Mo 0,01 / 0,05 ppm 2225 0,61 < 0,05 11,78 0,44 0,75 458 0,88 < 0,05 18,00 1,00 0,87 1,1

Na (%) 0,001 / 0,01% 1507 0,01 < 0,001 0,31 0,005 0,02 145 0,02 < 0,01 0,14 0,01 0,02 2,43%

Nb 0,02 / 0,05 ppm 2225 1,56 < 0,02 28,38 1,18 1,75 193 1,61 0,24 7,65 1,36 1,09 12

Ni 0,1 / 0,5 ppm 2225 11,4 0,2 1053,0 8,4 24,2 459 13,8 0,5 68,0 11,9 8,6 47

P 0,001% / 50 ppm 2225 314 < 10 8439 230 396 193 578 < 50 3587 309 707 0,07%

Pb 0,01 / 0,2 ppm 2225 15,7 0,7 1291,3 10,2 49,7 459 20,6 0,5 1291,3 14,0 71,6 17

Rb 0,1 / 0,2 ppm 2225 14,6 0,1 110,0 11,4 12,7 193 20,6 1,9 101,9 17,5 13,2 84

Re 1 ppb / 0,1 ppm 1507 0,27 < 0,001 2,50 0,05 0,72 145 0,04 0,005 0,05 0,05 0,02 0,198 ppb

S (%) 0,02 / 0,01% 2225 0,01 < 0,01 0,81 0,005 0,03 193 0,01 < 0,01 0,15 0,005 0,01 0,032

Sb 0,02 / 0,05 ppm 2225 0,27 < 0,02 18,86 0,13 0,63 459 0,71 < 0,05 7,00 0,50 0,76 0,4

Sc 0,1 ppm 2225 3,9 < 0,1 37,8 3,2 3,0 193 4,7 1,1 37,8 4,1 3,3 14

Se 0,1 / 1 ppm 1507 0,5 < 0,1 4,0 0,5 0,4 145 0,5 < 0,1 3 0,5 0,5 0,09

Sn 0,1 / 0,3 ppm 2225 1,2 < 0,1 17,4 1,0 1,0 458 1,0 < 0,3 6,5 0,6 0,8 2,1

Sr 0,5 ppm 2225 16,3 < 0,5 898,7 9,1 32,3 193 24,1 1,0 111,1 15,0 22,7 320

Ta 0,05 ppm 1507 0,10 < 0,05 7,80 0,025 0,41 145 0,03 < 0,05 0,08 0,03 0,01 0,9

Tb 0,02 ppm 1349 0,55 0,02 9,17 0,35 0,69 48 0,48 0,13 1,35 0,42 0,27 0,7

Te 0,02 / 0,05 ppm 1507 0,18 < 0,02 11,86 0,025 0,70 145 0,11 < 0,02 2,50 0,03 0,30 -

Th 0,1 ppm 2225 14,7 0,1 393,9 8,4 21,7 193 8,9 1,3 40,5 7,7 4,8 10,5

Ti (%) 0,001 / 0,01% 2225 0,17 < 0,001 2,00 0,11 0,20 193 0,22 0,02 1,04 0,17 0,17 0,38%

Tl 0,02 ppm 1728 0,12 < 0,02 0,77 0,10 0,09 72 0,13 < 0,02 0,25 0,13 0,06 0,9

U 0,1 / 0,05 ppm 2225 1,6 < 0,05 34,0 1,1 2,0 193 1,2 0,2 5,3 1,1 0,7 2,7

V 2 / 1 ppm 2225 60 < 1 1071 40 74 193 99 12 1071 68 110 97

W 0,1 ppm 1507 0,5 < 0,1 28,7 0,1 1,7 145 0,8 < 0,1 28,7 0,3 2,7 1,9

Y 0,01 / 0,05 ppm 2225 7,94 0,13 106,73 6,09 7,01 193 7,43 0,98 31,07 6,30 4,57 21

Yb 0,1 ppm 1354 0,8 < 0,1 64,0 0,6 2,7 48 0,9 0,2 2,2 0,8 0,5 2

Zn 0,1 / 1 ppm 2225 38,6 0,4 496,4 35,0 29,3 459 48,6 2 147,2 45,0 24,2 67

Zr 0,1 / 0,5 ppm 2220 8,1 0,1 234,0 5,3 11,4 193 6,8 < 0,5 41,6 4,7 6,9 193

Tabela 8.1. Estimadores estatísticos do conjunto de dados abrangendo todo o projeto ARIM Vale do Ribeira e do recorte da 
área alvo Perau. Valores em ppm, exceto onde indicado. LD = Limite de detecção.
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Os dados de chumbo para sedimento de cor-
rente de projetos históricos da CPRM, como "Sele-
ção de Áreas/SP" e "Integração e Detalhe Geológi-
co no Vale do Ribeira" (CPRM, 1979; SILVA, 1981), 
foram classificados com as mesmas classes que o 
mapa anterior (Figura 8. 3). Eles abrangem a porção 
norte da área de estudo e possuem uma densidade 
maior do que a geoquímica prospectiva realizada na 
escala 1:100.000, em contrapartida, as análises geo-
químicas foram feitas somente para três elementos 
(Cu, Pb e Zn). Comparando-se os resultados obtidos, 

eles são razoavelmente coincidentes, especialmente 
indicando mais especificamente os locais de maior 
concentração dentro das bacias de penúltima classe. 
Entretanto é interessante notar que dentro da maior 
mancha anômala da amostragem atual, à noroeste, 
na região de galerias da Mina do Perau, a maior parte 
dos resultados dos projetos históricos estão nos va-
lores background da área.

Na porção norte da área de estudo, relaciona-
da às mineralizações da região de Lajeado (LOPES et 
al., 2017), ocorrem diversas bacias anômalas em pra-

Figura 8.2. Levantamento geoquímico de chumbo (Pb) na área de estudo. Fonte: Elaborado por Francisco Ferreira de 
Campos, 2017.

Figura 8.3. Levantamento geoquímico de chumbo (Pb) realizado nos projetos "Seleção de Áreas/SP" e "Integração e Detalhe 
Geológico no Vale do Ribeira" (CPRM, 1979; SILVA, 1981) em comparação com os dados mais recentes. Fonte: Elaborado por 

Francisco Ferreira de Campos, 2017.
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ta, e toda a área é enriquecida neste elemento. A área 
de Perau, entretanto, tem comportamento distinto e 
apresenta somente uma bacia com anomalia de prata 
de última classe, representando um enriquecimento 
de 68 vezes a concentração da crosta continental su-
perior (RUDNICK & GAO, 2003). Esta bacia também é 
anômala em chumbo (Figura 8.4) e não possui nenhum 
registro de ocorrências minerais, portanto é uma loca-
lidade interessante a ser explorada. O restante da área 
apresenta composição variada, sendo que as bacias 
classificadas na penúltima classe possuem enriqueci-

mento de até 16 vezes a concentração da crosta conti-
nental superior (RUDNICK & GAO, 2003). É importante 
ressaltar que o conjunto de dados de prata resultante 
da integração de diversas fontes apresenta distorções 
de cunho analítico nos valores próximos aos limites de 
detecção dos métodos utilizados, que é evidenciado 
quando todo o conjunto do "ARIM Vale do Ribeira" é 
plotado em mapa.

Coincidentemente com as bacias anômalas de 
chumbo na área alvo de Perau ocorrem bacias com 
anomalias de bário da última classe (Figura 8.5), em 

Figura 8.4. Levantamento geoquímico de prata (Ag) na área de estudo. Fonte: Elaborado por Francisco Ferreira de 
Campos, 2017.

Figura 8.5. Levantamento geoquímico de bário (Ba) na área de estudo. Fonte: Elaborado por Francisco Ferreira de 
Campos, 2017.
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concentrações entre a média da crosta continental su-
perior e 3,8 vezes este valor (RUDNICK & GAO, 2003). 
Essas anomalias podem estar relacionadas com a 
camada rica em barita que é descrita como base da 
zona mineralizada nesta área e que comumente estão 
presentes em mineralizações do tipo SEDEX (GOO-
DFELLOW & LYDON, 2007). Na região sul da área de 
estudo ocorrem diversas bacias anômalas que mere-
cem investigação, apesar destas amostras localizadas 
na Folha Curitiba terem sido analisadas por método 
diferente das demais, o que pode causar um desvio 
nos resultados quando comparados entre si.

A distribuição de zinco na área (Figura 8.6) 
mostra uma abundância de bacias com anomalias da 
penúltima classe que variam entre o valor da con-
centração da crosta continental superior e 2,2 vezes 
este valor (RUDNICK & GAO, 2003). Não há uma rela-
ção espacial entre as bacias anômalas e as ocorrên-
cias minerais cadastradas.

Similarmente ao zinco, na área de estudo ocor-
rem bacias anômalas de cobre (Figura 8.7) na penúl-
tima classe com concentrações que variam desde o 
valor médio da concentração da crosta continental 
superior até 3,6 vezes este valor (RUDNICK & GAO, 

Figura 8.6. Levantamento geoquímico de zinco (Zn) na área de estudo. Fonte: Elaborado por Francisco Ferreira de 
Campos, 2017.

Figura 8.7. Levantamento geoquímico de cobre (Cu) na área de estudo. Fonte: Elaborado por Francisco Ferreira de 
Campos, 2017.
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2003). Apesar das diversas ocorrências minerais ca-
dastradas para cobre, inclusive a antiga Galeria do 
Cobre da Mina de Perau, as bacias não se sobressa-
em em relação as demais. Há uma bacia anômala na 
última classe na porção central da área, enriquecida 
em 7,5 vezes o valor médio de cobre na crosta conti-
nental superior (RUDNICK & GAO, 2003).

Os minérios descritos na região ocorrem pre-
dominantemente na forma de sulfetos, e os resul-
tados para enxofre revelaram bacias anômalas se-
gundo o background regional na última e penúltima 
classe, especialmente na região das Minas de Perau 
e Canoas (Figura 8. 8). O valor mais alto de enxofre 
na área atinge 2,4 vezes o valor médio na crosta con-
tinental superior (RUDNICK & GAO, 2003) e está lo-
calizado na mesma bacia mencionada anteriormente 
com anomalias geoquímicas de chumbo e prata.

O cálculo dos coeficientes de correlação de Pe-
arson entre os resultados, considerando-se apenas o 
conjunto de amostras dentro da área alvo Perau e ex-
cluindo-se os dados da Folha Curitiba (por só possuir 
resultado para 18 elementos), revelou correlações for-
tes (r > 0,7) principalmente para os grupos Pb-Zn-S-Sb-
-Cd-As, que pode ser relacionado às mineralizações de 
chumbo na área e La-Ce-P-Th-Sr, que pode ser asso-
ciado às rochas com origem em magmas evoluídos. 
Neste mesmo conjunto de dados foi aplicada a análise 
multivariada fatorial com rotação varimax nos dados 
log-normalizados, excluindo-se os elementos com bai-
xo número de resultados disponíveis para essas amos-
tras. Foram gerados nove fatores que explicam 84% da 
variância dos dados, cujas associações são apresenta-
das na tabela 8.2. O chumbo não é representado por 
nenhum dos fatores calculados.

Figura 8.8. Levantamento geoquímico de enxofre (S) na área de estudo. Fonte: Elaborado por Francisco Ferreira de 
Campos, 2017.

Fator Autovalor Variância (%) Variância Acumulada (%) Associação (> 0,7)

1 13,7 33,5 33,5 Cu-Zn-Fe-Mn-Co-Ni-Sc

2 6,2 15,0 48,5 Ca-Sr-P

3 3,8 9,3 57,8 Th-U

4 3,2 7,8 65,6 Al-K-Rb

5 2,1 5,1 70,7 Mo-Sb

6 1,9 4,6 75,3 Zr-Hf-Ti

7 1,4 3,5 78,8 -

8 1,3 3,1 82,0 S

9 1,1 2,7 84,7 -

Tabela 8.2. Fatores calculados com sua respectiva variância explicada e associação de variáveis originais (elementos quími-
cos) representadas nele. Fonte: Elaborado por Francisco Ferreira de Campos, 2017.
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rência de rochas carbonáticas pela sua distribuição 
espacial e associação Ca-Sr (Figura 8.9). Já fator 3 
pode estar relacionado com a ocorrência dos grani-
tos Morro Grande e Varginha e o Complexo Alcalino 
Tunas (Figura 8.9). O fator 1, ao apresentar a corre-
lação entre Cu-Zn-Fe, remete às mineralizações da 
área, porém quando os scores são representados em 
mapa não há relação espacial entre os valores deste 
fator e as ocorrências já conhecidas. Os demais fato-
res também não possuem interpretação.

O objetivo da análise multivariada é reduzir o 
número de variáveis originais (resultados analíticos 
de 41 elementos para cada amostra) para um núme-
ro pequeno de nove fatores, onde cada fator repre-
senta um conjunto das variáveis originais, agrupadas 
por estarem razoavelmente correlacionadas, ou seja, 
se comportarem estatisticamente da mesma manei-
ra. Os fatores podem ter ou não um significado geo-
lógico/geoquímico e por isso devem ser devidamen-
te interpretados.

Dentre os fatores gerados para este conjunto 
de dados, o fator 2 aparenta estar mapeando a ocor-

Figura 8.9. Mapa dos escores fatoriais na área de estudo. Fonte: Elaborado por Francisco Ferreira de Campos, 2017.
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A integração dos dados obtidos na área do 
alvo Perau (áreas da mina do Perau e da mina de Ca-
noas) com as informações de trabalhos executados 
anteriormente, em especial os dados dos projetos 
“Integração e Detalhe Geológico do Vale do Ribei-
ra” (SILVA et al., 1981) e Anta Gorda (REPORT, 1981; 
1982; 1983; 1984; DAITX et al., 1983; DAITX, 1984), 
que foram desenvolvidos através de parcerias com 
o DNPM e com a JICA/MMAJ, respectivamente, con-
tribuiu para o avanço no entendimento acerca das 
principais características das mineralizações polime-
tálicas e de seus controles na Formação Perau.

As principais diferenças entre as jazidas do 
Perau e de Canoas descritas nesse projeto são a 
ocorrência de nível com mineralização cuprífera oxi-
dada com teores anômalos de ouro (Figura 5.6 A e 
B), estratigraficamente abaixo das mineralizações de 
Pb-Zn-Ag, na área da galeria do cobre, e a camada 
de sericitas xistos (Figura 5.13) observada nos furos 
do projeto Anta Gorda. Essas informações estão de 
acordo com o que foi previamente descrito por Daitx 
(1996), que relata níveis cupríferos sotapostos e so-
brepostos à mineralização de Pb-Zn-Ag. O autor des-
creve também o nível de sericita xistos carbonosos 
na base do nível mineralizado.

Os minerais de minério descritos nas duas áre-
as foram galena, esfalerita, calcopirita e pirita. Mine-
rais acessórios portadores de prata e níquel (Tabelas 
Anexo 02) foram identificados a partir de análises em 
Microssonda Eletrônica (EPMA) de amostras na área 
da mina de Canoas 01 e da mina do Perau, respecti-
vamente. Daitx (1996) descreveu galena, esfalerita, 
calcopirita e pirita como os minerais de minério mais 
comuns nas áreas do Perau e Canoas. Como acessó-
rios, o autor cita uma gama de minerais portadores 
de prata (tetraedrita/freibergita, pirargirita, stepha-
nita) e outros minerais de ocorrência muito restrita 
(arsenopirita, millerita, violarita, ullmannita, bismuto 
nativo e molibdenita).

Os principais minerais de ganga descritos nas 
amostras das áreas do Perau e de Canoas foram ba-
rita, tremolita, carbonato, quartzo e biotita (Figuras 
5.10, 5,12, 5.16, 5.17, 5.18 e 5.20). Aspectos asso-
ciados à alteração hidrotermal são difíceis de serem 
reconhecidos em depósitos com deformação e meta-
morfismo associado. Nesse contexto, buscou-se cor-
relacionar os dados de espectroscopia de reflectân-
cia, desenvolvidos ao longo do furo AG-01 (Capítulo 

06). As análises obtidas sugerem a entrada de fluidos 
ricos em Ca, Fe e Mg no sistema, em direção à mine-
ralização, onde a assembleia mineral identificada é 
representada principalmente por tremolita, Mg clo-
rita/biotita, sericita fengítica (ferromagnesiana) e Fe 
dolomita. A vetorização, através da espectroscopia 
de reflectância, das características dos fluidos que 
atuaram na formação desses depósitos configura im-
portante ferramenta prospectiva. 

As informações complementares obtidas por 
Fluorescência de Raios X portátil permitiram inferir 
que os fluidos hidrotermais associados a esta mine-
ralização se enriquecem em Fe (Fe2O3), produzindo 
um halo de alteração na camada superior à zona mi-
neralizada (zona da magnetita), e que esta zona mi-
neralizada, por sua vez, enriqueceu-se ainda em Mg 
(MgO) e Ca (CaO). De maneira inversa, sob o âmbito 
da Espectroscopia de Reflectância, o aumento em Fe 
na zona da magnetita é acompanhado por um empo-
brecimento em Fe na biotita e/ou clorita. No halo de 
alteração hidrotermal abaixo da zona mineralizada 
(região do grafita xisto), a distinção de sericita fen-
gítica se mostrou eficaz na indicação de proximida-
de do horizonte mineralizado, fato este que não foi 
acompanhado pelas concentrações de Fe2O3. Esses 
fatores permitem concluir que a Espectroscopia de 
Reflectância pode contribuir de maneira eficaz na 
indicação de zonas anômalas em depósitos minerais 
semelhantes.

A correlação entre micas de composição fen-
gítica nas proximidades da mineralização de Pb-Zn-
-Ag do “tipo-Perau” corrobora com as conclusões 
obtidas por Pontual et al. (2008b) em depósitos se-
dimentares exalativos. O aumento no conteúdo de 
Fe nos carbonatos em direção à zona mineralizada 
também corrobora com as conclusões obtidas pe-
los mesmos autores. No caso da clorita/biotita, foi 
constatada uma relação inversa àquela sugerida por 
esses autores (depósito HYC, na Bacia McArthur, 
Australia, cloritas mais enriquecidas em Fe), onde 
a composição magnesiana é a que melhor correla-
ciona-se com as zonas próximas à mineralização. A 
identificação de sulfatos (gipsita) ao longo do tes-
temunho de sondagem analisado é pouco conheci-
da em descrições anteriores. No entanto, estudos 
mais detalhados são necessários no intuito de se 
entender a gênese dos sulfatos neste sistema mi-
neral, como produto do hidrotermalismo associado 
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ou mesmo pela alteração intempérica de minerais 
presentes no sistema. 

Dados de geoquímica prospectiva, com des-
taque para os de sedimento de corrente, eviden-
ciam diversas bacias anômalas em chumbo, zinco, 
prata, cobre e bário que coincidem com as áreas 
das minas do Perau, de Canoas e de outras ocorrên-
cias minerais cadastradas. Em adição a essas áreas, 
ocorrem bacias anômalas (Pb, Ag e Ba) em locais 
onde não existem mineralizações conhecidas, o que 
abre perspectivas para a busca por novas ocorrên-
cias similares.

Dados de Polarização Induzida (IP), obtidos nos 
trabalhos de geofísica terrestre efetuados durante o 
projeto Anta Gorda (REPORT, 1982), serviram de sub-
sidio, à época, para o planejamento e execução de 
campanha de sondagem na área a sudeste das minas 
(furos AG: 01, 02, 03, 04, 05 e 06). Os furos de son-
dagem interceptaram a zona mineralizada associada 
às anomalias geradas no processamento dos dados 
de geofísica terrestre. A partir da correlação entre as 
anomalias e os intervalos mineralizados é possível 
atribuir uma assinatura, em termos de resistividade 
e efeito de frequência (FE), para as mineralizações 
de Pb-Zn-Ag da Formação Perau. A zona mineraliza-
da possui valores de resistividade menores do que 
500 Ω.m e FE acima de 5%. A conjunção dessas duas 
propriedades físicas resultou nos intervalos anôma-
los investigados na campanha de sondagem.

Levantamentos de IP em zonas com potencial 
(fatores litológicos/estratigráficos e estruturais) para 
a ocorrência desse tipo de mineralização podem ser-
vir como parâmetro para a delimitação de outros 
corpos mineralizados não aflorantes bem como na 
delimitação de corpos já conhecidos. 

Do ponto de vista litológico, os depósitos de 
Pb-Zn-Ag ocorrem associados a rochas calciossilicá-
ticas (carbonato xistos) com intercalações de már-
mores (Barbour & Oliveira, 1979; Silva et al., 1981; 
Daitx, 1996; Araújo & Macedo, 2004). Essas informa-
ções são confirmadas com os dados do projeto no 
qual as mineralizações descritas ocorrem hospeda-
das por rochas calciossilicáticas de diferentes com-
posições (barita-muscovita-tremolita-carbonato 
xistos, tremolita-carbonato-flogopita xistos, mármo-
res, níveis ricos em barita, etc). Os autores citados 
posicionam as mineralizações em lente de rocha cal-
ciossilicática associada à unidade de xistos (MP1px). 
O posicionamento estratigráfico das mineralizações 
em lente de rochas calciossilicáticas ocorre próxi-
mo ao contato com a unidade quartzítica basal da 
Formação Perau. Perfis realizados nas proximidades 
das áreas mineralizadas e as descrições dos furos 
de sondagem do projeto Anta Gorda (Figura 5.13 e 

Figura 5.15) confirmam essas informações e como 
descrito por diversos autores (Barbour & Oliveira, 
1979; Silva et al., 1981; Daitx, 1996; Araújo & Mace-
do, 2004) caracterizam o controle estratigráfico dos 
depósitos do “tipo Perau”.

Tendo em vista que para os depósitos do 
“tipo Perau” sempre foram ressaltados como con-
troles principais os aspectos estratigráficos e lito-
lógicos, aos controles estruturais foram em virtude 
da classificação como depósitos sedimentares-exa-
lativos, atribuídos menor importância. Daitx (1996) 
posicionou as minas de Canoas e Perau em flancos 
de estruturas antiformes de caráter regional. Para 
Araújo e Macedo (2014), embora o controle estru-
tural não seja preponderante neste tipo de mine-
ralização, os principais depósitos encontram-se nas 
proximidades de grandes zonas de cisalhamento de 
caráter regional. 

Em adição ao descrito por Araújo e Mace-
do (2014), dados levantados pelo projeto mostram 
que a geometria dos corpos mineralizados é afetada 
por eventos deformacionais, com destaque para o 
espessamento de camadas mineralizadas em zonas 
de charneira de dobras (Figura 5.24) e a repetição 
de camadas por dobras e empurrões (Figura 5.25). 
A ocorrência desses depósitos associados a grandes 
dobras regionais também sugere que mecanismos 
de concentração/remobilização possam ter atuado 
durante as fases de deformação as quais a área foi 
submetida, de modo que essas estruturas controlem 
as áreas com maior potencial para a ocorrência dos 
depósitos. 

O modelo genético proposto por Daitx (1996, 
1998), Dardenne (1988b), Barbour e Oliveira (1979) 
para essas mineralizações é o do tipo sedimentar-
-exalativo (SEDEX) com a atuação de sistemas hi-
drotermais submarinos em bacias do tipo rifte com 
elevado fluxo térmico. Nesse projeto optou-se por 
não fazer comparações com modelos de depósitos 
conhecidos (SEDEX e Clastic Dominated Deposits, LE-
ACH et al., 2005), uma vez que são necessários estu-
dos analíticos que corroborem os modelos. 

A partir da integração dos dados litológicos/
estratigráficos, estruturais, geoquímicos e geofísicos, 
correlacionados com a localização dos recursos mi-
nerais na área das principais mineralizações de Pb-
-Zn-Ag da Formação Perau, buscou-se elaborar um 
mapa com os principais controles das mineralizações 
(Figura 9.1). Dentre esses controles, destacam-se o 
estratigráfico e o estrutural. O controle estratigráfico 
é o mais evidente nas mineralizações de Pb-Zn-Ag-
-Cu-Ba da Formação Perau, com o nível mineralizado 
associado unicamente à lente de rochas calciossilicá-
ticas (MP1pxc) da unidade de xistos (MP1px). O con-
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Figura 9.1. Mapa da área da Formação Perau com os principais controles das mineralizações polimetálicas de Pb-Zn-Ag-Cu-Ba assinaladas. Fonte: Elaborado por Anderson Dourado 
Rodrigues da Silva, 2017.
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trole estrutural é evidenciado pelo espessamento do 
nível mineralizado ao longo de zonas de charneiras e 
por mecanismos de duplicação de camadas. Em es-
cala regional, nota-se que os principais depósitos se 
concentram em dobras abertas de caráter regional 
(ex. Antiforme do Perau). Além das áreas do Perau, 
Canoas e Água Clara, outras áreas com anomalias de 
geoquímica de sedimentos de corrente com ocorrên-

cia do pacote de rochas calciossilicáticas possuem 
potencial para abrigar mineralizações semelhantes 
às que ocorrem nos depósitos discutidos nesse infor-
me. Para se verificar o potencial dessas áreas é ne-
cessário que se realizem trabalhos de detalhe como 
geofísica terrestre, espectroscopia de refletância, 
geoquímica de solos e sondagem.
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Os trabalhos de campo, análises petrográficas, 
dados de geoquímica exploratória, de geofísica aérea 
e terrestre, estudos de espectroscopia de reflectância 
e análises litogeoquímicas, com foco no estudo das 
mineralizações polimetálicas (Pb-Zn-Ag-Cu-Ba) da 
Formação Perau, aliadas a informações obtidas em 
trabalhos anteriores, permitiram um melhor enten-
dimento das características desses depósitos. Dados 
acerca das características do horizonte mineralizado 
foram coletados nas áreas das minas do Perau e de 
Canoas e, também, por meio dos trabalhos de des-
crição e coleta de dados (espectroscopia de reflec-
tância e fluorescência de raios X – FRX) nos furos de 
sondagem do projeto Anta Gorda. As mineralizações 
polimetálicas ocorrem em lente de rochas calciossili-
cáticas (MP1pxc) da unidade de xistos (MP1px). Nível 
com mineralização cuprífera ocorre na base dessas 
lentes de rocha calciossilicática. Teores significativos 
de ouro (326 ppb) e arsênio (711 ppm) foram deter-
minados ao longo deste nível em uma relação com 
intervalos brechados que apresentam silicificação. 
Remobilizações foram descritas em diferentes esca-
las, em afloramentos e análises petrográfica, e, dife-
rentemente do que levantado na bibliografia, podem 
ter tido um papel de destaque no arranjo e caracte-
rísticas desses depósitos.

Os controles litológico e estratigráfico descri-
tos por diversos autores foram confirmados e soma-
dos com as informações sobre o controle estrutural, 
em escala de depósito e em escala regional, confi-
guram importante assinatura geológica na busca por 
depósitos semelhantes.

As amostras das áreas mineralizadas analisa-
das para determinação dos teores de minério confir-
maram o caráter polimetálico das rochas das minas 

do Perau e de Canoas com a determinação de impor-
tantes teores de chumbo, zinco, prata, cobre, bário 
e ouro.

Os dados de espectroscopia de reflectância 
e fluorescência de raios X permitem sugerir que os 
fluidos hidrotermais apresentam um zoneamento 
químico com o aumento das concentrações de Ca, 
Fe e Mg em direção ao horizonte mineralizado. Es-
sas informações sobre as características dos fluidos 
hidrotermais, por meio do uso da espectroscopia de 
reflectância, demonstrou ser uma maneira prática na 
identificação da composição de determinados mine-
rais, podendo ser utilizado como ferramenta pros-
pectiva de grande potencial na exploração mineral.

Os dados de Polarização induzida (IP) obti-
dos nos levantamentos de geofísica terrestre reali-
zados na década de 1980 foram reinterpretados, o 
que possibilitou a identificação da assinatura típica 
desses depósitos, sendo, portanto, uma importante 
ferramenta prospectiva a ser aplicada na busca por 
mineralizações semelhantes.

No intuito de se avançar na compreensão des-
sas mineralizações, deve-se empregar o uso de téc-
nicas analíticas como estudos de inclusões fluidas e 
determinações isotópicas. Do ponto de vista da ex-
ploração mineral, os trabalhos devem ser focados 
na aquisição de dados de geofísica terrestre de alta 
resolução, geoquímica de solos em malha de deta-
lhe e campanhas de sondagem nas áreas anômalas a 
serem obtidas. Isso se deve ao fato de que as princi-
pais mineralizações em superfície já foram descober-
tas e foram total ou parcialmente exploradas e que 
apenas com o investimento em exploração mineral 
novos depósitos semelhantes podem vir a ser desco-
bertos em subsuperfície.
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Elemento

Galeria do Cobre Mina de Canoas

AD-R-008-A AD-R-008-B AD-R-008-E MB-015-C MB-015-F MB-015-G

ICO-936 ICO-937 ICO-938 ICO-945 ICO-946 ICO-947

ICP-MS (digestão ácida) - ppm

Ag >10 >10 >10 >10 >10 >10

Al <0,01 0,11 0,22 0,74 1,71 1

As 1211 576 711 <1 <1 <1

Ba 617 804 1018 125 225 314

Be 0,5 0,4 0,8 1,6 3,9 0,3

Bi 3,41 2,24 2,47 2,82 1,95 2,11

Ca 0,19 0,05 0,11 2,64 4,38 2,35

Cd 7,36 3,9 6,15 206,84 113,12 65,16

Ce 1,81 1,55 1,88 3,48 10,5 4,9

Co 7,6 21,8 7,1 26,9 93,3 48,8

Cr <1 <1 <1 <1 1 <1

Cs <5 <5 <5 <5 <5 <5

Cu >10000 >10000 >10000 168,1 186,1 399,1

Fe >15 7,89 6,55 3 2,36 1,18

Ga 13,3 14,5 14,7 15,1 15,7 12,3

Ge 0,3 2,2 3,2 3,6 2,9 4,1

Hf 4,48 2,62 1,71 0,79 1,74 0,93

In 0,49 0,22 0,13 0,19 0,22 0,18

K 0,05 0,08 0,14 0,53 0,67 0,19

La 1,3 0,7 1,1 0,6 2,9 1,7

Li 3 3 4 5 8 3

Lu 0,02 0,02 0,02 0,04 0,17 0,06

Mg 0,13 0,04 0,08 1,52 2,48 1,09

Mn 0,01 0,02 0,01 0,05 0,07 0,04

Mo 4,28 3,28 3,5 1,47 0,82 <0,05

Na <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,03 0,02

Nb 17,5 14,5 14,6 9,3 10,3 8,8

Ni 13,8 18,7 14,9 32 88,2 44,3

P <50 <50 <50 64 51 <50

Pb 170,3 84,2 162,1 >10000 >10000 >10000

Rb 6,6 5,8 7,5 13,2 21,7 7,2

S 2,04 1,89 0,42 >5 3,65 2,32

Sb 36,73 12,71 20,8 19,4 21,55 17,58

Sc 5,1 1,9 0,7 3,1 2,7 1,5

Se 6 <2 11 9 3 <2

Sn 42,9 34 33,4 19,7 19,5 18,7

Sr 15,6 6,9 6,5 266,1 397 512,3

Ta 4,13 3,6 3,33 2,38 3,09 2,69

Tb <0,05 0,05 0,06 0,1 0,32 0,16

Te 1,57 <0,05 0,67 0,17 0,16 <0,05

Th 24 13,8 12,1 5,2 6,6 4,7

Ti <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,04 <0,01

Tl 0,43 0,13 0,02 2,08 2,92 1,12

U 2,5 1,2 1,5 0,5 0,8 0,3

V 3 1 3 13 15 5
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Elemento

Galeria do Cobre Mina de Canoas

AD-R-008-A AD-R-008-B AD-R-008-E MB-015-C MB-015-F MB-015-G

ICO-936 ICO-937 ICO-938 ICO-945 ICO-946 ICO-947

W 25,8 18,4 15,8 6,2 6,8 4,8

Y 2,2 1,5 1,8 3,9 8,1 3,8

Yb 0,2 0,2 0,1 0,2 0,7 0,4

Zn 1263 617 813 >10000 >10000 >10000

Zr 9,7 4 5,8 9,7 15,4 6,1

Fire assay - ppb

Au N.A. 148 326 15 228 <5

Pd N.A. <5 <5 <5 <5 <5

Pt N.A. <5 <5 <5 <5 <5

ICP-OES (fusão alcalina) - %

Ba N.A. N.A. N.A. 1,19 2,32 2,9

Ca N.A. N.A. N.A. 3,05 4,44 2,36

Fe N.A. N.A. N.A. 3,05 2,13 1,12

Mg N.A. N.A. N.A. 1,62 2,41 1,11

Pb N.A. N.A. N.A. 3,88 1,82 2,68

Sn N.A. N.A. N.A. <0,005 <0,005 <0,005

Zn N.A. N.A. N.A. 5,35 3,05 1,75

Absorção atômica - ppm

Ag 86 33 26 126 149 88

N.A. = Não analisado

Elemento

Mina de Canoas

MB-015-H MB-015-I MB-015-K MB-015-M MB-015-S MB-015-T MB-015-U

ICO-948 ICO-949 ICO-950 ICO-951 ICO-952 ICO-953 ICO-954

ICP-MS (digestão ácida) - ppm

Ag >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10

Al 1,55 2,78 2,13 3,63 5,74 1,93 4,03

As 3 22 <1 <1 <1 3 <1

Ba 196 178 65 197 2520 80 123

Be 3,5 7,6 4,1 5,6 5 3,7 7,6

Bi 2,41 2,21 2,41 2,41 15,24 2,13 2,39

Ca 0,9 1,3 2,4 7,94 3,23 0,67 3,49

Cd 118,91 297,28 829,58 140,04 11,83 463,24 29,57

Ce 6,01 13,9 4,56 37,85 38,42 2,39 38,22

Co 88,1 24,1 96,5 10,3 11,3 61,6 74,7

Cr 2 8 4 9 29 4 8

Cs <5 <5 <5 <5 5 <5 <5

Cu 35,8 322,6 181,5 448,8 4786 196,4 708,3

Fe 1,55 2,67 4,17 3,75 6,41 5,06 9,94

Ga 15,4 21,3 23 18,2 25,5 19,7 16,6

Ge 3,5 3,6 1,8 <0,1 1,7 3,3 <0,1

Hf 1,58 3,48 1,99 4,68 9,88 1,3 2,87

In 0,16 0,33 3,71 0,02 0,33 0,36 0,25

K 0,52 1,77 1,25 3,39 3,56 1,6 3,49

La 1,5 3,1 0,6 12,5 21,2 0,5 12,2
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Elemento

Mina de Canoas

MB-015-H MB-015-I MB-015-K MB-015-M MB-015-S MB-015-T MB-015-U

ICO-948 ICO-949 ICO-950 ICO-951 ICO-952 ICO-953 ICO-954

Li 6 7 4 16 26 5 17

Lu 0,02 0,1 0,13 0,24 0,14 0,06 0,52

Mg 0,83 2,31 1,52 4,28 1,71 0,63 2,35

Mn 0,02 0,04 0,07 0,17 0,06 0,04 0,08

Mo 1,08 0,37 2,3 0,93 1,95 3,06 6,23

Na 0,04 0,1 0,07 0,15 0,23 0,07 0,19

Nb 8,4 11,2 9,6 12,1 19,2 8,2 17,2

Ni 60 44,1 68,4 19,8 14,2 108,8 49,1

P <50 168 98 302 508 131 377

Pb >10000 >10000 >10000 >10000 8436,6 >10000 8856,3

Rb 14,9 29,5 19,6 72,7 95,5 31,1 74,5

S 3,89 4,47 >5 4,8 1,3 >5 >5

Sb 42,17 34,52 50,49 19,53 4,64 22,36 20,12

Sc 1 3,1 2,6 4,6 8,2 3,8 8,4

Se 17 6 14 11 15 15 <2

Sn 43,6 17,9 18 19,2 18,5 19,2 20,3

Sr 256,7 233,9 83,1 300,1 137,7 86,3 112,9

Ta 2,79 3,76 2,75 4,28 7,27 2,39 3,11

Tb 0,15 0,33 0,19 0,47 0,35 0,21 0,5

Te <0,05 0,55 0,38 0,07 0,58 <0,05 0,1

Th 5,1 7,7 5,7 9,6 18,8 5,4 16,1

Ti 0,02 0,09 0,06 0,09 0,25 0,06 0,15

Tl 1,95 2,72 2,25 9,34 2,43 5,12 7,09

U 0,6 1,2 1 1,6 2,2 0,9 1,6

V 12 31 23 34 57 23 43

W 4,4 5,5 3,8 4,6 5,7 3,5 6,8

Y 3,6 8 6,5 14,1 10,6 5,3 18,8

Yb 0,4 0,8 0,6 1,7 1,1 0,5 1,7

Zn >10000 >10000 >10000 >10000 3105 >10000 9367

Zr 12,6 30,9 22,2 44 71,3 25,7 50,4

Fire assay - ppb

Au 36 20 6 14 <5 <5 <5

Pd <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Pt <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

ICP-OES (fusão alcalina) - %

Ba 1,81 1,74 0,78 2,58 0,73 0,64 2,46

Ca 0,79 1,3 2,54 8,11 3,49 0,65 3,25

Fe 1,48 2,68 4 3,36 6,49 4,68 9,02

Mg 0,83 2,36 1,53 4,06 1,81 0,6 2,18

Pb 6,93 5,47 8,11 2,17 0,95 4,25 1

Sn <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Zn 2,8 5,99 18,66 4,27 0,34 10,63 0,96

Absorção atômica - ppm

Ag 159 116 108 38 143 77 27
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Elemento

Mina do Perau Mina de Canoas

AD-R-008-A MB-015-C MB-015-G

ICO-936 ICO-945 ICO-947

Fluorescência de raios X em rocha total - %

Al2O3 5,71 7,78 3,52

BaO 0,6 14,1 13,0

CaO 1,47 2,8 22,7

Cr2O3 <0,01 0,02 0,02

Fe2O3 24,1 10,4 5,62

K2O 2,09 4,16 1,52

MgO 2,16 2,24 4,38

MnO 0,05 0,05 0,27

Na2O <0,1 0,41 0,33

Nb2O5 <0,05 <0,05 <0,05

P2O5 0,037 0,052 0,039

SiO2 39,9 33,5 16,7

TiO2 0,23 0,41 0,21

L.O.I 14,74 14,09 14,24

Total 91,09 90,01 82,55

ICP-MS (fusão com metaborato de lítio) - ppm

Ba 5270 >10000 >10000

Be 4,3 6,9 2,5

Ce 35,2 49,6 24

Co 195,8 11,6 36,5

Cs 0,87 0,82 0,4

Cu 1755 189 669

Dy 1,42 1,93 1,88

Er 0,78 1,05 1

Eu 0,63 2,34 2,17

Ga 14,8 13,8 8,6

Gd 2,01 3,48 2,69

Hf 2,67 2,93 1,23

Ho 0,27 0,34 0,36

La 16,3 26,5 11,2

Lu 0,12 0,15 0,13

Mo <2 3 <2

Nb 4,27 5,99 1,01

Nd 15,3 22,4 12,2

Ni 105 29 66

Pr 4,07 5,95 3,06

Rb 50,7 64,3 12,2

Sm 2,6 3,8 2,7

Sn 4,3 3,3 4,9

Sr 32,1 643,4 1036,2

Ta 0,1 0,17 <0,05

Tb 0,27 0,43 0,37

Th 11,3 7,8 4,1

Tl 1,5 10,8 2,3

Tm 0,13 0,17 0,15
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Elemento

Mina do Perau Mina de Canoas

AD-R-008-A MB-015-C MB-015-G

ICO-936 ICO-945 ICO-947

U 1,39 1,17 2,5

W 2 0,1 0,7

Y 7,02 9,66 10,68

Yb 0,8 0,9 0,9

Zr 61,2 86,8 38,5

ICP-MS (digestão ácida) - ppm

Ag >10 >10 >10

Al 3 4,25 2

As 313 27 10

Ba 223 242 312

Be 4,3 7,6 2,4

Bi 104,08 0,27 0,08

Ca 0,99 2,02 >15

Cd 2,31 17,21 54,3

Ce 24,8 26,88 20,9

Co 360,3 12,7 40,8

Cr <1 <1 2

Cs <5 <5 <5

Cu >10000 197,5 774,1

Fe >15 7,53 4,41

Ga 15,7 14,6 7,1

Ge <0,1 <0,1 <0,1

Hf 1,31 1,9 0,59

In 0,48 0,07 0,18

K 1,72 3,52 1,35

La 8,5 6,1 7,1

Li 11 2 5

Lu 0,12 0,11 0,13

Mg 1,31 1,41 2,74

Mn 0,03 0,03 0,18

Mo 1,61 2,54 0,64

Na 0,07 0,17 0,08

Nb 3,5 2,7 1,4

Ni 349,3 15,4 41,8

P 146 174 76

Pb >10000 >10000 >10000

Rb 54,5 69,2 13,7

S >5 3,81 3,4

Sb 19,71 7,8 13,94

Sc 4,7 4,6 3,2

Se <2 <2 4

Sn 2,4 1 2,3

Sr 21,3 264,5 593,8

Ta 0,56 0,13 0,07

Tb 0,25 0,34 0,35

Te 14,75 0,07 0,17
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Elemento

Mina do Perau Mina de Canoas

AD-R-008-A MB-015-C MB-015-G

ICO-936 ICO-945 ICO-947

Th 3,3 0,8 1,1

Ti 0,1 0,1 0,06

Tl 3,55 16,63 2,05

U 1,3 1 2,5

V 27 53 21

W 1,4 0,1 <0,1

Y 7,2 7,5 10,7

Yb 0,8 0,7 0,9

Zn 277 6807 >10000

Zr 45,6 64,2 20,8

Fire assay - ppb

Au 36 65 21

Pd <5 <5 <5

Pt <5 <5 <5

ICP-OES (fusão alcalina) - %

Ba 0,46 2,29 N.A.

Ca 0,96 1,9 N.A.

Fe 21,61 8,7 N.A.

Mg 1,2 1,28 N.A.

Pb 2,32 1,73 N.A.

Sn <0,005 <0,005 N.A.

Zn 0,03 0,62 N.A.

Pb 2,52 2,01 N.A.

Zn N.A. N.A. N.A.
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% Peso Mina do Perau Mina de Canoas

Ag - 0,0004 0,01 0,01 - - - - - - - - - - - - - 0,04 0,28 - - 0,54 - 21,13 13,22 8,65

Pb 0,16 0,17 0,09 0,13 85,87 83,99 84,28 84,36 85,11 84,76 84,09 83,99 83,54 85,31 83,93 84,27 84,24 82,61 82,12 82,20 83,59 84,70 84,26 59,78 73,74 78,62

Bi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fe 45,26 45,30 45,89 45,61 - - 0,005 0,003 0,01 - - 0,001 - - - - - - - - - - - - - 0,01

Mo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cu - - 0,01 0,02 0,0017 - 0,01 - - - - - 0,01 0,02 0,02 0,0016 0,0046 - - - - - - 0,03 0,0016 -

Zn 0,01 0,02 - - 0,01 - 0,02 - 0,01 0,01 - 0,01 0,01 - - 0,02 - 0,02 0,01 - 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02

Cd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Au 0,00 0,01 0,02 0,01 - - - - - - - - - - - - 0,01 - - - - - - - - -

Sb - - - 0,01 0,03 - 0,04 - 0,02 0,0011 0,02 0,01 0,02 - 0,01 0,02 0,02 - 0,04 0,05 0,02 0,01 0,02 - - -

Co 0,40 0,96 0,52 0,34 0,01 0,0005 - - - - 0,0045 0,0031 0,0025 0,01 - - - 0,02 - - - - 0,01 0,01 - -

Ni 0,01 0,01 0,01 - - - - 0,0006 0,01 0,0042 0,01 - 0,01 0,0015 - 0,01 - - - - - - - 0,0039 - -

S 52,84 53,32 54,13 53,92 13,35 13,21 13,16 13,31 13,30 13,22 13,10 13,25 13,05 13,23 12,75 13,11 13,13 13,02 13,03 12,96 13,23 13,30 13,24 14,83 14,11 13,50

Total 98,69 99,88 100,78 100,07 99,27 97,21 97,51 97,68 98,46 97,99 97,22 97,26 96,65 98,56 96,72 97,43 97,41 95,71 95,47 95,21 96,85 98,57 97,55 95,82 101,09 100,80

% Atômica Calcopirita - MB-015-B Galena - MB-015-B

Ag - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0005 0,0032 - - 0,01 - 0,21 0,13 0,09

Pb 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,49 0,49 0,50 0,49 0,49 0,50 0,30 0,39 0,43

Bi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fe 0,33 0,33 0,33 0,33 - - 0,0001 0,0001 0,0001 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0001

Mo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cu - - - 0,0001 - - 0,0002 - - - - - 0,0002 0,0004 0,0005 - 0,0001 - - - - - - 0,0006 - -

Zn - 0,0001 - - 0,0002 - 0,0003 - 0,0002 0,0001 - 0,0001 0,0001 - - 0,0003 - 0,0003 0,0001 - 0,0001 0,0004 0,0004 0,0005 0,0004 0,0004

Cd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Au - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0001 - - - - - - - - -

Sb - - - - 0,0003 - 0,0004 - 0,0002 - 0,0002 0,0001 0,0002 - 0,0001 0,0002 0,0002 - 0,0004 0,0005 0,0002 0,0001 0,0002 - - -

Co 0,0028 0,01 0,0035 0,0023 0,0002 - - - - - 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 - - - 0,0003 - - - - 0,0001 0,0002 - -

Ni 0,0001 0,0001 0,0001 - - - - - 0,0003 0,0001 0,0001 - 0,0003 - - 0,0002 - - - - - - - 0,0001 - -

S 0,67 0,67 0,67 0,67 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,51 0,50 0,50 0,49 0,48 0,48

Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

SULFETOS
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% Peso Esfalerita - AG-01-D Pirita - AG-01-D

Ag - - 0,002 - 0,002 - - - - - - - 0,002 - 0,000 - 0,003 - - 0,003 -

Pb 0,004 0,042 0,062 0,038 0,094 0,165 0,028 0,010 0,202 0,135 0,169 0,136 0,174 0,110 0,178 0,152 0,115 0,122 0,152 0,115 0,122

Bi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fe 1,228 1,260 1,256 1,190 1,187 0,995 1,250 1,218 45,444 45,659 45,711 45,716 45,617 45,544 45,263 45,487 45,520 45,654 45,487 45,520 45,654

Mo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cu 0,060 - - 0,000 - - - - 0,004 - 0,006 - - 0,018 0,011 0,009 - 0,009 0,009 - 0,009

Zn 64,469 64,648 64,251 64,683 63,963 63,879 64,284 64,235 - - - 0,022 - 0,007 - - 0,002 - - 0,002 -

Cd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Au - - - - - - - - - 0,002 0,018 - 0,037 - 0,005 0,001 0,032 0,030 0,001 0,032 0,030

Sb - 0,003 - 0,023 - 0,010 0,020 0,002 - - - 0,006 - - - - - - - - -

Co 0,010 0,001 0,005 - - 0,000 0,006 0,001 0,054 0,042 0,044 0,335 0,361 0,384 0,524 0,451 0,412 0,423 0,451 0,412 0,423

Ni - 0,004 0,001 0,001 0,011 0,011 - - - - 0,019 0,087 0,113 0,084 0,102 0,180 0,237 0,121 0,180 0,237 0,121

S 32,576 32,786 32,757 32,820 32,239 32,220 32,183 32,657 54,342 54,303 54,124 53,950 54,136 54,742 54,924 54,005 54,172 54,635 54,005 54,172 54,635

Total 98,347 98,743 98,334 98,755 97,497 97,281 97,771 98,122 100,046 100,141 100,090 100,253 100,439 100,889 101,006 100,284 100,493 100,992 100,284 100,493 100,992

% Atômica Esfalerita - AG-01-D Pirita - AG-01-D

Ag - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pb - 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0004 0,0001 - 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002

Bi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fe 0,011 0,011 0,011 0,010 0,011 0,009 0,011 0,011 0,324 0,325 0,326 0,326 0,325 0,322 0,320 0,324 0,324 0,323 0,324 0,324 0,323

Mo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cu 0,0005 - - - - - - - - - - - - 0,0001 0,0001 0,0001 - 0,0001 0,0001 - 0,0001

Zn 0,487 0,486 0,485 0,486 0,488 0,488 0,489 0,486 - - - 0,0001 - 0,0000 - - 0,0000 - - - -

Cd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Au - - - - - - - - - - - - 0,0001 - - - 0,0001 0,0001 - 0,0001 0,0001

Sb - - - 0,0001 - - 0,0001 - - - - - - - - - - - - - -

Co 0,0001 - - - - - - - 0,0004 0,0003 0,0003 0,002 0,002 0,003 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

Ni - - - - 0,0001 0,0001 - - - - 0,0001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001

S 0,502 0,503 0,504 0,503 0,501 0,502 0,499 0,504 0,675 0,674 0,673 0,671 0,672 0,674 0,676 0,671 0,671 0,673 0,671 0,671 0,673

Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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% Peso Calcopirita - AG-01-D Galena AG-01-D

Ag 0,018 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pb 0,181 84,653 84,333 85,210 84,522 85,247 85,257 84,193 84,275 85,434 84,446 84,582 84,545 84,200 84,365 85,181 84,405 84,535

Bi - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fe 29,712 0,018 0,014 0,011 - 0,007 0,034 0,0001 0,009 0,009 0,017 0,006 0,004 0,012 - - 0,007 -

Mo - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cu 33,403 0,001 - - 0,003 - 0,012 0,020 - 0,009 0,019 - - 0,010 0,019 0,030 0,006 0,008

Zn - 0,019 - 0,002 - 0,007 - 0,008 0,006 - 0,018 0,187 - 0,015 0,012 - 0,014 -

Cd - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Au 0,012 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sb - 0,026 - 0,017 - 0,037 0,017 0,040 0,006 - 0,009 0,013 0,018 0,040 0,048 0,018 0,031 0,044

Co 0,031 0,012 0,005 0,002 - - - - - 0,011 - 0,001 0,001 - - - - 0,007

Ni - 0,010 - 0,016 0,006 - - - 0,005 - 0,000 - 0,001 0,010 - 0,005 - 0,003

S 34,650 13,088 13,058 13,173 13,200 13,302 13,345 13,583 13,167 13,172 12,999 13,138 13,026 13,310 13,243 13,217 13,169 13,280

Total 98,006 97,827 97,410 98,431 97,730 98,600 98,665 97,844 97,467 98,634 97,510 97,926 97,594 97,595 97,687 98,451 97,632 97,877

% Atômica Calcopirita - AG-01-D Galena AG-01-D

Ag 0,0001 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pb 0,0004 0,499 0,500 0,500 0,498 0,498 0,497 0,489 0,497 0,501 0,501 0,497 0,501 0,494 0,496 0,499 0,498 0,496

Bi - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fe 0,249 0,0004 0,0003 0,0002 - 0,0001 0,0007 - 0,0002 0,0002 0,0004 0,0001 0,0001 0,0003 - - 0,0001 -

Mo - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cu 0,246 - - - - - 0,0002 0,0004 - 0,0002 0,0004 - - 0,0002 0,0004 0,0006 0,0001 0,0002

Zn - 0,0004 - - - 0,0001 - 0,0001 0,0001 - 0,0003 0,003 - 0,0003 0,0002 - 0,0003 -

Cd - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Au - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sb - 0,0003 - 0,0002 - 0,0004 0,0002 0,0004 0,0001 - 0,0001 0,0001 0,0002 0,0004 0,0005 0,0002 0,0003 0,0004

Co 0,0002 0,0003 0,0001 - - - - - - 0,0002 - - - - - - - 0,0001

Ni - 0,0002 - 0,0003 0,0001 - - - 0,0001 - - - 0,0000 0,0002 - 0,0001 - 0,0001

S 0,505 0,499 0,500 0,499 0,502 0,502 0,502 0,510 0,502 0,499 0,498 0,499 0,499 0,505 0,503 0,500 0,502 0,503

Total 1,00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
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% Peso Galena -AG-03-D

Ag - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pb 83,777 84,326 84,844 84,819 84,584 84,800 84,893 85,739 84,284 85,464 84,948 85,095 84,358 84,644 84,891 84,943 85,168 84,379 84,909 84,363 85,347 84,412 84,239 84,436 84,605 84,225 84,206

Bi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fe - - - 0,001 - - - - - 0,012 0,001 - 0,009 - 0,003 - - 0,002 - - - - - - 0,007 - -

Mo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cu 0,001 0,014 - - 0,026 - - - 0,007 - - - 0,019 - 0,006 0,012 - 0,007 - 0,013 0,008 - 0,009 - 0,005 - -

Zn 0,006 - - 0,004 0,016 0,018 - - - 0,001 0,020 - - - - 0,022 0,005 0,008 - 0,012 0,018 - 0,006 0,005 0,010 0,005 0,011

Cd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Au - - - - - - - 0,007 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sb - - - 0,012 - 0,035 0,036 0,013 0,018 0,010 0,045 - - 0,019 0,018 0,023 - 0,010 0,004 0,028 0,013 0,050 - 0,012 - 0,011 -

Co - - 0,002 - - 0,007 - - - - - - 0,001 0,003 - 0,005 0,006 - - 0,003 0,004 - - - 0,003 - -

Ni 0,003 0,010 - - 0,001 - 0,010 0,006 0,002 0,003 - - 0,001 0,005 0,004 - - - 0,014 - 0,000 - 0,009 - - - 0,001

S 13,228 13,178 13,331 13,120 13,154 13,185 13,226 13,336 13,517 13,292 12,712 13,256 13,060 13,118 13,241 13,165 12,956 13,280 13,167 13,281 13,094 13,056 13,042 13,071 13,260 13,196 13,011

Total 97,016 97,527 98,177 97,956 97,781 98,045 98,166 99,100 97,828 98,781 97,726 98,351 97,449 97,788 98,163 98,170 98,134 97,686 98,095 97,701 98,484 97,518 97,304 97,523 97,889 97,437 97,228

% Atômica Galena -AG-03-D

Ag - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pb 0,495 0,497 0,496 0,500 0,498 0,498 0,498 0,499 0,491 0,499 0,508 0,498 0,500 0,499 0,498 0,499 0,504 0,496 0,499 0,495 0,502 0,500 0,500 0,500 0,497 0,497 0,500

Bi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fe - - - - - - - - - 0,0003 - - 0,0002 - 0,0001 - - 0,0001 - - - - - - 0,0001 - -

Mo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cu - 0,0003 - - 0,0005 - - - 0,0001 - - - 0,0004 - 0,0001 0,0002 - 0,0001 - 0,0003 0,0002 - 0,0002 - 0,0001 - -

Zn 0,0001 - - 0,0001 0,0003 0,0003 - - - 0,0000 0,0004 - - - - 0,0004 0,0001 0,0001 - 0,0002 0,0003 - 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002

Cd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Au - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sb - - - 0,0001 - 0,0004 0,0004 0,0001 0,0002 0,0001 0,0005 - - 0,0002 0,0002 0,0002 - 0,0001 - 0,0003 0,0001 0,0005 - 0,0001 - 0,0001 -

Co - - - - - 0,0001 - - - - - - - 0,0001 - 0,0001 0,0001 - - 0,0001 0,0001 - - - 0,0001 - -

Ni 0,0001 0,0002 - - 0,0000 - 0,0002 0,0001 0,0000 0,0001 - - - 0,0001 0,0001 - - - 0,0003 - - - 0,0002 - - - -

S 0,505 0,502 0,504 0,500 0,501 0,501 0,501 0,501 0,509 0,501 0,491 0,502 0,500 0,500 0,502 0,500 0,496 0,504 0,500 0,504 0,498 0,500 0,500 0,500 0,503 0,503 0,500

Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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% Peso Esfalerita - MB-R-012-A Pirita - MB-R-012-A

Ag - - - - - - 0,013 - - - - - -

Pb 0,023 0,037 0,050 0,037 0,044 0,027 - 0,020 0,040 0,12 0,12 0,14 0,12

Bi - - - - - - - - - - - - -

Fe 7,045 7,255 7,657 6,687 7,565 6,209 6,138 7,156 6,214 45,21 45,37 42,17 42,56

Mo - - - - - - - - - - - - -

Cu 0,242 0,073 0,011 0,106 0,169 0,011 0,045 0,055 0,692 0,03 0,03 - 0,00

Zn 57,485 57,209 57,054 57,599 56,753 56,484 55,831 56,045 55,950 - - - 0,01

Cd - - - - - - - - - - - - -

Au - - - - - - - - - 0,01 - 0,03 0,01

Sb - 0,008 0,006 0,003 - - - 0,005 - - - - -

Co 0,429 0,461 0,540 0,418 0,480 0,377 0,352 0,439 0,283 0,08 0,09 3,21 2,84

Ni - - 0,002 - 0,007 0,039 0,069 0,036 0,123 0,44 0,19 0,39 0,35

S 32,984 33,525 33,313 33,017 32,941 32,988 32,991 33,091 33,015 53,22 53,30 52,32 52,48

Total 98,255 98,595 98,678 97,895 97,996 96,154 95,463 96,892 96,328 99,12 99,10 100,91 101,07

% Atômica Esfalerita - MB-R-012-A Pirita - MB-R-012-A

Ag - - - - - - - - - - - - -

Pb - - - - - - - - - 0,496 0,496 0,496 0,496

Bi - - - - - - - - - - - - -

Fe 0,062 0,063 0,067 0,066 0,066 0,055 0,055 0,063 0,055 - - - -

Mo - - - - - - - - - - - - -

Cu 0,0002 0,0001 - 0,001 0,001 - - - 0,005 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

Zn 0,430 0,425 0,424 0,425 0,425 0,430 0,427 0,423 0,425 - - - -

Cd - - - - - - - - - - - - -

Au - - - - - - - - - - - - -

Sb - - - - - - - - - 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004

Co 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,003 0,003 0,004 0,002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Ni - - - - - - 0,001 - 0,001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

S 0,503 0,508 0,505 0,503 0,503 0,512 0,514 0,509 0,511 0,503 0,503 0,503 0,503

Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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% Peso Calcopirita - MB-R-012-A  Violarita MB-012-A

Ag 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,02 0,03 0,69 - 0,0002 - 0,0007

Pb 0,11 0,09 0,09 0,06 0,08 0,11 0,12 0,11 0,14 0,10 0,11 0,13 0,11 0,12 0,11 0,13 0,09 0,11

Bi - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fe 28,87 28,99 29,75 29,97 29,95 30,04 30,04 29,94 29,41 29,97 14,82 23,37 26,06 17,23 7,20 7,04 7,00 6,89

Mo - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cu 33,01 33,07 33,75 33,36 33,55 33,86 33,50 34,03 33,31 33,76 0,53 0,50 0,43 1,49 0,01 - - 0,01

Zn - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cd - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Au - - 0,01 - 0,01 0,01 0,0006 0,01 0,02 - - - 0,01 - 0,01 - - 0,01

Sb - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Co 0,03 0,03 0,07 0,07 0,04 0,02 0,04 0,04 0,03 0,04 11,50 0,46 0,48 8,93 28,01 28,45 28,46 28,02

Ni - - - 0,01 - - - - - 0,0001 29,17 31,20 28,31 24,04 21,64 21,80 21,78 21,51

S 34,44 34,51 34,46 33,95 34,53 34,49 34,99 34,85 34,44 34,81 41,89 40,86 36,09 33,74 41,95 42,63 42,19 40,65

Total 96,48 96,72 98,17 97,44 98,19 98,59 98,72 99,02 97,39 98,71 98,06 96,54 91,52 86,25 98,92 100,04 99,52 97,20

% Atômica Calcopirita - MB-R-012-A  Violarita MB-012-A

Ag - - - - - - - - - - - - - 0,003 - - - -

Pb 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 - - - - - - - -

Bi - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fe - - - - - - - - - - 0,117 0,187 0,223 0,158 0,056 0,055 0,055 0,055

Mo - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cu 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,004 0,003 0,003 0,012 - - - -

Zn - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cd - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Au - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sb 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 - - - - - - - -

Co 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,086 0,003 0,004 0,078 0,208 0,209 0,210 0,213

Ni 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,219 0,237 0,231 0,210 0,162 0,161 0,162 0,164

S 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,575 0,569 0,539 0,539 0,574 0,576 0,573 0,568

Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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ANFIBÓLIO

Amostra
MB-R-

012A_1

MB-R-

012A_3

MB-R-

012A_11

MB-R-

012A_12

MB-R-

015-B_1

MB-R-

015-B_3

AG-

03-D_16

AG-

03-D_19

AG-

03-D_20

AG-

03-D_21

SiO2 55,50 56,18 56,22 55,79 59,66 61,08 55,22 55,84 54,87 55,09

TiO2 0,04 - 0,03 0,04 0,02 - 0,06 0,07 0,05 0,10

Al2O3 1,52 0,88 1,32 1,26 0,04 0,21 1,74 1,73 2,01 1,89

Cr2O3 - 0,01 - 0,01 - - - - - -

Fe2O3 1,77 - 2,15 - - - 2,38 0,76 0,63 0,83

FeO 2,13 3,32 1,72 3,34 2,76 2,55 2,45 4,21 4,36 4,22

MnO 0,23 0,20 0,22 0,22 0,05 0,03 0,36 0,34 0,34 0,36

MgO 21,48 21,72 21,79 21,51 27,89 28,79 20,76 20,47 20,22 20,18

NiO 0,04 0,04 0,07 0,05 0,02 - - 0,02 0,01 -

CaO 12,92 13,38 12,89 13,25 0,11 - 12,66 12,89 13,02 12,86

Na2O 0,13 0,06 0,11 0,07 0,06 0,06 0,10 0,13 0,10 0,09

K2O 0,05 0,05 0,05 0,08 0,07 0,06 0,08 0,14 0,08 0,11

BaO - - 0,03 0,02 0,81 - - 0,04 - 0,01

SrO 0,35 0,40 0,33 0,37 0,40 0,42 0,31 0,31 0,38 0,32

PbO - - - - 0,03 - - 0,02 0,02 -

F - - - - - - - - - -

Cl 0,01 - 0,01 - 0,01 - - 0,01 - 0,01

H2O* 2,13 2,14 2,15 2,13 2,14 2,19 2,13 2,14 2,12 2,12

O=F,Cl 0,00 - 0,00 - - - - 0,00 - 0,00

Total 98,30 98,37 99,10 98,15 94,07 95,39 98,25 99,11 98,20 98,20

Número de íons com base em 23 oxigênios

Si 7,785 7,882 7,810 7,848 8,359 8,365 7,769 7,819 7,767 7,790

AlIV 0,215 0,118 0,190 0,152 - - 0,231 0,181 0,233 0,210

AlVI 0,036 0,028 0,026 0,057 0,007 0,033 0,058 0,104 0,102 0,105

Ti 0,004 - 0,003 0,004 0,030 - 0,007 0,007 0,006 0,011

Cr - 0,001 - 0,001 - - - - - -

Fe³⁺ 0,187 - 0,225 - - - 0,252 0,080 0,068 0,089

Fe²⁺ 0,250 0,389 0,199 0,393 0,323 0,293 0,288 0,493 0,516 0,498

Mn 0,027 0,024 0,026 0,026 0,006 0,004 0,043 0,040 0,041 0,044

Mg 4,491 4,543 4,513 4,511 5,826 5,877 4,353 4,273 4,267 4,253

Ni 0,004 0,004 0,008 0,006 0,003 - - 0,002 0,001 -

Zn - - - - - - - - - -

Ca 1,942 2,011 1,919 1,997 0,016 - 1,908 1,934 1,974 1,948

Na 0,034 0,017 0,029 0,019 0,017 0,015 0,028 0,035 0,027 0,025

K 0,010 0,008 0,009 0,014 0,013 0,011 0,014 0,024 0,014 0,019

Ba - - 0,002 0,001 0,044 - - 0,002 - 0,001

Sr 0,028 0,032 0,026 0,030 0,032 0,033 0,025 0,025 0,031 0,027

Pb - - - - 0,001 0,001 - 0,001 0,001 -

F - - - - - - - - - -

Cl 0,003 - 0,003 - 0,003 - - 0,003 - 0,003

OH* 1,997 2,000 1,997 2,000 1,997 2,000 2,000 1,997 2,000 1,997

Total 17,014 17,057 16,985 17,059 16,650 16,631 16,975 17,021 17,047 17,019
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Amostra AG-04S-D2 AG-04S-D3 AG-04S-D4 AG-04S-D5 AG-04S-D6 AG-04S-D8 AG-04S-D_C1 AG-04S-D_C2 AG-04S-D_C3 AG-04S-D_C4

SiO2 38,91 39,14 39,15 36,11 36,12 36,06 37,14 37,79 38,73 37,17

TiO2 1,46 1,36 1,33 1,54 1,37 1,48 1,56 1,75 1,83 1,85

Al2O3 15,55 15,62 15,55 17,52 17,59 18,07 15,88 16,44 14,65 16,44

Cr2O3 0,04 0,04 0,03 - 0,02 - - - 0,03 0,06

Fe2O3 0,81 0,04 0,17 1,55 1,53 1,52 - 1,95 - -

FeO 7,52 8,05 8,35 7,92 7,80 7,77 11,24 9,93 10,83 11,24

MnO 0,09 0,10 0,07 0,10 0,11 0,11 0,08 0,07 0,08 0,04

MgO 19,13 19,06 18,89 17,64 17,60 17,52 16,48 16,98 16,66 15,98

CaO - - - 0,02 - - 0,10 0,03 0,09 0,17

Na2O 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,06 0,04 0,03 0,06

K2O 9,73 9,87 9,85 9,83 9,78 9,84 9,93 9,41 9,36 9,91

Total 93,31 93,36 93,47 92,31 91,99 92,45 92,47 94,39 92,29 92,92

11 Oxigênios

Si 2,860 2,877 2,879 2,709 2,716 2,697 2,813 2,786 2,914 2,799

Ti 0,081 0,075 0,074 0,087 0,077 0,083 0,089 0,097 0,104 0,105

Al 1,348 1,354 1,348 1,549 1,559 1,593 1,418 1,429 1,299 1,459

Cr 0,002 0,002 0,002 - 0,001 - - - 0,002 0,004

Fe3+ 0,045 0,002 0,009 0,088 0,087 0,086 - 0,108 - -

Fe2+ 0,462 0,495 0,514 0,497 0,491 0,486 0,712 0,612 0,681 0,708

Mn 0,006 0,006 0,004 0,006 0,007 0,007 0,005 0,004 0,005 0,003

Mg 2,096 2,088 2,070 1,972 1,972 1,953 1,860 1,865 1,868 1,793

Ca - - - 0,002 - - 0,008 0,002 0,007 0,014

Na 0,010 0,011 0,011 0,010 0,010 0,012 0,009 0,006 0,004 0,009

K 0,913 0,926 0,924 0,941 0,938 0,939 0,960 0,885 0,898 0,952

Fe� 0,507 0,497 0,523 0,585 0,578 0,572 0,712 0,720 0,681 0,708

Soma 7,823 7,838 7,836 7,862 7,858 7,856 7,874 7,795 7,784 7,846

BIOTITA
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Amostra AG-03-D_C3_1 AG-03-D_C3_2 AG-03-D_C3_3 AG-03-D_C3_4 AG-03-D_C3_5 AG-03-D_C3_6 AG-03-D_C3_7 AG-03-D_C3_8 AG-01-D_C1_1 AG-01-D_C1_2 AG-01-D_C1_3

SiO2 38,65 38,49 38,21 37,64 37,85 38,16 38,89 37,81 39,38 39,40 38,97

TiO2 1,12 0,93 0,97 0,87 0,83 0,88 0,81 0,87 1,77 1,74 1,78

Al2O3 16,36 18,24 17,05 16,82 17,34 16,74 16,74 17,23 13,62 13,55 13,81

Cr2O3 - - - - - - 0,01 - 0,08 - -

Fe2O3 1,30 0,52 0,98 0,49 1,17 1,22 1,22 1,22 0,07 1,00 0,41

FeO 6,71 7,27 6,86 7,34 5,98 6,23 6,20 6,20 8,79 8,27 8,62

MnO 0,13 0,10 0,07 0,11 0,07 0,11 0,09 0,09 0,03 0,01 0,02

MgO 19,28 18,79 18,81 18,45 19,31 19,54 19,97 19,18 19,28 19,64 19,01

CaO 0,06 0,08 0,04 0,05 0,08 0,03 0,05 - 0,16 0,03 0,01

Na2O 0,05 0,12 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,06 0,07 0,06 0,06

K2O 9,79 9,81 9,63 9,85 9,84 9,77 9,86 10,06 9,75 10,15 9,82

Total 93,45 94,34 92,70 91,69 92,54 92,76 93,92 92,71 93,00 93,85 92,51

11 Oxigênios

Si 2,831 2,788 2,817 2,816 2,791 2,810 2,825 2,790 2,922 2,904 2,908

Ti 0,062 0,051 0,054 0,049 0,046 0,049 0,044 0,048 0,099 0,096 0,100

Al 1,413 1,558 1,482 1,484 1,507 1,453 1,434 1,499 1,191 1,177 1,215

Cr - - - - - - 0,001 - 0,005 - -

Fe3+ 0,072 0,028 0,054 0,027 0,065 0,068 0,067 0,067 0,004 0,055 0,023

Fe2+ 0,411 0,440 0,423 0,459 0,368 0,384 0,377 0,382 0,545 0,510 0,538

Mn 0,008 0,006 0,004 0,007 0,004 0,007 0,006 0,006 0,002 0,001 0,001

Mg 2,104 2,029 2,066 2,057 2,122 2,144 2,162 2,109 2,132 2,157 2,114

Ca 0,005 0,006 0,003 0,004 0,006 0,002 0,004 - 0,013 0,002 0,001

Na 0,007 0,017 0,011 0,010 0,010 0,011 0,011 0,009 0,010 0,009 0,009

K 0,915 0,907 0,906 0,940 0,926 0,918 0,914 0,947 0,923 0,954 0,935

Fe� 0,483 0,468 0,477 0,486 0,433 0,452 0,444 0,449 0,549 0,565 0,561

Soma 7,827 7,830 7,821 7,855 7,846 7,846 7,844 7,857 7,846 7,866 7,845
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Número de 
Campo

Latitude Longitude UTM (E) UTM (N) Litologia Tipo Estrutura
Direção de 
Mergulho 1

Mergulho 1
Direção de 
Mergulho 2

Mergulho 2

4327-AD-004 -24,803297 -48,939801 708.253 7.255.261 Grt-mica xisto Xistosidade 145 28   

4327-AD-004 -24,803297 -48,939801 708.253 7.255.261 Grt-mica xisto Fratura 38 84   

4327-AD-006 -24,794280 -48,953322 706.901 7.256.281 Mica xisto Eixo de dobra 202 18   

4327-AD-008 -24,849681 -48,996457 702.449 7.250.209 Quartzito Bandamento Composicional 289 30   

4327-AD-008 -24,849681 -48,996457 702.449 7.250.209 Quartzito Lineação de Intersecção 225 14   

4327-AD-008 -24,849681 -48,996457 702.449 7.250.209 Quartzito Fratura 55 88   

4327-AD-009 -24,847861 -48,997459 702.351 7.250.412 Grt-anf-mica xisto Xistosidade 217 10   

4327-AD-009 -24,847861 -48,997459 702.351 7.250.412 Grt-anf-mica xisto Xistosidade 235 5   

4327-AD-009 -24,847861 -48,997459 702.351 7.250.412 Grt-anf-mica xisto Xistosidade 240 10   

4327-AD-009 -24,847861 -48,997459 702.351 7.250.412 Grt-anf-mica xisto Fratura 212 85   

4327-AD-010 -24,845972 -48,998469 702.252 7.250.623 Anfibólio mica xisto Xistosidade 165 30   

4327-AD-011 -24,844583 -49,001694 701.928 7.250.781 Calcissilicática Xistosidade 250 28   

4327-AD-013 -24,834571 -49,004345 701.676 7.251.894 Calciossilicática Xistosidade 243 22   

4327-AD-013 -24,834571 -49,004345 701.676 7.251.894 Calciossilicática Fratura 185 86 35 30

4327-AD-014 -24,934297 -49,044412 697.467 7.240.906 Xisto grafitoso Xistosidade 296 26 301 24

4327-AD-014 -24,934297 -49,044412 697.467 7.240.906 Xisto grafitoso Fratura 345 88   

4327-AD-015 -24,933640 -49,045038 697.405 7.240.980 Magnetita-mica xisto Xistosidade 315 22   

4327-AD-016 -24,933026 -49,044148 697.496 7.241.047 Mica xisto Xistosidade 314 34   

4327-AD-017 -24,932547 -49,046474 697.262 7.241.103 Magnetita-mica xisto Xistosidade 15 22   

4327-AD-018 -24,932435 -49,046949 697.214 7.241.116 Mica xisto Xistosidade 133 34   

4327-AD-019 -24,929309 -49,051377 696.772 7.241.469 Quartzito Bandamento Composicional 215 14 203 12

4327-AD-019 -24,929309 -49,051377 696.772 7.241.469 Quartzito Fratura 205 76 70 90

4327-AD-019 -24,929309 -49,051377 696.772 7.241.469 Quartzito Plano de Falha 75 84   
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Número de 
Campo

Latitude Longitude UTM (E) UTM (N) Litologia Tipo Estrutura
Direção de 
Mergulho 1

Mergulho 1
Direção de 
Mergulho 2

Mergulho 2

4327-AD-020 -24,941670 -49,047451 697.149 7.240.094 Grafita xisto Xistosidade 314 50 310 54

4327-AD-022 -24,942444 -49,047861 697.106 7.240.009 Grafita-mica xisto Xistosidade 332 36   

4327-AD-024 -24,832740 -49,004905 701.623 7.252.098 Bt-ms-qtz-xisto Xistosidade 292 20   

4327-AD-024 -24,832740 -49,004905 701.623 7.252.098 Bt-ms-qtz-xisto Fratura 5 82 288 86

4327-AD-025 -24,829379 -49,006891 701.427 7.252.473 Metavulcânica básica Foliação 305 64 305 74

4327-AD-027 -24,831487 -49,031262 698.961 7.252.275 Magnetita-quartzo-mica 

xisto

Xistosidade 312 60   

4327-AD-029 -24,818658 -49,034879 698.615 7.253.702 Qtz-mica xisto Fratura 215 74   

4327-AD-029 -24,818658 -49,034879 698.615 7.253.702 Qtz-mica xisto Xistosidade 135 50   

4327-AD-030 -24,820229 -49,027472 699.361 7.253.517 Qtz-mica xisto Xistosidade 120 62   

4327-AD-031 -24,818750 -49,023127 699.803 7.253.674 Mica xisto Xistosidade 346 40   

4327-AD-032 -24,817203 -49,022281 699.891 7.253.844 Mica xisto Foliação tipo C 105 24   

4327-AD-032 -24,817203 -49,022281 699.891 7.253.844 Mica xisto Foliação tipo S 125 58   

4327-AD-033 -24,799727 -48,959278 706.290 7.255.687 Quartzito Bandamento Composicional 22 15   

4327-AD-033 -24,799727 -48,959278 706.290 7.255.687 Quartzito Lineação de estiramento 44 9   

4327-AD-034 -24,799711 -48,960231 706.193 7.255.690 Anfibólio xisto magnético Xistosidade 315 34   

4327-AD-037 -24,877172 -49,019133 700.113 7.247.197 Mica xisto Xistosidade 322 86 312 52

4327-AD-037 -24,877172 -49,019133 700.113 7.247.197 Mica xisto Lineação de intersecção 20 18   

4327-AD-038 -24,783174 -48,945402 707.720 7.257.499 Quartzo-mica xisto Xistosidade 55 44   

4327-AD-039 -24,782935 -48,943216 707.942 7.257.522 Quartzo-mica xisto Xistosidade 75 22   

4327-AD-041 -24,793935 -48,955131 706.719 7.256.322 Quartzito Bandamento Composicional 9 23 2 22

4327-AD-041 -24,793935 -48,955131 706.719 7.256.322 Quartzito Lineação estiramento 50 18 54 10

4327-AD-041 -24,793935 -48,955131 706.719 7.256.322 Quartzito Fratura 186 70 260 70

4327-AD-043 -24,796660 -48,959197 706.303 7.256.026 Grt-qtz-ms xisto Xistosidade 30 28   
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Número de 
Campo

Latitude Longitude UTM (E) UTM (N) Litologia Tipo Estrutura
Direção de 
Mergulho 1

Mergulho 1
Direção de 
Mergulho 2

Mergulho 2

4327-AD-046 -24,801695 -48,958440 706.371 7.255.467 Quartzito Bandamento Composicional 107 16   

4327-MB-012 -24,837100 -49,003900 701.716 7.251.611 Grafita xisto/Filito Xistosidade 265 30   

4327-MB-012 -24,837100 -49,003900 701.716 7.251.611 Grafita xisto/Filito Lineação de Intersecção 230 18   

4327-MB-012 -24,837100 -49,003900 701.716 7.251.611 Grafita xisto/Filito Superfície Axial 150 80   

4327-MB-014 -24,794200 -48,953100 706.918 7.251.398 Calciossilicática Xistosidade 110 30   

4327-MB-014 -24,794200 -48,953100 706.918 7.251.398 Calciossilicática Fratura 200 78   

4327-MB-015 -24,799149 -48,959367 706.274 7.255.741 Calciossilicática Xistosidade 60 23 40 34

4327-MB-015 -24,799149 -48,959367 706.274 7.255.741 Calciossilicática Eixo de dobra (Dn) 322 14   

4327-MB-015 -24,799149 -48,959367 706.274 7.255.741 Calciossilicática Dique 225 72   

4327-MB-015 -24,799149 -48,959367 706.274 7.255.741 Calciossilicática Falha de empurrão 85 26   

4327-MB-015 -24,799149 -48,959367 706.274 7.255.741 Calciossilicática Eixo de crenulação 47 8   

4327-MB-015 -24,799149 -48,959367 706.274 7.255.741 Calciossilicática Xistosidade 0 14 345 20

4327-MB-015 -24,799149 -48,959367 706.274 7.255.741 Calciossilicática Lineação de estiramento 76 8   

4327-MB-015 -24,799149 -48,959367 706.274 7.255.741 Quartzito Bandamento Composicional 355 22   

4327-MB-015 -24,799149 -48,959367 706.274 7.255.741 Quartzito Lineação de estiramento 41 14   

4327-MB-015 -24,799149 -48,959367 706.274 7.255.741 Calciossilicática Superfície Plano Axial (Dn) 310 10 43 33

4327-MB-015 -24,799149 -48,959367 706.274 7.255.741 Calciossilicática Eixo de dobra (Dn) 327 4 341 15

4327-MB-015 -24,799149 -48,959367 706.274 7.255.741 Calciossilicática Superfície Plano Axial (Dn+1) 30 52 75 60

4327-MB-015 -24,799149 -48,959367 706.274 7.255.741 Calciossilicática Eixo de dobra (Dn+1) 280 10 33 4

4327-MB-015 -24,799149 -48,959367 706.274 7.255.741 Calciossilicática Superfície Plano Axial (Dn+2) 300 70 70 82

4327-MB-015 -24,799149 -48,959367 706.274 7.255.741 Calciossilicática Eixo de dobra (Dn+2) 340 5   






