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1l - OBJETIVO

Avaliar as possibilidades econdmicas da cassiterita
prospectada no extremo NE do Territdorio Federal de Ronddnia, visan
do, de acordo com os itens 3.9 e 3.10 da‘'Norma n¢ 0O09/PR, 4 cons-

tituic8o do correspondente Estudo de Viabilidade de Pesquisé.

2 - ANTECEDENTES

Com base em trabalhos que resultaram na detecgZo de
anomalias com caracteristicas semelhantes &s de dreas comprovada
mente mineralizadas em estanho, a - -CPRM requereu areas num total de
40.000 ha, as quais estZo localigadas na Bacia do Baixo Machadi
nho, na alfura das Cachoeiras de Mucura e Curoca, Distrito, Munici
pio e Comarca de Porto Velho.

As referidas dreas constituem o empreendimento de pes
quisa propria denominado Projeto Jiparanad, o qual envolve um dis-
péndio de capital da ordem de C(r§ 3,2 milhOes, vinculados a um cro
nograma fisico-financeiro de 8 (oito) meses.

A SUREG/PV, julgando que a prospeccio preliminar nfo
proporcionaria elementos adicionais ao conhecimento das potencia
lidades da cassiterita detectada nas areas em aprego, solicitou a
dispensa desta fase da pesquisa, o que ensejaria sua proposicdo de

, / i
infcio da segunda etapa, isto €, a da pesquisa propriamente dita.

3 = GENERALIDADES

3.1 - CARACTERIZAGAO DO MINERAL

Dentre os diversos minérios de estanho, o didxi

do SnO denominado cassiteritagjc € o principal.

2’
‘. P} 5 . . { . &
1/ As estatisticas sobre cassiterita referem-se ao minerio ja
~ . . . . - |
concentrado, nio sendo disponiveis dados relativos ao minerio
~ . L . .
em bruto. Por esta razao, os termos minerio, cassiterita e

concentrado possuem, neste trabalho, o mesmo significado.
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0 teor tedrico da cassiterita € de 78,6%, o que per-

mite classificar o mindrio nacional, cujo teor médio € de 66,6%,

como sendo de boa qualidade.

Pela adogzo de um processo piro—metalﬁrgico simples e
de baixo custo € obtido o estanho metdlico, material que, dadas
as suas caracteristicas de grande resisténcia & oxidagBo e corro
s8o, condutibilidade elétrica e facil associagf@o com outros me

tais, encontra amplo emprego industrial.

3.2 — CAMPOS DE APLICAGZO

Ainda que o desenvolvimento tecnoldgico esteja
abrindo novos campos para utilizacao do estanho, é o revestimen
to de chapas de ago (folhas de flandres) o maior responsavel pela
demanda do metal, surgindo, também, como representativos consumi-

dores, as industrias automobilistica, eletro-eletrdnica e quim;
ca..

Desde que os setores demandantes de estanho ndo vém
encontrando substitutos, ou mesmo sucedfneos proximos, espera-se
que seu crescimento venha a se refletir em um correspondente acres

cimo das quantidades demandadas daquele produto.

4 — RESERVAS -

4.1 - RESERVAS MUNDIAIS

Segundo dados publicados na ediggo 1976 do
Comodity Data Sumariés - U.S. Bureau of NMines, as reservas mundi-
ais de cassiterita, em termos de_estanho contido, sZo da ordem
de 10 milhSes de toneladas, distribuidos geograficamente conforme

mostra o Quadro 4.1.
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QUADRO 4.1

RESERVAS MUNDIAIS DE CASSITERITA

(Unidade: 1)

PATSES ESTANHO CONTIDO %
Estados Unidos da América ........ 40,640 0,4
e T L L S RS LR S A 335.280 3,2
PO v s 2o cbn s iebavs na iy ke in b 1.016.000 9,8
Bep. Popular 4a CBADE ..viscevvuns 1.524.000 14,7
THOOBN B s sinensnnknbnss P 2.438.400 23,6
BELEL R (1) ssvensissnissnoinanis 843.280 8,1
L S SO P M U o 284 .480 -3
PWREI RIS o s ensrrennriv s e 1.219,200 11,8
BRES sers o i i i o PR 629.920 6,1
T T R IR T DA T 203.200 2,0
DR i ook aa e A B A 1.828.800 27,6
B D PR L ccrisnnnniisisavinsnanns 10.363.20Q 100,0

Fonte: Commodity Data Sumaries - 1976
U.S. Bureau of Mines
(1) Atual denominac®o oficial do pais formado pela uniZo
da antiga Maldsia com Sabah e Sarawak.

Pelo quadro em questdo, verifica-se que as reservas
do minério estdo fortemente concentradas na Indonésia, China, Tai
18ndia, Bolivia e Malaisia, respondendo estes paises por cercade

68% de tais reservas.

Como se vera em capitulo prdprio, o mercado interna
cional de cassiterita e de estanho metdlico tem seu mecanismo sig
nificativamente condicionado pela distribuigio geografica das

reservas do minério.

4.2 - RESERVAS NACIONAIS

A partir dos dados disponiveis no Anudrio Mine
ral Brasileiro - 1975, publicado pelo DNPM, as ureservas brasilei

rag de cassiterit atingem & casa das 115 mil toneladas, contendo
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aproximadamente 76 mil toneladas de metal, uma vez que O teor do

mindrio nacional é de 66%.

Localizam-se, as reservas do Pais, em ordem decres -
cente de significéncia, no Territdrio Federal de Ronddnia e nos
estados do Rio Grande do Sul, Amazonas, Minas Gerais, Goias e

Para, tal como evidencia 0 Quadro 4.2, a seguir:

QUADRO 4.2

RESERVAS BRASILEIRAS DE CASSITERITA

ESTADOS CASSTTERITA |ESTANHO CONTIDO (66% Sn)
ROBABHAE .ossesensnseons 45 .157 29.803
AMBZONAS eeoecosssccssns 20.040 13.226
Rio Grande do Sul ...... 38.680 25.528
BOLES: suosessvysennssons 2.080 I
Minas Gerais «..ceseeees 8.562 5.650
e U R WS 676 446
= S OB AD ciinan LR S 115.195 76 .026

Fonte : DNPM — Anuario Mineral Brasileiro - 1975
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Pela simples observagao do quadro em analise, que re-—
gistra também a participagﬁo de cada unidade de Federagao no to-
tal das reservas nacionais, fica evidenciada uma grande concentra
¢80 de cassiterita em Ronddnia, Rio Grande do Sul e Amazonas, ja
que, em conjunto, estas trés U.F. detém 90% das referidas reser-
vas.

Muiito embora o Rio Grande do Sul e o Amazonas se gqua-
lifiquem como representétivos possuidores de reservas de cassite-
rita, & o Territério Federal de Ronddnia, como se mostrard adian-
te, o maior responsavel pela produgao brasileira do minério.

Por outro lado, conjugando-se 0S totais encontrados
nos Quadros 4.1 e 4.2, conclui-se que o Brasil participa modesta-
mente no contexto mundial das reservas de cassiterita, nao chegan
do a contribuir com 1,0% das disponibilidades mundiais  efetivas
deste recurso mineral. "

Levando-se em consideracao a irrelevante posigao do
Brasil em relagao ao panorama mundial e o ainda desconhecido Ppo-
tencial brasileiro em termos de reservas de minério, revestem-se
de interesse o0s projetos que visem ao conhecimento e consequente-

mente, & expansao do universo estanifero do Pais.

5 — MERCADO EXTERNO

5.1 - OFERTA MUNDIAL

Aludiu-se, no tépico 4.1 do capitulo anterior,
que a distribuicio geogrifica das reservas de cassiterita refle-
te-se diretamente na formagao da oferta e da demanda mundiais, tan
to em termos do minério como do produto refinado.

Por outro lado, de acordo com referéncia feita no Ca-
pitulo 1, o processo de refino do minério é do tipo piro-metalur-
gico simples e de baixo custo por tonelada de metal produzida.

Colocados estes dois aspectos e observando-se os da-

dos listados nos Quadros 5.1 e 5.2, a seguir, constata-se que ©0s
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paises maiores detentores de reservas - e, portanto, tambem 0s
maiores produtores do minério - tendem, pelo que ficou dito aci

ma, a ocupar posigOes de destaque na produgdo de estanho metalico

(Quadro 5.1).

Assim, pelo j& referido Quadro 5.1, representativo da
produgdo mundial de cassiterifa no periodo 1970/74, verifica-se que
os cinco mais significativos produtores de cassiterita s@o, -em or
dem decrescente, a Malaisia, a Bolivia, a China; a Taildndia e a

Indonésia.

Ressalta-se, ainda com base nos dados do referido qua~
dro, que a produgao mundial no periodo manteve-se. praticamente es
tavel, partindo de 216,6 mil toneladas em 1970, para atingir um
méximo de 231,5 mil em 1972 e retornar ao nivel das 216,0 mil  to
neladas no ultimo ano do perfodo analisade. Tal comportamento foi
o reflexo da estabilidade observada nas quantidades ofertadas por
parte da maioria dos paises produtores; apesar de alguns paises
terem experimentado ligeiras elevggﬁes nos volumes produzidos ao
longo do mesmo perioéo, estas ndo foram suficientes para superar

os ligeiros decréscimos de oferta, que figuraram como regra geral

nagquele lustro.

Analisando-se as informac®es contidas no Quadro 5.2,
gque expressa a producgio mundial de estanho metdlico no mesmo pe-
riodo, conclui-se que existe uma nitida tendéncia de que os pai
ses produtores de cassiterita se afirmem também como produtores
de estanho metdlico. E isto &e comprova, desde que a Malaisia, a
China e a Tailfndia constituem a regra. Quanto & Bolivia e & Indo

nésia, que no infcio do perfodo considerado apresentam modestas

producBes de metal em relagdo a substanciais produgles de con-
centrado - o que permite concluir pela existénecia de um aprec;é
vel fluxo de exportacles a partir das suas ofertas de cassiteri

ta - estdo, ainda & luz do mencionado periodo, assumindo a posi-

¢ao de destaque que parece lhes caber no universo produtor do me
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QUADRO 5.2

PRODUCKO MUNDIAL DE ESTANHO METALICO

) — ANOS 1970 1971 1972 1973 1974
EUROPA .
- Belgica 4,3 441 4,0 3,7 3,4
.= Rep. Fed. da Alemanha 2,2 2,3 2,4 2.1 2,5
- Holanda 5,9 0,8 - - -
- Portugal 0,4 05 0,6 0,5 0,6
- Espanha 1,9 4,5 4,8 4,3 5,9
-~ Reino Unido 24.,5 25,2 26,3 2351 1543
— Outros 0,2 = - - -
' TOTAL 39,4 © 37,4 38,1 3347 28,0
LrRICA )
~ Nigéria 8,1 Ty3 6,7 6,0 5,6
- Africa do Sul 0,6 1,4 1,6 1,8 2,0
- Zaire 1,4 1,4 1,4 1,0 0,6
- Outros 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
TOTAL 10,7 10,7 10,3 9,4 8,8
ks1a
. - Indonésia 5,2 9,2 12,0 14,6 ' 15,1
- Japdo 1,6 1,5 1,5 1,6 3
-~ Nalaisia ’ 90,3 87,1 9,0 82,5 84,4
-~ Tailandia 22'41 21,471 22,3 22,9 19,8
- Outros _ ’ 0,1 0,1 0,1 -
TOTAL 119,2 119,6 126,9 121,7 120,6
ATERICAS
- Bolivia 0,3 6,8 . 6,5 6,9 7,0
- Brasil 3,2 3,7 3,8 3,8 6,2
-~ Nexico 0,5 055 1,0 1,0 1,0
- B.E.U.U. 78 7,6 4,4 6,6 6,0
- Outros 0,3 0,3 0,3 0,3 o
TOTAL 12,1 18,9 16,0 18,6 20,3
OCEANIA
- Austrdlia Sigil 7,0 T,4 7,4 Ty 2
TOTAL 187,1 193,6 198,7 191,0 184,9
do qual aproximadamente: .
PRIMARIO 177,4 185,3 190,7 184,8 '178,9
SECUNDARIO 9,7 8,3 8,0 6,2 6,0
BLOCO SOCIALISTA '
- China - 23,0 23,0 23,0 22,8 23,0
- Checoslovaguia 0,1 0,X 0,1 0,1 0,1
~ Rep. Dem. da Alemanha 152 11 B 1,1 1,1
= ULR:S:8% 10,0 12,0 12,0 12,0 15,0
TOTAL 34,2 36,2 36,2 36,1 39,2
TOTAL MUNDIAL 221,3 229,8 234,9 227,1 224,1

Fonte: vorld Metal Statistics - Jan/76
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